
대형직접전단시험에 의한 RAP 복합지반의 전단강도 특성 연구

A Study on the Shear Strength Characteristics of Composited Ground applying 

RAP Method by Large Direct Shear Test

천병식
1)
, Byung-Sik Chun, 서덕동

2)
, Deok-Dong Seo , 김종산

3)
, Jong-San Kim

1 ) 한양대학교 공과대학 토목공학과 교수, Professor, Dept. of Civil Engineering, Hanyang Univ.
2 )

한양대학교 공과대학 토목공학과 공학박사, Ph. D, Dept. of Civil Engineering, Hanyang Univ.
3) 

한양대학교 대학원 공학석사, Master of Engineering, Dept. of Civil Engineering, Hanyang Univ.

- 82 -



- 83 -



- 84 -



Dr = 14%Dr = 14%Dr = 14%Dr = 14%

y = 0.373x + 17.02

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 10 20 30 40 50 60

치환율(%)

마
찰
각
(φ
)

y = 0.189x + 33.56
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