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Abstract

자동차용 천연가죽 시트의 제조 공정에서 크롬과 비크롬 탄닝제 식물성 탄닝제 신탄Metalic , ,
및 가지제 등의 종류와 함량에 따른 인장강도 신장율 정하중 신율 잔류줄음율 등(Syntan) (Fatliuor) , , ,

을 측정하여 특정하중에 따른 콜라겐 섬유 조직의 영구변형율과의 상관관계를 비교 분석해본 결과,
크롬 및 비크롬계 탄닝제에 비해 식물성 탄닝제를 적용하였을 때 조직의 변형율이 적었으며 리틴닝,
공정에서 아크릴계 레진계 및 단백질계 신탄을 혼합 적용하였을 때 가죽의 배 부위의 물성 균, (Belly)
일화 효과가 우수하였으며 음이온성 가지제 를 사용하여 가죽에 유연성을 부여함으로써 조직이, 9%
치밀하고 변형율이 감소되어 내구성이 우수한 결과를 나타내었다.
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