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C/C복합재료의 내산화성 연구

The study of anti-oxidation property for carbon/carbon composites
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초 록: 탄소 탄소 복합재료(C/C composite)는 고온도 영역에서 강도저하가 없으며 화학적으로 더욱 안정되어 지기 때문에 

고온 구조재료로서 널리 사용되어지고 있다. 모재의 성분이 모두 탄소로 구성되어 있어 약 500℃의 산화분위기에서 부터

는 산화되는 결점을 가지고 있다. 본 연구에서는 이러한 결점을 보완하기 위해 Pack Cementation과 Dipping 방법을 통해 

내산화 코팅층을 형성 하여 1300℃에서의 내산화성을 향상 시킬 수 있었다.

1. 서론

탄소복합재료는 탄소섬유 특유의 뛰어난 성형성과 고온에서의 높은 강도를 조합하여 목적에 맟게 설계한 고기능성 재료로

서, 특히 경량 고강도의 구조재 또는 강화재로서 탄소섬유를 사용하여 항공기의 구조재 우주 왕복선 및 우주 구조물 등의 

첨단산업의 기능성 핵심 소재로 이용되어오고 있다. 하지만 산화분위기에서는 쉽게 산화되어버려 본래 가지고 있던 특성

을 잃어버리게 되므로 표면에 내산화 코팅을 하여 사용하고 있다.

2. 본론

본 연구에서는Pack Cementation과 Dipping방법을 사용하였다. 성분이 각기 다른 3종류의 Powder를 12시간동안 Milling한 

후 1500℃의 전기로에서 2시간 동안 Ar분위기에서 열처리를 하여 porous SiC 코팅층을 형성하고 일정한 속도로 SiO2 용

액에 Dipping하여 1300℃에서 TGA (Thermal gravimetric analysis)를 통해 산화시험을 하였다.

3. 결론

3종류의 powder에서 SiC Powder비율이 증가할수록 porous SiC 코팅층의 두께가 증가하였으며, 코팅층 두께가 증가 할수록 

내산화성이 좋은 것을 확인하였다. 그리고 산화실험에서 얻어진 무게 변화를 보면 1번 Powder를 제외한 2,3번 powder의 산

화시험곡선이 비슷한 경향을 나타내었다. 이는 샘플에 존재하고 있는 Pin hole과 Crack 때문이라고 생각된다.
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