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초 록 : 마그네트론 스퍼터링을 이용하여 다양한 조성의 Zn-Mg 합금 박막을 CR 강판에 합성하여 내식성 및 밀착성에 대
하여 연구하였다. Zn-Mg 박막의 밀착성은 박막의 Mg 조성이 높을수록 감소하는 경향을 나타냈으며, 내식성은 ASTM
B117조건에 따른 SST 시험에서 7wt.%Mg 타겟을 사용하여 합성한 박막이 가장 우수한 특성을 나타냈다.

1. 서론

산업과 경제가 성장함에 따라 강판의 단점인 녹은 방지하고 장점인 강성과 경제성을 살린 표면처리 강판에 대해 다양한 

분야에서 보다 높은 내식성과 내구성에 대한 요구가 증가하고 있다. 최근 Zn-Mg 합금의 내식성에 관한 연구에 의하면 

Mg 함량이 4wt.%에서 8wt.%까지의 Zn-Mg 합금이 순수한 Zn에 비하여 10배 가까이 내식성이 우수한 것으로 보고된바 

있다[1]. 본 연구에서는 이러한 높은 내식 특성을 갖는 Zn-Mg 합금을 습식 코팅 공정 보다 친환경적이며 우수한 특성, 높

은 생산성 등의 장점을 갖는 건식 공정에 적용하고자 하였다[2,3].

2. 본론

본 연구에서는 친환경 표면처리 강판을 제고하는 방법의 하나로 마그네트론 스퍼터링을 이용하여 Zn-Mg 합금 타겟의 

Mg 조성을 변화시키며(0 ~ 13wt.%Mg) CR 강판에 2㎛의 Zn-Mg 합금 박막 합성하였으며, 합성된 박막의 밀착성, 내식성

을 분석하였다. 밀착성 분석을 위하여 Cross hatch cut test와 Zero T banding test를 실시하였으며, 내식성은 ASTM B117

조건에 따른 Salt spray test를 실시하여 분석 하였다.  

3. 결론

비대칭 마그네트론 스퍼터링을 이용하여 Zn-Mg 합금 박막을 합성하여 내식성, 밀착성을 분석하였다. Zn-Mg 박막의 밀착

성은 박막의 Mg 조성이 높을수록 감소하는 경향을 나타냈다. Zn-Mg 박막의 내식성은 ASTM B117조건에 따른 SST 시험 

결과 7wt.%Mg 타겟을 사용하여 합성한 박막의 적청발생 억제시간이 480시간으로 가장 높게 나타났다. 이는 순수 Zn 박

막에 비하여 약 10배 높은 결과이다.
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