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Abstract

Cracks are caused by drying shrinkage between the upper part of the underground parking lot and the apartment 

wall. As a result of the investigation, the distance between the apartment and the apartment is more than 45m, and 

the top slab of the underground parking lot is usually flat when there is not with steps. Therefore, the crack occurs 

more when the underground parking lot is a PC slab than a RC slab. In this study, the reduction of cracks was 

conducted by extending the slab, expanding the beam size, increasing the wall thickness, and installing a delay joint 

on slab. In each case, a finite element analysis was performed to examine the crack reduction method.
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1. 서 론

콘크리트 구조물에서 공기와 접촉하는 외기면은 시간이 경과하면서 건조수축 균열이 발생하게 된다.1)2)3) 건조수축 균열은 콘크

리트 강도를 저하시키고 해당 구간에 누수가 발생하게 되어 구조물의 품질 비용을 증가시키게 된다.5),6) 최근에 지하주차장 최상부

와 아파트 연결벽체는 건조수축에 의한 균열이 발생되고 있는 것으로 확인되었다. 

조사결과, 일반적으로 아파트 동과 동 간격이 45m 이상이며 슬래브가 단차가 없는 경우에 균열이 많이 발생하게 된다. 또한 지

하주차장이 RC 슬래브인 경우보다는 PC 슬래브인 경우에 균열이 많이 발생하게 된다. 이에 대해 본 연구에서는 다양한 경우에 

대해 유한요소해석을 수행하여 균열 저감 대책 및 방안을 검토하였다. 

2. 기존연구의 고찰

건조수축과 크리프의 효과를 고려한 경우의 콘크리트 1축 변형률과 응력관계는 아래의 식(1), (2)으로 산정된다.4) 

 




′ ′   ------------------------------------------ (1)

′   ∅′ ′  -------------------------------------------- (2)

여기서, 는 전체 변형률, 은 건조수축이나 온도에 의한 변형률, ′ 은 ′시점에 단위 응력에 의한 시간 에서의 

변형률을 나타내는 크리프 함수, ′ 는 콘크리트 탈형 이후에 건조수축이 작용하는 시점의 탄성계수, ∅′ 은 탄성변형률에 

대한 크리프 변형률의 비인 크리프 계수이다.
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3. 결 론

본 연구에서는 지하주차장 최상부와 아파트 연결벽체 구간의 건조수축에 의한 균열을 저감하기 위해 슬래브를 증타하는 경우, 

보의 사이즈를 확대하는 경우, 벽체 두께를 증가하는 경우 그리고 지연조인트를 슬래브에 설치하는 경우로 나누어서 검토를 수행

하였다. 각각의 경우에 대해 유한요소해석을 수행하여 검토한 결과, 지연조인트를 설치하는 방안이 균열 저감 부분에서 가장 효과

적인 것으로 나타났으며 비용 부분에서도 경제적인 것으로 나타났다. 건설현장에서는 해당 구간의 시공 프로세스 및 공기를 고려

하여 아파트 동과 동 사이가 45m 이상 되고 단차 없이 평평한 슬래브를 형성하고 있는 경우에는 균열 저감 대책 방안으로 지연조

인트를 설치하는 것이 매우 효과적인 것을 확인할 수 있었다.  
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