
파절된 의치수리(denture repair)에 대한 전통
적인 방법은 파절부위를 긴 바(long burs)나 성
냥개비(match stick)나 sticky wax를 이용하여

봉합시킨 후 석고제품(plaster of paris)을 의치
상(denture base)에 부어 모형(cast, plaster core)
을 제작하여 수리하는 방법이었다(그림 1).
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그림 1 a.  파절된 의치
b. long bur 나 sticky wax를 사용하여 조각을 접착시킨다.
c. 접착한 의치상(denture base)의 조직부
d. 의치에 plaster of paris를 부어 석고모형(plaster cast)제작

그러나 파절된 부위의 봉합을 의치(denture)
가 여러조각으로 깨졌을 때는 특히 어렵고 실
패하기 쉬울 뿐만 아니라 더군다나 sticky wax
는 식는 동안 발생되는 열수축(thermal

shrinkage)에 의해 변형을 초래한다.
그리하여 고안된 다음 방법에 의하면 위의

단점을 보완할 수 있으며 제작에 있어서도 간
단하고 쉬우며 시간도 적게 소요된다.
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1. 복잡한 파절(multiple fracture시에는 조각
을 하나, 하나 붙여야 하므로 연속적으로 봉합
시킬 수 있게끔 준비해 둔다.
2. 파절면에 cyanoacrylate를 얇은 두께로 도

포한다(그리 2a).
3. 파절 조각을 신속하고 정확하게 위치 시

킬 수 있도록 예행연습을 한다.
아무리 작은 파편의 정돈이라도 30초내에 봉

합을 시켜야 한다(그림 2b).
4. 1분 정도 지나면 봉합은 완전히 이루어

진다.
5. 수래재료(repair material)가 스며드는 것을

방지하기 위해 의치상(denture base) 조직부
(tissure side)의 수리(repair)부위에 적은 양의 유
틀리티왝스(utility wax)를 위치시킨다(그림 2c).

1. 봉합된 부위의 분리를 방지하기 위해 한
번에 한면〔순면(labial 또는 설면(lingual)〕의 의

치(denture) 연마면(polished surface)에 형성된
파절부위(frecture site)의 수지(acrylic resin)를
V자 형태로 제거하여 channal을 부여해 준다
(그림 2d).
2. 낙타털 붓(camel hair brush)을 사용하여

자가중합수지(auto polymerizing acrylic resin)의
액(monomer, liquid)을 적시고 자가 중합수지
(auto polymerizing acrylic resin)의 분말(polymer,
powder)을 sprinkle방법에 의해 뿌린다.
결손부위보다 약간 높게 채워질 때까지 액

(monomer, liquid)과 분말(polymer, powder)을
반복하여 첨가한다.
중합을 촉지시키고 액(monomer, liquid)의 조

기증발을 방지하기 위해 미지근한 물속에 담
그어 놓는다.
3. 중합을 10분동안 시킨 후 다른부분〔설면

(lingual 또는 순면(labial )〕을 앞에 기술한 방
법대로 제작해 준다.
4. 순면(labial) 또는 설면(lingual)의 양쪽 수

리부위의 봉합은 확실해야 한다.
만약 그렇지 못하면 의치치아(denture teeth)

접촉부 아래에 불가피한 터널(tunneling)이 생
기게 된다.
5. 통법에 의해 다듬고 (trimming) 연마

(polishing)해 준다(그림 2d).

그림 2 a.  파절면에 cyanoacry cate의 도포 b. 파절조각의 접착
c. 조직부 수리부위에 utility wax를 첨가해준다.
d. V-shaped의 터널(channal)을 부여해주고 원래 의치제작제료와

같은 colar의 레진(resin) 사용하여 channal 부위를 메꾸어 준다.
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cyanoacrylate의 사용을 통해 파절의치의 조
각을 신속하고 정확하게 봉합시킬 수 있다.
이 접착제는 의치(denture)를 자가 중합수지

(selfcuring acrylic resin)으로 수리(repair)할 수
있게끔 파절부위에 channal을 부여한 후에도
다시 파절되지 않게끔 충분히 견고해야 한다.
이 기술은 혼자서 충분히 수행할 수 있으므

로 보조적인 인원은 다른 일을 하여도 된다.
그러므로 인력을 효율적으로 사용할 수 있으

므로 기공소에 널리 권장할 만한 기술이다.
또 이 기술은 심미적이나 기능적으로 걱정스

럽고 난처한 의치환자에게 빠른 시일내에 제
작하여 제공해 줄 수 있으므로 좋고 더구나
치과의사가 의치의 개면(relining)이나 의치의
개상(rebasing)을 할 필요성이 있다면 그 때
인상용트레이(imprsssion tray)로 사용할 수 있

으며 의치의 개면(relining) 또는 의치의 개상
(rebasing)에 의해 완전한 의치(denture)를 제
작할 수 있다.

의치(denture) 파절조각(fracture segment)의
조립을 정확하고 쉽게 부착시킬 수 있는
cyanoacrylate의 사용을 권장하고 싶다.
이 수리 방법은 환자가 오랜기간 동안 보철

물 없이 존속하는 것을 막기 위해 석고모형
(stone cast)을 부울 필요없이 신속하게 수리하
는 방법이다.
더불어 의치(denture)가 많은 조각으로 파절

되었기 때문에 전통적인 방법에 의해서는 수
리가 가능치 않다고 생각 될 경우에는 이 방
법이 좋으리라 생각되어 소개하는 바 입니다.
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