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This study was performed to examine the effect of repeated firing on porcelain color stability. Sixty

sepcimens of generally uniform size and shape(9.7 12mm)were prepared using the manufactorer’s

specifications and among them 50 specimens that showed no defect after firing procedure were

selected.

All samples, abraded with sandpaper disc, ultrasonically cleaned, and air fired to amedium glaze

were devided into 10 groups according to the number of repeated firing and, upon completion,

mounted on a 13 by 16cm board. 30 persons(five dentists, ten dental techanicians, and fiftheen

students) were asked to compare the samples for variations, in hue, chroma and value under natural

and artificial light.

The results were as follows:(1) There were no color change detected in the first four firings.(2)

Slight color change were noticed in subsequent firings(ie: greater decreases in value with slight

increases In chroam)(3) However, the hue remained constant in all 10 groups after repeated firings.
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최근 널리 사용되고 있는 도재치과보철물의 가
장 큰 정점의 하나로는 자연치와 색깔의 조화를
통해 심미성을 만족시킬 수 있다는 점을 들 수
있다. 도재를 이용한 치과보철물 제작시 만족스
러운 shade을 얻기 위해서는 도재의 물리적 성질
에 영향을 미치는 condensation 방법, particle의
size, firing stage, 기포의 유무, 소성시간 및 방법
등을 고려하여야 하는 바, 이들은 shade에도 영
향을 주기 때문이다.
1930년에 Clark등은 치아의 shade guide와

shade selection에 관한 一連의 실험을 한 바 있으
며, shade selection의 근거를 Mansell이 주장한 색
의 세가지 기본 성질, 즉 색상(hue), 포화도
(saturation), 명도(value)에 두었다. 한편, Barghi
등은 반복소성이 도재의 shade에 미치는 영향에
관한 실험을 통해 색의 세가지 기본성질 중에서
shade stability에 가장 중요한 역할을 하는 것은
명도로서, 명도가 일정할 경우 색상과 포화도의
약간의 변화는 도재보철물과 자연치열과의 조화
에 영향을 주지 않는다고 보고한 바 있다.
Color matching은 도재를 이용한 치과보철물의

成敗을 좌우하는 중요한 요소인 만큼, 본 실험의
목적은 도재의 반복소성이 shade stability에 미치
는 영향을 알아보기 위한 것이다.

동일한 크기와 동일한 두께를 갖는 同形의 60
개의 표본을 통상적인 방법으로 제작하였다. 즉
모든 표본은 일정한 두께(0.3mm)로 주조된 non-
procious metal plate(9.7×12mm)상에서 각각

0.2mm의 opaque과 1.0mm의 body porcelain을 축
성하여 진공소성하였다. 이 중 소성과정에서 결
함이 생긴 표본을 제거하고 50개의 표본을 실험
대상으로 선정하였다. 선정된 50개의 표본은
Carborundum stone wheel을 사용, 연마, 삭제하
여 두께를 일율적으로 1.5mm로 하였다.
이중 5개의 표본을 임의로 추출하여 대기상태

에서 glazing한 후 보관하고(제 1군), 나머지 표
본에 대해서도 매번 5개씩을 추출하여 상기의
과정(연마, 세척, glazing)을 1회 내지 9회 반복
시행한 후 반복소성의 횟수에 따라 모두 10개의
군으로 분류하였다. 즉 1번의 소성과정을 거친
표본은 제 1군, 2번의 소성과정을 거친 표본은
제2군, 3번의 소성을 거친 표본은 제3군 등으로
하여 50개의 표본을 각 5개씩 10개의 군으로 분
류하였다.
소성이 끝난 도재 표본은 반복소성이 color

stability에 미치는 영향을 알아보기 위해 푸른 하
늘색 바탕의 종이판(13×19cm)위에 각 군별로
배치시킨 후 30인(치과의사 5인, 치과 기공사 10
인, 치과기공과 학생 15인)에게 자연 및 인공광
선 하에서 색상, 포화도, 명도의 변화를 비교 관
찰하도록 하였다.

도재를 반복소성하여 Color의 변화를 비교한
결과 다음과 같다.
1) 처음 모든 군을 일견 하였을 때 30인 모두

뚜렷한 색깔의 변화를 감지하지 못하였다. 그러
나 세심한 관찰을 한 후에는 약간의 색깔 변화
를 관찰하였다.
2) 제 1군에서부터 제 4군까지, 즉 4회 소성까

지는 30명의 관찰자 중 아무도 명도의 감소를 감
지하지 못하였다.
3) 제 5군에서부터 제 7군까지에서는 30명의

관찰자 중 18명이 약간의 명도감소를 감지하였다.
4) 제 8군에서부터 제 10군까지에서는 30명의

관찰자 중 26명이 약간의 명도감소를 감지하였다.
5) 그러나 제 1군부터 10군까지 모든 군에서

30명 관찰자 모두 색상의 변화를 감지 하지 못하
였다.
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도재치과보철물의 가장 큰 장점은 원래 치아의
투명도와 색깔을 재현시킴으로 해서 잔존치아와
의 조화를 통해 심지적인 요구조건을 충족시켜
줄 수 있다는 점이다. 그러나, 도재보철물의
shade는 여러 가지 물리적 요인에 의해 영향을
받는 만큼 만족스러운 shade를 얻기 위해서는 색
의 3가지 기본성질을 고려하여야 한다.
반복소성이 색깔의 기본성질에 미치는 영향에

관하여 Jorgenson등은 도재의 color stability는 도
재의 thcikness에만 영향을 받을 뿐 소성의 횟수
와는 아무런 관계가 없다고 보고한 바 있으며,
한편 Hodson등은 도재에 대한 grinding과 소성횟
수가 증가할 경우에는 도재 내부에 함유된 기포
의 수와 크기의 감소로 인하여 명도가 감소한다
고 보고한 바 있다. 본 실험결과에서도 소성횟수
가 증가함에 따라 약간의 명도의 감소가 나타나
는 것을 볼 수 있었으며, 이런한 shade의 변화
역시 도재 입자간의 간격의 감소에 따른 밀도의
증가에 기인하는 것이라고 생각된다.

반복소성이 도재보철물의 shade stability 에 미
치는 영향을 조사한 결과는 다음과 같다.
1. 도재치과보철물에 있어서 4회 반복 소성까

지에는 shade에 아무런 변화가 나타나지 않았다.
2. 5회 이상의 소성시에는 약간의 명도의 감소

가 나타나며, 소성횟수가 증가함에 따라 보다 큰
명도의 감소와 포화도의 증가가 나타났다.
3. 10회까지의 반복소성시에는 도재의 색상에

는 변화가 없었다.
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