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Abstract

The color difference value of fabrics dyed with browning extracts from mushroom were as 
follows.

1. Two hours of dyeing depending on pH at 95^ exhibited colors of YR and Y. The color of 
wool and nylon was darkest brown at pH 4, but light brown or yellow as pH increased. The 
color of silk was darkest brown at pH 5 and pH changes resulted in the same tendency as 
in wool.

2. In wool the color was changed to darker brown as time prolonged, however, there was no 
further color change after 9hr and value and chroma of wool declined.
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3. At pH 4, the increase in temperature turned colors of silk, wool and nylon into dark brown 
from light yellow.

4. As the result of repetitive dyeing, colors of silk, wool and nylon gradually turned into 
darker brown. The repetitive dyeing was more effective in dark color and high 
colorfastness compared to a prolonged dyeing.

5. The amount of mordant resulted in color changes between light yellow and dark brown 
without various color changes.

6. In color change according to methods of mordant, post-mordant with CuSQ • 5H2O and 
with SnCl • 2H2O showed colors of green and light yellow, respectively.

I.서 론

천연염료들은 추출하는 과정에서 색소성분뿐 

만 아니라 추출용매 에 가용성 인 다른 성분들까지 

도 추출되어 나온 복합물의 상태로서 이들 성분 

들의 상호작용으로 인해 합성염료의 염색에서는 

느낄 수 없는 색상의 깊이와 자연스러움이 있으 

며, 퇴색하여도 그 색상 자체의 은은함과 자연스 

러움을 가진다. 아울러 다양한 천연 염재들간의 

흔합이나 매염염료의 경우 매염처리를 통해 보다 

다양한 색상을 얻을 수 있다■ 천연염료 소재가 

갖는 자연스러 운 색감은 합성 염료에 싫증을 느낀 

소비자들에 게 자연미 에 대 한 욕구를 충족하고 정 

서를 순화하게 되므로 천연염료의 사용은 복식산 

업의 부가가치를 높일 수 있으며 동시에 합성염 

료의 환경오염문제도 줄일 수 있다.力

본 연구는 식품으로서의 상품적 인 가치를 상실 

한 양송이 를 염재 A”로 사용하였으며 양송이 의 

천연염료 염재로서의 실용적인 가치를 높이기 위 

하여 양송이 색소의 추출과 성분 분석 및 보관 방 

법에 대한 실험 연구와 염색성 및 염색견뢰도를 

실험 조사한 선행연구7T。)들의 결과를 근거로 하 

여 본 연구에서는 양송이 염재의 염색에 있어서 

pH, 염색시간, 염색온도, 매염방법 등 염색조건 

에 따른 염 색포의 색 차 분석 의 결과를 바탕으로 

색상을 비교하였다. 본 연구는 양송이를 염재로 

사용하는 염 색물의 색상에 관한 구체 적 인 염 색조 

건을 설정하는데 있어서의 유일한 자료인 것으로 

안다.

H.실 험

1. 섬 유
KSK 0905에 규정 된 표준 견포, 표준 모포, 표 

준 나일론포를 사용하였다.

2. 염액
생양송이(No. 505)에 증류수를 가해 믹서기로 

마쇄 한 후 35°C 에서 2시간 동안 저 어주면서 갈변 

시킨다. 갈변된 양송이 분쇄액을 95°C에서 1시간 

동안 추출한 후 여과하였으며, 그 여과한 액을 증 

류수로 일정한 농도(510nm에서 흡광도 1.14)로 

맞추어 염액으로 사용하였다. pH 의 조절은 

CH3COOH(Glacial, Cone.)와 0.1M NaOH로 조 

절하였다.

3. 매염제
매 염제로는 K2A12(SO4)4 - 24H2O, K2Cr2O7, 

CuSO4 • 5H2O, FeCl3, FeSO4 • 7HZO, SnCl2 • 
2田0를 사용하였다.

4. 기 기

염 액의 농도 측정 에는 uv /vis spectrophoto­
meter (Beckman Co., Du-650, U.S.A)를 사용하 

였으며, 염액의 pH 는 pH meter (Mettler Co., 
Delta 340, Swiss), 색차 측정은 Chromm Me­
ter (Minolta, CR-210, Japan)를 사용하였다.

5. 실험방법

1)pH에 따른 염색

욕비 1 : 100의 염욕에서 pH 2~10의 조건으로 

9SC에서 2시간 동안 진탕하면서 염색한 후 수세 

건조한 각 염색물의 색차를 측정 하였다.
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2) 온도에 따른 염색

욕비는 1 : 100의 염욕에서 pH 4의 조건으로 

온도 40, 60, 80, 95P별로 2시간 동안 진탕하면 

서 염색한 후 수세 건조한 각 염색물의 색차를 측 

정하였다.

3) 시간에 따른 염색

욕비 1 : 100의 염욕에서 pH 4의 조건으로 95 
°C에서 시간(0~21시간)별로 진탕하면서 염색한 

후 수세 건조한 각 염색물의 색차를 측정하였다.

4) 반복 염색에 따른 염색

욕비 1 : 100의 염욕에서 pH 4의 조건으로 95 
°C에서 2시간 동안 진탕하면서 염색한 후 수세하 

고 건조하는 과정을 1회, 2회, 3회, 4회 반복한 각 

염색물의 색차를 측정하였다.

5) 매염제 처리량에 따른 염색

5g//, 10g//, 15g//의 매 염제액을 욕비 1 : 100의 

조건으로 85P에서 1시간 동안 진탕하면서 매염 

처리한 후 수세하였다. 이 포를 염욕비 1 : 100의 

조건으로 95°C에서 2시간 동안 진탕하면서 염색 

하고 수세 건조한 후 색차를 측정 하였다.

6) 매염제 처리방법에 따른 염색

매염제 처리방법으로 先媒染法, 同媒染法, 後 

媒染法을 사용하였으며 매염제의 양은 10g//로

하였다. 욕비는 1 : 100의 조건으로 85P에서 1시 

간 동안 진탕하면서 매염처리하고 수세하였다. 

매염처리한 이 포를 염욕비 1 : 100의 조건으로 

95P에서 2시간 동안 진탕하면서 염색하고 수세 

건조한 후 색차를 측정하였다.

m. 결과 및 고찰

양송이로부터 추출한 갈색 색소액으로 pH, 온 

도, 시간, 반복염색, 매염제 처리량과 매염제 처 

리방법의 조건에서 염색한 염색포 및 매염포들의 

색차를 측정하였다.

1.PH에 따른 색차

<Table 1〉은 양모의 pH에 따른 La*b* 및 먼셀 

표색 계 값이다. L값은 72.03에서 89.02, a*값은 0. 
43에서 5.16, b*값은 13.98에서 24.50, 먼셀표색계 

의 값은 7.7YR에서 0.7Y의 범위였다. pH 4에서 

가장 진한 갈색 을 나타내 었으며 , pH 4보다 pH가 

높은 염색조건에서는 pH 4보다 연한 갈색이었으 

며 pH가 높아질수록 갈색 색상은 더 연한 것으로 

나타났고 pH 3의 조건에서도 pH 4보다 연한 갈 

색이었다.

(Table 2〉는 나일론의 pH에 따른 La*b*값 및 

먼셀표색계이다. L값은 78.73에서 90.43, a*값은 

0.70에서 3.48, "값은 9.90에서 19.41, 먼셀표색 

계의 값은 8.6YR에서 0.1Y의 범위였으며 양모와

< Table 1> Effect of pH on color difference value for wool

、Qolor difference
、、、value L a* b* H V C

2 77.55 5.04 24.50 7.8YR 5.7 3.3
3 75.56 4.69 23.70 8.3 YR 5.6 3.0
4 72.03 4.57 23.50 8.4YR 5.2 2.8
5 73.54 5.16 18.39 7.7 YR 5.4 2.8
6 85.53 1.88 15.31 9.7YR 6.5 2.7
7 87.07 1.44 14.51 0.1 YR 6.7 2.6
8 88.36 0.91 14.78 0.2YR 6.8 2.6
9 88.34 0.64 15.27 0.7YR 7.0 2.6

10 89.02 0.43 13.89 0.6YR 6.8 2.7
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< Table 2> Effect of pH on color difference value for nylon

^Color difference 
value L a* b* H V C

2 90.17 1.00 16.05 0.1Y 7.2 2.8
3 85.45 2.29 15.13 8.8YR 7.0 2.5
4 83.49 1.88 18.97 9.7 YR 6.8 2.9
5 78.73 3.48 19.41 8.6YR 6.5 3.2

6 84.57 1.86 16.05 9.7YR 7.0 2.7

7 87.50 1.42 13.86 9.5YR 7.1 2.3
8 87.10 1.09 13.66 9.9YR 7.7 2.4

9 89.73 0.79 11.30 0.1Y 7.4 1.9
10 90.43 0.70 9.90 9.9YR 7.5 1.7

< Table 3> Effect of pH on color difference value for silk

^Color d迁ference 
value L a* b* H V C

2 92.43 0.70 8.18 8.1YR 7.2 1.6
3 89.44 1.75 11.68 8.3YR 7.0 1.6
4 85.44 1.33 10.91 8.5YR 6.8 1.6
5 91.27 1.21 9.45 8.3 YR 7,2 1.5
6 95.38 0.09 5.39 9.6YR 7.9 0.9
7 96.45 —0.02 5.10 9.6YR 8.1 0.8
8 97.10 -0.29 4.22 0.1Y 8.2 0.7
9 97.38 -0.23 4.55 0.1Y 8.2 0.6

10 97.38 -0.28 3.77 0.1Y 8.2 0.5

같은 경 향을 보였다.

(Table 3〉은 견의 pH에 따른 La*b*값 및 먼셀 

표색계이다. L값은 85.44에서 97.84, a*값은 一0. 
29에서 1.75, b*값은 3.77에서 11.68, 먼셀표색계 

의 값은 8.1YR에서 0.1Y의 범위로 pH 5에서 가 

장 진한 갈색이었으며 pH가 5보다 높아지거나 

낮아짐에 따라 갈색 색상이 옅어지는 경향을 나 

타내었다.

2. 온도에 따른 색차

<Table 4〉는 pH 4에서의 양모의 온도에 따른 

염색의 결과 얻은 색차값이다. 온도의 증가에 따

라 L값은 94.40에서 72.03으로 감소하며, a*값은 

-0.87에서 4.57, W값은 19.42〜23.50의 범위, 먼 

셀표색계의 값은 8.4YR에서 1.9Y 범 위 였다.

(Table 5〉는 pH 4에서의 나일론의 온도에 따 

른 색차값이다. 온도가 낮아짐에 따라 L값은 감 

소하여 95.62에서 83.49의 범위이며, a*값은 一2. 
16에서 1.88이며, b*값은 15.15에서 18.97의 범위 

이다. 먼셀표색계 값은 4.1Y에서 9.7YR의 범위 

였다.

(Table 6〉은 pH 4에서의 견의 온도에 따른 색 

차값이다. 온도가 낮아짐에 따라 L값은 96.49에 

서 85.44로 감소함을 보이며, a*값은 一0.64에서
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< Table 4> Effect of temperature on color difference value for wool.

^\Color difference 

value 
Temp. (t：)

L a* b* H V C

40 94.40 -0.87 19.42 1.9Y 7.7 3.6
60 91.01 1.12 23.77 0.1Y 7.2 4.2
80 84.23 4.06 27.06 8.9YR 6.4 4.4
95 72.03 4.57 23.50 8.4YR 5.2 2.8

< Table 5> Effect of temperature on color difference value for nylon.

^\Color difference 

value 
Temp. (

L a* b* H V C

40 95.62 -2.16 15.15 4.1Y 8.3 2.9
60 93.18 -1.09 18.79 2.2Y 8.0 3.3
80 89.56 1.29 21.36 0.1Y 7.6 3.6
95 83.49 1.88 18.97 9.7YR 6.8 2.9

<Table 6> Effect of temperature on color difference value for silk.

^^Color difference 

value 
Temp. (°c)

L a* b* H V C

40 96.49 -0.64 11.96 2.1Y 8.1 2.0
60 95.20 -0.39 12.18 8.9Y 8.0 2.1
80 93.20 0.45 14.00 0.1Y 7.7 2.3
95 85.44 1.33 10.91 8.5YR 6.8 1.6

1.33, b*값은 10.91 에서 11.96, 먼셀표색계의 값은 

8.5YR에서 8.9Y의 범위였다. 따라서 pH 4에서 

의 온도에 따른 견, 양모, 나일론 염색포의 색상 

은 온도가 높아질수록 옅은 황색에서 진한 갈색 

으로 바뀌었다.

3. 시간에 따른 색차

(Table 7〉은 pH 4에서 시간에 따라 염색한 양 

모의 색차값이 다. 시간의 경과에 따라 L값은 99. 
80에서 52.55로 감소함을 보이며, a*값은 2.93에 

서 8.39 범위이며, b*값은 20.05에서 23.10, 먼셀 

표색계 값은 7.4YR에서 9.9YR의 범위로 갈색 색

상이 점점 더 진해졌으며 9시간 이상에서는 더 

이상의 색상의 변화는 보이지 않았으나 명도와 

채도가 낮아졌다.

4. 반복염색에 따른 색차

<Table 8〉은 양모의 반복염색에 따른 색차값 

이다. 반복염 횟수가 증가할수록 L값은 72.03에 

서 54.87로 감소하며, a*값은 4.57에서 9.26, b*값 

은 0.32에서 28.88, 먼셀표색계의 값은 7.2YR에 

서 8.4YR의 범위였다.

(Table 9〉는 나일론의 반복염색에 따른 색차 

값이다.
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<Table 7> Effect of times on color difference value for wool.

^\Color difference
、、、value

Temp, (hr)
L a* b* H V C

0.0 99.80 -0.34 0.32 6.8Y 8.4 0.8
0.5 82,90 2.93 23.10 9.9YR 6.8 4.0
1 78.01 4.42 23.24 9.1 YR 6.4 4.3
2 72.03 4.57 23.50 8.3YR 5.9 4.5
3 70.08 6.69 23.91 8.0YR 5.6 4.6
4 67.20 7.10 23.37 7.9YR 5.3 4.5
6 63.21 7.77 23.00 7.6YR 5.0 4.4
9.5 59.49 8.26 22.34 7.4YR 4.6 4.2

15 55.99 8.33 21.64 7.4YR 4.4 4.0
21 52.55 8.39 20.05 7.4YR 4.3 3.9

< Table 8> Effect of the number of dyeing times on color difference value for wool

^\^Color difference
、、、value

Dyeing times
L a* b* H V C

0 98.80 -0.34 0.32 6.8Y 8.4 0.9
1 72.03 4.57 23.50 8.4YR 5.2 2.8
2 68.85 6.43 28.88 8.1 YR 5.2 4.1
3 63.98 8.07 28.40 7.7YR 4.3 3.6
4 54.87 9.26 26.39 7.2 YR 3.8 3.3

< Table 9> Effect of the number of dyeing times on color difference value for nylon

^\Color difference
、、、、value

Dyeing times
L a* b* H V C

0 99.90 -0.24 0.20 1.9YR 8.9 0.0
1 83.49 1.88 18.97 9.7YR 6.8 2.9
2 77.14 4.27 26.79 9.0YR 6.2 4.1
3 72.49 5.84 29.54 8.4YR 5.7 4.4
4 69.59 6.83 29.23 8.0YR 5.4 4.4

반복염 횟수가 증가할수록 L값은 83.49에서 69. 
59로 감소하며, a*값은 1.88에서 6.83, b*값은 18. 
97에서 29.23, 먼셀표색계의 값은 8.0YR에서 9. 
7YR의 범위였다.

(Table 10〉은 견의 반복염색에 따른 색차값이 

다. 반복염 횟수가 증가할수록 L값은 85.44에서 

76.51 로 감소하며, a*값은 1.33에서 3.90, b*값은 

10.91 에서 25.31, 먼셀표색게의 값은 9.1P에서 8.
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< Table 10> Effect of the number of dyeing times on color difference value for silk

^\Color difference 

value 
Dyeing times

L a* b* H V C

0 99.28 -0.27 0.14 9. IP 8.8 0.0
1 85.44 1.33 10.91 8.5YR 6.8 ,1.6
2 82.17 1.76 20.60 9.5 YR 6.7 2.9
3 77.51 3.08 22.67 9.0YR 6.1 3.1
4 76.51 3.90 25.31 8.8YR 6.3 3.3

< Table 11> Effect of the amount of mordant on color difference value for wool

Color difference 
value

Mordant

L a* b* H V C

5g/£ 87.07 1.44 14.51 0.1Y 6.7 2.6
None 10g / 6 87.07 1.44 14.51 0.1Y 6.7 2.6

15g/2 87.07 1.44 14.51 0.1Y 6.7 2.6

5g/C 80.29 2.89 17.35 9.1 YR 6.1 2.8

K2A12(SO4)4 - 24H2O 10g/C 80.56 2.65 17.65 9.2YR 6.2 2.9
15g/e 82.90 2.42 17.76 9.3YR 6.3 3.0

5g/e 77.18 -0.90 15.36 0.1Y 5.6 2.1
K2Cr2O7 10g / C 74.26 -0.27 14.56 9.9YR 5.6 2.0

15g/2 77.35 —0.46 13.76 9.8YR 5.6 2.0

5g/£ 72.55 4.22 26.66 0.1Y 5.4 3.5
CuSO4 • 5H2O 10g / C 72.40 4.14 26.68 9.9YR 5.3 3.5

15g/C 72.28 4.07 26.71 9.7YR 5.3 3.5

5g/£ 69.49 3.96 25.77 0.1Y 5.1 3.1
FeCl3 - 6H2O 10g/fi 69.23 3.49 23.03 0.1Y 5.0 2.8

15g/e 68.98 3.02 20.30 0.1Y 4.9 2.6

5g/£ 80.40 1.89 16.68 0.1Y 6.0 2.6
FeSO4 - 7H2O 10g/2 79.57 2.01 17.78 9.9YR 5.9 2.8

15g/C 78.75 2.13 18.89 9.9YR 5.9 3.0

5g/£ 80.46 4.57 25.74 9.0YR 5.6 3.1
SnCl2 • 2H2O 10g / e 68.02 7.63 25.27 7.6YR 4.7 3.0

15g/C 55.59 10.69 24.80 6.2YR 3.7 3.0

5YR의 범위였다. 반복염색의 결과 견, 양모, 나 짙온 갈색이 되었다. 이로서 1회의 장시간의 염 

일론 염색포는 염색횟수를 반복함에 따라 점차 색보다 반복염색이 진하고 견뢰도 높은 색상을
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얻기 위해서 효과적이었다.

5. 매염제 처리량에 따른 색차

(Table 11〉은 양모의 매 염제 처 리 량에 따른 색 

차값이다. 5g 〃의 매 염제를 처 리하면, L값은 69. 
49에서 80.29, a*값은 -0.90에서 4.57, b*값은 

16.68에서 26.66, 먼셀표색계의 값은 9.0YR에서 

0.1Y의 범위였다. 10g/7의 매염제를 처리하면, 

L값은 68.02에서 80.56, 寸값은 -0.46에서 7.63, 
b*값은 14.56에서 26.68, 먼셀표색계의 값은 7. 
6YR에서 0.1Y의 범위였다. 15g//의 매염제를 

처리하면, L값은 55.59에서 82.90, a*값은 -0.46 
에서 10.69, b*값은 13.76에서 26.71, 먼셀표색계

의 값은 6.2YR에서 0.1Y의 범위 였다.

(Table 12〉는 나일론의 매 염제 처리 량에 따른 

색차값이다. 5g//의 매염제를 처리하면, L값은 

81.51 에서 97.79, a*값은 -0.20에서 2.11, b*값은 

-0.01 에서 23.21, 먼셀표색계의 값은 9.3YR에서 

0.1Y의 범위였다. 10g//의 매염제를 처리하면, 

L값은 82.84에서 91.10, a*값은 -0.90에서 1.91, 
b*값은 17.23에서 22.20, 먼셀표색계의 값은 9. 
4YR에서 0.4Y의 범위였다. 15g/l의 매염제를 

처리하면, L값은 81.87에서 87.42, a*값은 -0.35 
에서 1.71, b*값은 16.53에서 21.32, 먼셀표색계의 

값은 9.4YR에서 0.7Y의 범위였다.

(Table 13〉은 견의 매염제 처리 량에 따른 색차

< Table 12> Effect of the amount of mordant on color difference value for nylon

Color difference 
value

Mordant
L a* b* H V C

5g/£ 87.50 1.42 13.86 9.5YR 7.1 2.3
None 10g / £ 87.50 1.42 13.86 9.5YR 7.1 2.3

15g/£ 87.50 1.42 13.86 9.5 YR 7.1 2.3

5g/£ 97.79 -0.20 -0.01 9.3YR 7.0 3.5
K2A12(SOi)4 - 24H2O 10g/e 91.10 0.79 17.23 9.4YR 7.1 3.5

15g/e 87.42 0.91 16.57 9.4YR 7.1 3.4

5g/£ 85.67 1.21 18.74 0.1Y 7.2 3.1
K2Cr2O7 10g / C 85.30 1.36 18.89 0.4Y 7.4 3.0

15g/£ 85.00 1.51 19.05 0.7Y 7.5 2.8

5g/e 83.74 2.11 20.23 9.8YR 7.3 3.3
CuSO4 • 5H2O 10g / £ 84.36 1.91 20.02 9.7YR 7.2 3.3

15g/e 85.05 1.71 19.82 9.0YR 7.2 3.3

5g/e 83.80 1.61 19.62 0.1Y 6.5 3.5
FeCl3 • 6H2O 10g / Q 82.84 1.64 19.69 0.1Y 6.4 3.5

15g/e 81.87 1.67 19.76 0.1Y 6.4 3.5

5g/£ 85.99 0.20 18.27 9.5YR 7.0 3.4
FeSO4 • 7H2O 10g / £ 86.71 -0.90 17.40 9.6YR 6.9 3.3

15g/e 87.42 -0.35 16.53 9.6YR 6.8 3.3

5g/e 81.51 1.57 1.57 9.5YR 7.3 3.0
SnCl2 • 2H2O 10g / e 84.94 1.62 1.62 9.5YR 7.2 3.0

15g/C 88.36 1.67 1.67 9.4YR 7.1 2.9
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< Table 13> Effect of the amount of mordant on color difference value for silk

Color difference 
value

Mordant
L a* b* H V C

5g/£ 96.45 -0.20 5.10 9.6YR 8.1 0.8
None 10g/C 96.45 -0.20 5.10 9.6YR 8.1 0.8

15g/e 96.45 -0.20 5.10 9.6YR 8.1 0.8

5g/fi 91.46 0.24 8.06 8.4YR 7.8 1.4
K2A12（SC）4）4 * 24HQ 10g / £ 92.20 0.90 7.56 8.5YR 8.0 1.3

15g/e 92.95 -0.08 7.06 8.5YR 8.2 1.2

5g/e 93.40 -0.37 6.95 0.1Y 7.9 1.2
K2Cr2O7 10g / Q 93.07 -0.39 7.03 0.1Y 7.8 1.2

15g/2 92.75 -0.42 7.12 0.1Y 7.8 1.2

5g/£ 92.86 -0.33 7.51 9.5Y 8.1 1.2
CuSO4 • 5H2O 10g / 92.85 -0.31 7.52 9.5YR 8.1 1.2

15g/2 92.85 -0.30 7.58 9.5YR 8.1 1.2

5g/C 79.43 1.29 27.33 0.1Y 7.8 1.5
FeCl3 - 6H2O 10g/£ 79.49 1.02 25.42 0.5Y 7.7 1.6

15g/e 79.56 0.75 23.51 1.0Y 7.6 1.6

5g/£ 91.74 -0.42 8.74 0.1Y 6.5 3.8
FeSO4 • 7H2O 10g / £ 91.22 -0.37 9.32 0.5Y 6.4 3.5

15g/£ 90.73 -0.30 9.91 0.8Y 6.3 3.1

5g/e 93.25 -0.10 7.73 9.6 YR 7.8 1.3
SnCl2 • 2H2O 10g / C 92.53 -0.82 8.14 9.3YR 7.7 1.4

15g/e 91.91 0.27 8.56 9.1YR 7.6 1.4

값이다. 5g//의 매염제를 처리하면, L값은 79.43 
에서 93.40, a*값은 -0.42에서 1.29, b*값은 -6. 
95에서 27.33, 먼셀표색계의 값은 8.4YR에서 0. 
1Y의 범위였다. 10g//의 매염제를 처리하면, L 
값은 79.49에서 93.07, a*값은 -0.82에서 1.02, b* 
값은 7.03에서 25.42, 먼셀표색계의 값은 8.5YR 
에서 0.5Y의 범위였다. 15g/I의 매염제를 처리 

하면, L값은 79.56에서 92.55, a*값은 -0.42에서 

1.75, b*값은 7.06에서 23.51, 먼셀표색계의 값은 

8.6YR에서 1.0Y의 범위였다. 따라서 선매염에 

의한 매염제의 양에 따른 염색포의 표면색의 변 

화는 연한 황색에서 진한 갈색의 색상계열에서 

명도와 채도의 변화를 보였다.

6. 매염제 처리방법에 따른 색차

<Table 14〉는 매염제 처리방법에 따른 양모의 

색차값이다. 先媒染의 경우, L값은 68.02에서 87. 
07, 4•값은 -0.27에서 7.63, 1丁•값은 14.51 에서 26. 
68, 먼셀표색계의 값은 7.6YR에서 0.1Y의 범위 

였다. 後媒染의 경우, L값은 56.31 에서 92.31, a* 
값은 -7.74에서 12.48, b*값은 14.51 에서 47.28, 
먼셀표색계의 값은 2.7GY에서 1.6Y의 범위였다. 

同媒染의 경우, L값은 68.69에서 87.72, a*값은 

-4.26에서 3.18, "값은 14.51 에서 26.32, 먼셀표 

색계의 값은 9.0YR에서 8.5Y의 범위였다.

（Table 15〉는 매 염제 처리방법에 따른 나일론
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< Table 14> Effect of the treating method of mordant on color difference value for wool

Mordant

Color difference 
value L a* b* H V C

pre-mordant 87.07 1.44 14.51 0.1Y 6.7 2.6
None post-mordant 87.07 1.44 14.51 0.1Y 6.7 2.6

co-mordant 87.07 1.44 14.51 0.1Y 6.7 2.6

pre-mordant 80.56 2.65 17.65 9.2YR 6.2 2.9
K2A12(SO4)4 * 24H2O post-mordant 92.31 0.54 15.89 0.4Y 7.1 2.9

co-mordant 87.72 1.40 26.51 0.1Y 6.7 4.2

pre-mordant 74.26 一 0.27 14.56 9.9YR 5.6 2.0
K2Cr2O7 post-mordant 73.92 1.78 47.28 1.6Y 5.4 5.6

co-mordant 72.22 -3.84 21.19 3.5Y 5.2 2.4

pre-mordant 72.40 4.14 26.68 9.9YR 5.3 3.5
CuSO4 • 5H2O post-mordant 77.41 一7.74 18.29 2.7GY 5.6 2.3

co-mordant 68.69 -4.26 26.10 8.5Y 5.0 2.6

pre-mordant 69.23 3.49 23.03 0.1Y 5.0 2.8
FeCl3 • 6H2O post-mordant 86.45 0.43 17.26 1.0Y 6.6 2.8

co-mordant 82.97 3.18 22.99 9.0YR 6.2 2.8

pre-mordant 79.57 2.01 17.78 9.9YR 5.9 2.8
FeSO4 -7H2O post-mordant 84.60 6.13 37.22 8.8YR 6.4 5.6

co-mordant 83.09 -0.21 21.72 1.2Y 6.2 3.2

pre-mordant 68.02 7.63 25.27 7.6YR 4.7 3.0
SnCl2 - 2H2O post-mordant 56.31 12.48 20.05 6.3YR 3.0 3.5

co-mordant 82.12 2.45 26.32 9.9YR 5.6 2.9

의 색차값이다. 先媒染의 경우, L값은 82.84에서 

에0, a*값은 -0.90에서 1.91, b*값은 13.86에서 

22.20, 먼셀표색계의 값은 9.4YR에서 0.4Y이었 

다. 後媒染의 경우, L값은 87.50에서 92.54, a*값 

은 -2.59에서 1.42, b*값은 11.34에서 29.39, 먼 

셀표 색계의 값은 9.5YR에서 3.8Y이었다. 同媒 

染의 경우, L값은 87.50에서 97.15, a*값은 -3.76 
에서 1.42, b*값은 10.47에서 26.65, 먼셀표색계의 

값은 0.84Y에서 6.3Y이었다.

<Table 16〉은 매 염제 처 리 방법 에 따른 견의 색 

차값이다. 先媒染의 경우, L값은 79.49에서 96. 
45, a*값은 -0.82에서 1.02, b*값은 5.10에서 25. 
42, 먼셀표색계의 값은 9.3YR에서 0.5Y의 범위

였다. 後媒染의 경우, L값은 89.88에서 97.78, a* 
값은 一1.84에서 2.11, b*값은 4.76에서 38.20, 먼 

셀표색계의 값은 9.6YR에서 7.0Y의 범위였다. 

同媒染의 경우, L값은 89.79에서 98.70, a*값은 

-2.18에서 -0.02, 廿값은 5.10에서 15.88, 먼셀 

표색계의 값은 9.6YR에서 5.9Y의 범위였다.

매염제 처리방법에 따른 염색에서 CuSO4 - 
5HQ의 후매염법에서는 그린계열의 색상을 얻을 

수 있었으며, SnCl • 2足0의 후매염법에서는 파 

스텔톤의 밝은 노랑계열의 색상을 얻을 수 있었 

다. 이상의 결과에서 양송이 추출액은 다색성 염 

료로서의 특성을 지닌다고 생각된다.
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< Table 15> Effect of the treating method of mordant on color difference value for nylon

Mordant

Color difference
value L a* b* H V C

pre-mordant 87.50 1.42 13.86 9.5Y 7.1 2.3
None post-mordant 87.58 1.42 13.86 9.5Y 7.1 2.3

co-mordant 87.50 1.42 13.86 9.5Y 7.1 2.3

pre-mordant 91.10 0.79 17.23 9.4YR 7.1 3.5
K2A12(SO4)4 • 24H2O post-mordant 91.30 -0.28 15.20 1.2Y 7.7 2.5

co-mordant 88.46 0.31 26.65 0.8Y 7.4 4.0

pre-mordant 85.30 1.36 18.89 0.4Y 7.4 3.0
KzCrQ? post-mordant 90.77 -2.59 23.56 3.8Y 7.6 3.6

co-mordant 94.81 -2.51 10.47 5.5Y 8.0 1.7

pre-mordant . 84.36 1.91 20.02 9.7YR 7.2 3.3
C11SO4 5H2O post-mordant 90.07 0.12 11.34 0.3Y 7.5 1.9

co-mordant 91.54 -0.83 14.73 2.2Y 7.6 2.4

pre-mordant 82.84 1.64 19.69 0.1Y 6.4 3.5
FeCl3 • 6H2O post-mordant 93,87 -0.68 12.25 2.4Y 7.8 2.1

co-mordant 93.56 -0.68 15.71 1.8Y 7.9 2.7

pre-mordant 86.71 -0.90 17.40 9.6YR 6.9 3.3
FeSO4 • 7H2O post-mordant 88.90 1.31 29.39 0.1Y 7.2 4.9

co-mordant 87.84 -1.29 25.14 2.1Y 7.4 3.7

pre-mordant 84.60 1.62 22.20 9.5YR 7.2 3.0
SnCl2 - 2HQ post-mordant 92.54 -1.17 14.21 1.2Y 8.0 2.2

co-mordant 97.15 -3.76 13.16 6.3Y 8.4 2.2

N.결 론

양송이로부터 얻은 갈색 추출액으로 염색한 포 

의 염색 조건에 따른 색상은 다음과 같았다.

1. 95°C에서 pH에 따라 2시간 동안 염색한 경 

우 모든 염색포의 색상은 YR, Y계열이었으 

며, 양모와 나일론의 경우 pH 4에서 가장 

진한 갈색이었으며 pH가 4보다 높은 염색 

조건의 염색포는 pH 4에서 가장 진한 갈색 

이었으며, pH가 4보다 높은 조건의 염색포 

는 pH가 높아질수록 보다 옅은 갈색 이 었다. 

pH 3의 조건에서도 pH 4보다 연한 갈색이

었다. 견의 경우 pH 5에서 가장 진한 갈색 

이 었으며 pH가 5보다 높아지 거 나 낮아짐 에 

따라 연한 갈색이었다.

2. 양모의 pH 4에서의 시간에 따른 색상의 변 

화는 염색 시간이 길어질수록 진한 갈색이 

었으며 9시간 이상에서는 색상의 변화는 보 

이지 않았으나 명도와 채도가 낮아졌다.

3. pH 4에서의 온도에 따른 견, 양모, 나일론 

염색포의 색상은 온도가 높아질수록 옅은 

황색에서 진한 갈색이 되었다.

4. 반복염색의 결과 견, 양모, 나일론 염색포는 

염색의 반복 회수가 증가함에 따라 점차 짙 

은 갈색이 되었다. 이로서 진하고 견뢰도 높
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< Table 16> Effect of the treating method of mordant on color difference value for nylon

Mordant

Color difference 
value L a* b* H V C

pre-mordant 96,45 -0.02 5.10 9.6YR 8.1 0.8
None post-mordant 96.45 -0.02 5.10 9.6YR 8.1 0.8

co-mordant 96,45 -0.02 5.10 9.6YR 8.1 0.8

pre-mordant 92.20 0.90 7.56 8.5YR 8.0 1.3
K2AI2(SO4) • 24H2O post-mordant 96.56 -0.48 5.66 1.2Y 8.2 0.9

co-mordant 92.87 —0.63 15.88 1.2Y 7.6 2.4

pre-mordant 93.07 -0.39 7.03 0.1Y 7.8 1.2
K2Cr2O post-mordant 96.90 -1.33 7.51 3.4Y 8.2 1.1

co-mordant 96.13 -1.83 9.49 3.9 8.0 1.5

pre-mordant 92.85 -0.31 7.52 9.5YR 8.1 1.2
CuSQ • 5HQ post-mordant 94.39 -1.84 5.93 7.0Y 7.9 0.8

co-mordant 89.79 -0.77 15.42 2.0Y 7.3 2.1

pre-mordant 79.49 1.02 25.42 0.5Y 7.7 1.6
FeCl3 • 6H2O post-mordant 95.80 -1.26 10.13 2.4Y 8.1 1.2

co-mordant 93.37 -0.22 13.32 0.4Y 7.7 2.1

pre-mordant 91.22 -0.37 9.32 0.5Y 6.4 3.5
FeSO4 7H2O post-mordant 89.88 2.11 38.20 0.1Y 7.2 5.9

co-mordant 92.84 -1.58 12.82 2.7Y 7.5 1.8

pre-mordant 92.53 -0.82 8.14 9.3YR 7.7 1.4
SnCls • 2瓦0 post-mordant 97.78 -0.83 4.76 6.2Y 6.9 0.7

co-mordant 98.70 -2.18 8.01 5.9Y 8.4 1.2

은 색상을 얻기 위해서 1회의 장시간의 염 

색보다 반복염색 이 효과적 이었다.

5. 매염제의 양에 따른 염색포의 표면색의 변 

화는 매염제 처리 량이 증가할수록 연한 황 

색에서 진한 갈색 색상계열로 명도와 채도 

에서의 변화를 보였다.

6. 매염제 처리방법에 따른 염색에서 CuSOl 
다七0의 후매 염법에서는 그린계열의 색상을 

얻을 수 있었으며, SnCl • 2瓦0의 후매염법 

에서는 파스텔톤의 밝은 노랑계열의 색상을 

얻을 수 있었다.

7. 양송이 추출액은 다색성 염료로서의 특성을 

가진다.
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