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목조건조물 상량문의 보존처리 및 실례
The conservation Treatment and examples of 

Sangyangmun in a wooden building

李惠閏·鄭容在·李奎植·韓成熙 1)

Hye Yun Lee, Yong Jae Chung, Kyu Shik Lee and Sung Hee Han 

Sangyangmun is a written record which inform the date, time, history
and reason of constructing a wooden building. We have conserved
Sangyangmun which was discovered during the repairment and restoration
of wooden building.

From 1998 to 2002, We have completed the conservation of 27 pieces
of 13 cases, for example Daeung-jeon, Bongjeonsa-Temple.

First We investigated the material or damage condition of
Sangyangmun, and carried out fumigation in order to prevent insects and
fungi. Then Sangyangmun must be sealed hermetically using escal film in
order to prevent the second damage.

ABSTRACT

1) 국립현대미술관 학예연구실(Curatorial Office, National Museum of Contemporary Art)
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Ⅰ. 서론

상량문은 집을 새로 짓거나 중수할 때 공역(工役) 날짜, 시간, 내력, 까닭 등

을 적은 글로 상량문의 내용에 따라 창건상량문, 중수상량문, 중건상량문 등으

로 나누어 볼 수 있다. 우리 나라의 경우, 그 기원을 알 수는 없으나 목조건조

물을 창건하거나 중수할 때에 관련된 사항과 함께 상량을 축복하는 기록을 남겨

왔는데 이것을 상량문(上樑文)이라 한다.1) 상량문은 종이(한지)나 비단에 적기

도 하였으며 때로는 명주천에 쓰기도 하였으며, 상량문을 다 쓰고나면 대나무통

이나 나무·구리통 등에 넣어 통을 밀봉하여 보관하도록 하였다. 또한 통의 위

아래에는 다음 중수할 때 상량문 확인 및 보수할 때 쓰라는 의미로 패물이나 부

적을 함께 넣었다.2)

최근에 발견되어 보존처리 된 상량문들은 대체적으로 한지에 기름을 입히거나

적색비단 등에 필사되어 있는 경우가 있다. 이렇게 한지 위에 기름을 입힌 경

우 묵서의 번짐을 방지하는 효과를 볼 수 있지만 오랜 시간동안 건물내부에 보

관되면서 습해와 충·균해 등에 의해서 손상 및 경화되거나 응고되어 붙어있는

경우가 생기게 된다. 또한 유기질 물질로 구성되어 있는 상량문들은 곤충과 미

생물에 대해 좋은 영양원으로 작용하기 때문에 그에 따른 손상이 각각 차이가

있으며 손상상태에 따라 보존처리를 다르게 해 주어야 한다.3)

국립문화재연구소 보존과학연구실에서는 1991년부터 주요 목조건조물의 수리

복원시 발견되는 상량문에 대한 보존처리를 해왔으며, 1998년까지 국립문화재연

구소에서 보존 처리된 상량문의 처리결과는 한등에 의해 보고 되었다.2) 이후

국립문화재연구소는 봉정사 대웅전 상량문의 보존처리 등 총 13건 27점에 대한

보존처리를 완료하였으며, 특히 최근에 발견된 상량문에서 금속 등 일괄유물이

함께 발견되는 등 특이한 점이 있어, 경복궁 근정문, 경복궁 근정전, 영천향교

대성전, 봉정사 극락전 상량문 등의 보존처리 결과에 대해서 간략하게 보고하고

자 한다.   



Ⅱ. 상량문의 보존처리

1. 상량문의 보존처리 현황

상량문은 대체적으로 번와공사나 건물의 해체 보수시에 주로 발견되고 있다. 국

립문화재연구소에서는 1991년 11월부터 2002년 10월까지 발견된 총 38건의 상량문

을 보존처리 하였고 이러한 상량문의 보존처리현황은 Table 1과 같다.

2. 상량문의 보존처리 과정

상량문의 보존처리는 먼저 상량문의 재질이나 손상상태를 확인한 후 그 결과에

따라 적절한 조치를 취해야 한다. 우선 충·균해 및 습기로 인한 손상을 방지하기

위하여 살충·살균처리를 실시하고 발견된 상량문의 상태에 따라 손상이 심하거나

결실부분이 심하면 배접을 부가적으로 실시한다. 상량문의 보존처리가 끝나면 이

축연신비닐필름을 사용하여 상량문의 2차 손상을 미연에 방지하여야 한다. 

2-1 상량문의 상태확인

목조건물의 해체 보수 시 발견되는 상량문은 목재 내부의 곤충이나 미생물로 인

해 잠식되거나 응고된 채로 발견될 경우 외부에 노출되면서 산소와 접촉함으로 인

해 산화되고 재질이 약한 부분은 결실되어 상량문의 내용 파악이 어렵게 되는 경우

가 종종 있다.4) 그러므로 상량문의 재질이나 상량문의 형식, 크기, 손상상태, 사

진촬영 등 전반적인 상량문의 상태를 조사 확인한 후 상량문의 손상 상태에 따라

그 조치를 다르게 하여야 한다.  

2-2 상량문의 오염물 제거 및 배접에 의한 지질 보강

목조건물에서 발견된 상량문은 대부분 접혀있는 상태로 많이 발견되기 때문에
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접혀있는 상태로 경화되거나 서로 응고되어 있는 경우가 종종 있다. 또한 이렇게

상태가 좋지 않은 경우 곤충이나 미생물에 의해 그 상태가 더욱 악화되는 경우가

많이 있다. 이러한 경우에는 먼저 접혀져 있는 상량문을 조심스럽게 펼친 다음 표

면에 있는 오염물들을 제거하여야 한다. 오염물을 제거할 때에는 부드러운 붓이나

핀셋으로 조심스럽게 제거하고, 오염물의 제거가 끝나면 온수에 담궈 오염물질을

제거한다. 이때 상량문에 필사된 묵서에 영향이 없는지를 확인한 후 처리한다.

이렇게 오염물을 세척하고 난 후, 재질이 많이 약화되어 있는 경우 지질이 약한

부분에 아교 보강처리를 실시하고 순수한 닥으로 만들어진 얇은 한지로 지질 보강

처리를 실시하여야 한다.

2-3 상량문의 살충·살균처리

상량문은 대체로 먼지나 오염물에 의해 손상된 경우가 많이 있다. 상량문은 발견

당시 재질이 약화되어 있는 경우가 많이 있으며 온도가 급속하게 변화되면서 상량

문의 상태가 더욱 악화되기 쉽기 때문에 살충·살균처리시에는 상량문의 상태 및

실외 환경을 고려하여 처리해 주어야 한다.

문화재에 사용되는 살충·살균처리는 약해가 적고 살충·살균 효과가 높은 방법

을 사용해야 하는데, 현재 우리나라에서는 훈증처리를 많이 사용하고 있다. 훈증처

리에 사용되는 훈증제는 침투로 인한 살충·살균력이 높고 재질변화나 흡착성, 잔

효성 등 약제에 의한 영향이 적은 약제를 사용해야 하며 인화성 및 폭발성이 없어

야 한다. 또한 확산성과 침투성이 높고 살충·살균력이 강하면서 사람에게는 저독

성인 약제여야 한다. 현재 문화재의 훈증처리에 사용되는 훈증제로는 메틸 브로마

이드(Methyl bromide)와 에틸렌 옥사이드(Ethylene oxide), 티몰(Tymol)등의 약품이

있으며, 국내에서는 메틸 브로마이드와 에틸렌 옥사이드를 86:14로 혼합한 훈증제

나 티몰을 주로 사용한다.5)

상량문의 훈증처리 방법은 훈증대상의 크기와 손상정도에 따라 포장훈증 또는 감

압훈증을 주로 실시하고 있다.
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2-4 상량문의 밀폐포장

상량문의 훈증처리가 완료되면 내부에 불활성가스인 질소가스로 충진하고 이축연

신비닐필름을 사용하여 포장을 한다. 이축연신비닐필름은 합성수지중에서 가스차단

성이 가장 높은 재료이며 다습한 환경에서도 외기와 차단이 매우 용이한 필름이다.6)

또한 이축연신비닐필름내에 불활성가스인 질소 가스를 충진함으로서 상량문이 자연

조건에서 산화되어 재질이 분해되는 것을 막아주어 상량문을 다시 안치한 후에도 외

부조건에 의한 손상을 최소화할 수 있게 된다. 따라서 상량문과 같이 유기질 유물은

이축연신비닐필름으로밀폐하여 보존하는 것이 효과적일 것으로 생각한다.

3. 상량문 보존처리의 실례

3-1 경복궁 근정문(보물 제812호) 상량문

경복궁 근정문은 경복궁 중심 건물인 근정전의 남문으로 좌우에 복도 건물인 행

각이 둘러싸고 있다. 조선 태조 4년(1395) 경복궁을 세울 때 함께 지었으나 임진왜

란으로 불에 타 버려 현재의 근정문은 고종 4년(1867) 경복궁을 다시 세우면서 같이

세웠다. 2000년 9월 근정문 보수공사중 근정문 2층 종도리 하부에 위치한 장혀 중앙

부에서 상량문이 발견되어 보존처리를 실시하였다.

가. 경복궁 근정전 상량문의 크기 및 특징

- 상량문의 크기 : 1200㎝ × 78㎝, 섬유색상 : 홍색

나. 근정문 상량문 내 발견“水”字 음각 육각형 은제품의 특징

- 상량문 내부에서“水”字 가 음각된 육각형 은제품 5점이 지류에 싸여진 상태

로 발견되었다.(지류 후면에는“森”字가 필서되어 있음.)

- “水”字는 육각형 은제품 한쪽 면에 총 6字자 음각된 상태였다.

다. 근정문 상량문의 보존처리 내용

- 근정문 상량문의 섬유 및 묵서는 양호한 상태임으로 살충·살균처리인 훈증처리

를 48시간 동안 실시한 후 특수비닐필름을 이용한 밀폐포장 처리를 실시하였다.
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1991.11 창경궁 경춘전 발견 상량문 1기 96㎝×62㎝ 적색비단 묵서

1992. 7 창경궁 강녕전 복원 상량문 1기 32㎝×620㎝ 한지 묵서

1992.11 경복궁 연생전 복원 상량문 1기 34㎝×224㎝ 한지 묵서

1992.11 경복궁 연길당 복원 상량문 1기 34㎝×185㎝ 한지 묵서

2기
76.5㎝×228㎝

1992.12
창덕궁 낙선재(석복헌)

(발견1기,
(발견본) 발견:비단

발견·복원 상량문
복원 1기)

37.5㎝×234㎝ 복원:한지
묵서

(복원본)

2기
76.5㎝×333㎝

발견:비단

1992.12
창덕궁 낙선재(수강재)

(발견1기,
(발견본)

복원:한지 묵서
발견·복원 상량문

복원1기)
39㎝×235㎝

(복원본)

1993. 5 경복궁 교태전 복원 상량문 1기 30㎝×450㎝ 한지 묵서

1993. 7 경복궁 경성전 복원 상량문 1기 34㎝×390㎝ 한지 묵서

1993. 7 경복궁 응지당 복원 상량문 1기 34㎝×390㎝ 한지 묵서

1993. 7 경복궁 흠경각 복원 상량문 1기 34㎝×390㎝ 한지 묵서

1993. 7 경복궁 함원전 복원 상량문 1기 34㎝×390㎝ 한지 묵서

창덕궁 구선원전 발견·복원
2기

발견: 적색비단
1993. 5

상량문
(발견1기, ㅡ

복원:한지
묵서

복원1기)

1993.11 창덕궁 인전문 복원 상량문 1기 ㅡ 한지 묵서

창덕궁 집회(관물헌)
3기

발견:비단
1993.11

발견·복원 상량문
(발견1기, ㅡ

복원:한지
묵서

복원2기)

1994. 3 태릉 정자각 발견 상량문 1기 33.6㎝×156.5㎝ 한지 묵서

105㎝×120㎝

1995.12 불갑사 만세루 발견 상량문 3기 95㎝×110㎝ 한지 묵서

60㎝×105㎝

1996. 1 동구릉 혜릉 정자각 발견 상량문 1기 36㎝×225㎝ 한지 묵서

1996. 9 영휘원 정자각 발견 상량문 1기 ㅡ 적색비단 묵서

1997. 4 창덕궁 연경당 발견 상량문 1기 ㅡ 한지 묵서

1997. 4 영휘원 정자각 복원 상량문 1기 ㅡ 한지 묵서

Table 1-1. 상량문 보존처리 목록(1991년~2002 년)

처리년도 상량문 명칭 수 량 규 격 재 질 글씨재료 비 고



185┃목조 건조물 상량문의 보존처리 및 실례

1997. 4 창덕궁 인정전 진선문 복원 상량문 1기 ㅡ 한지 묵서

1997. 4 창덕궁 인정전 숙장문 복원 상량문 1기 ㅡ 한지 묵서

1997. 4 경복궁 동궁 자선당 복원 상량문 1기 ㅡ 한지 묵서

1997. 4 경복궁 동궁 비현각 복원 상량문 1기 ㅡ 한지 묵서

1998. 4 경주 분황사 극락전 발견 상량문 2기 ㅡ 한지 묵서

1998. 9 경복궁 흥례문 복원 상량문 1기 ㅡ 한지 묵서

2000. 6 봉정사 대웅전 복원 상량문 1기 32㎝×19㎝ 한지 묵서

2000. 9 경복궁 근정문 발견 상량문 1기 78㎝×1200㎝ 적색비단 묵서

77㎝×1356㎝ 적색비단

2001. 1 경복궁 근정전 발견 상량문 3기 36.5㎝×790㎝ 명주 묵서

77㎝×149㎝ 적색비단

56.6㎝×67㎝

2001.11 영천향교 대성전 발견 상량문 4기
85.9㎝×45㎝ 한지 묵서

23.7㎝×45㎝

46.5㎝×44.5㎝

2002. 3
창덕궁 규장각 권역

3기 ㅡ 한지 묵서
복원건물 상량문

105㎝×35㎝
2002. 7 송광사 대웅전 발견 상량문 2기

202㎝×84㎝
한지 묵서

80㎝×70㎝

2002. 7 남원 광한루 발견 상량문 3기 38㎝×65㎝ 한지 묵서

38㎝×80㎝

23㎝×101㎝

2002. 8 봉정사 극락전 발견 상량문 3기 29.5㎝×159㎝ 한지 묵서

55.5㎝×172.5㎝

58.5㎝×385㎝

46㎝×154㎝
2002. 8 법주사 대웅전 발견 상량문 4기

95㎝×164㎝
한지 묵서

51.5㎝×103㎝

2002. 9 영천 숭열당 중수 상량문 1기 36㎝×58.4㎝ 한지 묵서

2002.10 서삼릉 효릉 정자각 발견 상량문 1기 7㎝×70㎝ 한지 묵서

2002.10 창경궁 통명전 발견 상량문 1기 98㎝×657㎝ 적색명주 묵서

Table 1-2. 상량문 보존처리 목록(1991년~2002 년)

처리년도 상량문 명칭 수 량 규 격 재 질 글씨재료 비 고



- 근정문 상량문 내 발견된“水”字 음각 육각형 은제품은 재질분석 결과

99.5% 순도의 은(銀)으로 확인되었으며, 표면에 음각된“水”字 부분은 수은(Ag)

과 금(Au)성분이 검출됨에 따라 수은아말감도감한 것으로 확인되었다.

- “水”字 음각 육각형 은제품의 유물의 상태는 원형으로 아주 양호한 상태

였으나, 표면 검은색을 나타내는 부식층이 아주 얇게 형성된 상태여서 Ethyl

Alcohol로 세척한 후 유리 섬유솔로 표면의 부식층을 제거하였다. 부식층을 제

거하는 연마제로 표면 세척 후 Ethyl Alcohol에 2일간 침적시킨 후 40% Paraloid

NAD-10 용액에 다시 침적하여 표면코팅처리를 실시하였다. 

3-2 경복궁 근정전(국보 제 223호) 상량문

경복궁 근정전은 조선시대 정궁인 중심 건물로, 고종 4년(1867년) 대원군이

중건한 건물로서 건립 후 130년의 오랜 세월을 거치는 동안 목구조(木構造)의

맞춤부분이 벌어지고 용마루, 처마 등이 처지는 등 심하게 훼손되어 2001년 1월

보수공사 도중 근정전 상층 종도리 하단에서 상량문 등 일괄유물(6점)이 발견되

어 보존처리를 실시하였다(Photo 1).
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Photo 1. 

근정전 상량문의 발견당시 모

습



근정전에서 발견된 상량문은 근정전상량문(勤政殿上樑文) 1점, “水”字 음각

육각형 은제품 5점, 연건도감감동도제조(營建都監監董都堤調) 1점, 흥선대원군

대원군합하봉(興宣大院君大院君閤下奉) 1점, “龍문양”지류 2매, “水문양”지류

1매로 구성되어있으며 다음과 같은 보존처리를 하였다(Photo 2).

가. 경복궁 근정전 상량문 외 일괄유물의 크기 및 특징

① 경복궁 근정전 상량문(勤政殿上樑文) : 1점

- 크기 : 770×13,560㎜, 섬유색상 : 홍색

- 근정전 상량문 내부에서“水”字가 음각된 육각형 은제품 5점이 한지에 이

중으로 싸여진 상태로 발견되었다.

②“水”字 음각 육각형 은제품 포장한지(총2매) 

- 포장한지 겉지 : 크기 35.0×36.3㎝, 두께 약 0.13㎜

- 포장한지 내지 : 크기 34.8×35.7㎝, 두께 약 0.10㎜

- 근정전의 은제품을 포장한 한지 전·후면에는 표시가 없었다.

(근정문 은제품 포장한지 후면에는“森”字가 필서된 상태였다)   

③ 영건도감감동도제조(營建都監監董都堤調) : 1점, 크기 : 365×7,900㎜, 섬
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Photo 2. 

근정전 상량문 등 일괄유물(6점) 



유색상 : 백색

④ 흥선대원군대원군합하봉(興宣大院君大院君閤下奉) : 1점

- 크기 : 770×1,490㎜, 섬유색상 : 홍색

⑤“水”字紋 지류 : 2매

- 1003개와 982개의“龍”字를 필서하여“水”字를 모자이크식으로 표현됨.

- “水”字紋 지류 No.1 (크기 : 383×445㎜,홍색) : 1003개의“龍”字 필서

- “水”字紋 지류 No.2 (크기 : 385×440㎜,홍색) : 982개의“龍”字 필서

⑥“龍”紋樣 지류 : 1매, 크기 : 383×270㎜, 지류색상 : 홍색

나. 근정전 상량문 내 발견“水”字 음각 육각형 은제품의 특징

- 근정전 상량문 은제품(총 5점)의 전면에는 1점당 총 6개의“水“字가 음각

된 상태임. 

- 재질분석 결과에 따르면 전체 재질은 은(銀)으로 확인되었고, 전면 표면에

음각된“水”字 부분은 수은(Ag)과 금(Au)성분이 검출됨에 따라 수은아말감

도금한 것으로 확인되었음(근정문 은제품과 동일)(Photo 3, Table 2).
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Photo 3. 

경복궁 근정전·근정문“水”字

음각 육각형 은제품 비교결과

근정전 은제품 은(銀)
정육각형

4.20㎝ 3.70㎝ 3.1㎜ 37.35g
(일변:2㎝)

근정문 은제품 은(銀)
정육각형

4.13㎝ 3.61㎝ 3.1㎜ 37.12g
(일변:2㎝)

Table 2. 근정전 및 근정문 은제품의 형태적 비교결과

유 물 명 재 질 형 태 최대직경 최소직경 두 께 평균무게

<근정전 은제품> <근정문 은제품>
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Photo 4. 

근정전 상량문 부분상태

Photo 5. 

흥선대원군합하봉 전면상태

Photo 6. 

영건도감감동도제조 부분상태
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Photo 7. 

“龍”文樣 지류의 전면 상태

Photo 8. 

“水”文樣 지류의 전면상태

Photo 9. 

“水”字 음각육각형 은제품 상태



다. 경복궁 근정전 상량문의 보존처리 내용

- 근정전 상량문은 발견당시 상태가 매우 양호하였기 때문에 살충·살균처리인

훈증처리(메틸 브로마이드와 에틸렌 옥사이드를 86:14로 혼합한 훈증제)를 36

시간 동안 실시한후 특수필름(이축연신비닐필름)을 이용하여 유물별로 내부에

불활성 가스인 질소가스로충진하여 밀폐포장 처리를 실시하였다(Photo  10).

- 근정전 상량문 내에서 발견된“水”字 음각 육각형 은제품 5점은 5점 전체의

상태가 완형으로 아주 양호한 상태임에 따라 별도의 보존처리는 실시하지 않

았으며, 재질분석 후 근정전 상량문과 마찬가지로 훈증처리 및 특수필름으로

밀폐포장을 실시하였다(Photo 11).

- 근정전 은제품의 재질, 형태, 무게 및“水”字의 음각상태를 관찰한 결과에 따르

면 근정문 은제품과 거의 동일한 방법으로 제작된 것으로 추정된다(Photo 12).

이러한 상량문 외에도 부수적으로“龍문양”이나“水문양”한지, “水”字 음각 육

각형 은제품 등 목조건물의 화재로 인한 훼손을 방지하는 기원적인 유물들이 같이

발견되는 경우도 있다. 

3-3 영천향교 대성전(보물 제 616호) 상량문

영천향교 대성전은 조선 세종 17년(1435)에 건립되었고, 그 후 중조 8년(1513)

경 군수 김흠조가 중수하였으며, 또 광해군 14년(1662)경 군수 황효의도 중수하

는 등 여러 차례의 중수를 하였으며, 대성전은 공자를 비롯한 성현 7분의 위패

를 봉안하고 있다. 영천향교 대성전 상량문은 2001년 11월 대성전 어칸 종도리

에서 발견·수습되었다. 

가. 영천향교 대성전 상량문의 크기 및 특징

① 대성전중건시소록(大成殿重建時小錄) 1점, 크기 : 56.6㎝ × 37㎝

② 대성전중수상량문(大成殿重修上樑文) 1점, 크기 : 85.9㎝ ×45㎝

③ 별서소록(別書小錄) 1점, 크기 : 23.7㎝ × 45㎝

④ 천계이년박돈지(天啓二年朴暾誌) 1점, 크기 : 46.5㎝ ×44.5㎝
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Photo 10. 

경복궁 근정전 일괄유물(6점) 

훈증처리 상태

Photo 11. 

근정전 상량문의

보존처리 후 상태

Photo 12. 

“水”字 음각육각형 은제

품 보존처리 후 상태



- 영천향교 대성전 상량문은 유지(기름먹인 한지)와 담배잎, 신문지를 이용하

여 포장된 상태였으며, 담배잎과 신문지는 1987년 대성전 상량시 충해방지

및 포장용으로 사용된 것으로 예상된다. 상량문을 포장한 유지내부에서 대성

전중건시소록(大成殿重建時小錄) 등 상량문 4점이 발견되었으며, 특히 대성

전중수상량문(大成殿重修上樑文)과 별서소록(別書小錄), 천계이년박돈지(天

啓二年朴暾誌) 등 3점은 유지로 별도 포장된 상태였다. 

나. 영천향교 대성전 상량문의 보존처리 내용

- 영천향교 대성전 상량문 4점은 한지에 필서 후 기름을 먹인 상태이므로 지류

표면이 경화된 상태로 발견되어 충균해 방지를 위한 살충·살균처리(훈증처

리)를 12시간 동안 실시하였으며, 훈증처리 후 특수필름(이축연신비닐필름)

으로 상량문의 밀폐포장 처리를 실시하였다.

3-4 봉정사 극락전(국보 제 15호) 상량문

봉정사 극락전은 신라 문무왕(文武王) 12年(672)에 의상조사(義湘祖師)가 창건하

여 수차 중수(重修)하였으며, 통일신라시대 건축양식을 본받고 있는 고려시대의 건

물로 우리나라에 남아있는 목조 건축물 중 가장 오래된 것으로 알려져 있다. 봉정

사 극락전 상량문은 2002년 8월 극락전 어칸 종도리에서 발견되었다. 

가. 봉정사 극락전 상량문의 크기 및 특징

① 극락전 상량기(極樂殿上樑記) 1점, 크기 : 가로 23㎝ × 세로 101㎝

② 극락전 중수기(極樂殿重修記) 1점, 크기 : 가로 29.5㎝ × 세로 159㎝

③ 금강경탑 인경지(金剛經塔印經紙) 1점, 크기 : 가로 55.5㎝ × 세로 172.5㎝

④ 포장지(비단재질, 한지재질) 2점

⑤ 동전(5원, 10원, 50원) 3점

⑥ 지폐(1원, 5원, 10원, 50원, 100원, 500원) 6점

- 봉정사 극락전 상량문은 한지와 홍색비단을 이용하여 포장된 상태였으며, 홍

색비단은 오염물 및 충균해에 의한 손상이 심한 상태였다. 상량문을 포장한

한지내부에서 상량기 3점이 발견되었는데, 특히 극락전 상량기와 극락전 중

193┃목조 건조물 상량문의 보존처리 및 실례



수기 사이에서 동전 3점(5원, 10원, 50원) 및 지폐 6점(1원, 5원, 10원, 50

원, 100원, 500원)이 발견되기도 하였다. 

나. 봉정사 극락전 상량문의 보존처리 내용

- 극락전 상량기 등 3점은 곤충에 의한 침식 및 오염물, 곰팡이에 의한 섬

유질 손상으로 인해 접착력이 약화된 상태로 발견되어, 상량문의 손상요

인을 제거하고 일시적으로 가배접을 한 후 상량문의 정리가 완료된 다음

새롭게 배접처리를 실시하였다. 

- 동전 3점 및 지폐 6점은 증류수로 세척한 후 초음파 세척기를 통해 오염

물을 제거하였다. 상량문은 충·균해 방지를 위하여 살충·살균처리인 훈

증처리를 12시간 동안 실시하였으며, 훈증처리 후 특수필름(이축연신비닐

필름)으로 상량문의 밀폐포장 처리를 실시하였다.

- 오염된 홍색비단은 유기용매(벤젠)를 이용하여 초음파세척기에서 1시간씩

3회 세척 후 자연건조 시켰다.

Ⅲ. 결론

국립문화재연구소 보존과학연구실에서는 1991년 11월부터 2002년 12월까지 총

38건의 상량문을 보존처리 하였다. 특히 1998년 이후 발견된 상량문들은 금속

유물 및 향료 등 그 당시의 시대상을 엿볼 수 있는 유물들이 함께 발견됨으로써

문헌적인 가치가 매우 높은 것으로 사료된다. 

상량문은 목조건조물의 해체·보수 과정에서 주로 발견되는데, 최근 우리나라

에서는 중요 목조건조물에 대한 보수공사가 진행됨에 따라 상량문의 발견이 점

차 증가하고 있는 추세이다. 이러한 상량문은 당시의 생활상 및 건축사 등 기록

학적으로 매우 가치있는 문화유산임으로 상량문을 보존하여 후세에 물려주는

보존과학연구 23집┃194



것은 매우 중요한 일이다. 그럼으로 상량문을 영구보존하기 위해서 충·균 및

환경조건에 따른 손상을 최소화하기 위한 보관방법과 재질에 대한 기초적인 조

사 등 다양한 연구들이 지속적으로 수행되어져야 할 것이다. 

195┃목조 건조물 상량문의 보존처리 및 실례
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