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The microstructure and hardness of a porcelain fused Au-Pt-Cu-In alloy was investigated using
optical microscopy, secondary electron microscopy, electron probe microanalyzer, transmission
electron microscope, and vickers hardness. The hardness of the heat-treated Au-Pt-Cu-In
quartenary alloy reached a maximum value in 30 min at 550in the range of 150 to 950. In the
aged Au-Pt-Cu-0.5In alloy at 550, the hardness of the alloy rapidly increased until 30min with
increasing aging time and after that it was remained nearly constant value. 

Based on above results, glazing and final aging of the porcelain fused Au-Pt-Cu-0.5In alloy were
performed at 920 and 550, respectively. The hardness of Au-Pt-Cu-0.5In alloy glazed at 920
was 90 Hv and that of the alloy aged for 30 min at 550increased to 160 Hv. This indicates that a
ceramic-metal crown with high strength can be manufactured using the glazing at 920and
followed final aging at 550 for 30 min. 
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Ⅰ. 서 론

도재전용 금합금은 도재와 결합시켜 수복물의

심미성과 내구성을 향상시키기 위한 합금으로 널

리 알려져 있다. 성인의 제1 구치와 제2 구치

교합력은 약 390�800 N 범위에 속하고, 그 평

균치는 평균 565 N 정도이며, 소구치, 견치, 전

치의 평균 교합력은 각각 288 N, 208 N, 155 N

에 이르는 것으로 보고 되어 있다(Craig, 1993).

따라서 치아의 결손량이 많아질수록 보철물에 가

해지는 합치의 교합력에 한 부담은 높아지

고, 금속도재관에서 금속구조물의 변형은 도재의

손상 및 균열을 유발시켜 결국 보철물이 파손되

게 된다. 이러한 금속구조물의 변형을 방지하기

위하여 보다 우수한 기계적 특성 (항복강도, 경

도)을 갖는 합금을 필요로 하고 있다. 

도재소부용 금합금에 인듐이 첨가되면 금속도

재관 제작시 금속표면에 산화막이 형성되어 치

과용 도재와의 결합력이 향상되는 것으로 알려

져 왔으나 최근에는 결정립의 미세화와 제 3의

석출상에 의한 강화를 목적으로 In, Sn, Zn 등

을 첨가하기도 한다. Kaminiki 등은 Ag-Pd합

금에 In이 첨가되면 합금의 용융점이 강하되어

주조성이 좋아지고, 강도도 향상되는 것으로 보

고 하 다(Kaminiki 등, 1985). 또한 김명호 등

은 75Ag-25Pd 합금에 In이 2 wt.% 이상 첨가

되면 500�600℃ 온도 구간에서 시효처리시

Pd3In 상이 석출되고, 결정립들이 미세화되어

강도가 크게 증가되며, 용융점이 강하되어 주조

성을 향상시킨다는 사실을 보고하 다 (김명호

등, 1995). 한편 Karl등은 Au-10Pt 합금에 0.5

wt.% In을 첨가하여 시효처리할 경우 경도가 증

가된다고 보고하 으나(Karl 등, 1966), 치과주

조용 금합금의 강화기구에 한 연구보고는 아

직까지 미흡한 상태에 있다.  

본 연구에서는 Au-Pt-Cu 삼원계 합금에 인

듐이 0.5 wt.% 첨가된 Au-Pt-Cu-0.5In 사원

계 합금의 금속도재관 제작시 거치는 casting,

degassing, opaque, body, glazing 과정중에

발생되는 경도변화를 조사하 으며 보다 우수한

기계적 특성을 갖는 금속도재관을 제조하기 위한

새로운 공정을 개발하고자 하 다. 특히 기존의

공정에 따라 제작된 금속도재관용 Au-Pt-Cu-

0.5In 합금의 금속기지 내부에 미세한 석출물을

생성시켜 금속을 강화시키는 석출강화를 일으키

는 후열처리 공정을 개발하고자 하 다.

Ⅱ. 시편제작 및 실험방법

상용화되고 있는 도재소부용 금합금중의 기본

조성인 Au-Pt-Cu 삼원계 합금에 0.5, 2.0

wt.% 인듐을 첨가하여 고주파 진공주조기를 이

용하여 표 1에서와 같이 Au-Pt-Cu 삼원계 합

금 및 Au-Pt-Cu-In 사원계 합금을 제조하

다. 합금의 용해 시 치과용 고주파 진공 주조기

(AuTi 2.0 High-Frequency Casting

Machine, Linn Co., Germany)로 graphite

도가니를 사용하여 용해하 다. 이때 산화를 가

급적 방지하기 위해서 주조기 내부를 10-2 torr

진공상태로 유지한 후 아르곤 (Ar) 가스를 주입

하여 불활성 분위기를 유지하 다. 합금 주조시

In원소는 Au foil에 싸서 첨가하 다.

제조된 합금의 균질화처리 온도조건을 도출하

기 위하여 제조된 주괴 (ingot)로부터 시료를 표
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본 추출하여 D.S.C. (DSC-404 NETZSCH.

Co., Germany)로 융점을 측정하여 표 2에 나타

내었다. 통상적으로 용융점이 1000℃ 이하인 합

금은 도재 소성 시 보철물의 높은 소성온도에서

변형을 초래할 수 있기 때문에는 융점이 1100℃

인 In 0.5 wt.%인 합금을 선정하 다. 선정된

합금의 열처리온도 및 시간에 한 물성을 그림

1에 나타내었다. 기공실험은 통상적인 방법에 의

하여 금속도재관을 제작하 다, 도재분말은

Shofe사의 Vintage를 사용하 으며 도재 소성

온도는 제조사에서 제시한 온도에서 시행하

다. 최종적으로 920℃에서 glazing하여 완성된

2개의 금속도재관중 하나를 550℃에서 30분간

시효처리 하 다.

Glazing처리 및 시효처리에 따른 미세조직을

관찰하기 위하여 각각의 시편을 이등분하여 레진

에 마운팅하고 단면을 SiC paper #240�#4000

로 조연마를 실시한 후 diamond spray (6, 3, 1

㎛), Al2O3-0.03㎛ 순서 로 최종표면 연마를 하

다. 미세조직을 좀더 명확히 관찰하기 위해서

연마된 표면을 0.7g CrO3+25㎜ HCl용액에 30

�60초 부식 처리하 다. 광학현미경 (Axiovert

100A. Zeiss. Co)을 이용하여 부식처리된 시료

의 표면의 미세조직을 조사한 후 Micro vickers

hardness tester (HMV-2000, SHMADZU

Co., Japan)로 경도시험을 하 으며 이때 하중

은 200g, 유지시간은 10초로 하 다.

Au-Pt-Cu-In 사원계 합금 내부에 존재하는

석출상을 보다 용이하게 분석하기 위하여 석출

물들을 다량 함유하고 있는 인듐이 2.0 wt.% 첨

가된 Au-Pt-Cu-2.0In 사원계 합금에 해

EPMA 및 TEM 분석을 실시하 다. Au-Pt-

Cu-2.0In 사원계 합금의 기지조직의 화학조성

과 석출상의 합금성분을 조사하기 위해 EPMA

를 이용하여 석출물이 없는 기지부위와 석출물,

석출물이 집된 역에 해 각각 3군데 이상

점분석 (spot analysis)하여 합금조성의 평균값

을 구하 다. 

Au-Pt-Cu-In 사원계 합금에 존재하는 석출

상을 보다 정확하게 분석하기 위하여 투과전자

현미경 관찰을 이용하 다. 투과전자현미경 관

찰용 시료를 준비하기 위하여 Au-Pt-Cu-2In

시편을 0.3㎜ 두께까지 냉간압연한 후 약 70㎛

까지 기계연마하여 3㎜ 디스크 형태로 펀칭한

다음 이온 링기로 최종 연마하 다. 준비된 시

편은 투과전자현미경으로 200㎸의 가속전압 하

에서 관찰하 다. 

<표 1> 연구에 사용된 Au-Pt-Cu-In 합금의 화학조성 (wt%)

Alloy system Au Pt Cu In

Au-Pt-Cu 

Au-Pt-Cu-In

87.47

87.04

85.72

11.93

11.87

11.70

0.6

0.59

0.58

0

0.5

2.0



Ⅲ. 결과 및 고찰

본 연구에서는 금속도재관 제작 과정, 즉 주

조, degassing, 도재소성, glazing 과정 및 최

종 시효처리시 발생되는 Au-Pt-Cu-0.5In 합

금의 기계적 특성 및 미세조직의 변화를 조사하

다.  

1. 기계적 성질

1) 열처리 온도에 따른 경도변화

그림 1은 Au-Pt-Cu-0.5In 합금의 열처리

온도에 따른 경도의 변화를 나타내고 있다. 시효

처리온도를 150에서 950℃까지 증가시킴에 따

라 350℃에서 경도가 급격히 증가되기 시작하여

550℃에 최고치를 나타낸 후 급격히 감소되어

750℃ 이상의 온도에서는 균일하게 유지되었다

(그림 2의 (a) 참조). 그림 2(b)는 최 경도치를

나타내는 550℃에서 시효시간에 따른 경도변화

를 나타낸 것이다. 550℃에서 시효시간이 증가

함에 따라 경도치가 증가되기 시작하여 30분에

서 최고치에 도달된 후 거의 일정한 값을 나타내

었다. 2) 열처리 온도에 따른 금속구조물의 경도변화

표 3은 금속도재관 제작 및 시효처리에 따른

Au-Pt-Cu-0.5In 합금의 경도변화를 나타내었

고 있다. 주조상태에서 경도값이 123.6 VHN인

Au-Pt-Cu-0.5In 합금을 금속도재관 제작 공
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<표 2> 시차주사열분석기로 측정한 금합금의 용융온도 및 균질화열처리 온도

Alloy Systems Measured melting point (℃) Solution temperature (℃)

Au-Pt-Cu

Au-Pt-Cu-0.5In

Au-Pt-Cu-2In

1116

1105

1032

1019

1009

941

(a) 

(b)

<그림 1> Au-Pt-Cu-In 합금의 열처리 온도 조건에

따른 경도 변화.

(a) 온도에 따른 변화 (시효시간 30분)

(b) 시효온도에 따른 변화 (시효온도 550℃) 
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정에 따라 degassing, opaque, body, glazing

처리한 결과 경도치가 각각 98, 108, 106, 90

VHN으로써 주조상태에서 보다 낮게 나타났다.

특히 금속도재관 제작 마지막 단계인 glazing한

후 보철물 (Au-Pt-Cu-0.5In 합금)의 경도는

90 VHN으로 단히 낮은 값을 나타내었다. 금

속도재관의 경도를 증가시키기 위하여 550℃에

서 30분간 열처리한 결과 Au-Pt-Cu-0.5In 합

금의 경도값이 160 VHN으로 급격하게 증가되

었으나 도재의 경도치는 600 VHN으로써 시효

처리에 따른 변화는 관찰되지 않았다. 이와 같은

사실로부터 기존 공정에 의해 제조된 금속도재관

을 550℃에서 시효처리하는 공정을 추가함으로

써 도재의 경도를 변화시키지 않고, 금속도재관

의 경도를 90 VHN에서 160 VHN으로 급격하게

증가시킬 수 있다는 새로운 사실을 알 수 있다. 

<표 3> Au-Pt-Cu-0.5In 사원계 합금의 열처리 온도에 따른 경도변화

Processing conditions Temperature (℃) Hardness (VHN)

Casting 

Degassing

Opaque

Body

Glazing

Ceramic

Aging

Ceramic

-

970

960

940

920

550

123.6

98

108.8

106.2

90.2

600

160

600

2. 미세조직관찰

그림 2의 (a)와 (b)는 각각 균질화 열처리 및

시효처리한 Au-Pt-Cu 3원계 합금 미세조직을

광학현미경으로 관찰한 것이다. 인듐이 첨가되

지 않은 Au-Pt-Cu 3원계 합금의 경우 균질화

열처리한 시료와 균질화처리 후 시효 처리한 시

료의 미세조직 및 결정립 크기가 동일하 다. 기

지조직 내부에 쌍정이 나타날 뿐 시효처리가

Au-Pt-Cu 3원계의 미세조직 변화에 향을 미

치지 못하 다.  

그림 3은 인듐이 0.5 wt.% 첨가된 Au-Pt-

Cu-0.5In 사원계 합금을 920  에서 glazing 처

리 및 glazing 처리한 다음 550℃에서 30분 동

안 시효처리한 후 관찰한 광학현미경 사진이다.

인듐이 0.5 wt.% 첨가된 시료의 미세조직 역시

인듐이 첨가되지 않은 Au-Pt-Cu 3원계의 미세

조직에서 유사하게 glazing 또는 시효처리에 따

른 조직상의 별다른 변화는 관찰되지 않았다. 

(a)
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3. 상분석

Au-Pt-Cu 삼원계 합금에 인듐이 첨가됨에 따

라 새로운 석출상들이 생성되고, 결정립 미세화

가 발생되었으며, 그에 따라 경도값의 변화가 발

생되었다. 인듐이 0.5 wt% 첨가된 Au-Pt-Cu-

0.5In 사원계 합금의 경우 glazing 또는 시효처

리에 따른 광학현미경 조직상의 별다른 변화는

관찰되지 않기 때문에 인듐이 2.0 wt.% 첨가된

Au-Pt-Cu-2In 합금을 선정 미세조성분석기

(EPMA)를 이용하여 상분석을 실시하 다. 그림

4는 Au-Pt-Cu-2In 사원계 합금의 미세조직 및

화학조성 분석 위치를 나타내는 주사전자현미경

(SEM) 사진이다. 그림 4에 나타난 바와 같이 결

정립계 주위 및 기지조직상에 0.1�3㎛ 크기의

미세한 석출물들이 다량 생성출되어 있었다. 석

출상을 분석하기 위하여 석출물이 존재하지 않는

기지조직, 석출상들이 응집되어 있는 부위 및 석

출상의 조성을 EPMA로 분석하여 표 4에 나타내

었다. 기지상은 주로 Au와 Pt로 이루어져 있고,

석출상 및 석출상들이 응집되어 있는 부위의 화

학조성은 기지상에 비해 Pt와 In의 함량이 현저

히 높게 나타났다. 이러한 사실로부터 Au-Pt-

Cu-In 사원계 합금의 열처리시 생성되는 석출상

은 Pt-In-rich 화합물이며, 기지조성의 주성분

인 Au를 배제하고 Pt와 In만을 고려하여 Au-

Pt-Cu-In 사원계 합금에 존재하는 석출물의 분

자식을 계산할 경우 Pt3In 화합물로 예측되었다.

Au-Pt-Cu-In 사원계 합금에 생성되는 석출

물의 구조를 보다 정확하게 분석하기 위하여 투

과전자현미경을 이용하여 석출물의 구조를 분석

하 다. 그림 5는 Au-Pt-Cu-In 사원계 합금에

존재하는 석출물의 형상 및 석출물로부터 얻은

(b)

(a)

(b)

<그림 2> Au-Pt-Cu 삼원계 합금의 미세조직.

(a) 균질화열처리

(b) 550℃에서 30분간시효처리

<그림 3> Au-Pt-Cu-0.5In 합금의 미세조직.

(a) glazing (920℃)

(b) 시효처리 (550 , 30분)
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(a) (b)

[100] 정 축의 회절상을 나타내고 있다. 회절상

을 분석한 결과 Au-Pt-Cu-In 사원계 합금에

존재하는 석출상은 격자상수가 4.02Å

(JCPDS 50-1615 카드 상의 격자 상수 3.988Å)

인 Pt3In 금속간화합물로 판명되었다. 이러한 사

실로부터 glazing한 후 550℃에서 30분 시효 처

리한 금속도재관에서 나타나는 급격한 경도 증가

는 미세한 Pt3In 형태의 금속간화합물 생성에 따

른 석출강화 효과에 기인하는 것으로 해석할 수

있으며, glazing이 완료된 치아를 550℃에서 30

분 시효 처리함으로써 기계적 특성이 우수한 보

철물 제작이 가능하다는 것을 알 수 있다.

<그림 4> 550℃에서 30분 시효처리한 Au-Pt-Cu-

2In 합금의 주사전자현미경 사진

<표 4> Au-Pt-Cu-2In 사원계 합금의 기지조직 및 석출물상의 화학성분

(A) 석출물 (B) 석출물 집부위 (C) 석출물이 없는 기지부위 (wt.%)

Conditions and locations Au Pt Cu In

ST

Aging

A

B

C

A

B

C

36.9

66.4

85.8

22.0

66.6

87.9

50.1

27.0

12.5

61.7

27.0

10.4

0.4

0.3

0.2

0.01

0.4

0.4

12.7

6.3

1.5

16.3

6.0

1.3

<그림 5> Au-Pt-Cu-2In 합금에 존재하는 석출물의 투과전자현미경 사진. 

(a) 명시야

(b)  [100] Pt3In SAED pattern



70 한치과기공학회지

한치과기공학회지 제25권 제1호 2003년 7월

Ⅳ. 결 론

본 연구에서는 Au-Pt-Cu 삼원계 합금 및

Au-Pt-Cu 삼원계 합금에 인듐(In)을 0.5, 2.0

wt.% 첨가하여 제조한 금합금의 시효처리에 따

른 기계적 특성과 미세조직의 변화에 한 연구

를 통하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

1. 인듐이 0.5 wt.% 첨가된 Au-Pt-Cu-

0.5In 합금을 150�950℃에서 열처리한 경우

550℃에서 최 경도값을 나타냈으며, 550℃에

서 시효시간이 증가함에 따라 경도치가 급격히

증가되어 시효시간 30분에서 최 경도치에 도

달한 후 거의 일정한 값을 유지하 다.

2. 금속도재관 제작 최종단계인 glazing한 치

아의 Au-Pt-Cu-0.5In 금합금의 경도는 90

VHN 이었으나 glazing이 완료된 치아를 550℃

에서 30분간 열처리한 금합금의 경도값은

160 VHN으로 현저히 증가되었다.  

3. 금속도재관 Au-Pt-Cu-2In 합금 내부의

석출상에 한 조성분석 및 구조분석 결과 석출

상은 기지조직의 화학조성에 비해 백금과 인듐

의 함량이 높은 Pt3In 형태의 금속간화합물로 판

명되었다. 따라서 금속도재관의 glazing 후 최

종 시효처리 시 나타난 Au-Pt-Cu-In 합금의

급격한 경도증가는 미세한 Pt3In 형태의 금속간

화합물 생성에 따른 석출강화 효과로 해석된다. 

4. 이상의 결과들로부터 인듐이 첨가된 Au-

Pt-Cu-In 합금을 사용하여 치아를 제작할 경

우 기존의 보철 제작공정에 최종 시효처리를 첨

가함으로써 기계적 특성이 보다 우수한 보철물

제작이 가능하다는 사실을 알 수 있다.     
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