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보강판의 균열거동해석과 Crack Arrest 설계(Ⅱ)

－ Crack Arrest 거동의 시뮬레이션
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ABSTRACT

To demonstrate the feasibility of utilizing FCAD chart proposed in our previous work, series of crack 
growth/arrest behavior in the integrally stiffened panels were simulated by numerical method using upper 
mentioned FCAD charts and a new crack growth rate equation. It is concluded that proposed family of FCAD 
curves, in the form of non-dimensional arrest load ranges, are reliable indicators of fatigue crack growth/arrest 
behavior of integrally stiffened panels considered here.
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1. 서  론

  피로하 을 받고 있는 재료에 검출 가능한 거시

인 균열이 생성되었을 때, 이 기균열길이(ain)에 상

응하는 응력확 계수(Stress Intensity Factor : SIF) Δ
Kin이 피로균열성장 하한계조건으로 알려져 있는ΔKth

보다 작을 경우 균열은 하 반복수 N에 무 하게 

Arrest 상태를 지속하게 되며, ΔKin≥ΔKth일 때 비로소 

안정성장(Subcritical Crack Growth)을 개시하게 된다

(Fig. 1). 한 ΔKin>ΔKth 상태에서 N이 증가함에 따라 

균열이 성장하여 임계 균열길이(ac)에 근 하게 되면 

ΔK의 증 와 더불어 피로균열성장속도(da/dN)의 가속

을 래하게 되며, ΔK가 안정균열성장의 상한계 조건

이 되는 ΔKc(Critical SIF Range in Fatigue)에 이르게 

되면 da/dN→∞ 즉, 불안정 균열성장에 의한 괴

(Fracture)를 래하게 된다. 이와 같이 균열이 발생, 
성장하여 불안정 괴에 이르는 수명기간 동안에 

한 책을 강구하여 단계별로 처할 수만 있다면 

기계, 구조물의 유효사용수명을 향상시키고 피로 괴

를 방지할 수가 있을 것이므로, 손제어에 한 문

제는 오래 부터 괴역학 인 연구의 심사가 되

어 왔으며, 한 효과 인 손제어 책의 개발에 

한 문제는 모든 괴역학 인 연구가 궁극 으로 지

향하는 최종목표라고 할 수 있다[1].
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  이와 같은 에서 볼 때, 균열발생제어(Crack 
Initiation Control)와 안정  불안정 균열성장을 포

함한 균열성장제어(Crack Growth Control) 개념이 포

되어 있는 Crack Arrest 설계개념이 정립될 경우 

균열이 발생, 성장하여 괴에 이르는 균열체의 수

명이력(Life History)  과정에 단계별로 유연하게 

처할 수가 있을 것이므로 이에 한 연구의 요

성이 강조되고 있다. 그러나 이에 한 연구는 

ASTM E-24.01.07(Dynamic Initiation-Crack Arrest Task 
Group)을 심으로 속 성장하는 균열의 정지 책

에 한 문제가 논의되고 있을 뿐[2~4], 피로균열의 

Arrest 설계(Fatigue Crack Arrest Design : FCAD)에 

한 연구는 아직까지 미진한 상태에 있으며, 피로균

열 Arrest 설계개념이 정립되기 해서는 균열성장

과 더불어 SIF의 감소거동을 래할 수 있는 피로균

열의 Arrest Mechanism 개발과 Arrest Potential의 정량

인 평가방법  Arrest 설계기  등에 한 연구

가 필요할 것으로 생각된다[5~7]. 이와 련하여, 일련

의 본 연구에서는 피로균열의 Arrest 가능성을 상정

한 다음, 일차 으로 보강 의 Crack Arrest 설계에 

용할 수 있는 디자인 차트를 설정하여 제안한 바 

있으나[8], 그 유용성 검증에 한 필요성이 제기되

었으므로, 본 연구의 제2보에서는 보에서 설정된 

FCAD 차트를 이용하여 일체형 보강 의 균열 성장

/정지거동을 수치 으로 시뮬 이션하고 그 결과로

부터 설정된 디자인 차트의 유용성 문제를 검토해 

보기로 하 다.

Fig. 1 Schematic representation of subcritical crack 
growth

2. 균열성장모델

  Fig. 2와 같이 제2 역(B)상의 균열성장거동에 한 

해석 인 모델링에는 Paris Power Law를 비롯한 그 

유형이 일반 으로 용되고 있으나, 본 연구에서와 

같이 ΔK의 감소거동이 지속되어 ΔK→ΔKth가 되는  

ΔK 역의 균열거동에 까지 Paris Law를 용할 수는 

없을 것이므로, 본 연구에서는 먼  Lal과 Weiss의 정

괴모델(Static Fracture Model)에 기반을 둔 새로운 

균열성장모델의[9~10] 용 가능성을 검토하 다.

Fig. 2 Schematic representation of da/dN vs.Δ K

  Fig. 3과 같이 피로균열의 성장기구(Crack Growth 
Mechanism)를 균열선단 피로요소(Fatigue Elements)의 

정 괴과정으로 가정한 다음, “균열이 Fig. 4와 같

이 단  사이클 동안에 균열선단 최 수직응력

(Maximum Normal Stress at Crack-tip) σ와 임계 괴응

력(Critical Fracture Stress) σff가 σ≥σff의 조건을 만족

하는 거리 x=xf 만큼 성장한다.”는 Lal과 Weiss의 정

괴모델에 Fig. 5와 같이 응력비가 R=0인 반복하

하에서의 균열선단 둔화효과를 고려하여 정 괴

모델을 수정하면 다음과 같다. 즉, 단  사이클 당의 

균열성장 da/dN은, Lal과 Weiss의 가정에 따라 σ≥σff

가 되는 거리 x=xf 만큼 성장할 것이므로, 식(1)과 같

이 표시할 수 있겠다.

  da
dN

= x f = x (σ= σ
ff ) (1)
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Fig. 3 Schematic illustration of the fatigue element  
along the potential crack path

Fig. 4 Schematic illustration of the assumption of 
the incremental fatigue crack growth

  한편, ModeⅠ하 을 받고 있는 균열체의 탄성해석

에서 균열선단 수직응력분포는 식(2)와 같으며,

  σ =
K I

2πx
 : where θ = 0  (2)    

  한, “피로균열성장 하한계 조건과 마찬가지로 단

순하 (Monotonic Loading)하에서도 균열 개시조건

(Crack Threshold)으로서 Kth가 존재할 뿐만 아니라, σ
≤σff 상태에서 균열성장은 Keff=Kmax-Kth에 의존한다”
는 Schwalbe의 이론에 따라 균열이 x=xf(=da/dN) 만큼 

성장했을 때, KI=Keff를 식(2)에 입하면 식(1)은 다

음과 같이 다시 쓸 수 있다. 즉,

  da
dN

=
1

2π σ
ff

2 ⋅ K eff
2

      =
1

2π σ
ff

2 ( K max - K th)
2  (3)

여기서 

Keff=Kmax— Kth : Effective SIF
da/dN : Fatigue crack growth rate

Fig. 5 Schematic illustration of the static fracture 
model for fatigue crack growth

  한 둔화된 균열을 리한 노치(Notch)로 간주할 

경우, 균열선단 최 수직응력 σ는 노치기 (Notch 
Root)에서의 탄성응력 κtS(여기서 κt : Theoretical stress 
concentration factor, S : Nominal Stress)와 등가로 취

할 수 있으며, σ(=κtS)가 속재료의 이론 괴강도에 

도달하게 되면 노치기 에 새로운 균열선단이 형성

될 것이므로, Lal과 Weiss의 정  괴모델에서 물리
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인 의미가 결여된 임계 괴응력 σff는 식(4)와 같

이 속재료의 이론 괴강도로 체할 수 있겠다.

 σ
ff = E σ f ε f   (4)

여기서

        E : Young' modulus
        σf : Fracture strength
        εf : Fracture ductility

  뿐만 아니라, 반복하 하에서 응력비가 R=0일 때, 
식(3)에 포함된 응력확 계수는 각각 다음과 같이 ΔK
형으로 표시할 수 있을 것이므로

  Kmax=ΔK, Kth=ΔKth, Keff=ΔKeff     (5)

  식(4)와 식(5)를 식(3)에 입하면 식(6)과 같은 R=0
에서의 피로균열성장속도 방정식을 얻을 수 있다.

  da
dN

= B ΔK eff
2

       =
1

2π σ ff
2 (ΔK - ΔK th)

2 (6)

여기서

        B=1/2πEσfεf : Material constant

  참고로, 식(6)을 R=0 이외의 응력비 조건에 활용할 

경우 da/dN이 ΔKeff에 의존하는 한 식(7)과 같은 “ΔKth

의 R 의존성”[11]을 식(6)에 고려함으로써 피로균열성

장거동에 한 응력비 R의 향을 검토할 수도 있을 

것이다. 즉,

 ΔK th= ΔK th0 (1-R)
γ              (7)    

여기서

       ΔKth0 : Fatigue threshold at R=0
          γ : Constant(0≤γ≤1)

이상과 같이 정 괴모델(Static Fracture Model)에 기

반을 둔 식(6)은―da/dN≤10-3mm/cycle이 되는 제Ⅰ,
Ⅱ 역상의 균열성장거동 해석에 공히 용 가능할 

뿐만 아니라, 식 의 재료상수 B를 인장특성으로부

터 용이하게 결정할 수 있으며, 한 Ⅱ 역상의 피

로 데이터가 주어질 경우 피로균열성장 하한계 조건

으로서 ΔKth을 측할 수도 있으므로－ 피로균열의 

Arrest 거동 해석에 매우 합한 균열성장모델이라고 

할 수 있겠다. 

3. Crack Arrest 거동의 시뮬레이션

  본 연구의 제1보[8]에서 설정된 FCAD 선도의 유용성

을 검토하기 하여 응력비가 R=0.1인 FCAD 차트(Fig. 
6 참조)에서 ω=1.0인 Arrest 곡선을 선별한 다음(Fig. 7 
참조), 이 곡선상의 B 을 심으로 하여 그 상/하  

/후에 치한 A, C  D, E 의 종/횡좌표에 응하

는 하 과 형상비 조건을 갖는 CT형 보강  모델의 균

열성장/정지거동을 수치 으로 시뮬 이션 하 다. 

Fig. 6 FCAD chart for CT-type stiffened panel 
(R=1.0)[8]

Fig. 7 FCAD curve for CT-type stiffened panel 
having width ratio ω=1.0(R=0.1) 
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  설정된 디자인 차트의 유용성을 검증하기 한 시

뮬 이션에서 피로균열성장거동의 모델링에는 Lal과 

Weiss의 정 괴모델을 수정한 식(6)에 CT형 보강

의  SIF 해석결과를[12] 고려하여 다음과 같은 속도방

정식(Rate Equation)을 이용하 으며, 

  da
dN

= B⋅ ΔK eff
2                    (8)

여기서

 ΔK eff = ΔK IV - ΔK th
 

 ΔK IV=
ΔP
t 1 W

⋅ F I (α)⋅ F IV (λ,β)  (9)

 F I (α) =
2+α

( 1- α) 3/2 ⋅(0.886+ 4.64α  

-13.32 α 2+14.72 α 3-5.64 α 4 )       
  

     α = λ

1 + ω
  and   λ =

a
W 1

 

 F IV (λ,β )= 1-1.2065 ( 1- 1
β )⋅ λ 3

  식(8)을 수치 분한 다음, 그 결과를 a — N  

da/dN — λ 계로 정리하여 균열이 주어진 하 조

건하에서 성장하다가 보강경계(λ=1) 근방에 이르 을 

때 성장을 지속하거나 Arrest되는 거동을 균열성장속

도와 SIF를 기 으로 비교․평가하 다. 즉, ΔKth의 

결정시험법에 한 ASTM E-24[13]의 련 규정에 

하여 균열성장속도가 da/dN< 10-7mm/cycle이 되거나 

는 ΔKIV≤ΔKth 조건이 만족되면 Crack Arrest 상태

로 정하 다.
 

4. 시뮬레이션 결과 및 고찰

  Fig. 9는, Fig. 7의 B 과 그 주변에 치한 A, C 
 D, E 의 종/횡좌표에 응하는 하 과 형상비 조

건을 갖는 CT형 보강 의 균열성장/정지거동을 시뮬

이션 해석하고 그 결과를『a—N』 계로 정리하여 

도시한 것이다.

Fig. 9 Predicted crack growth curves for SA-508   
CT-type stiffened panels

  이 결과에서『a — N』선도로 본 보강 의 균열성

장거동은 작용하 과 두께비 조건에 따라 다소 차이

가 있으나, 체로 형 인 보강 의 균열성장특성

이 함축되어 있는 형상을 보이고 있으며, 한 보강

경계(λ=1) 근방에서 Crack Arrest 상을 유발시킬 수 

있는 형상비 조건이나 허용하 의 평가지표로서 

FCAD 차트의 유용성을 확인할 수 있는 특성이 잘 

나타나 있다. 즉, ω=1.0인 Arrest 곡선의 상부에 치

한 A  D 의 종/횡좌표에 응하는 하 조건과 형

상비를 갖는 모델 A와 D의 경우,『a — N』곡선으로 

본 균열성장거동은 균열이 보강경계(λ=1)를 상회하여 

성장을 지속할 수 있는 경향을 보이고 있다. 그러나 

Arrest 곡선상에 있는 B 을 비롯하여 그 하부에 

치한 C 과 E 에 응하는 모델의『a—N』선도에

서는 균열이 성장하여 λ=0.75 근방에 이르게 되면 a
—N 곡선의 기울기(da/dN)가 차 둔화되기 시작하

며, λ=0.8~0.9 이상이 되면 그 기울기가 거의 0에 근

함으로써, 한 피로수명 증 와 더불어 Crack 
Arrest를 상할 수 있게 한다. 따라서 Fig. 7에 도시

된 ω=1인 Arrest 곡선의 상부 역은 균열이 보강경계

를 통하여 성장을 지속할 수 있는『균열성장

역』이라고 할 수 있으며, Arrest 곡선의 하부 역은 

균열이 성장하다가 보강경계 근방에서 Arrest 상을 

유발시킬 수 있는 Crack Arrest 역이라고 할 수 

있겠다. 한 균열성장/정지 역의 경계가 되는 

Arrest 곡선 자체는 λ=1 근방에서 Arrest를 유발할 수 

있는 하 과 형상비 조건의 임계치를 표시하는 것으

로 생각되나 이 문제에 한 고찰은 FCAD 선도의 
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실험검증에 한 후속연구에서 재론하기로 한다.

Fig. 10 Predicted crack growth rate in SA-508 
CT-type stiffened panels(R=0.1, ω=1.0)

Fig. 11 Predicted SIF variation behaviors with 
non-dimensional crack length(R=0.1, ω=1.0)

  Fig. 10은 균열성장속도를 기 으로 FCAD 선도의 

유용성을 검토하기 하여 Fig. 9의 a — N데이터

를 da/dN — λ 계로 재정리한 것이다. 이 결과에 

의하면, Arrest 곡선의 “균열성장 역”에서 선택된 모

델 A와 B의 경우, λ=0.95에서도 균열성장속도가 

da/dN>10-7mm/cycle이 되어 균열이 성장을 지속할 수 

있다는 것을 바로 확인할 수 있으며, 한편,“균열정지

역”과 그 경계상에서 선택된 모델 C, E  B의 경

우에서는 균열성장속도가 λ=0.95(모델 B) 는 그 이

에 da/dN=10-7~10-10mm/cycle 이하로 감소하여 균열

이 정지상태에 도달하는 것을 확인할 수 있다.
  Fig. 11은, 응력확 계수 기 의 Crack Arrest 조건

(ΔKIV≤ΔKth)의 만족 여부를 재확인하기 하여 선정

된 각 모델의 ΔKIV를 응력비 R=0.1에서 ΔP로 환산된 

Arrest 하 과 무차원 균열길이 λ의 함수로 계산한 다

음, 그 결과를『ΔKIV — λ』 계로 도시한 것이다. 이 

결과에 의하면, 각 모델의 ΔKIV는 균열성장과 더불어 

차 증가하다가, λ=0.7을 후하여 감소거동을 시작

하게 되나 “균열성장 역”에서 선정된 모델 A와 D의 

경우, λ=0.95에서 계산된 ΔKIV를 ΔKth(=21 Kg/mm3/2 at 
R=0.1)와 비교해 보면 ΔKIV ≥ΔKth 상태가 지속되고 

있는 것을 알 수 있다. 그러나 “균열정지 역”에서 

선정된 모델의 경우에서는 λ=0.95 근방에서 모두 Δ

KIV ≤ ΔKth 상태가 만족되어 Crack Arrest 상태에 도

달하는 것을 알 수 있다.  
  이상과 같은 보강 의 균열성장과 Arrest 거동의 

시뮬 이션 결과들은 본 연구의 제1보에서 제안된 

FCAD 차트의 유용성을 입증할 수 있는 근거가 될 

수 있겠으나, 그 실용 가능성은 실험 인 사실로 재

확인되어야 할 것이므로 FCAD 차트의 실험검증에 

한 문제는 후속 연구에서 다루기로 한다.

5. 결  론

  본 연구의 제1보에서 제안된 Arrest 설계기 의 유

용성을 검토하기 하여 R=0.1에서 얻어진 FCAD 선

도 에서 ω=1.0인 Arrest 곡선을 이용하여 Crack 
Arrest 거동을 시뮬 이션 하 으며 주요 고찰사항을 

요약하면 다음과 같다.

1. Arrest 곡선을 경계로 하여 그 상부 역에서 선정

된 해석모델의 경우, 보강경계(λ=1) 근방에서도 

da/dN>10-7mm/cycle의 성장속도를 유지함으로써 

피로균열의 Arrest 조건(ΔKIV≤ΔKth)을 만족하지 않

음을 확인할 수 있었다.
2. Arrest 곡선의 하부 역과 그 경계상에서 선정된 

해석모델의 경우, λ=0.95와 그 이 에 균열성장속
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도가 da/dN=10-7~10-10mm/cycle 이하로 감소되어 Δ

KIV≤ΔKth의 조건을 용이하게 만족하 다.
3. 결론 1,2에 의하면, Arrest 곡선의 상부 역은 균열

이 보강경계를 통하여 성장을 지속할 수 있는 

균열성장 역”이라고 할 수 있으며, Arrest 곡선의 

하부 역은 보강경계 근방에서 균열정지 상을 

유발시킬 수 있는 “Crack Arrest 역”이라고 할 수 

있다. 한 역간의 경계가 되는 Arrest 곡선 자체

는 균열성장과 정지거동의 분기 이 되는 하 과 

형상비 조건을 표시하는 것으로 생각된다.

  이상과 같은 결론을 종합해 보면, 본 연구의 제1보

에서 제안된 일체형 보강 의 FCAD 선도는 보강경

계 근방에서 Crack Arrest를 유발할 수 있는 하 조건

과 Arrest Potential을 갖는 보강 의 형상비 조건을 

선별할 수 있는 지표로 평가되었으나, 그 실용 가능

성에 해서는 실험 인 검증이 뒤따라야 할 것이므

로 이 문제는 후속 연구에서 다루기로 한다.
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