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1. 서 론*

현재 산업폐수중 중금속 처리를 위한 공정으로는 이온

교환, 화학적 산화 및 환원, 응집침전, 고형화, 전기적 회
수, 용매 추출, 활성탄 흡착, 증발에 의한 회수 등 여러 가
지 물리화학적인 방법이 사용되고 있으나, 이들 처리법은 
저농도 폐수에서 처리효율이 낮고 부산물이 다량 발생하거
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나 고가의 처리비가 요구되는 등의 문제점이 있다.1)

물리화학적인 처리방법에 대한 대안으로 선진국을 중심

으로 조류나 균류, 박테리아를 이용하는 생물흡착법에 대
한 연구가 활발하게 진행되고 있으며, 그 중 조류에 의한 
방법이 경제적이고 효율적인 것으로 알려져 있다.2) 그러나 
생물흡착법을 실용화하기 위해서는 적합한 미생물의 탐색

과 대량생산, 고정화와 재생문제가 선결되어야 한다.3)

미생물을 적당한 담체에 고정하여 사용하면 취급 및 재

사용이 가능하여 산업화가 가능하며, 고정화 물질 자체가 
중금속을 흡착할 수 있을 뿐만 아니라 pH 등 외부조건의 
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ABSTRACT : This study was conducted to research the biosorption characteristics using algae, Spirulina platensis, for the removal of 
Pb and Cu ions in wastewater. Both of free algal cell and immobilized algae by Ca-alginate were used as bioadsorbent, and experi-
ment was proceed in batch reactor for Pb and Cu ions removal, respectively. In the biosorption of Pb and Cu ions by free Spirulina 
platensis cell, the adsorption equilibrium reached within 20 minute. The higher adsorbed amount of Pb and Cu was shown as increas-
ing of initial concentration of Pb and Cu, and pH of solution, respectively, and the optimum pH was 4.5∼5.0. Under the conditions of
initial concentration of Pb or Cu are 200 mg/L, the maximum amounts of Pb and Cu adsorbed to the unit weight of Spirulina platensis
were 86.43 and 57.02 mg/g, respectively, and these values were 1.94 and 1.48 times higher than those of activated carbon under same 
conditions, respectively. The biosorption kinetics of Pb and Cu ions by free Spirulina platensis cell fitted very well to the Freundlich 
and Langmuir isotherm. The maximum amount of Pb or Cu adsorbed to the unit mass of adsorbent by the Langmuir isotherm(qmax) repre-
sented as 95.24 and 62.50 mg/g, respectively. The FT-IR results of free Spirulina platensis biomass showed that biomass has different 
functional groups and these functional groups are able to react with metal ions in aqueous solution. In the biosorption of Pb and Cu ions
by Ca-alginate immobilized algae Spirulina platensis, the adsorption equilibrium reached within 40 min. and observed a little diffusion 
limitation differed from the free algal cell adsorption.
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요약 : 중금속 제거를 위한 조류 Spirulina platensis의 생물흡착 특성에 관해 연구하기 위하여, 조류 균체와 Ca-alginate를 이용하여
조류를 고정화한 고정체에 대하여 각각 회분식반응기에서 Pb와 Cu의 제거 실험을 하 다. Spirulina platensis 균체에 의한 Pb와 
Cu의 생물흡착은 20분 이내에 흡착평형에 도달하 다. Pb와 Cu의 흡착량은 초기 농도가 증가하거나 용액의 pH가 높아짐에 따라
증가하여, pH 4.5∼5.0에서 최적 조건을 나타내었다. Pb 혹은 Cu의 농도가 200 mg/L일 때, Spirulina platensis의 단위 무게당 흡착
된 Pb와 Cu의 최대 흡착량은 각각 86.43과 57.02 mg/g이었으며, 이는 같은 조건에서 활성탄보다 1.94와 1.48배 높은 값이다. Spirulina
platensis 균체에 의한 Pb와 Cu의 흡착특성은 Freundlich와 Langmuir 흡착등온식에 의해 잘 해석되었으며, Langmuir 흡착등온식에
의해 구한 흡착제 단위 무게당 흡착되는 Pb 혹은 Cu의 최대 흡착량(qmax)은 각각 95.24와 62.50 mg/g이었다. Sp. platensis 균체에 
대한 FT-IR 분석결과 여러 가지의 기능기들을 확인하 고, 이러한 기능기들이 수용액상에서 금속 이온과 반응할 수 있다. 조류 
Spirulina platensis를 Ca-alginate를 이용하여 고정화한 고정체에 의한 Pb와 Cu의 생물흡착의 경우, 40분 정도에 흡착평형에 도달
하여 균체에 의한 경우에 비하여 약간의 확산제한이 관찰되었다.

주제어 : 생물흡착, 납, 구리, 고정화, Spirulina platensis
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변화에 덜 민감하므로 안정성을 높일 수 있는 이점이 있다.4) 
이러한 고정화 방법에는 물리적인 흡착 방법, 포획에 의한 
방법, 공유결합에 의한 방법 등이 있다.3) 그 중 포획에 의
한 방법은 미생물을 겔 안에 포획시켜 고정화하는 것으로, 
포획된 생물흡착제가 잘 유실되지 않는다는 장점이 있으

나 확산 제한(diffusion limitation)이 생기는 것으로 알려져 
있다.
본 논문에서는 조류중 대량생산되고 있는 Spurulina platensis
를 대상으로 중금속 Pb와 Cu에 대한 흡착특성을 조사하
고, 포획에 의한 고정화 방법중 하나로 Ca-alginate에 고정
화하여 흡착특성의 변화를 관찰하 다. 실험재료로 사용한 
Spurulina platensis는 현재 건강식품과 어류의 단백질 공급
원으로 개발된 상업적인 제품으로 이를 중금속 흡착제로 

이용하려는 새로운 시도는 생물흡착법이 가지고 있는 대

량생산 문제를 자연스럽게 해결해 줄 것이며, 본 연구를 
통해 처리가 가능한 중금속의 탐색과 효과적인 고정화 방

법을 제시함으로써 향후 효과적인 생물흡착제 개발에 중

요한 기본정보를 제공할 것이다.

2. 실험재료 및 방법
2.1. 시 료
흡착제로 사용한 조류 Spirulina platensis는 일본 DIC주
식회사에서 양식 어류의 사료용(feed grade)으로 대량 생산
하여 SPIRULINATM

라는 상품명으로 판매되고 있는 제품

을 그대로 사용하 으며, 평균입경 8∼10 µm 정도의 짙
은 초록색 분말로 되어 있었다. 중금속 흡착능 비교 실험을 
위해 사용한 활성탄은 유효입경이 0.3 mm인 palm tree 
activated carbon을 사용하 다. 중금속의 흡착실험을 위한 
Pb와 Cu용액은 Pb(NO3)2와 Cu(NO3)2․3H2O 1급시약을 사
용하여 Pb와 Cu 이온 농도가 각각 5,000 mg/L인 용액을 
만들고, 이를 모액으로 희석하여 사용하 다. pH 조절을 
위하여 0.1 N과 1 N의 HCl과 NaOH 용액을 만들어 사용
하 다.

2.2. 흡착 실험방법
흡착 실험은 1,000 mL 비커에 pH meter와 온도계를 장
치하여 pH와 온도를 측정하면서, 200 rpm의 일정한 속도
로 교반하면서 진행시켰다. 중금속 용액은 최초 1.0 L로 
하고 일정한 시간 간격으로 흡착제를 포함하여 15 mL씩 
시료를 채취하여 분석하 다. 채취한 용액은 MFC 여과기
로 여과하여 ICP-MS로 중금속 농도를 분석하여 흡착된 중
금속 양을 식 (1)에 의해 계산하 다.
중금속 흡착특성은 식 (2)의 Freundlich 흡착등온식5)

과 식 
(3)의 Langmuir 흡착등온식6)을 이용하여 분석하 으며, BET
를 이용하여 조류와 활성탄의 비표면적과 기공의 부피를 

조사하 고, FT-IR을 사용하여 조류가 가지고 있는 작용
기와 중금속 흡착 후 작용기 변화를 관찰하 다.

q=
V(Ci-Ce)

M (1)

q=KC
1
n
e (2)

q=
aq maxCe
1+aCe (3)

위 식에서 q는 흡착제 단위무게(g)당 흡착된 중금속의 
양(mg), V는 중금속 용액의 부피(L), M은 흡착제 양(g), Ci

는 초기 중금속 농도(mg/L), Ce는 잔류중금속 농도(mg/L)를 
나타내며, qmax는 흡착제 단위질량당 피흡착질의 최대 흡

착량(mg/g)을, K와 n, a는 흡착 특성을 나타내는 각각의 
상수이다.7)

2.3. 조류의 고정화 방법
본 연구에서 사용한 고정화 방법은 Ca-alginate에 의한 고
정화 방법으로, 1% alginate 용액 100 mL에 Spirulina platensis 
3 g을 넣고 혼합한 다음, 이것을 1.47% CaCl2 용액 속에 
방울방울 떨어뜨려서 bead를 만들었으며, 증류수로 10여회 
세척하여 사용하 다. 고정한 Spirulina platensis는 평균입
경이 4 mm 정도, 평균무게는 13.4 mg 정도의 초록색 구
형입자 형태로 균체와 마찬가지로 중금속 흡착을 위한 흡

착제로 사용하 다.

3. 결과 및 고찰
3.1. Sp. platensis 균체에 의한 중금속 흡착 특성
3.1.1. 중금속 농도와 흡착 시간에 따른 흡착 특성
시간 경과에 따른 중금속 용액의 농도 변화를 Fig. 1에 
나타내었다. 이때 반응용액의 초기 pH는 5.0, 온도는 20℃
로 하 으며, 중금속 용액 1 L 당 조류 Spirulina platensis 
1 g씩 흡착제로 투여하 다. 결과에서 보는 바와 같이, Pb
와 Cu의 흡착은 대부분 10∼20분 이내에 평행에 도달하는 
것으로 나타났으며, 이와 같은 빠른 흡착속도는 조류를 흡
착제로 실용화하는데 장점으로 작용할 것으로 판단된다.

Pb와 Cu의 초기 농도에 따른 조류 Spirulina platensis 단
위 무게(g)당 흡착되는 중금속의 양(mg)을 Fig. 2에 제시
하 으며, 이때 동일한 온도와 pH 조건에서 60분간 흡착
반응 시킬때의 분말 활성탄에 의한 흡착능과 비교하 다. 
Pb와 Cu의 경우 모두 중금속 농도가 증가함에 따라 조류 
Spirulina platensis의 단위무게(g)당 흡착된 중금속의 양(mg)
도 점차 증가하여, 중금속 농도가 200 mg/L일 때 조류 단
위 무게당 흡착된 중금속 양은 Pb의 경우 86.43 mg/L, Cu
는 57.02 mg/L으로 나타났으며, 그 이후 고농도로 갈수록 
최대흡착량에 가까워짐에 따라 중금속 흡착량은 증가하나 
증가폭은 작아짐을 알 수 있었다. 또한, Pb와 Cu의 농도가 
각각 200 mg/L인 조건에서 동일조건의 분말활성탄에 비해 
흡착능이 각각 1.94배, 1.48배 우수한 것으로 나타났다.
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(a)

(b)
Fig. 1. The concentration profiles of (a) Pb and (b) Cu for 

biosorption by Spirulina platensis according to the 
reaction time in the different concentration solutions 
of Pb and Cu, respectively.

(a)

(b)
Fig. 2. The uptake capacity of (a) Pb and (b) Cu by Spi-

rulina platensis or activated carbon in the different 
concentration solutions of Pb and Cu, respectively.

3.1.2. 조류의 양에 따른 중금속 흡착량
Fig. 3은 반응온도 20℃, pH 5.0인 조건에서 농도가 200

(a)

(b)
Fig. 3. The removal efficiency of (a) Pb and (b) Cu ions by 

biosorption depend on biosorbent dosage and reaction 
time in 200 mg/L of Pb and Cu ions, respectively.

mg/L인 1 L의 중금속 용액에 흡착제인 Spirulina platensis
의 양을 0.3 g에서 2.0 g까지 변화시키면서 투입할 때, 반
응시간에 따른 중금속 제거율(%)을 나타낸 그래프이다. Pb
와 Cu의 경우 모두 흡착제 투입 양과 관계없이 약 10∼20
분 이내에 평형에 도달하 으며, 흡착제 양을 증가시킬수
록 중금속 용액의 흡착효율이 좋아져 Spirulina platensis를 
2.0 g 정도 투입할 때, Pb는 약 76%, Cu는 약 52%의 처
리효율을 나타내었다.

Fig. 4는 앞의 경우와 동일한 조건에서 30분간 흡착시
킬 때 Spirulina platensis 단위 질량(g)당 흡착된 중금속의 
양(mg)을 나타낸 것으로, Pb와 Cu의 경우 모두 Spirulina 
platensis 투입량이 증가함에 따라 단위 질량(g)당 흡착되는 
중금속의 양(mg)은 감소함을 알 수 있었다. 이러한 결과는

Fig. 4. The biosorption capacity of (a) Pb and (b) Cu by 
Spirulina platensis depend on biosorbent dosage in the 
Pb and Cu ions solution, respectively.
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Horikoshi 등8)이 특정 미생물을 이용하여 균체량에 따른 

우라늄 축적량을 조사한 결과와 유사함을 알 수 있다.

3.1.3. 중금속 흡착시 pH의 영향
중금속 용액의 pH 변화에 따른 Spirulina platensis의 중
금속 흡착량 변화에 대한 실험결과를 Fig. 5에 나타내었다. 
이때 반응조건은 Pb와 Cu의 농도가 각각 200 mg/L이고 
반응온도는 20℃, 흡착제인 Spirulina platensis의 투입양은 
1.0 g/L로 하 다. Pb와 Cu의 경우 모두 pH가 증가함에 
따라 Spirulina platensis 단위 g당 흡착된 중금속의 양(mg)
도 증가하여 pH 4.5∼5.0에서 최대 흡착량을 나타내고, Pb 
흡착의 경우가 Cu 보다 pH에 더 큰 향을 받는 것을 알 
수 있었다. pH가 높아짐에 따라 흡착되는 양이 증가하는 
이유는 Dolye 등9)

과 Gong 등10)
이 주장한 바와 같이 미생

물의 주요한 중금속 흡착위치인 세포표면에 존재하는 기

능기들이 pH 변화에 의해 양전하 전위가 변하기 때문이거
나, 수소이온과 금속이온이 같은 결합 부위에 대한 경쟁
적인 흡착 관계를 가지기 때문에 낮은 pH에서는 방해를 
더 크게 받는 것으로 생각된다.

3.1.4. 중금속 흡착에 대한 수학적 해석
중금속 흡착실험 결과를 Freundlich와 Langmuir 흡착등
온식으로 해석한 결과를 Fig. 6과 7에 각각 제시하 으며, 
흡착실험결과는 Freundlich와 Langmuir 흡착등온식에 높은 
상관계수를 나타내어, 이 두 흡착등온식에 의해 흡착결과

Fig. 5. The effects of pHs on the biosorption capacity of 
heavy metals by Spirulina platensis in 200 mg/L of 
Pb and Cu ions solution.

Fig. 6. Freundlich isotherms of Pb and Cu biosorption by 
Spirulina platensis.

Fig. 7. Langmuir isotherms of Pb and Cu biosorption by 
Spirulina platensis.

Table 1. Isotherm parameters for Pb and Cu biosorption by 
Spirulina platensis

Type of metal
Freundlich Langmuir

R Sq. K 1/n R Sq. a qmax

Pb 0.9399 0.1764 0.2083 0.9816 0.1047 95.24
Cu 0.9804 0.1486 0.1701 0.8431 0.1213 62.50

가 잘 해석됨을 알 수 있었다. 실험결과를 각각의 흡착등온
식에 적용하여 구한 여러 상수값과 qmax값 등 변수를 Table 
1에 제시하 다. Freundlich 흡착등온식에서 구한 K값은 Pb
가 Cu보다 높게 나타났고, 1/n값은 0.1 이상 0.5 이하로 유
효한 흡착능을 나타내었으며, Langmuir 흡착등온식에서 구
한 흡착제 단위 g당 중금속의 최대 흡착량 qmax는 Pb의 경
우 95.24 mg, Cu의 경우 62.50 mg으로 Pb가 Cu 보다 단위 g
당 흡착할 수 있는 중금속의 양(mg)이 더 많음을 알 수 있었다.

3.1.5. 흡착제 표면적과 FT-IR 분석
실험에서 사용한 Spirulina platensis와 분말활성탄의 비
표면적과 기공부피를 조사한 결과를 Table 2에 나타내었
다. 분말활성탄의 경우 비표면적과 기공부피가 Spirulina 
platensis에 비해 월등히 높게 나타났으나, 실험결과에서는 
Spirulina platensis에 의한 중금속 흡착효율이 더 높게 나타
나 Spirulina platensis의 중금속 흡착 메커니즘은 pore size
와 비표면적의 향을 받기보다는 표면적의 functional group
에 의해 이루어짐을 짐작할 수 있다.
일반적으로 죽은 미생물에 의한 중금속 흡착은 cell sur-

face binding과 polymer binding and transport 과정이 복합
적으로 일어나는 것

11)
으로 알려져 있다. 미생물의 중금속 

축적 기작은 세포내부의 흡수과정과 세포벽의 단백질 및 

지질의 음전하를 띤 관능기의 결합과정
12)
으로 구분할 수 

있으며, 그 중 carboxyl group, phosphoryl group 및 sul-
fahydryl group이 중요한 중금속 결합부위로 알려져 있다.13) 

본 연구에서 사용된 Spirulina platensis에 의한 중금속 흡

Table 2. Physical properties of adsorbent
Adsorbent SBET[m2/g] V Tot[cc/g]

Activated Carbon(powder) 1339 0.503
Sp. platensis(powder) 560.1 0.220
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착 메커니즘과 그 향정도를 명확하게 규명하기는 어려우

나, 적어도 중금속 흡착에 향을 주는 Spirulina platensis의 
표면 작용기에 대하여 알아보기 위해 FT-IR(Fourier Transform 
Infrared Spectroscopy) 분석을 실시하 으며, 결과를 Fig. 8
에 제시하 다. 흡착 전과 후 FT-IR 결과를 비교해 본 결과 
amine, hydroxyl, carbo-acid, amide 그리고 alkane이 표면 작
용기로 존재함을 확인하 고, 그 중 hydroxyl group, carbo- 
acid 그리고 amide이 가장 큰 변화를 보임에 따라 이들 작
용기가 주로 Pb와 Cu의 흡착에 관여하는 것으로 추정된다.

3.2. Ca-alginate에 고정한 Spirulina platensis의 흡
착 특성

3.2.1. 중금속 농도와 흡착시간에 따른 흡착 특성
Ca-alginate에 고정한 Spirulina platensis 고정체에 대하
여 중금속 용액의 농도 및 흡착시간에 따른 중금속 농도 

변화 실험결과를 Fig. 9에 나타내었다. 이때 실험조건은 온
도 20℃, pH 5.0에서 중금속 용액 1.0 L에 대해 고정체 30 
g을 투입하 다. 고정화시키지 않은 Spirulina platensis 균
체의 경우과 달리 흡착평형에 도달하는 시간이 40분 정도
로 길어지는 것을 볼 수 있는데 이는 중금속이온이 Ca- 
alginate 내부 침투에 대한 확산제한(diffusion limitation)에 
기인하는 것으로 판단되나, 확산제한이 크지 않아 실제 공
정에서 응용이 가능할 것으로 생각된다.

Fig. 10은 중금속 농도에 따른 조류 Spirulina platensis 
단위 질량(g)당 흡착된 중금속의 양(mg)을 나타낸 것으로, 
균체의 경우와 마찬가지로 중금속 농도가 증가함에 따라 

조류의 단위 g당 흡착된 중금속의 양도 점차 증가하며, 200 
mg/L 이상의 고농도로 갈수록 Spirulina platensis의 중금
속 단위 흡착량도 증가하 으나 증가폭은 감소하 다. 중
금속 용액의 농도가 200 mg/L, pH 5.0, 온도 20℃의 조건
에서, 고정체에 의한 중금속 흡착량(mg)은 Spirulina platensis
의 단위 g당으로 환산할 경우 Pb가 61.12 mg 정도, Cu가 
52.2 mg 정도로 나타나, 균체의 경우와 비교할 때 전 농
도 범위에서 25.2∼32.4% 정도 흡착량이 감소하는 것으로 
나타났다. 이는 고정화시 포획에 의해 금속이온들과 반응
하는 기능기들의 일부가 반응하지 못하게 되었거나, 확산
제한에 기인하는 것으로 판단된다.

(a)

(b)
Fig. 9. The concentration profiles of (a) Pb and (b) Cu for 

biosorption by Spirulina platensis immobilized Ca- 
alginate bead according to the reaction time in the di-
fferent concentration solutions of Pb and Cu, respectively.

3.2.2. 흡착제 양에 따른 중금속의 흡착량
Pb와 Cu의 농도가 각각 200 mg/L, pH 5.0, 20℃인 중
금속 용액 1.0 L에 대하여 Spirulina platensis 고정체 투
입 양을 5.0에서 30.0 g까지 변화시켜 가면서 실험한 흡착
능 변화를 Fig. 11에 나타내었다. 고정체 투입 양이 증가
함에 따라 중금속 용액 내에 잔존하는 중금속 농도는 감

소하여 30.0 g 투입하 을 경우 Pb는 52%, Cu는 50% 정
도의 처리효율을 얻을 수 있었으나, 조류 무게로 환산한 
Spirulina platensis 단위무게(g)당 흡착된 중금속 양은 감
소하 는데 이는 동일 반응용액 용적에서 흡착제 양이 증

가할 경우 용액내 잔류하는 중금속 농도가 상대적으로 낮

    

No Assignment
1 Hydroxyl Group
2 Alkane
3 Carbo-acid(C=O)
4 Amide I
5 Amide II
6 Alkane 
7 Carbo-acid(COOH)
8 Carbo-acid(COO-)
9 Sulfoxide

Fig. 8. FT-IR spectra of Spirulina platensis (a) before adsorption, (b) after biosorption of Pb and (c) after biosorption of Cu.
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Fig. 10. The biosorption capacity of (a) Pb and (b) Cu by Spi-
rulina platensis immobilized Ca-alginate bead in the 
different concentration solution of Pb and Cu, res-
pectively.

Fig. 11. The biosorption capacity of (a) Pb and (b) Cu by 
Spirulina platensis immobilized Ca-alginate bead depend 
on adsorbent dosage.

아져 흡착평형이 용액쪽으로 이동하 기 때문으로 생각되

었고, 이러한 결과는 균체에 의한 중금속 흡착실험에서도 
동일하게 나타났다.

3.2.3. 중금속 흡착시 pH의 영향
Ca-alginate를 이용하여 Spirulina platensis를 고정화 시킨 
고정체에 의한 중금속 흡착시 pH에 대한 향을 알아보

기 위해 pH를 2.5에서 5.0까지 변화시키면서 실험한 결과
를 Fig. 12에 나타내었다. 균체에 의한 흡착과 마찬가지로 

Fig. 12. The effects of pHs on the biosorption capacity of 
heavy matals by Spirulina platensis immobilized 
Ca-alginate bead in Pb and Cu ions solution.

pH의 증가함에 따라 흡착능도 점차 증가하 으며, Pb의 
경우가 Cu에 비해 pH 변화에 더 민감하 다. 그러나, 균
체에 의한 중금속 흡착과 비교하면 pH가 낮은 경우 흡착
량의 감소가 적었으나 pH가 증가하면서 상대적으로 흡착
량의 감소가 크게 나타나 전체적으로 pH 변화에 따른 흡
착량의 차이가 감소하 음을 알 수 있으며, 이는 Aickin 
등14)이 균주의 고정화는 고정화시키지 않은 경우에 비해 

pH의 변화에 대해 더 안정성이 높다고 보고한 것과 유사
한 결과이다.

4. 결 론
효율적인 생물 흡착제 개발을 위하여 Spirulina platensis
에 대한 중금속 Pb와 Cu의 흡착특성을 조사하고, Ca-alginate
로 고정할 때 흡착특성 변화에 대해 실험한 결과 얻은 결

론은 다음과 같다.

1) Spirulina platensis의 단위 무게(g)당 중금속 흡착량
(mg)은 Pb가 Cu에 비해 높게 나타났으며, 동일 조건에서 
분말활성탄의 경우와 비교할 때 더 높은 흡착능을 나타

내었다.
2) Spirulina platensis에 의한 중금속 Pb와 Cu의 흡착은 

20분 이내에 흡착평형에 도달하 으며, 초기 중금속 농도
가 높을수록, 조류의 양이 적을수록 단위 무게(g)당 흡착
량(mg)은 높은 것으로 나타났다. 또한, 용액의 pH가 증가
함에 따라 흡착량도 증가하여 pH 4.5∼5.0에서 최대 흡
착량를 나타내었다.

3) Spirulina platensis에 의한 Pb와 Cu 흡착은 Freundlich
와 Langmuir 흡착등온식에 의해 잘 해석 되었으며, 흡착
제 단위 질량당 중금속의 최대 흡착량(qmax)은 Pb의 경우 
95.24 mg/g, Cu의 경우 62.50 mg/g으로 나타났다.

4) FT-IR 분석결과 Spirulina platensis에 의한 Pb와 Cu의 
흡착에 관여하는 Functional group은 주로 Hydroxyl group
과 Amide group, Carboxyl group 등인 것으로 나타났다.

5) Spirulina platensis를 Ca-alginate에 고정화한 고정체
에 대한 중금속 흡착은 Spirulina platensis 균체에 비해 
조류 단위무게(g)당 흡착하는 중금속 양(mg)은 약간 감소
하 으나, 감소정도나 확산제한(diffusion limitation)이 크지 
않았다.
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