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  Abstract : The core-shell latex particles were prepared by sequential emulsion 

polymerization using alkyl methacrylate as a shell monomer and potassium persulfate (KPS) 

as an initiator. We study the effects of core-shell structure of calcium carbonate/alkyl 

methacrlyate in the presence of an anionic surfactant sodium lauryl sulfate (SLS) and 

polyoxyethylene alkyl ether sulfate (EU-S133D)). The structure of core-shell polymer were 

investigated by measuring to the thermal decomposition of polymer composite using 

thermogravimetric analyzer and morphology of latex by transmission electron microscope 

(TEM).

Keywords : emulsion polymerization, alkyl methacrylate, polyoxyethylene alkylether sulfate, 

sodium lauryl sulfate, transmission electron microscope.

1. 서 론

유화 합은 콜로이드상태의 고분자 라텍스

(latex)를 합성할 수 있는 합방법 의 하나

로 착제, 카펫 배면 코 , 종이코 이나 부직

포, 린트용, 페인트, NT산업  각종 건축용 

바인더에 응용되고 있다[1-4]. 특히 코어-셀

(core-shell) 구조의 복합입자의 구조를 가지는 

라텍스를 합성하는 기술은 고분자의 기계 , 화 
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학  기술을 향상시킨다. 이것은 한 입자를 구

성함에 있어 서로 다른 2종 이상의 고분자 성

분이 입자의 내부와 외부를 이룸으로써 소재의 

기능  향상을 가져온다.

본 실험에서 사용한 유화 합은 용매로써 물

을 사용하기 때문에 폭발의 험성이 없어 안

하며 원료의 원가 면에서 렴한 특징이 있

다. 한 유화 합으로 제조되는 합체는 취

이 간단할 뿐 아니라 반응속도 조 이 용이하

고 합도가 큰 것 는 다른 합법으로 불가

능한 혼성 합체를 얻을 수 있다. 유화 합에 
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의한 아크릴계 고분자는  산업 반에 용되

고 있으며 최근 이에 한 연구가 많이 행해지

고 있다[5-7].

코어-셀이란 합이 일어나는 치와 합된 

입자의 형태를 가리키는 것으로 균일 합의 

경우에는 합반응의 치를 나타내며, 상용성

이 없는 고분자 에서는 합반응 도  상분

리가 일어나므로 합의 치와는 무 하게 코

어-셀 형태가 나타날 수 있다. 코어-셀 합체

는 합체의 조성이 다른 고분자 입자의 

blending과 공 합 합체 입자의 물성과는 달

리, 한 입자 내에서도 상반된 물성을 동시에 나

타낸다는 특징을 가진다[8,9].

형태 으로 안정된 코어-셀 구조를 유지하기 

해서는 층간의 착력이 있어야 하며 부분

의 경우 이는 일반 인 합성방법인 유화 합에 

의해 얻어진다. 유화 합에서 셀이 코어 에 

균일한 두께로 형성되기 해서는 코어-셀을 

이루는 고분자 성분의 친수성  소수성의 

계와 상용성, 유리 이온도(Tg), 물에 한 용

해도, 단량체의 비율, 첨가방법, 유화제, 개시제

의 종류와 양 등 많은 인자들을 고려해야 한다

[10].

본 연구에서는 보[11]에 이어 무기물인 탄

산칼슘에 methyl methacrylate (MMA), butyl 

methacrylate (BMA), ethyl methacrylate 

(EMA)를 캡슐 모양으로 하여 복합 소재로서 

사용 가능하도록 하기 해 음이온 계면활성제

인 polyoxyethylene alkyl ether sulfate salt 

(EU-S133D, 성이 있는 담황색 액체)  

sodium lauryl sulfate (SLS)를 사용하여 탄산

칼슘 제조 시에 흡착한 다음 이를 core로 

MMA, BMA, EMA를 shell로 하는 무기 /유기 

복합 코어-셀 합체를 제조하 다. 

2. 실 험

2.1. 시약

  탄산칼슘(CaCO3) 제조 시에 사용한 sodium 

hydrogen carbonate와 calcium nitrate는 각각 

Yakuri Pure Chemical Co. Ltd와 Junsei 

Chemical Co. Ltd의 1  시약을 그 로 사용하

고, 동남합성(주)에서 유화 합용으로 개발된 

음이온 계면활성제로서 넓은 범 의 온도와 pH

에 안정하고 내한성이 polyoxy ethylene 

alkylether sulfate salt (EU-S75D, 성이 있는 

유탁색 액체)보다 범 한 온도와 pH에 안정

하고 한 내한성이 좋은 EU-S133D와 Junsei 

Chemical Co. Ltd의 SLS를 사용하 으며, 물은 

탈이온수를 사용하 다. 합에 사용된 시약은 

Yakuri Pure Chemical Co. Ltd의 MMA, 

Junsei Chemical Co. Ltd의 BMA  EMA 1  

시약을 사용하 다. 개시제로는 Junsei 

Chemical Co. Ltd의 Potassium persulfate 

(KPS)를 사용하 다.

2.2. 실험장치

본 연구에서 사용된 합반응기는 용량 1000 

mL의 상하분리형 5구 라스크를, 교반기는 날

개가 2개인 paddle type를 사용하 다. 모터는 

회 속도가 600 rpm까지 조 되는 것을 사용하

다. 반응온도 조 을 해 0 - 100 ℃까지 조

되는 물 탕을 사용하 고 온도계는 일반 수

은 온도계를 사용하 다. 반응 도  증발에 의

한 단량체나 물의 손실을 방지하기 해 환류

냉각기를 설치하고 교반기의 축 부분은 silicone 

sleeve-joint를 사용하 다. 본 연구에 사용한 

실험 장치를 Fig. 1에 나타내었다.

Fig.1. Experimental apparatus for semi-batch 

polymerization.

2.3. 실험방법

1000 mL 4구 라스크에 증류수 352 g과 음

이온 계면활성제 EU-S133D 8 g을 주입하여 

40 ℃에서 30분간 균일하게 교반하면서 녹인 

다음 NaHCO3 40 g을 첨가하고 다시 60분간 
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균일하게 교반시켰다. 다른 비이커에 Ca(NO3)

2․4H2O를 증류수에 녹여 20 %용액을 제조하

고 이 용액 400 g을 NaHCO3와 EU-S133D가 

용해되어 있는 반응기에 2시간에 걸쳐 주입하

면서 탄산칼슘 생성 반응을 시켰다. 주입이 끝

난 후에 1시간 동안 유지, 숙성 반응시켰다. 반

응이 끝난 후 상등액은 버리고 침 물만 60 ℃ 

증류수로 3회 세척과 여과를 되풀이 한 다음 

40 ℃에서 건조하여 탄산칼슘 분말을 제조하

다. 

SLS가 흡착된 탄산칼슘 분말도 와 동일한 

방법으로 제조하 다. 앞서 제조한 탄산칼슘 분

말을 이온 교환수에 분산시켜 상하분리형 5구 

반응기에 주입한 다음 질소 가스로 30분간 

purging하여 반응기내의 용존 산소를 제거하

다. 85 ℃에서 아크릴계 유기물(MMA, BMA, 

EMA) 8 g과 그 양에 해 1.0 %인 KPS를 주

입하여 50분간 반응을 진행시키고 10 분간 숙

성시켜 1차 셀 l 합을 하 다. 생성된 셀 합

체에 아크릴계 유기물(MMA, BMA, EMA) 와 

KPS를 1차 셀 합시와 같은 방법으로 주입해

서 2차 셀 합을 하 다. 계속해서 3차 합도 

같은 방법으로 합하 다. 이 게 합을 여러 

차례 하는 이유는 보다 셀 합이 잘 일어나도

록 하기 해서이다. 아크릴계 유기물(MMA, 

BMA, EMA)를 연속 으로 주입시는 무기/유

기 코어-셀이 생성되기 보다는 아크릴계 유기

물(MMA, BMA, EMA) 단독 합체가 생성될 

경향성이 크기 때문이다. 이러한 상을 방지하

기  해서  아크릴계 유기물(MMA, BMA, 

EMA)를 주입시 droppig panel을 사용하여 1분

에 한 방울이 떨어질 정도의 속도로 천천히 주

입 하여야한다.

 탄산칼슘에 흡착 된 계면활성제의 흡착율은 

회분을 측정하여 계산하 으며 , 회분은 시료를 

실리카 도가니에 담아 3 h 동안 500 ℃ 기로

에서 가열한 다음 잔류시료 무게를 측정하여 

아래의 식으로 구하 다.

    

계면활성제 흡착율(%)= 

  여기서 WS는 채취한 시료의 량(g)이고  

WR은 열분해 후의 잔류시료의 량(g)이다. 그

리고 본 연구에서는 합성한 탄산칼슘/아크릴계 

유기물의 합된 코어-셀 합체의 입자 모양

을 확인하기 하여 Transmission Electron 

Microscope (TEM : JEM 2100F JEOL, 

JAPAN)을 사용하 으며, 한 열분해에 의한 

량 감소를 Thermogravimetric Analyzer 

(TGA/DTA : TA5000/SDT2960 TA 

INSTRUMENTS)를 사용하여 측정하 다.

3. 결과  고찰

3.1. 흡착된 계면활성제의 향 

  탄산칼슘에 흡착된 계면활성제가 셀 합시

에 미치는 향을 찰하기 해 SLS가 흡착

된 탄산칼슘에 아크릴계 유기물을 셀 합시

키는 경우와 동량의 SLS를 셀 합 직 에 탄

산칼슘에 첨가하여 아크릴계 유기물 셀 합

할 때의 환율을 보[11]와 같은 방법으로 

2.0 wt%의 SLS를 첨가하여 제조한 탄산칼슘 

의 SLS의 흡착율을 측정한 결과 1.5 wt% 

정도 는데 0.5 wt%의 SLS는 탄산칼슘제조시 

세척과 여과공정에서 씻겨 나간 것으로 알려

졌다. 이것은 SLS가 흡착된 탄산칼슘의 셀 

합 경우 환율이 SLS를 흡착시키지 않고 

합 직 에 첨가한 탄산칼슘의 셀 합 경우보

다 흡착율이 떨어졌다. 그 이유는  SLS가 흡

착된 경우는 부분의 SLS가 탄산칼슘 표면에 

흡착되어 아크릴계 유기물이 부분 탄산칼슘 

표면에서 합이 일어나는 반면에, 합 직

에 SLS를 첨가한 경우는 부분의 SLS가 탄

산칼슘 표면에 일부는 흡착되지만 자의 경

우보다는 많은 양의 SLS가 탄산칼슘에 흡착되

지 않고 수상에서 micelle을 형성하여 아크릴

계 유기물이 합할 많은 장소를 제공한다. 따

라서 동일한 시간 내에 환율이 증가된 반면

에 탄산칼슘에 캡슐모양이 되지 않은 독립된  

아크릴계 유기물 입자가 많이 생성된 것으로 

생각된다. 이것은 EU-S133D의 경우에도 탄산

칼슘에 하여 흡착된 계면활성제가 셀 합 

시에 미치는 향은 유사하게 찰되었다.

3.2. TGA에 의한 코어-셀 합체의 확인

  탄산칼슘 자체에 한 열분해 감소 량을 

측정한 결과는 보[2]에서 그 변화가 거의 없

음을 알 수 있다.  그리고 Fig. 2는 SLS를 첨

가하여 제조한 탄산칼슘 코어를 나타내었으며, 

Fig. 3은 SLS를 첨가하여 제조한 탄산칼슘을 
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코어로 하여 MMA를 셀 합한 코어-셀 고분

자(core/shell=20/80)에 1N-HCl을 첨가하여 

MMA로 캡슐화 되지 않은 탄산칼슘을 분해시

키고 건조 분말화한 것에 한 열분해 감소 

량을 측정한 결과를 나타낸 것이다. 마찬가지로 

Fig. 4는 BMA를 Fig. 5는 EMA를 사용하여 

제조한 코어-셀 고분자의 열분해 감소 량을 

측정한 열 량 곡선이다. 따라서 Fig. 2에서 보

듯이 탄산칼슘(SLS)는 150-280 oC까지는 약 

7.75 %가 감소하 으나 이후 560 
oC 까지는 

량변화가 없다가 560-730 oC에서는 최종 으로 

35.16 %가 감소하여 42.91 %가 열분해로 휘발

되는 것을 알 수 있었으며, 나머지는 탄산칼슘 

코어를 감싸고 있는 것을 알 수 있다. 

Fig. 2. TG and DTA curves of CaCO3 in 

nitrogen (SLS). 

 Fig. 3에서 CaCO3/MMA(SLS) 코어 합체

를 보면 150-400 oC까지는 약 33.12 %가 감소

하 으나 이후 570 
oC 까지는 량변화가 없다

가 570-700 oC까지는 24.96 %가 감소하여 체 

58.08 %가 열분해로 휘발되는 것을 알 수 있으

며, 나머지는 탄산칼슘 코어에 존재하고 있는 

것을 알 수 있다. 한 Fig. 4의 CaCO3/BMA 

(SLS) 코어를 보면 150-400 
oC까지는 약 25.96 

%가 감소하 으나 이후 550 oC 까지는 량변

화가 없다가 550-700 oC에서는 28.39 %가 감소

하여 체 으로 54.35 %가 열분해로 휘발되는 

것을 볼 수 있는데, 이것은 측쇄기의 향에 따

라서 휘발분의 차가 일정하지 않는 것으로 사

료된다.

Fig. 3. TG and DTA curves of CaCO3/MMA 

core-shell polymer in nitrogen (SLS).

Fig. 4. TG and DTA curves of CaCO3/BMA  

core-shell polymer in nitrogen (SLS).

Fig. 5. TG and DTA curves of CaCO3/EMA 

core-shell polymer in nitrogen (SLS).
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Fig. 6. TG and DTA curves of CaCO3 in 

nitrogen (EU- S133D).

Fig. 7. TG and DTA curves of CaCO3/MMA 

core-shell polymer in nitrogen 

(EU-S133D).

  Fig.7은 EU-S133D를 첨가하여 제조한 탄산

칼슘 코어로 하여 MMA를 shell 합한 코어-

셀 합체에 역시 1.0 N-HCl을 첨가하여 

MMA로 캡슐화 되지 않은 탄산칼슘은 분해시

키고 건조 분말화한 것에 한 열분해 감소 

량을 측정한 결과를 나타낸 것이다.  Fig. 7에

서 보면 CaCO3/MMA (EU-S133D) 코어 합

체를 보면 150-400 
oC까지는 약 21.30 %가 감

소하 으나 이후 570 oC 까지는 량변화가 없

다가 570-700 oC까지는 30.73 %가 감소하여 

52.03 %가 열분해로 휘발되는 것을 알 수 있으

며, 나머지는 탄산칼슘 코어에 존재하고 있는 

것을 알 수 있다. 마찬가지로 Fig. 8은 BMA를 

Fig. 9는 EMA를 사용하여 제조한 코어-셀 

합체의 열분해 감소 량을 측정한 열 량 곡

선이다. Fig. 8의 CaCO3/BMA (EU-S133D) 코

어 합체를 보면 150-400 oC까지는 약 28.05 

%가 감소하 으나 이후 560 oC 까지는 량변

화가 없다가 560-730 
oC에서는 27.279 %가 감

소하여 체 55.32 %가 열분해로 휘발되는 것

을 볼 수 있다. 

Fig. 8. TG and DTA curves of CaCO3/BMA 

core-shell polymer in nitrogen 

(EU-S133D).

  한편 Fig. 9의 CaCO3/EMA (EU-S133D) 코

어-셀 합체의 경우를 보면 150-400 oC까지는 

약 24.96 %가 감소하 으나 이후 56 0
oC 까지

는 량변화 없이 유지하다가 560-710 oC에서

는 최종 으로 29.63 %가 감소하여 체 54.59 

%가 열분해로 휘발되는 것을 알 수 있다. 

Fig. 9. TG and DTA curves of CaCO3/ EMA 

core-shell polymer in nitrogen 

(EU-S133D).
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3.3. TEM에 의한 코어-셀 합체의 확인

Fig. 10은 음이온성 계면활성제인 SLS를 

이용한 탄산칼슘/아크릴계 유기물(20/80) 코어-

셀 합체의 TEM 사진으로 (a) CaCO3/MMA 

(SLS), (b) CaCO3/BMA (SLS), (c) 

CaCO3/EMA (SLS) 코어-셀 합체를 나타낸 

것이다. 

 

(a)

(b)

(c)

Fig. 10. TEM micrograph of (a) CaCO3 

/MMA, (b) CaCO3 /BMA, (c) 

CaCO3 /EMA core-shell polymer 

at 40,000X magnification (SLS).

  Fig. 10에서 보는 바와 같이 탄산칼슘 (a)는 

원형의 모양을 나타내고 있음을 찰할 수 있

는데, 이것은 원래 방추형 탄산칼슘에 셀 합

된 MMA가 덥 졌기 때문이라고 생각되며, 일

부 검은 부분은 탄산칼슘이 분산되지 않고 뭉

쳐진 덩어리로 추정된다. (b)의 경우에서는 검

은 부분은 탄산칼슘이 분산되지 않고 뭉쳐진 

덩어리이고 일부 흰 부분은 탄산칼슘이 BMA 

수지에 분산된 모양이다. (c)부분 역시 표면이 

방추형과 구형의 간 형태를 뛰고 있는 것으

로 보아 탄산칼슘이 EMA 수지에 분산이 용이

하지 않음을 알 수 있다. 따라서 탄산칼슘에 아

크릴계 유기물 코어-셀 합체의 생성은  

MMA의 경우가 그  잘 흡착되어 양호한 것

으로 단된다.

(a)

(b)

 

(c)

Fig. 11. TEM micrograph of (a) CaCO3 

/MMA, (b) CaCO3 /BMA, (c) CaCO3 

/EMA core-shell polymer at 40,000X 

magnification (S133D).
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  Fig. 11은 음이온성 계면활성제 EU-S133D를 

이용한 코어-셀 합체의 TEM 사진으로 (a 

)CaCO3/MMA (EU-S133D), (b) CaCO3/BMA 

(EU-S133D), (c) CaCO3/EMA (EU-S133D)의 

코어-셀 합체이며, (a)의 경우에는 일부 탄산

칼슘의 분산은 미흡하지만, 이는 실험상의 오차

로 생각할 수 있으며, 체 으로는 MMA가 

잘 흡착되어 비교  양호한 코어-셀 합체를 

형성한 것으로 보인다. 그리고 b) 경우의 검은 

부분은 탄산칼슘이 분산되지 않고 뭉쳐진 덩어

리이고 일부는 BMA 수지가 탄산칼슘에 분산

된 모양을 나타내고 있음을 알 수 있다. 한 

(c)의 경우에는 표면이 탄산칼슘 방추형이 분산

되지 않고 도포된 것으로 보아 탄산칼슘은 

EMA 수지상에 분산이 용이하지 않음을 알 수 

있다. 따라서 탄산칼슘에 아크릴계 유기물 코어

-셀 합체의 생성은 MMA의 경우가 그  잘 

흡착 되어 양호한 것으로 단된다. 결과 으로 

음이온성 계면활성제인 SLS와 EU-S133D을 

이용한 탄산칼슘에 아크릴계 유기물 코어-셀 

합체의 생성은 SlS를 사용한 경우가 

EU-S133D 보다 더 양호한 것으로 보인다.

4. 결 론

  무기 화합물인 탄산칼슘/아크릴계 유기물의 

코어-셀 합체의 합반응을 고찰하고 그 복

합 코어-셀의 열분해 특성과 TEM에 의한 입

자 모양을 분석한 결과 다음과 같은 결론을 얻

었다.

1. 음이온성 계면활성제로 EU-S133D을 사용하

는 것보다 SLS를 사용한 경우 양호한 상태

의 캡슐화한 형태의 무기/유기 코어-셀을 얻

을 수 있었다.

2. 탄산칼슘/아크릴계 유기물의 코어-셀 제조에 

있어서 MMA > BMA > EMA  순으로 

MMA가 가장 양호한 상태의 코어-셀을 형

성하 다. 

3. 탄산칼슘/아크릴계 유기물의 코어-셀 확인 

방법으로 TGA에 의한 열분해에 의한 량

감소와 TEM에 의한 입자 모양 찰 등으로 

탄산칼슘에 아크릴계 유기물이 캡슐 화된 모

양을 하고 있음을 확인할 수 있었다.
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