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Ⅰ. 서 론

치과용 복합 레진은 물성의 지속적인 발전에도 불구하고 수

복 과정에서 발생하는 중합 수축으로 인하여 레진/치아 계면에

미세누출이 발생하여 2차 우식, 동통, 치수 변성, 술 후 민감성,

변색 등을 유발할 수 있다1). 이러한 문제점을 개선하고자 많은

연구들이 이루어져 복합레진 물성의 발전과 함께 치아와의 접

착에 사용하는 상아질 결합제의 발전 또한 지속적으로 이루어

졌다.

1955년 Buonocore2)에 의하여 법랑질에 한 산부식법(acid

etching technique)이 처음으로 소개된 이래 상아질 표면처리

방법에 따른 상아질 접착제의 발전은 1960년 상아질과의 화

학적 결합을 얻기 위하여 산부식한 상아질에 레진 단량체를 이

용하여 상아질 내 칼슘과의 화학적 결합을 가능하게 한 1세

상아질 접착제로부터 시작되었다3). 도말층(smear layer)의 칼

슘과 인산의 이온 결합을 통해서 결합력을 얻는 2세 , 도말층

의 부분적 제거 및 변형을 이용한 3세 상아질 접착제를 거쳐

1990년 개발된 4세 상아질 접착제는 인산(phosphoric

접착제에 따른 유동성 복합 레진 수복물의 미세누출 양상에 관한 연구
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본 연구는 5급 와동에서 유동성 복합 레진 수복 시 수종의 상아질 접착제에 따른 미세 누출 양상을 비교하고, resin tag 및

혼성층의 형상을 전자 현미경으로 관찰하고 비교 분석하 다. 행동 조절에 어려움이 많은 소아 환자의 접착 수복에서 술식의

간편화 및 시간 단축이 장점으로 부각되고 있는 All-in-one 상아질 접착제의 임상 적용 가능성을 평가하고 다음과 같은 결론

을 얻었다.

1. 법랑질 변연에서는 Ⅱ군(AQ Bond Plus)이 가장 높은 미세누출을 보 고 Ⅲ군(AdheSE� One), Ⅰ군(Adper™ Single

Bond 2) 순으로 감소하 으며, Ⅱ군은 Ⅰ군, Ⅲ군과 통계학적 유의차를 보 고(p<0.05), Ⅰ군과 Ⅲ군 사이에는 유의차

가 없었다. 

2. 상아질 변연에서는 Ⅱ군, Ⅰ군, Ⅲ군의 순으로 미세누출이 증가하 고, 각각 통계학적 유의차를 보 다(p<0.05).

3. Ⅰ군과 Ⅲ군에서는 법랑질 변연이 상아질 변연보다 유의하게 낮은 미세누출을 보 으나(p<0.05), Ⅱ군에서는 통계학적

유의차를 보이지 않았다(p>0.05).

4. 주사전자현미경 소견에서 Ⅱ군과 Ⅲ군은 resin tag의 형성이 매우 미약하고 불규칙한 양상을 보인 반면, Ⅰ군에서는 비

교적 긴 하고 균일한 resin tag가 관찰되었다.

이상의 결과를 종합해보면, AQ Bond Plus와 AdheSE� One은 처리 과정의 단순화로 인한 시간 절약의 장점을 가지고 있

으나 Adper™ Single Bond 2에 비해 상 적으로 높은 미세누출과 약한 결합력을 보인 본 실험의 결과를 미루어 볼 때, 임상

적용 시 술식과 case에 따른 선택적 사용이 추천되는 바이다.
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acid)을 이용한 total-etching 술식과 습윤식 상아질 접착법

(wet bonding)에 기초하여, 산부식제(etchant), 상아질 전처

리제(primer), 접착 레진(adhesive resin)의 3단계로 구성되

어 있다4-8). 이러한 4세 상아질 접착제는 상아질과 복합레진

사이의 결합이 극적으로 증가하 으나, 술식이 복잡하고 시술

시간이 오래 걸릴 뿐만 아니라 술자의 숙련도에 향을 받는다

는 단점이 있다. 5세 상아질 접착제는 4세 상아질 접착 시

스템을 단순화하여 편의성을 증진시킨 제품으로 산부식제와 상

아질 전처리제를 하나로 합한 자가-산부식 전처리제(self-etch-

ing primer)와 상아질 전처리제와 접착 레진을 합친 One-bot-

tle system으로 구성되고, 위의 3가지 기본적인 구성성분을 하

나로 제공하는 All-in-one 상아질 접착제를 6세 상아질 접착

제라고 한다9-11). 5세 와 6세 상아질 접착제는 수세 단계가

필요 없어 산부식 후 상아질 내 수분 조절의 어려움을 없애 주

며, 사용 단계와 시간을 줄일 수 있다.

치과 수복물의 임상적인 평가에 있어 가장 중요하고 기본적

인 것은 치아와 수복물 사이의 미세 누출에 한 평가이며 행동

조절의 어려움이 많은 소아 환자는 성인 환자에 비해 상 적으

로 짧은 시술 시간이 요구되기 때문에 접착 시스템의 발전은 술

식의 단순화를 통하여 시술 시간을 줄이는 방향으로 이루어졌

다1,12,13).

이에 저자는 새로 개발된 6세 상아질 접착 시스템인

AdheSE� One (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein)과 기존의

6세 상아질 접착 시스템인 AQ Bond Plus(Sun Medical,

Japan), 임상에서 널리 사용되고 있는 5세 상아질 접착제

Adper™ Single Bond 2(3M/ESPE, USA)를 선정하여 유동성

복합 레진 수복 시 각각의 미세 누출 정도를 서로 비교하고,

resin tag 및 혼성층(hybrid layer)의 형상을 전자 현미경으로

관찰하고 비교 분석함으로써 술식의 간편화 및 시간 단축이 장

점으로 부각되고 있는 All-in-one 상아질 접착제의 사용이 행

동 조절에 어려움이 많은 소아 환자의 접착 수복에 도움이 되고

적용할 만한 가치가 있는지에 해 평가하고자 하 다.

Ⅱ. 연구 재료 및 방법

1. 연구 재료

(1) 상 치아의 준비

단국 학교 치과 학 부속 치과병원에서 최근에 발거된 치아

중 우식이나 결함이 없는 상∙하악 소구치와 구치를 수거하

여 선별하고 치아 표면을 세척한 후 0.1% thymol에 보관하

다. 상 치아의 표면에 있는 이물질을 스케일러로 제거한 후

불소가 포함되지 않은 퍼미스와 저속 핸드피스에 부착된 러버

컵을 사용하여 치면 세마를 시행하며 실험 전까지 실온의 탈이

온수에 보관하 다.

(2) 상아질 접착 시스템과 복합 레진

조군으로 5세 상아질 접착제인 Adper™ Single Bond

2(3M/ESPE, USA)를 사용하 고, 실험군으로 6세 상아질

접착제인 AQ Bond Plus(Sun Medical, Japan)와 AdheSE�

One(Ivoclar Vivadent, Liechtenstein)을 사용하 다(Table

1).

Table 1. Dentin bonding agents used in experiment

Bonding adhesives Composition

Adper™Single Bond 2 BisGMA, HEMA 

(3M/ESPE, USA) Dimethacrylates

Vitrebond polyalkenoic acid copolymer

Ethanol / Water

5㎚ spherical silica particles(10%)

AQ Bond Plus <Base>

Sun Medical, Japan) 4-META

Methacryloxyethyl trimellitate 

acid anhydride

Acetone(43%), Water(약 30%)

<AQ-sponge>

p-Toluenesulfinic acid 

sodium salt 4 H2O(50%)

Sodium N-phenyglycinate(50%)

AdheSE� One Bis-acrylamide derivative(40-50%)

(Ivoclar Vivadent, Water(20-30%)

Liechtenstein) Bis-methacrylamide dihydrogen phosphate

Amino acid acrylamide

Hydroxy alkyl methacrylamide 

(20-40%)
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충전 재료는 유동성 복합 레진인 Tetric™ Flow(Shade A2,

Ivoclar Vivadent, Liechtenstein)를 사용하 으며, 광중합기

는 Elipar™ Freelight 2 LED Curing Light(3M/ESPE,

USA)를 사용하 다. 광원의 강도는 Radiometer(Dent-

America, USA)로 실험 기간 동안 10분마다 측정하여 광량이

일정한지 확인하 다.

2. 연구 방법

(1) 미세누출의 평가

① 치아의 레진 블록 매몰

교정용 아크릴릭 레진에 매몰하기 위한 주형을 제작하여 치

아의 백악-법랑 경계부 하방 3 ㎜까지 블록의 바닥과 교합면이

수평이 되도록 블록 매몰을 시행하 다. 레진이 경화할 때 발생

하는 열을 분산시키기 위하여 차가운 탈이온수에 즉시 담근 후

레진의 충분한 경화가 일어날 수 있도록 30분간 방치하 으며,

주형에서 치아 블록을 제거한 후 치아의 탈수를 막기 위하여 실

온의 탈이온수에 보관하 다.

② 와동 형성

고속 치아 절삭기에 부착된 #330 고속용 바를 이용하여 치아

의 협면에 길이 5 ㎜, 폭 3 ㎜, 깊이 1.5 ㎜의 5급 와동을 형성

하 으며, 와동의 치은측 변연은 백악-법랑 경계부 하방 1.0 ㎜

까지 연장하 다.

③ 표본의 배분

접착제와 접착치면에 따라 Table 2와 같이 3개의 군으로 분

류하 다.

④ 충전 전 치면 처리

와동 형성이 완료된 표본을 무작위로 군당 15개씩 배분한 뒤

각각의 시편에 형성된 와동과 변연 2 ㎜까지 제조사의 지시에

따라 상아질 접착제를 적용하 다. Ⅰ군에서 산부식은 37% 인

산 겔(phosphoric acid gel)인 DenFil™ Etchant-

37(Vericom, Korea)을 사용하 다(Table 3).

⑤ 와동 충전 및 연마

Tetric™ Flow로 와동을 충전한 후 20초 동안 광중합 시킨 다

음, Sof-lex disc XT(3M/ESPE, USA)로 각 수복물 변연을

균일하게 연마하 다.

⑥ 열 순환 및 색소 침투

중합이 완료된 모든 표본을 탈이온수에 넣어 24시간 동안 37

℃로 고정된 항온기에 보관한 후 열 순환기( 京技 , Japan)

에 넣고 5℃와 55℃에서 각각 60초 동안 침적시키는 방법으로

총 500회의 열순환을 시행하 다. 그 후 수복물 주위 1 ㎜를 제

외한 전 치면에 네일 바니쉬를 2회 균일하게 도포하여 충분히

건조시키고 2% methylene blue 용액에 침적시켜 37℃로 고

정된 항온기에서 24시간 동안 보관하 다.

⑦ 표본 절단 및 단면의 상 촬

색소 침투가 완료된 표본을 꺼내어 흐르는 물에 세척하고 건

조한 다음, 고속 절단기(METSAW RB 205, R&B, Korea)를

사용하여 다이아몬드 디스크로 절삭하 다. 절단된 시편을

1200, 2500 grit의 실리콘 카바이드 페이퍼로 연마 후 실체 현

미경(Nikon, Japan)에 연결된 디지털 카메라로 촬 하 다

(×30).

Table 2. Distribution of samples according to dentin bonding system 

Group Materials Enamel Dentin

ML HL RT ML HL RT

Ⅰ Adper™ Single Bond 2 15 5 5 15 5 5

Ⅱ AQ Bond Plus 15 5 5 15 5 5

Ⅲ AdheSE� One 15 5 5 15 5 5

Table 3. Surface treatment procedures of samples in each group

Group Procedure

15s etching
15s 2-3 coats(rubbing)

Ⅰ
10s rinse

5s gentle air blow

10s curing

Ⅱ
20s coat 5-10s strong air blow

5-10s gentle air blow 10s curing

strong air blow

Ⅲ 30s coat
(until no movement 

the materials)

10s curing
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⑧ 색소 침투 양상의 평가

색소의 침투 정도를 0에서 3까지 4단계의 평가 기준14)에 따

라 평가하 다(Table 4). 미세누출 평가 점수(score)는 각 표

본 당 얻어진 2가지의 누출 점수 중 가장 높은 점수를 해당 표

본의 미세누출 표 값으로 취하 다.

또한 침투 정도에 따른 비율을 화상 분석 프로그램 Able

Image Analyser 3.6(Mulabs, USA)을 이용하여 각 시편 와

동의 상부 법랑질 변연과 하부 상아질 변연에서 색소 침투 길이

를 측정하고 이를 와동의 총 길이로 나누어 백분율로 산출하

다.

⑨ 통계 분석

측정된 값은 통계 프로그램 SPSS 15.0(SPSS Inc., USA)

을 사용하 다. 침투 정도는 Kruskal-Wallis test와 Mann-

Whitney test를, 침투 비율은 One-way ANOVA와 Scheffe

test, Independent samples T-test를 시행하여 각 군의 유의

성을 검정하 다.

(2) 혼성층(hybrid layer)과 resin tag 관찰

① 혼성층 관찰을 위한 시편 제작

법랑질과 상아질 접착 시스템, 상아질과 상아질 접착 시스템

간에 형성된 계면과 혼성층을 관찰하기 위하여 미세누출의 평

가 실험에서와 같은 방법으로 표본을 준비하여 Table 2의 실험

계획에 따라 무작위 배분하 다.

표본을 고속 절단기(METSAW RB 205, R&B, Korea)를

사용하여 치아 장축에 평행하도록 협설 방향으로 다이아몬드

디스크로 절삭하고 1200, 2500 grit의 실리콘 카바이드 페이

퍼로 연마 후 절단된 시편의 한쪽 면을 35% 인산(phosphoric

acid) 용액으로 10초간 적용하여 탈회시킨 다음, 2% 차아염소

산 나트륨(sodium hypochloride) 용액으로 60초간 처리하여

단백질을 제거한 후 24시간 건조하 다.

건조된 시편을 수거하여 코팅기 E-1010(Hitachi, Japan)

을 이용하여 gold-palladium 코팅을 시행한 후 지름 25 ㎜

aluminum stub에 부착하여 가속 전압 15.0 ㎸ 하에서 주사전

자현미경 S-3000H(Hitachi, Japan)로 500배, 1000배,

1500배, 2000배 배율 하에서 관찰하 다.

② Resin tag 관찰을 위한 시편 제작

준비된 치아를 주형을 사용하여 레진에 매몰한 후 Table 2에

따라 무작위로 배분하 다. 법랑질이 5×5 ㎜, 상아질이 5×5

㎜ 이상 노출되도록 320, 600 grit 실리콘 카바이드 페이퍼로

연마하고, 이후 1200, 2500 grit 실리콘 카바이드 페이퍼로 최

종 활택하 다. 

내경 3.0 ㎜, 높이 2.0 ㎜의 폴리에틸렌 튜브를 치아 표면에

고정시키고 Table 3의 방법에 따라 치아 표면을 처리한 후

Tetric™ Flow를 충전하고 100g의 추를 5초간 올려 두어 동일

한 압력이 가해지도록 한 후 광중합기로 중합하 다. 

37℃, 100% 상 습도에서 24시간 동안 보관한 후 61% 질

산(nitric acid) 용액에 24시간 침적하여 치질을 완전히 용해시

킨 후 2% 차아염소산 나트륨 용액으로 60초간 처리하여 단백

질을 제거한 후 건조하 다. 혼성층 관찰과 같은 조건과 방법으

로 주사전자현미경 관찰을 시행하 다.

Ⅲ. 연구 성적

1. 미세누출 측정

실체 현미경으로 관찰한 결과, 5세 상아질 접착제인

Adper™ Single Bond 2와 AdheSE� One는 와동의 법랑질 변

연부에서의 미세누출의 양은 매우 적었으나 상아질 변연부에서

의 미세누출의 양은 많았다. AQ Bond Plus에서는 법랑질 변

연부에서의 미세누출의 양은 많았으나 상아질 변연부에서의 미

세누출의 양은 적었다. 

각 군의 법랑질과 상아질 변연부에서 미세누출 점수와 평균

치는 Table 5와 6에 표시하 다. 법랑질 변연부에서는 Ⅰ군에

서 0점에 해당하는 시편이 많은 것을 볼 수 있으며, Ⅲ군에서는

1점에 해당하는 시편이 많이 관찰되었고 Ⅱ군에서 비교적 높은

점수의 시편이 많이 나타났다. 상아질 변연부에서는 Ⅱ군에서

0점에 해당하는 시편이 많이 관찰되었고, Ⅰ군에서는 비교적

높은 점수의 시편이 많았으며, Ⅲ군에서 3점에 해당하는 시편

이 많이 나타났다. 

화상 분석 프로그램인 Able Image Analyser 3.6(Mulabs,

USA)을 이용하여 각 시편 와동의 상부 법랑질 변연과 하부 상

아질 변연에서 색소 침투 비율을 측정한 결과 Ⅰ군의 법랑질 변

연부에서는 10.60%로 나타났으며, 상아질 변연부에서는

Table 4. Scores of dye leakage observed for both substrates

Score Extent of dye penetration

0 No dye penetration

1 Dye penetration up to half of the cavity depth

2 Dye penetration more than half of the cavity depth

3 Dye penetration arriving to the cavity floor
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61.07%로 나타났다. Ⅱ군의 법랑질 변연부는 30.21%, 상아

질 변연부는 30.63%로 나타났고, Ⅲ군의 법랑질 변연부는

12.23%, 상아질 변연부는 93.16%로 나타났다. 법랑질 변연

부에서의 미세누출은 Adper™ Single Bond 2, AdheSE� One,

AQ Bond Plus의 순으로 증가하 고, 상아질 변연부에서의 미

세누출은 AQ Bond Plus, Adper™ Single Bond 2, AdheSE�

One의 순으로 증가하 다(Table 7, Fig. 1). 

법랑질 변연부에서 각 군의 미세누출에 한 통계학적인 유

의성은 Table 8에 표시하 다. 각 군 간의 미세누출을 비교해

보면 AQ Bond Plus는 Adper™ Single Bond 2와 AdheSE�

One보다 통계학적으로 높은 미세누출을 보 고(p<0.05),

Adper™ Single Bond 2와 AdheSE� One 간에는 통계학적으

로 유의한 차이를 나타내지 않았다(p>0.05).

상아질 변연부에서 각 군의 미세누출에 한 통계학적 유의

성은 Table 9에 표시하 다. 각 군 간의 미세누출을 비교해 보

면 AdheSE� One은 Adper™ Single Bond 2보다, Adper™

Single Bond 2는 AQ Bond Plus보다 통계학적으로 높은 미세

누출을 보 다(p<0.05).  

각 군의 법랑질과 상아질간의 미세누출을 비교한 결과

Adper™ Single Bond 2와 AdheSE� One은 상아질 변연부가

법랑질 변연부 보다 높은 미세누출을 보 고, 통계학적으로 유

의한 차이를 나타내었다(p<0.05). 한편 AQ Bond Plus는 법랑

질 변연부와 상아질 변연부에서 비슷한 정도의 미세누출을 보

고, 통계학적으로 유의한 차이를 나타내지 않았다

(p>0.05)(Table 7).

2. 주사전자현미경 관찰

(1) 혼성층 관찰

Fig. 2과 3은 Ⅰ군의 법랑질 계면과 상아질 변연에서의 혼성

Table 5. Distribution of microleakage scores and means at enamel margin 

Group
Score

No. Mean S.E
0 1 2 3

Group Ⅰ 10 2 3 0 15 0.53 0.22

Group Ⅱ 2 7 6 0 15 1.27 0.18

Group Ⅲ 4 10 1 0 15 0.8 0.15

Table 6. Distribution of microleakage scores and means at dentin margin

Group
Score

No. Mean S.E
0 1 2 3

Group Ⅰ 0 3 5 7 15 2.27 0.21

Group Ⅱ 7 2 2 4 15 1.2 0.34

Group Ⅲ 0 0 2 13 15 2.87 0.09

Table 7. Mean values of microleakage(ratio) at enamel and dentin margin 

Group
Enamel Dentin

Mean S.E. Mean S.E.

Group Ⅰ 10.6 4.74 61.07 8.23 *

Group Ⅱ 30.21 5.12 30.63 9.04

Group Ⅲ 12.23 2.71 93.16 3.83 *

* : significant differences (p<0.05)

Fig. 1. Mean values of microleakage(ratio) at

enamel and dentin margin. 
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층을 촬 한 모습으로 매우 명확하게 형성된 혼성층을 보 으

며 두께는 약 2~5 ㎛정도이고 레진-상아질 계면에서는 상아세

관 내로 침투된 resin tag가 관찰되었다. 

Fig. 4와 5는 Ⅱ군의 법랑질 계면과 상아질 변연에서의 혼성

층을 촬 한 모습으로 Ⅰ군에 비해 명확하지 않지만 비교적 균

일하게 형성된 혼성층을 보 고 두께는 약 10~12 ㎛정도로 관

찰되었으며 레진-상아질 계면에서는 미약하게 형성된 resin

tag가 관찰되었다. 

Fig. 6과 7은 Ⅲ군의 법랑질 계면과 상아질 변연에서의 혼성

층을 촬 한 모습으로 비교적 균일하게 형성된 혼성층을 보

으며 두께는 약 12~15 ㎛ 정도이고 레진-상아질 계면에서는

적지만 길게 형성된 resin tag가 관찰되었다.

(2) Resin tag 관찰

Fig. 8은 Ⅰ군에서 상아질 접착제로 치면을 처리한 후 형성된

법랑질 표면의 경상을 촬 한 것으로 법랑소주 사이로 명확하

게 침투된 상아질 접착제의 모습이 관찰되었고, Fig. 9는 Ⅰ군

의 resin tag를 관찰한 모습으로 매우 조 하고 곧게 뻗은

resin tag의 모습을 관찰할 수 있다.  

Fig. 10는 Ⅱ군의 법랑질 표면의 경상을 촬 한 것으로 법랑

소주 사이로 미약하게 침투한 상아질 접착제의 모습이 관찰되

었고, Fig. 11은 Ⅱ군의 resin tag를 촬 한 모습으로 resin

tag의 표면이 매끈하고 부분적으로 공기가 함입된 빈 공간이 관

찰되었다. 

Fig. 12는 Ⅲ군의 법랑질 표면의 경상을 촬 한 것으로 Ⅱ군

에 비해 뚜렷하지만 법랑소주 사이로 미약하게 침투한 상아질

접착제의 모습이 관찰되었고, Fig. 13은 Ⅲ군의 resin tag를 촬

한 모습으로 형성된 resin tag의 수가 Ⅰ, Ⅱ군에 비해 적었

으며, 혼성층을 통과하지 못한 resin tag들이 다수 관찰되었다. 

Ⅳ. 총괄 및 고안

치과용 복합 레진은 임상 소아치과에서 널리 사용되고 있는

수복 재료로서 수복물과 치아 사이의 계면을 효과적으로 봉쇄

하기 위하여 상아질 접착 시스템을 필요로 한다. 복합 레진의

수복 과정에서 발생하는 중합 수축은 수복물과 치아 사이에 미

세누출을 야기하고 이로 인해 2차 우식, 동통, 치수 변성, 술 후

민감성, 변색 등을 유발할 수 있어 상아질 접착 시스템은 이를

최소화하기 위한 방향으로 발전하 다1). 

미세 누출의 탐지는 색소 침투법, 방사성 동위원소 침투법,

전기 화학법 및 방사화 분석법 등의 방법으로 확인이 가능하며

이 중 색소 침투법이 가장 흔하게 사용된다1,12,15). 색소 침투법은

간단하고 경제적이며 빠르게 이루어지지만 시편의 판독이 주관

적으로 이루어질 수 있다는 단점을 가지고 있어 본 연구에서는

2% methylene blue 용액을 이용한 색소 침투 양상의 평가에

서 침투 점수(score) 뿐만 아니라 컴퓨터 화상 분석 프로그램을

이용한 침투 비율(ratio)도 같이 고려하 다.

수복 재료의 결합 효율을 평가하는 방법으로 미세누출의 평

가 이외에도 전단 결합 강도의 평가가 이루어질 수 있으나 본

연구에서는 미세누출 양상의 비교와 함께 혼성층과 resin tag

의 형성을 함께 고려하기 위하여 실험 설계상 전단 결합 강도의

평가를 배제할 수밖에 없었으며, 차후 연구에서 진행되어야 할

것으로 생각된다16-18).

본 실험에서는 충전재로 유동성 복합 레진을 사용하 으며

충전재(filler)의 함량이 적기 때문에 중합 수축은 심하지만 탄

성계수가 낮아서 중합 수축 시의 응력을 해소하여 미세누출을

감소시킬 수 있고 흐름성이 좋을수록 수축응력(contraction

stress)을 보상하는 역할은 커지게 된다19,20). 흐름성에 향을

주는 또 다른 요소로 비접착 자유면(free surface)이 있는데,

Table 8. Statistical analysis of microleakage at enamel margin

Group Ⅰ Group Ⅱ Group Ⅲ

Group Ⅰ

Group Ⅱ *

Group Ⅲ *

* : significant differences (p<0.05)

Table 9. Statistical analysis of microleakage at dentin margin 

Group Ⅰ Group Ⅱ Group Ⅲ

Group Ⅰ

Group Ⅱ *

Group Ⅲ * *

* : significant differences (p<0.05)
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Fig. 2. SEM image of resin-enamel interface in

Group Ⅰ(×1500). 

Fig. 3. SEM image of resin-dentin interface in

Group Ⅰ(×1500). 

Fig. 4. SEM image of resin-enamel interface in

Group Ⅱ(×1500

Fig. 5. SEM image of resin-dentin interface in

Group Ⅱ(×1500). 

Fig. 6. SEM image of resin-enamel interface in

Group Ⅲ(×1500).

Fig. 7. SEM image of resin-dentin interface in

Group Ⅲ(×1500). 

(CR : Composite Resin, I : Enamel / Resin Interface, HL : Hybrid layer, E : Enamel, D : Dentin)
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Fig. 8. SEM image of enamel surface in Group Ⅰ

(×2000).  

Fig. 9. SEM image of resin tag in Group Ⅰ(×

1000).

Fig. 10. SEM image of enamel surface in Group

Ⅱ(×2000). 

Fig. 11. SEM image of resin tag in Group Ⅱ(×

1000). 

Fig. 12. SEM image of enamel surface in Group

Ⅲ(×2000). 

Fig. 13. SEM image of resin tag in Group Ⅲ(×

1000). 

(RT : Resin Tag)
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중합 초기에 소성변형(plastic deformation)의 저장고(reser-

voir) 역할을 한다21). 이 때 흐름성은 자유면과 접착면의 비율인

C-factor에 의해 결정이 되고 C-factor가 클수록 중합 수축을

보상하는 흐름성은 작아지고 접착 계면에서 수복물의 수축응력

은 증가되며 상아질 접착제의 봉쇄능력은 저하된다22,23). 이러한

관점에서 법랑질과 상아질 변연부 모두를 가진 상자 모양(box-

shaped)의 5급 와동을 선택하여 실험하 다. 

본 연구에서 사용된 상아질 접착제는 One-bottle system인

Adper™ Single Bond 2와 All-in-one system인 AQ Bond

Plus, AdheSE� One이다. Adper™ Single Bond 2는 1997년

소개된 Single Bond에 nanofiller를 첨가하여 기존의 제품에

비해 법랑질과 상아질에 한 투과성 증가, 향상된 결합력, 술

후 민감성의 감소를 보고하 다. AQ Bond Plus는 기존의 AQ

Bond의 물성을 개선한 제품으로 광중합기 종류에 관계없이 사

용 가능하고 3 ㎛의 얇은 필름막(film thickness)으로 우수한

접착을 제공하며 우식 향 상아질(affected dentin)에도 강한

접착력을 보인다고 하 다. AdheSE� One은 5세 상아질 접

착제인 AdheSE를 기초로 하여 제조사에서 고안한 VivaPen이

라는 전달용기를 사용하는 6세 상아질 접착제로 개발되었으

며 한 번의 조작으로 빠르고 쉽게 균질한 상아질 접착제를 치아

에 도포할 수 있다. 

법랑질은 무기성분이 86 vol%로 표면은 매끄럽고 구조와 성

분에 있어 균질한 반면 상아질은 무기성분이 45 vol%로 법랑

질에 비해 함량이 적고 수산화인회석의 배열도 불규칙하며 결

합 부위는 상아세관에 의해 치수와 연결되어 세관 내 유체에 의

해 25~30 mmHg 정도로 약하긴 하지만 지속적인 치수내압이

발생하여 외부로 유체가 방출된다24). 이러한 조성과 구조적 차

이로 인해 치아에 한 레진의 결합은 상아질에서 법랑질에 비

해 현저히 떨어진다. 또한 치아 삭제 시 형성되는 도말층

(smear layer)이 와동 외벽에 형성되어 초기에는 상아질과 강

하게 접착하지만 점차 느슨해져 변연 누출의 원인이 된다24,25).

Eick 등7)은 법랑질에서의 결합 강도가 상아질에 비해 훨씬 강

하고 안정적이라고 하 으며, Santini 등26)은 와동의 형태나 접

착제의 종류와 상관없이 법랑질 변연에서는 미세누출이 관찰되

지 않았으나 상아질 변연에서는 미세누출이 관찰되었다고 보고

하 다. 본 실험에서도 Adper™ Single Bond 2와 AdheSE�

One을 사용한 군의 상아질 변연부에서 법랑질 변연부에 비해

높은 미세누출을 보 다(p<0.05). 그러나 AQ Bond Plus를 사

용한 군에서는 법랑질과 상아질 변연부에서 비슷한 정도의 미

세누출을 보 는데(p>0.05), 이는 AQ Bond Plus의 구성 성분인

4-META(4-Methacryloxyethyl Trimellitate Anhydride)가

도말층으로 침투하여 치아 기질을 탈회시키고 혼성층(hybrid

layer)을 형성함으로써 법랑질과 상아질 모두에서 강한 결합을

이루었기 때문으로 생각된다. 

실험에 사용된 상아질 결합제는 용매로서 Ⅰ군은 에탄올

(ethanol)과 물(water), Ⅱ군은 아세톤(acetone)과 물, Ⅲ군

은 물을 각각 함유하고 있었다. 아세톤이나 물은 상아질로 레진

단량체를 운반하는 역할을 하며 Kanca8)는 높은 증기압을 가진

에탄올이나 아세톤 같은 용매를 사용한 전처리 단량체의 적용

이 상아질 표면으로 이상적인 레진 침투를 위한 필수 단계이며

아세톤을 사용했을 때 가장 강한 결합 강도를 나타낸다고 하

고, Gwinnett27)는 아세톤이 미세기계적 유지를 증가시키기 위

해 상아질로 레진의 침투를 더 깊고 완전하게 하도록 한다고 하

다. 본 실험의 상아질 변연에서 아세톤과 물을 함유한 AQ

Bond Plus에서 가장 적은 미세누출을 보 으며, 에탄올과 물

을 함유한 Adper™ Single Bond 2, 물을 함유한 AdheSE�

One의 순으로 미세누출이 증가하 다(p<0.05). 실험에 사용된

상아질 접착제는 모두 습윤식 상아질 접착법(wet bonding

system)을 필요로 하는데, 산부식 후 상아질 표면의 과도한 건

조는 콜라겐 망상 구조의 수축과 붕괴를 야기하여 탈회된 상아

질로 전처리 단량체의 침투를 억제한다8,28). Tay 등29,30)은 결합

전 상아질에 정확한 양의 물이 있어야만 효과적인 결합을 얻을

수 있다고 하여 이를“window of opportunity”라고 하 으며

이와 반 로 과도한 수분이 존재할 경우 소수성 레진과 친수성

레진을 분리하여 수포나 기포 등을 형성하고 결과적으로 결합

력을 약화시켜 상아세관의 폐를 불완전하게 하는 현상은

“over-wet phenomenon”이라고 하 다. 또한 Van Meerbeek

등31)은 상아질 접착제에 포함된 용매의 종류에 따라 상아질 표

면의 수분의 정도에 민감하게 반응한다고 하 으며, 물을 용매

로 하는 상아질 결합제에서 건조되고 붕괴된 교원질을 재수화

(re-hydration)시키고 re-wetting시켜 교원 섬유 사이로 전처

리 단량체를 확산시키는 self re-wetting이라는 효과를 보인다

고 보고하 다. 본 실험에서 사용된 상아질 접착제는 용매로 모

두 물을 포함하고 있어 상아질 표면의 과도한 건조에 따른 실험

적 오차를 최소화하 다. 

1982년 Nakabayashi 등4)은 탈회된 치아 표면에 전처리 단

량체가 침투, 중합되어 형성된 구조물을 혼성층이라고 명하

으며 레진과 상아질의 결합력에 가장 주된 역할을 한다. 혼성층

은 상아세관과 긴 히 접착하고 내산성이 강하며, 수복물의 보

호 장벽의 역할을 한다32,33). 또한 탄력성이 높아 복합 레진의 중

합 수축과 관련된 스트레스를 경감시키고 치수 자극에 한 예

방 효과가 있다34). 

혼성층의 두께는 상아질 접착 시스템에 따라 다양하게 나타

나는데, 5세 상아질 접착 시스템은 약 1~2 ㎛ 정도이고, 6세

에서는 8~16 ㎛ 정도로 나타난다고 하 다35-37). 정확한 혼성

층의 두께를 규정하기는 어려우나 본 연구에서는 Adper™

Single Bond 2의 경우 약 2~5 ㎛, AQ Bond Plus는 10~12

㎛, AdheSE� One은 12~15 ㎛ 정도로 관찰되었으며 기존의

연구들과 유사한 결과를 나타낸다35-37). 이러한 양상은 Fig. 10

의 주사전자현미경 사진에서 혼성층을 통과하지 못한 것처럼

보이는 표면에 아주 짧게 보이는 resin tag들과 연관되어 보이

며 이 짧은 resin tag들은 두꺼운 도말층을 원활하게 통과하지

못한 전처리제의 결과라고 생각된다. 이는 resin tag가 가늘고

길게 보이는 Fig. 12와도 연관된다고 볼 수 있다. 반면 Fig. 8
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에서는 산부식 후 도말층을 제거하 기 때문에 혼성층의 두께

가 매우 얇고 상아세관 내로 resin tag가 쉽게 들어갈 수 있어

매우 굵고 뚜렷한 resin tag를 관찰할 수 있는 것으로 생각된

다.

Retief 등38)과 Gwinnett39)는 혼성층이 상아질 결합력의 2/3

정도를 담당하고 나머지 1/3은 상아세관 내로 침투된 resin

tag에 의존한다고 하 다. 본 연구의 resin tag 관찰을 위한 주

사전자현미경 사진에서 Adper™ Single Bond 2는 매우 조 하

고 곧게 뻗은 resin tag의 모습을 보여주었으며, AQ Bond

Plus와 AdheSE� One는 형성된 resin tag의 수가 Adper™

Single Bond 2보다 적었고 굵기도 더 가늘어 보 다. 전처리된

법랑질의 모습을 보여주는 주사전자현미경 사진에서는 Adper™

Single Bond 2에서 법랑소주 사이로 명확하게 침투된 상아질

접착제의 모습을 관찰할 수 있었으나 AQ Bond Plus와

AdheSE� One에서는 법랑소주 사이로 미약하게 침투된 상아

질 접착제의 모습을 관찰할 수 있었다. One-bottle system인

Adper™ Single Bond 2는 별도의 산부식 과정에 의해 탈회된

법랑소주 사이로 상아질 접착 레진이 침투하 기 때문으로 생

각되며 AQ Bond Plus와 AdheSE� One의 경우에는 별도의

산부식 과정 없이 법랑질을 탈회시키기에는 비교적 높은

pH(AQ Bond Plus : pH 2.5, AdheSE� One : pH 1.5)의

상아질 접착제를 적용하기 때문으로 생각된다. 

미세누출의 연구에서 흔히 발생할 수 있는 문제점은 모든 와

동벽에서 균일하게 미세누출이 일어나지 않으며 이것을 총체적

으로 확인하기 어렵다는 점이다. 본 연구에서도 시편의 중앙부

를 한 번 절삭하여 얻어진 단면의 상을 기준으로 미세누출의

정도를 평가하 기 때문에 구체적인 노출 경로의 파악이 어려

웠으며 입체적 관찰 부족과 같은 단점을 피할 수 없었다. 1995

년 소개된 질산은(silver nitrate)을 이용한 nanoleakage 평가

는 이러한 문제점을 극복하여 입체적인 미세누출 탐지를 가능

케 하므로 이에 한 추가적인 연구가 필요할 것으로 사료된다
40-42). 

최근 상아질 접착제의 개발 방향은 적용이 간편하고 술자의

기법에 따른 오차를 줄일 수 있으며 적용 시간을 줄이는 등 주

로 임상적인 편리성에 맞춰지고 있다43). 본 연구에서는 5세 와

6세 상아질 접착제에 따른 미세누출의 차이를 알아보고자 하

으며 그 결과 6세 상아질 접착제인 AQ Bond Plus와

AdheSE� One에서 5세 상아질 접착제인 Adper™ Single

Bond 2보다 훨씬 높은 미세누출을 관찰할 수 있었다. 하지만

소아 환자의 경우 전치부 수복이나 인접면 수복 시 법랑질과 상

아질 변연을 모두 갖는 경우가 많고 조작의 편이성과 시술 시간

의 단축이라는 측면에서 볼 때 법랑질과 상아질 변연 모두에서

비교적 양호한 결과를 보이는 6세 상아질 접착제인 AQ

Bond Plus의 사용이 유리할 것으로 생각되며, 이에 한 보다

많은 연구가 필요할 것으로 사료된다.

Ⅴ. 결 론

본 연구는 5급 와동에서 유동성 복합 레진 수복 시 수종의 상

아질 접착제에 따른 미세누출 양상을 비교하고, resin tag 및

혼성층의 형상을 전자 현미경으로 관찰하고 비교 분석함으로

써, 행동 조절에 어려움이 많은 소아 환자의 접착 수복에서 술

식의 간편화 및 시간 단축이 장점으로 부각되고 있는 All-in-

one 상아질 접착제의 임상 적용 가능성을 평가하고 다음과 같

은 결론을 얻었다.

1. 법랑질 변연에서는 Ⅱ군(AQ Bond Plus)이 가장 높은 미

세누출을 보 고 Ⅲ군(AdheSE� One), Ⅰ군(Adper™

Single Bond 2) 순으로 감소하 으며, Ⅱ군은 Ⅰ군, Ⅲ군

과 통계학적 유의차를 보 고(p<0.05), Ⅰ군과 Ⅲ군 사이

에는 유의차가 없었다(p>0.05). 

2. 상아질 변연에서는 Ⅱ군, Ⅰ군, Ⅲ군의 순으로 미세누출이

증가하 고, 각각 통계학적 유의차를 보 다(p<0.05).

3. Ⅰ군과 Ⅲ군에서는 법랑질 변연이 상아질 변연보다 유의

하게 낮은 미세누출을 보 으나(p<0.05), Ⅱ군에서는 통

계학적 유의차를 보이지 않았다(p>0.05).

4. 주사전자현미경 소견에서 Ⅱ군과 Ⅲ군은 resin tag의 형

성이 매우 미약하고 불규칙한 양상을 보인 반면, Ⅰ군에서

는 비교적 긴 하고 균일한 resin tag가 관찰되었다.

이상의 결과를 종합해보면, AQ Bond Plus와 AdheSE�

One는 처리 과정의 단순화로 인한 시간 절약의 장점을 가지고

있으나 Adper™ Single Bond 2에 비해 상 적으로 높은 미세

누출과 약한 결합력을 보인 본 실험의 결과를 미루어 볼 때,

임상 적용 시 술식과 case에 따른 선택적 사용이 추천되는 바

이다.
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Abstract

THE STUDY ON THE MICROLEAKAGE PATTERN OF FLOWABLE COMPOSITE 

RESIN RESTORATIONS ACCORDING TO THE TYPE OF ADHESIVE MATERIALS

Ji-Eun Park, Jong-Soo Kim, Seung-Hoon Yoo 

Department of  Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Dankook University

This study was performed to evaluate the quality of newly offered dentin bonding system(AdheSE� One) by

comparing the degree of microleakage measured with those of several conventional adhesive materials(AQ Bond

Plus and Adper™ Single Bond 2). The quality of hybrid layer and resin tags was analyzed by observing restora-

tion/tooth interface under SEM.

All-in-one system is in the limelight for having advantage of reducing chair time of children with difficult be-

havior pattern. Therefore the possibility of clinical application of All-in-one system was evaluated. 

The results obtained are as follows;

1. At the enamel margin, group Ⅱ(AQ Bond Plus) showed the highest value of microleakage, and the other

groups showed decreased value in order of group Ⅲ(AdheSE� One) and Ⅰ(Adper™ Single Bond 2). There

was statistically significant difference between group Ⅱ and the others(p<0.05), and no statistical difference

was found between group Ⅰ and Ⅲ.

2. At the dentin margin, microleakage value was increased in order of group Ⅱ, Ⅰ, Ⅲ and significant differ-

ence between all groups(p<0.05).

3. In group Ⅰ and Ⅲ, microleakage value measured at the enamel margin was significantly lower than that

seen at the dentin margin(p<0.05), and there was no statistical difference in group Ⅱ.

4. Resin tags observed under SEM were very weak and tangled in group Ⅱ and Ⅲ while the strong and thick

tags were observed in group Ⅰ.

In conclusion, careful case selection and accurate clinical application is recommended in using AQ Bond Plus

and AdheSE� One, giving consideration of the results showing its higher microleakage and weaker strength than

Adper™ Single Bond 2.

Key words : Microleakage, All-in-one system




