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미세 딤  가공 표면의 수력학  윤활특성에 한 수치해석
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NUMERICAL INVESTIGATION ON HYDRODYNAMIC LUBRICATION CHARACTERISTICS 

OF MICRO DIMPLE TEXTURED SURFACES
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This study deals with the numerical investigation on two-dimensional lubrication characteristics of micro-dimple 
shapes fabricated on solid surfaces by using the commercial CFD code (Fluent V.6.3) to examine the influence of 
micro dimple depth and width on the reduction in friction under the sliding plate condition. In addition, single and 
multiple dimple arrays are simulated, all for a fixed area fraction of dimple on the surface. As a result, it is found 
that the existence of micro-dimpled surface makes it possible to substantially reduce the friction forces exerted on 
the surfaces, and such an optimum dimple depth would be present because the dimple depth larger than the 
optimum value did no longer affect the reduction in shear stresses, indicating that the reduction of friction is likely 
to be associated with inner flows of lubricant inside dimples. Moreover, it is observed that at the fixed area 
fraction, the friction reduction increases with the increase of dimple diameter.
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1. 서  론

산업 장에서 사용되는 부분의 기계부품은 부품들 간의 

상 인 운동에 의해 발생되는 마찰 상에 의한 마모와 마

멸이 부품의 수명을 결정하는 요한 요인이 된다. 최근, 동

력 기계 부품에서 마찰에 의한 마찰에 지 손실을 감하기 

한 연구가 활발하게 이루어지고 있으며 고부가가치의 부품 

신뢰성을 향상시키기 한 방법  하나로 인식되고 있다. 일

반 으로 마찰과 마모를 이기 한 가장 보편 인 방법은 

윤활에 의한 방법으로 상 운동을 하는 두 개의 면을 오

일, 그리스, 가스 는 고상 윤활막으로 분리시키는 것이며 

그 외에 표면의 연마 는 코 하는 방법 등이 있다. 
한 최근 부각되고 있는 마찰 마모 감을 통한 수명 향상 방

법 의 하나로서 미세가공기법을 이용한 패턴화된 형상을 

표면 에 제작함으로써 마찰 마모를 이는 표면텍스처링

(surface texturing)에 한 연구가 활발히 진행되고 있다. 표면 

텍스쳐링 가공 방법  이  텍스쳐링 기법은 비교  빠르

고 간단한 공정으로 표면 가공이 가능하며 이 의 강도를 

조 함으로써 딤  크기  형상 제어가 가능한 장 을 가지

고 있어 가장 활발히 연구되고 있는 분야이다[1]. Fig. 1은 

이  표면 텍스쳐링을 이용한 가공 형상에 한 를 보여

다. 최근까지 표면 텍스쳐링이 윤활에 미치는 향에 한 연

구가 활발하게 진행되어 왔다. Hamilton 등[2]은 평행한 두 개

의 평 내의 기계  (mechanical seal)에 한 실험 연구를 

진행하여 미세 거칠기 형태에 의한 표면 텍스쳐링 효과를 분

석하 다. Etsion과 Burstein[3]은 규칙 인 미세 구멍 배열에 

한 기계   특성을 분석하기 해 이  표면 텍스쳐

링 가공을 통한 실험을 수행하 으며, 반구형 딤  형상이 윤

활 성능 개선에 큰 효과가 있음을 확인하 다. 한, 그들은 

최 의 딤  직경은 유막의 성, 내부 압력, 딤 의 면 비 

등과 같은 요인에 의해 향을 받음을 지 하 다. 
Kavalchenko 등[4]은 딤 이 있는 경우, 윤활 역 변화에 따른 

마찰계수 천이 역이 달라짐을 확인하 고, 경계윤활(boundary 
lubrication) 역에서 매우 큰 효과가 나타남을 찰하 다. 
채 훈 등[5]은 혼합 윤활조건  수력학  역에서 마이크

로 딤  도에 따른 마찰특성을 연구하 고 하  범 에 따
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Fig. 1 Laser surface texturing structure with micro-dimples[13]

(a) Single dimple

(b) Multiple dimples

Fig. 2 Sketch illustrating multiple dimple shapes on textured surfaces 
for calculation

라 딤 의 최  도가 존재함을 지 하 다.
최근 미세 딤  형상에 한 윤활 특성에 한 연구는 실

험 연구와 함께 수치해석 연구가 활발하게 진행 이며 주로 

이놀즈(Reynolds) 방정식을 이용한 해석연구가 부분이다. 
Ren 등[6,7]은 딤 과 그루  배열  면 형상이 내부 압력

과 유막 두께에 미치는 향에 하여 연구하 다. Rahmani 
등[8]은 딤 의 수와 깊이, 딤  길이비와 높이비에 따른 최

화 윤활조건을 도출하 으며, Ighil 등[9]은  베어링 내

에 반구 형상의 딤 이 존재하는 경우에 한 수치해석을 수

행하여 딤 이 유막두께와 압력 분포, 토크 등에 큰 향을 

주는 것을 확인하 다. 최근 표면 텍스쳐링 련 수치해석 연

구는 평행면 사이의 유막 유동에 한 분석과 캐비테이션

(cavitation) 상에 한 해석을 하여 산유체역학을 이용

한 연구가 활발히 진행되고 있다. Sahlin 등[10]은 반구 형상

의 딤 에 따른 효과  이놀즈수에 따른 효과를 분석하여 

이놀즈수  딤  폭이 커질수록 지지하 이 커지는 것을 

발표하 으며, Mitidieri 등[11]은 딤 의 깊이  치에 따른 

딤 의 효과를 산해석 기법을 이용하여 분석하고 두 운동

면이 평행에 가까울수록 딤  내의 압력 하에 의해 공동

(cavitation) 상이 발생함을 확인하 다. Fowell 등[12]은 딤  

내의 압력이 입구 압력보다 낮아질 경우 두 구역의 압력 차

에 의해 딤 의 윤활액 흡입 효과가 발생하며, 이로 인해 윤

활액 유량이 증가하여 지지압력이 증가하는 딤  효과를 언

한 바 있다. 그러나 수치해석에서 주로 사용되고 있는 이

놀즈 방정식은 성력을 무시하는 가정을 가지고 있으며 미

세 딤 과 같이 격한 형상 변경이 있는 경우에는 정확한 

해석이 어려울 수 있다. 한 이놀즈 방정식은 두 미끄럼 

면이 평행 운동하는 경우 내부 압력 해석과 국부 유동 특성

에 한 해석이 어려울 수 있다. 이 외에도 공동 상에 미치

는 딤 의 향을 고려하는 경우, 딤  형상과 윤활유 종류에 

따라 공동 상의 발생이 제한 이기 때문에 일반 으로 딤

효과를 구체 으로 설명하는 데에 다소 한계가 있다. 본 연구

는 상용화된 산유체역학 해석 로그램인 FLUENT(Ver. 6.3)
을 이용하여 미세 딤 을 가지는 표면의 유체의 거동 특성을 

나비어-스톡스(Navier-Stokes) 방정식에 기 하여 해석하고 딤

 형상 변화  배열 변화에 따른 윤활특성과 단응력의 

변화 등을 분석하 다.

2. 수치해석 

본 논문에서는 딤 을 가지는 표면 형상에 한 유막의 유

동을 분석하기 하여 다음과 같은 연속방정식과 운동량방정

식을 사용한다[14].



∇∙  (1)




∇∙∇∇∙  (2)

여기에서, P, τ, 그리고 ρ는 윤활유의 압력, 단응력 그리

고 도를 나타낸다. 상기 방정식들은 미소 제어체 을 기반

으로 하는 유한체 법을 사용하여 차분화하고 정상상태의 경

우에 해 해석을 수행하 다. 한, 류항의 경우는 1차 상

류도식을 사용하여 해석하 다. 본 연구에서는 입구와 출구 

조건을 기압으로 설정하 으며 작동유체에 하여 이놀

즈수를 고려하여 층류조건으로 설정하 고 외벽 조건에 하

여 착조건을 설정하 다. 속도와 압력의 연결은 SIMPLE 알

고리즘을 사용하 으며 격자수는 조건 별 약 30,000 개의 cell
로 구성하 다. 본 연구를 하여 해석 형상의 구성은 
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Fig. 4 Comparison between the present results and Reynolds 
equation's solution for pressure distribution

Total length L (mm) 0.5
Fluid film thickness H (mm) 0.001
Depth of a dimple D (mm) 0.005~0.15
Width of a dimple W (mm) 0.05

Velocity of upper plate U (m/s) 1.0
Fluid viscosity μ (Pa․s) 0.01

Table 1 Specification of dimple geometry, sliding velocity, and 
viscosity of lubricant

No. of dimples W (mm)

Case 1 1 0.1
H = 0.001 mm
D = 0.05 mm

Case 2 2 0.05

Case 3 4 0.025

Table 2 Simulation conditions for different dimple width at the fixed 
area ratio 

(a) Case 1

(b) Case 2

(c) Case 3

Fig. 3 Schematic of different type of textured surfaces: effect of 
different dimple width on lubrication

Pro-Engineer Wildfire(Ver. 2.0)를 사용하 으며 격자는 

ICEM-CFD(Ver. 11)을. 이용하 고 범용 열유체 해석 로그

램인 FLUENT(Ver. 6.3)을 이용하여 계산하 다. 각 조건 별 

해석시간은 2.0 GHz, 16 GB RAM (Intel Xeon CPU Quad core 
Processor) 사양의 컴퓨터를 이용하여 약 10분의 처리 시간이 

소요되었다.
Fig. 2는 딤 의 깊이(D)에 따른 효과를 분석하기 한 2차

원 해석 형상이다 해석 형상은 체 길이가 L이며, 앙부에

는 폭과 깊이가 각각 W와 D인 딤 을 설치하 다. 딤 의 깊

이는 0.005 mm에서 0.15 mm까지 변경하면서 수치해석 하

다. 모든 경우에 해 상 의 운동 속도는 1 m/s 이며 유막의 

성은 0.01 Pa∙s로 설정하 다[11]. 해석을 한 형상 크기

와 조건은 Table 1과 같다. 한 본 논문에서는 딤 의 폭(W)
변화가 딤 내의 유동변화와 마찰개선 특성에 미치는 향을 

알아보기 하여 Fig. 3과 같이 고정된 딤 의 면 비에 해

서 다양한 딤 의 폭 변화에 따른 해석을 수행하 으며 이때 

사용된 해석 조건은 Table 2와 같다. 본 논문은 해석 격자의 

민감도를 악하기 해 딤 ( : Fig. 2(a)의 Area 1~4)의 

역별 격자개수를 변화시키면서 해석을 수행하 고, 결과 으

로 Area 1과 4의 경우, 800×10, Area 2는 100×10, 그리고 딤

내부인 Area 3은 100×100로 조 한 격자를 사용하 다.

3. 결과  고찰

본 논문에서 사용한 수치해석 결과의 타당성을 검증하기 

하여 딤 이 없고 경사가 있는 형상에 해 이놀즈 방정

식을 이용하여 이론 으로 해석한 결과와 본 논문에서 측

한 압력 결과를 상호 비교하 다. Fig. 4와 같이 본 논문에서 

측된 결과와 이놀즈 방정식에 의해 측된 결과는 거의 

잘 일치하고 있음을 확인할 수 있다. 한 본 논문에서는 해

석 형상 내에 딤 이 존재하는 경우에 해 기존 연구[12]와 

압력  단응력에 해 비교 분석하 다. Fig. 5는 기존 연

구와 본 연구에서 측 된 압력과 단응력의 분포를 나타내

는 그림으로 그림에서와 같이 두 연구의 결과가 서로 잘 일

치함을 확인할 수 있다. 상기 결과를 토 로 본 논문에서 수

행한 수치해석 모델은 타당하다고 사료된다.
본 논문에서 해석 상으로 한 윤활 역은 수력학  역
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(a)

(b)

Fig. 7 Influence of dimple depth on shear stress and friction force for 
the multiple dimples

(a)  Pressure

Fig. 6 Velocity profiles near the surface for different regions

(b) Shear stress

Fig. 5 Comparison of the estimated pressure and shear stress with the 
previous study[11]

으로 유막에 의해 두 상 면이 완 히 분리되어 있는 상태이

며 유막의 거동 특성에 의해 마찰 특성이 결정된다. 마찰계수

는 유막에 작용하는 하 과 마찰력의 크기에 의해 결정되며 

마찰력은 운동면에 작용하는 단응력을 분하여 측할 수 

있다. 한, 유막 두께와 운동면의 속도는 일정하게 유지하

으며 유막이 받는 하 은 일정하게 유지된다고 가정하 다. 
따라서 마찰계수는 운동면에 작용하는 마찰력에 의해 결정이 

되며 마찰력의 크기  단응력을 비교함으로써 딤 의 효

과를 분석하 다.
Fig. 6은 2차원 단일 딤  주 의 유동 특성을 보여 다. 

딤  앞부분 역에서는 상 의 유동방향 운동으로 인해 

Couette 유동의 형 인 특성을 보여주며, 이 역의 경우는 

상 의 속도에 비례하여 마찰력이 증가한다. 딤 의 입구와 

달리 딤 의 앙부분에서는 단변형율이 상 으로 작게  

나타나며 딤  내의 유체와 연속 인 변형을 일으키며 단

응력을 작게 할 것으로 사료된다. Fig. 7은 딤 의 깊이에 따

른 평행운동 면의 단응력  마찰력을 보여 다. 그림에서 

딤 의 깊이가 증가함에 따라 단응력과 마찰력은 감소하는 

것을 알 수 있다. 그러나 딤  깊이가 0.05 mm 이상인 경우, 
딤  깊이에 따른 마찰력 감소효과가 더 이상 나타나지 않음

을 알 수 있다. 따라서 딤 의 효과는 일정 깊이 이상에서는 
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Fig. 8 Influence of dimple depth on pressure distribution

(a) Case 1

(b) Case 2

(c) Case 3

Fig. 9 Contours of stream functions inside the dimples for cases

Fig. 10 Influence of dimple width on shear stress distribution

Fig. 11 Comparison of the friction reduction ratio for cases 1~3

더 이상 개선되지 않음을 알 수 있으며 미세 딤  가공 시 

가공 효율을 하여 작동 조건에 따른 최 화된 딤  깊이를 

설계하는 것이 필요하다.
Fig. 8은 딤  심에서 깊이에 따른 압력변화를 나타낸다. 

그래 의 x 축은 딤  체 깊이에 한 y 방향의 진행비를 

나타내며 0.1~0.2의 딤  깊이 비율의 경우, 음의 기울기가 나

타나고 0.2 이상에서는 양의 기울기가 나타난다. 딤  깊이 

방향으로 나타나는 압력 변화로 인해 딤  내 유체 유동이 

발생하며 음의 기울기와 양의 기울기가 교차되는 역에서 

유체 회 이 발생하여 유체역학 으로 잘 알려진 캐비티 유

동의 형  특성이 나타난다. 한 압력은 일정 깊이 이상에

서는 변화가 없기 때문에 딤  내의 유동은 압력 변화가 있

는 일정 깊이 내에서만 회 하는 유동을 가지며 딤 의 효과

가 일정 깊이 이상으로 되지 않을 것으로 측된다.
Fig. 9는 딤 의 폭이 유동함수의 크기  마찰력에 미치

는 향을 분석하기 해 딤 의 면 비를 고정한 상태에서 

딤 의 폭을 변화시켰을 경우, 유동함수의 변화를 측한 결

과이다. 딤 의 폭이 감소할수록 딤 의 깊이와 무 하게 발

생되는 유동함수의 크기는 감소하며 반 으로 회  유동 

역이 감소함을 확인 할 수 있다.
Fig. 10은 유동함수의 크기가 단응력에 미치는 향을 

보여주는 그림이다. 유동함수의 크기가 가장 크게 나타났던 

case 1의 경우에서 가장 낮은 단응력이 나타났으며 이는 

case 1에서 가장 많은 체  유량 변화가 발생하여 딤 이 존

재 하는 구역에서의 속도 구배를 크게 낮추기 때문으로 사료

된다. 한편 유동 함수 크기가 가장 작았던 case 3의 경우 

단응력 감소효과가 case 1에 비해 크게 어드는 것을 확인 

할 수 있다.
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Fig. 11은 딤  폭에 따른 마찰력 감소비를 나타내는 그래

이다. 여기서 마찰력 감소비(friction reduction ratio, R)는 딤

이 없는 경우의 마찰력에 한 딤 이 존재하는 경우 발생

하는 마찰력의 감소비로서 다음과 같이 정의된다.



 (3)

딤 에 의한 마찰력 감소효과는 case 1의 경우 case 3에 비해 

약 10 % 정도 더 개선되는 것으로 측되었고 딤  깊이보다

는 딤 의 폭에 한 변화가 마찰력 감소에 더 큰 향을  

것으로 단된다.

5. 결  론

본 논문에서는 평행 운동하는 두 면의 마찰 특성을 2차원 

수치해석 기법을 이용하여 미세 딤  효과에 의한 윤활특성 

변화를 해석하 다. 특히, 딤 의 깊이와 폭 등과 같은 설계 

요인의 변화에 따른 마찰 감소효과를 측하여 미세 딤  표

면에서 발생하는 마찰 감소 메커니즘을 분석하 다. 미세 딤

은 운동하는 면의 단응력을 감소시켜 마찰특성을 개선시

키는 효과를 가지고 있으며 단응력은 딤 의 깊이가 깊어

질수록 작아지지만 그 효과는 어드는 것을 확인하 다. 
한 딤 의 깊이 방향으로 압력변화가 발생되며 음의 압력과 

양의 압력이 교차하는 에서 유체가 회  유동을 가지는 것

을 확인하 다. 딤 의 폭과 깊이 비가 1:1인 경우 이상의 깊

이에 한 경우, 더 이상의 마찰 감소효과가 나타나지 않음을 

확인하 다. 딤 에 의한 마찰력 감소효과는 딤  내 유체의 

유동에 의해 크게 향을 받으며 딤 의 폭이 커질수록 딤  

내의 체  유량이 증가하며 이로 인해 마찰력의 감소효과가 

크게 나타났다. 본 연구결과를 바탕으로 이후 3차원 수치해석

연구를 수행하여 윤활성능에 미치는 3차원 형상의 향을 분

석하는 것이 필요하다고 사료된다.

후  기

본 과제(결과물)는 지식경제부의 지원으로 수행한 

에 지자원인력양성사업의 연구결과입니다.
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