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선택적 에탄올 흡착을 활용한 에탄올 농축공정개발
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Ethanol Concentration
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Abstract In this study, we developed simple process for ethanol concentration. We developed magnetically separable 
polyanilline nanofiber (PAMP) for selective ethanol adsorption. PAMP can adsorbed 80% of ethanol in the 
solution. After adsorption, the ethanol was recovered with simple magnetic separation and centrifugation process.
After 10 times recycle of PAMP, the ethanol adsorption maintained 92% of its initial adsorption capacity. Using 
ethanol concentration process, the ethanol concentration increased up to 197.6 g/L from 46 g/L which was
4.3 folds increase. 
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Introduction1)   

  재 고유가가 지속되고 있는 가운데 에 지 안보와 환경

문제 응에 한 요성이 증  되면서 세계 으로 체

에 지를 찾고 있는 열풍이 일고 있다. 체에 지에 한 

심이 높아지고 있는 가운데, 라질에서는 이미 에탄올이

나 휘발유, 혹은 양자의 혼합물을 모두 연료로 쓰는 스 

(Flex-fuel) 차량이 생산 되었으며 이는 차세  주요 에 지

원  교통수단으로 부각되고 이미 에탄올이 보편 인 연료

로 범 하게 사용되고 있다 [1,2]. 에탄올-휘발유 혼합물은 

경제측면에서 석유의존도를 낮추고, 환경측면에서 가솔린에 

비해 80% 이상의 이산화탄소 배출량 감소, 산성비의 원인이 

되는 아황산가스 (Sulfur Dioxide)의 배출 억제 등 많은 장

을 가지고 있다. 그러므로 에탄올 생산 공정은 세계 각국에

서 연구 개발하는 과제로 될 것이며 에탄올의 생산  그 연

료화는 체에 지 분야의 발  방향으로 될 것이다 [3-5]. 
  체연료로 사용하는 에탄올은 모두 고순도 에탄올을 필

요로 하고 있다. 그러므로 에탄올 농축공정 한 빼놓을 수 
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없는 요한 단계이다. 지 까지 에탄올 농축은 증류, 흡착제 
사용 등 여러 가지 방법으로 진행되어 왔다 [6,7]. 증류는 

이미 오래 부터 사용하여 온 방법이며 순도가 높은 에탄올

을 얻을 수 있는 가장 효과 인 방법이다. 그러나 증류는 에

지 소모가 큰 약 을 갖고 있다 [8,9]. 흡착제로는 제올라

이트가 많이 사용되는데 흡착된 수분을 탈착시켜 재생시키는 
방법이 스 으로 가열하여 탈착시키는 방법과 진공으로 압

력을 낮추어 재생시키는 방법이 있다. 일반 인 가열 재생

은 가열과 냉각에 시간이 많이 걸려서 주기가 길어지는 단

이 있으며 압력을 낮추어서 탈착시키는 Pressure Swing 
Adsorption (PSA) 방법을 용하 을 때에는 수분이 제올라이

트에서 탈착이 용이하게 이루어지지 않는다는 이 있다 [10]. 
그러므로 고순도 에탄올 공정에서 그 에 지 소모를 이

기 한 여러 가지 공정들이 연구 개발 되어 왔다 [6,8,11-14]. 
증류로 고순도 에탄올을 얻을 때에도 증류에 사용되는 에탄

올의 농도가 낮을수록 에 지 소모가 더 크다. 때문에 에탄

올을 간단한 공정으로 고순도는 아니나 그 농도를 높여  수

만 있다면 에 지 소모를 크게 일 수 있다.
  본 연구에서는 자석으로 분리 가능한 polyaniline nanofiber 
(PAMP)를 이용하여 에탄올을 농축하 다. PAMP는 에탄올

을 흡착하는 특성이 있어 이러한 성질을 이용하여 에탄올을 
흡착한 후 이를 회수하는 공정을 개발하 다. 흡착된 에탄올
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은 간단히 짜내거나 원심분리기를 활용하여 1500 × g 정도에

서 2～3분 정도 원심분리를 하면 다시 용액 속으로 탈착되어 

나오는 원리를 이용 에탄올을 농축하 다.

Materials and methods   

실험재료 

  고분자 단량체인 aniline  iron oxide nanoparticle은 

Sigma-Aldrich (St. Louis, USA)에서 구입 하 으며 iron 
oxide nanoparticle의 size는 평균 20-100 nm을 사용하 으

며 표면을 개질한 후 사용하 다.

Polyaniline nanofiber (PANI) 제조

  Polyaniline nanofibers를 제조하기 해서 ammonium 
peroxydisulfate 0.1% (질량분율)와 aniline 용액 (1 M HCl 
용액)을 격렬하게 섞는다. 고분자 합 반응에 의해 nanofiber
가 만들어지면 nanofiber 내에 있는 HCl용액을 제거하기 

해 4번 이상 증류수로 씻어낸다. 제조된 시료는 사용을 해 
냉장 보 하여 두었다.

자석에 의해 분리가능한 nanofiber (PAMP) 제조

  자석으로 분리가 가능한 polyaniline nanofiber의 제조를 

해서 시약 상에서 구입한 10% (w/v) iron oxide 나노입자

를 고분자 합 시 첨가하여 반응을 시켜 polyaniline 합 
시 nanoparticle 등이 끼워 들어가는 형태 는 nanoparticle 
표면에 polyaniline이 coating 되는 형태의 자석에 의해 분리

가 가능한 나노입자 는 nanofiber의 제조가 가능하 다. 
이 게 제조된 나노 fiber는 증류수로 4번 이상 씻은 다음 

상온에 보 하여 두었다. 

BET 표면적 측정

  BET 표면  분석  공극크기 측정을 해 Belsorp II 
(BEL, Japan Inc.)를 이용하여 nitrogen adsorption-desorption
을 측정하 다. 냉동 건조된 PAMP 시료는 300℃에서 12시

간 열한 후 BET 표면 과 공극 크기를 측정하 다.

에탄올 흡착 및 분리 공정

  낮은 농도의 에탄올 (3~5 g/L) 1 mL에 PAMP 10 mg을 

함께 섞어 에탄올 흡착이 일어나게 한 다음, 자석으로 PAMP
를 분리하고 남은 용액을 채취하여 ethanol의 농도를 측정하

다. 다음 PAMP에 100 uL의 증류수를 첨가한 뒤 shaking 
혹은 원심분리기 (Hanil Micro-12, Korea)로 1500 g에서 2분 
동안 원심분리한 뒤 증류수 에 나와 있는 에탄올의 농도를 

gas chromatography (Shimazu, Japan)를 이용하여 측정하 다.

에탄올의 농축율과 흡착율 측정

  에탄올의 농축율과 흡착율은 다음과 같은 식을 사용하여 

계산하 다. 농축율은 기 에탄올 농도 비 농축된 에탄

올의 농도를 나타낸 것이며 흡착율은 넣어  에탄올 양 비 
PAMP에 흡착된 에탄올의 양을 측정한 것이다.

농축율초기에탄올농도
농축후 에탄올농도

흡착율 에탄올의 처음농도
에탄올의 처음농도흡착후 에탄올의 농도

Results and discussions

PAMP의 SEM 사진

  자주사 미경으로 PAMP의 구조를 찰하 다. Fig. 1
에서 볼 수 있듯이 막  모양을 갖고 있는 것은 Polyaniline 
nanofiber (PANI)이고 그 에 붙어 있는 구형모양을 갖고 

있는 것이 산화철 나노입자이다. 산화철이 PANI 사이사이

에 붙어 있으므로 하여 자석으로 분리 가능한 PAMP가 만들

어 지는 것이다. BET 표면 을 측정한 결과 BET 표면

은 단  g당 46.4 m2
로 나타나 매우 높은 것으로 단되었

다. 이때 PAMP의 공극의 간크기는 20.3 nm로 나타나 

유기물 분자가 흡착하기 좋은 조건인 것으로 단되었다.  

PAMP 양에 따른 에탄올 농축 효과

  PAMP 양을 2, 10, 50, 100 mg으로 취하여 3.5 g/L 에탄

올과 섞었을 때 에탄올의 흡착 정도를 확인하 으며 원심

분리기를 사용하 을 때와 자석만 사용하 을 때의 에탄올 

농축 결과를 비교하여 보았다. Fig. 2에서 볼 수 있듯이 자

석을 사용하여 에탄올을 흡착한 PAMP로부터 에탄올을 
desorption 시켰을 경우 에탄올의 농축 율은 1.5배 정도에 

머물 다. 그러나 Fig. 3에서 볼 수 있듯이 원심분리기를 사용

하여 1500 g에서 PAMP에 흡착된 에탄올을 회수 하 을 때 
에탄올의 농축 율은 6배 이상으로 올라갔다. 이는 PAMP를 
자석의 힘으로 천천히 분리하는 것 보다는 원심분리와 같

은 강한 힘을 가했을 때 흡착되었던 에탄올이 더 쉽게 유리

되어 나옴을 알 수 있다. 원심 분리 신에 물리 인 힘을 가

하여 회수한 경우에도 비슷한 결과를 얻을 수 있었다. PAMP
의 양을 증가 시킬수록 에탄올 흡착을 증가시킬 수 있었으

며 50 mg PAMP에 약 3 mg~5 mg 에탄올이 흡착되는 것

으로 나타났다. 한 PAMP의 양을 100 mg으로 하 을 때 
에탄올 농도를 3.35 g/L에서 22 g/L 이상으로 농축하는 결

과를 보여주고 있다.
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Fig. 1. SEM image of magnetically separable polyaniline nanofiber 
(PAMP).

Fig. 2. Effects of PAMP on ethanol adsorption and concentration. 
The concentrated ethanol solution was harvested using 
magnet.

Fig. 3. Effects of PAMP on ethanol adsorption and concentration. 
The concentrated ethanol was harvested using centrifugal 
force (1500 × g).

에탄올 부피에 따른 농축효과

  같은 양의 PAMP에 같은 농도의 에탄올을 흡착시킬 때 

에탄올의 부피에 따라 농축정도가 달라지는 것을 확인하

다. Fig. 4에서 보는 바와 같이 10 mg의 PAMP에 에탄올

의 부피를 1~4 mL 사이로 정하고 흡착  농축을 시켰을 

때 에탄올의 부피가 클수록 농축된 에탄올의 농도는 높아

지나 에탄올의 흡착 율은 낮아지는 것을 확인하 다. 그러

나 에탄올 농축도 비 흡착 율을 보았을 때 에탄올의 부

피를 2~3 mL 사이로 정했을 때 3~5배 정도 농축 되 으

며 흡착율도 50%에 도달하 다. PAMP의 양을 늘리면 더 

높은 농축도와 흡착율을 보일 것으로 산된다.

Fig. 4. Effects of ethanol volume on ethanol adsorption and 
concentration. The ethanol solution was harvested using 
centrifugal force (1500 × g).

Fig. 5. Effects of ethanol concentration on ethanol adsorption 
and concentration. The ethanol solution was harvested 
using centrifugal force (1500 × g).
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에탄올 농도에 따른 PAMP 흡착율 측정

  에탄올의 농도가 높을수록 흡착율은 19%까지로 떨어졌

으며 이는 PAMP의 양을 10 mg으로 정해놓고 진행한 실

험이기에 에탄올이 10 mg의 PAMP에 포화되게 흡착되면 

나머지는 흡착될 수 없기 때문에 나타나는 수치라고 생각

된다. 에탄올 농도에 따라 PAMP의 양을 맞춰서 사용할 때 
모두 80% 이상의 흡착율을 얻을 수 있었다. 한 에탄올이 
많이 흡착되었을 때 최고 197.6 g/L 농도의 에탄올까지 얻을 
수 있었다. 이는 에탄올 농도에 따른 최  PAMP의 양을 

정하여 사용하게 되면 더욱 농축된 에탄올을 얻을 수 있음을 
설명해 주고 있다.

PAMP의 재사용 가능성

  자석으로 분리가 가능한 고분자 PAMP (10 mg)를 사용하

여 에탄올을 농축하는 실험에서 PAMP는 증류수로 2~3회 

세척하여 재사용이 가능하 다. 이러한 실험은 PAMP의 재

활용을 통하여 경제 인 효과를 얻기 한 과정이었다. 본 

연구를 통하여 자석으로 분리 가능한 PAMP를 사용하여 

에탄올을 농축하고 자석을 통하여 PAMP만 회수 하여 세척

한 후 다시 사용하는 반복되는 과정을 통하여 사용한 결과 

한번 회수 할 때마다 거의 98% 이상의 PAMP가 회수되기 

때문에 10번 반복해서 사용한 경우 회수되는 PAMP의 에탄

올 흡착 율은 처음의 74.8%에서 10회 재사용 시 69.7%로서 

흡착율이 처음사용 비 92% 유지되었으며 (Fig. 7) 에탄올

은 성이 거의 없기 때문에 자석으로 분리가 쉽게 이루어 

졌다. Fig. 6(a)는 PAMP의 회수과정을 사진으로 보여  것

이다. 본 연구에서 개발한 PAMP는 자석에 빠른 속도로 붙기 

때문에 분리가 용이하면서 에탄올 용액으로부터 깨끗하게 
분리되는 모습을 보여주고 있다.

 

Fig. 6. Recovery of PAMP using magnet. PAMP was homogenized 
(a) and recovered (b) with magnets (after 40 secs).

Fig. 7. The effect of PAMP recycle on adsorption rate. Ethanol 
adsorption rate was measured with recycled PAMP.

Conclusion

  본 연구에서는 에탄올을 선택 으로 흡착하는 나노물질 

(PAMP)을 활용하여 에탄올의 경제 인 분리 가능성을 검토 

하 다. 본 연구에서 개발된 나노물질은 자석으로 분리가 

가능하여 회수가 용이하다. PAMP는 용액 에 있는 에탄

올을 80%이상을 흡착하 으며 간단한 원심분리를 통하여 

에탄올만을 회수하는 것이 가능하 다. 증류수를 사용하여 

세척한 PAMP는 재사용이 가능하 으며 10회 재사용 하

을 때 에탄올 흡착율은 기 흡착율 비 92%로 높은 흡착

율을 유지하여 재사용이 가능함을 확인하 다. 간단한 에탄

올 흡착  탈착공정을 통하여  농도 에탄올을 6~8배까

지 농축 가능함을 보여 주었다. 본 연구에서 제안한 에탄올 
분리 공정을 사용하는 경우에 은 에 지로 농도의 에탄

올을 고농도로 농축하는 것이 가능하 다.

요  약

  본 연구에서는 자석으로 분리가 가능한 polyaniline 
nanofiber (PAMP)를 개발하여 선택 인 에탄올 흡착  

탈착공정을 활용하여 에탄올을 농축하 다. 개발된 PAMP
는 용액 에 있는 에탄올을 80%이상 흡착하 다. 자석을 

활용하여 PAMP에 흡착된 에탄올의 회수가 가능하 으며, 
물리 인 힘을 통하여 에탄올 탈착이 가능하여 에탄올의 

회수가 용이하 다. 본 연구에 개발된 PAMP는 지속 인 
재활용이 가능하 다. 본 연구에서 PAMP를 10회 반복 사용

하 을 때 PAMP의 에탄올 흡착율은 최  사용한 경우의 

92%를 유지하여 PAMP를 지속 으로 활용할 수 가능성을 
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확인하 다. 본 연구에서 개발된 PAMP를 사용하여 46 g/L
의 농도 에탄올을 197.6 g/L의 고농도 에탄올로 농축이 
가능하 다.
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