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  Abstract : Polyvinyl acetate (PVAc) prepared by emulsion polymerization has broad 

applications for additive such as paint binder, adhesive for wood and paper due to its low 

glass transition temperature which help to plasticize substrate resins. Since emulsion 

polymerization has a disadvantage that surfactant and ionic initiator degrade properties of the 

product polymer，poly(vinyl acetate-co-ethyl acrylatε) (VAc-EA) was synthesized using 

potassium persulfate as catalyst and polyvinylalcohol (PVA) as protective colloid to prevent 

the degradation. The copolymer latex product was internally plasticized and has enhanced  

adhesion, water resistance during VAc-EA emulsion polymerization. No coagulation and 

complete conversion occur with the reactant mixture of 10 mmol/L potassium persulfate, 10 

mmol/L poly(vinyl alcohol) (PVA 17). As the concentrations of PVA increase, the viscosity 

becomes increase.

Keywords : VAc, EA, PVA, KPS, Peel adhesion

1. 서 론

  산비닐은 1912년 Mylo와 Wohl의 연구에 

의해 최 로 발견된 것으로 그 후 Herrmann과 

Haehnel[1]에 의해 poly(vinyl alcohol)을 이용

하 여  물 에 불 용 성인  폴 리 머 를  물 에 분 산 시 킨 


✝
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형태로 천연고무 라텍스를 체할 목 으로 개

발[2]되었고, 독일 Consortum für Elektro 

Chemische Industrie사에서 제조되기 시작하

으나 본격 인 공업화는 1933년경에 이루어졌다. 

  이러한 산비닐 합체는 목재용, 제지용, 

부직포 바인더, 연마제, 수지가공제 등의 착

제로 리 이용되고 있다[3-7]. 그 제조법으로 

용액 합과 유화 합법이 있으나, 유화 합법을 

주로 사용한다. 유화 합법은 물을 분산매로 한 
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Exp.

No

Monomers Initiator Protective Colloid
Temp.(℃)

VAc (mole%) EA (mole%) KPS (mmol/L) PVA (mmol/L)

1

90/10 10

5

80

2 7

3 10

4 15

5 20

 Table 1. Polymerization Conditions of Poly(VAc-co-EA) Copolymer

고분자를 제조하기 한 실용 인 기술이지만 

유화제, 이온성 개시제 등과 같은 첨가제가 고

분자 본래의 특성을 하시키게 된다. 따라서 

이러한 기존 유화 합법의 결 이 보완된 새로

운 방법으로 폴리비닐알코올과 같은 보호콜로

이드를 응용하거나, 기존 이온성 개시제 신에 

유기과산화물을 사용하는 등의 유화제를 사용

하지 않는 무유화제 유화 합기술이 연구[8-13]

되고 있다. 이러한 방법은 기존 공정에 비해 콜

로이드 안정도의 증가, 부착력 향상 등 장 을 

나타내고 있다. 한 보호콜로이드를 사용한 경

우 도  유동성에 많은 변화를  수 있으

므로 응용가공  작업성 조 이 가능하며 그 

자체도 착성에 기여하는 장 이 있다. 이의 

표 인 로는 폴리비닐알코올(PVA)과 셀룰

로오즈(cellulose)를 들 수 있는데, PVA는 착

제용 산비닐계 에멀젼제조에 리 이용되고 

있으며, 검화도와 합도에 따라 에멀젼제품의 

특성이 달라진다. 

  본 연구는 유화제 신 보호콜로이드제인 

poly(vinyl alcohol) 존재 하에 vinyl acetate 

(VAc)와 ethyl acrylate(EA)의 공 합제조에 

있어 보호콜로이드 농도 변화에 따른 화율, 

도변화, 평균분자량를 측정하여 공 합체의 

특성을 악하고 물성자료인 착력과 내수력

을 측정하여 그 응용 가능성을 악하 다.

2. 실 험

2.1 시약

  실험에 사용된 vinyl acetate(VAc), ethyl 

acrylate(EA) 단량체는 Junsei Chemical사의  1

시약을 보[14]와 같은 방법으로 처리하여 

사용하 다. 보호콜로이드로서 polyvinylalcohol 

(PVA)는 동양제철화학의 P17을 그 로 사용하

고, 개시제로는 pottasium persulfate(KPS)을 

Junsei Chemical사의 1 시약을, 합시 사용된 

물은 탈이온수를 사용하 다. 

2.2 합성장치, 실험방법 그리고 분석

  교반기, 정량펌 , 온도계, 질소도입   환

류 냉각기가 장치된 pyrex재질의 1L 용량인 회

분식 반응장치를 사용하 다[14]. 실험방법으로

는 반응기에서 PVA 10 mmol/l를 80℃에서 1

시간 가량 녹여 용액상태로 만들고, 여기에 

VAc와 EA를 일정비율로 혼합한 단량체와 

KPS를 함께 투입하여 seed를 만든 후 VAc와 

ethyl acrylate를 혼합한 나머지 단량체를 개시

제인 KPS와 동시에 연속 으로 6시간 동안 투

입하여 seed를 성장시켜 합하고 동일 온도에

서 60분간 숙성하여 poly(VAc-co-EA)공 합체

를 제조하 다. 동일한 방법으로 보호콜로이드 

PVA의 농도 변화를 주어 실험을 행하 다. 이

상과 같은 방법으로 얻은 공 합체를 반응시간

에 따른 화율(%)은 무게 감량법으로 계산하

다. 공 합체 구조, 도, 그리고 량 평균분

자량은 보[15]와 같은 방법으로 행하 다. 다

음은 반응조건을 Table 1에 나타내었다. 

2.3 착력  내수력 측정  

  착력 측정은 KS M 3700의 규정에 따라 

상태 착력은 시험편 재료를 함수율 15% 이하

로 건조한 비  0.5 이상의 나뭇결이 바른 활

엽수를 사용하고, 합성한 시료를 착면의 양면 

각각에 약 100 g/㎡를 도포하여 맞붙이고서 
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5～10 kgf/㎠(49～98 N/㎠)의 하 으로 10분간 

이내 압축하여 20±2℃에서 그 로 24시간 방치

한 후 압력을 제거하고 48시간 방치한 다음 

150 r.p.m의 속도로 인장강도 측정기(Dong 

Won, FS-1010, Korea)을 이용하여 착력을 

측정한 후 평균값을 구하 고, 내수 착력의 경

우는 상태 착력 시험과 동일한 방법으로 시편

을 만들어 시험편을 30±1℃ 물속에 3시간 동안 

침지하고, 다시 20±1℃의 물속에 10분간 침지한 

후에 젖은 그 로의 상태에서 시험하 다.

3. 결과  고찰

3.1 공 합체 구조 확인과 특성

  먼  공 합체 합성여부를 알아보기 해서 

Fig. 1에 PVAc 단독 합체와 Poly(VAc-co- 

EA)공 합체의 외선분 분석스펙트럼을 나타

내었다. PVAc 단독 합체와 Poly(VAc-co-EA)

공 합체의 두 경우 3520 cm-1에서 O-H 신축

진동, 2870 cm
-1에서 알킬기의 CH3 신축진동, 

1715 cm-1에서 에스테르 C=O 신축진동이 각각 

존재하고, 1100 cm-1에서 C-O 에스테르  에

테르 신축진동이 나타나는 것으로 보아 PVAc 

단독 합체와 Poly(VAc-co-EA)공 합체가 합

성되었음을 알 수 있다. 

Fig. 1. FT-IR spectrum of PVAc and Poly 

(VAc-co-EA).

  다음은 VAc과 EA의 공 합에 있어서 개시

제로는 KPS를 사용, 합시간을 6시간으로 반

응온도변화, 개시제의 농도변화, 보호콜로이드 

농도변화에 따른 반응시간과 화율의 계를 

Fig 2∼4에 나타내었다.  Fig. 2는 단량체 농도, 

개시제 농도 그리고 PVA 농도를 일정하게 두

고 합온도 변화에 따른 화율을 나타내었다.  

그림에서 보는 바와 같이 합온도가 상승하게 

되면 개시제의 분해가 빨라져 라디칼 발생이 

용이하므로 합속도가 빨라져 화율이 증가

하게 된다. 그러나 반응온도가 90℃ 이상의 온

도에서는 보호콜로이드층의 괴로 입자내부의 

고분자들이 보호콜로이드층 외부로 나와 서로 

응집되어 화율이 다소 낮아지는 경향을 보이

는 것으로 생각된다. 따라서 응집물의 생성 없

이 높은 화율을 얻을 수 있는 80℃가 최 의 

합온도 다. 다음은 반응온도변화, 보호콜로

이드 농도를 일정하게 두고 개시제 농도변화에 

따른 반응시간과 화율의 계를 Fig. 3에 나

타내었다. 그림에서 10 mmol/l 이상에서 90% 

이상의 높은 화율을 나타내었고 5 mmol/l 에

서는 화율이 60% 이하로 나타나고 있다. 그 

이유는 개시제량이 많은 경우는 열분해에 의한 

라디칼이 쉽게 생성되어 동일한 시간에 많은 

곳에서 합반응이 진행되므로 화환율이 높

게 나타나는 반면에 그 합열로 인해 입자의 

표변에 보호 콜로이드 층이 괴되어 입자간 

응집이 일어났으며, 개시제 양이 은 경우는 

생성되는 라디칼이 어 단량체와의 충돌 기능

성이 희박하여 상 으로 화율이 낮아진 것

으로 보인다. 따라서 응집물이 고 화율이 

높은 입자를 얻기 해서 개시제 농도는 10 

mmol/l 인 것으로 알 수 있다. 
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Fig. 2. Variation of the conversion of 

copolymer with the different 

temperatures of VAc/EA mixtures. 

[VAc/EA=90/10 mole%, KPS=10 

mmol/L, PVA=10 mmol/L] [●;90℃, 

▲:80℃, ■: 70℃].
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Fig. 3. Variation of the conversion of 

copolymer with the different  initiator 

concentration of VAc/EA mixtures.  

[VAc/EA=90/10 mole%, Temp.=80 ℃, 

PVA=10 mmol/L] [●;15 mmol/L, 

▲:10 mmol/L, ■: 5 mmol/L].

  보호콜로이드인 PVA는 분자량이 무 작으

면 공 합체 입자표면을 감싸는 보호 콜로이드 

기능이 떨어져 입자의 성장이 원활하지 못하여 

입자간 응집이 생가고 입자수가 상 으로 작

아서 반응 장소를 충분히 제공하지 못하고 분

자량이 무 크면 보호 콜로이드의 기능은 우

수한데 반응종료 지 에서 도가 높아지는 특

성을 보이고 있다.  

  본 연구에서는 보호콜로이드 기능도 우수하

며 높은 화율을 얻을 수 있는 제품 동양제철

화학 P17을 사용하 다. Fig 4에 보호콜로이드

의 농도변화에 따른 반응시간과 화율의 계

를 나타내었다. 이때 앞의 실험에서 얻은 최

의 조건 즉 반응온도, 개시제 농도, 단량체 농

도를 일정하게 두었다. Fig. 4에서 보호콜로이

드의 농도가 증가함에 따라 화율이 높아짐을 

알 수 있다. 이는 보호 콜로이드의 양이 늘어날

수록 합  입자를 안정화시키고 한 새로운 

입자의 생성을 유도하여 성장하는 입자와 함께 

반응 장소를 많이 제공함으로써 수상에서 분해

된 라디칼이 보다 빨리 입자내부로 유입되어 

동시에 반응을 일으키므로 합속도가 빨라진

다. 한 보호콜로이드의 양이 증가할수록 도

가 상승함을 알 수 있는데，이 이유 한 보호 

콜로이드의 양이 증가할수록 보다 많은 입자가 

형성되고 입자간의 간격이 보다 좁아져 입체장

애가 생김으로 인해 도가 격히 증가함을 

알 수 있다. 따라서 최 의 PVA 농도는 10 

mmol/L임을 알았다.
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Fig. 4. Variation of the conversion of 

copolymer with the different PVA 

concentration of VAc/EA mixtures.

[VAc/EA=90/10 mole%, KPS=10

mmol/L, Temp.=80℃] [●;15 mmol/L 

▲:10 mmol/L, ■:5 mmol/L].

  Fig. 5는 PVA 농도변화에 다른 도와 분자

량 분포를 나타내었다. 보호콜로이드인 PVA 

농도가 증가함에 따라 입자간 입체장애가 생겨 

도가 상승하고 량평균 분자량이 낮아짐을 

알 수 있는데 이것은 PVA가 과량인 경우는 입

자내의 PVAc 공 합체와의 그라  비율이 

떨어져 PVA P17이 PVAc와 분리되어 단독으

로 존재하는 경우가 많아서이다.

  다음은 Poly(VAc-co-EA)공 합체의 공업  

용성인 물성을 알아보기 해 보호콜로이드 

PVA의 농도변화에 따른 착력과 내수력을 

Fig. 5에 나타내었다. PVA농도가 증가하면 목

재의 착 강도는 반 로 떨어짐을 알 수 있는

데 그 이유는 보호콜로이드로 사용된 일정량의 

PVA는 내부의 Poly(VAc-co-EA)공 합체와 

그라 되어 강도가 증가하나 과량의 PVA인 

경우는 그라 되지 않고 입자와 입자사이에 

단독으로 존재하는 경우가 많다. 따라서 단독으

로 존재하는 PVA는 체 응집력을 약화시켜 

착력이 하되는 것으로 보인다. 한 PVA
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농도변화에 따른 내수 착력를 나타내고 있는

데, 그림에서 보는바와 같이 PVA의 농도가 증

가함에 따라 착력과 마찬가지로 내수 착력

도 감소함을 나타내고 있다. 이것은 PVA가 친

수성 폴리머로 합안정성에는 도움이 되나 

착 후 시료가 물에 침 되어 있는 동안 물에 

의해 공 합체 필름이 용해되어 착된 부 가 

떨어져 내수 착력이 감소하는 것이다. 
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Fig. 5. Effect of peel adhesion and water 

resistance with concentration of 

PVA.[VAc/EA=90/10 mole%, Temp. 

=80℃, KPS=10 mmlo/L]. 
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Fig. 6. Effect of peel adhesion and water 

resistance with concentration of 

PVA.[VAc/EA=90/10 mole%, Temp. 

=80℃, KPS=10 mmlo/L].

4. 결 론

  

  본 연구는 Poly(VAc-co-EA) 합체를 무유

화 합 방법을 이용하여 제조하 다. 여러 가지 

반응조건들을 변화시켜 그에 따른 화율, 

도, 분자량 분포를  측정하고 물성 시험을 하여 

최 의 조건을 알아본 결과 다음과 같은 결론

을 얻었다.

1. Poly(VAc-co-EA) 합체 제조에서 반응온도

는 80℃, 개시제농도 10 mmol/L, 보호콜로이

드 농도는 10 mmol/L에서 화율이 높으면

서 작업성이 우수한 합체를 얻을 수 있었

다.

2. 보호콜로이드 PVA 농도가 증가할수록 도

는 높아지고 분자량 분포는 낮아지는 것을 

알았다. 

3. PVA의 농도가 증가함에 따라 착력과 마

찬가지로 내수 착력도 감소함을 알 수 있

었다.
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