
우주환경하에서 횡진동 모드 PZT진동자의 특성변화 예측

Estimation of Characteristics Change on Transverse Mode PZT 
Vibrator Under Space Environment

이상훈, 문귀원, 유성연*, 김정순**, 김무준***†(Sang Hoon Lee, Guee Won Moon, Seong Yeon Yoo*, Jung Soon Kim**, and Moo Joon Kim***†)
한국항공우주연구원, *충남대학교 기계설계공학과, **동명대학교 미디어공학과, ***부경대학교 물리학과

(접수일자: 2012년 6월 27일; 채택일자: 2012년 8월 11일)

초    록: 횡진동 모드 압전진동자의 우주-항공산업에의 적극적인 활용을 위하여 우주환경을 모사한 열진공 챔버를 

사용하여 -100℃ ~ 90℃의 범위에서 PZT-5계열의 압전세라믹 진동자의 온도변화에 따른 특성변화를 조사하였다. 그 

결과 공진 및 반공진주파수는 상온일 때를 중심으로 온도의 변화에 따라 증가하였고 유전상수의 경우 주어진 온도 범

위에서 2500~7500의 범위에서 선형적으로 증가하였다. 기계적 손실은 0.08 ~ 0.03의 범위에서 선형적으로 감소하는 

경향을 보였다. 이들에 대한 회귀분석을 통하여 1차원 및 2차원 회귀함수를 이용하여 압전진동자의 각 특성에 대한 

온도의존함수들을 도출하였다. 이들 함수를 적용하여 구한 횡모드 압전 진동자의 입력어드미턴스의 계산결과는 측정

결과와 좋은 일치를 보이고 있었으며 우주환경에서의 온도에 따른 특성변화 예측에 유효함을 확인할 수 있었다. 
핵심용어: 압전진동자, 우주환경, 온도변화, 열진공챔버, 전기-기계결합계수, 공진주파수, 반공진주파수

투고분야: 초음파 및 탄성파 분야(4.1)

ABSTRACT: The temperature dependence of the characteristics in a PZT-5 piezoelectric ceramic vibrator with 
the transverse mode was investigated in the range of -100℃ to 90℃ using a thermal vacuum chamber to utilize 
the vibrator in aerospace industries. As the results, at room temperature, the resonant and anti-resonant frequencies 
had the minimum value, whereas, the dielectric constant increased linearly from about 2500 to 7500 in the given 
temperature range. The mechanical loss decreased linearly from 0.08 to 0.03. Through the regression analysis, the 
temperature dependence functions of the characteristics were derived to linear and square regression functions. 
Applying the functions, the input admittance characteristics of the piezoelectric vibrator were calculated, and the 
results showed good agreement with measured ones. It can be confirmed that this method is useful to estimate the 
characteristics change of the piezoelectric vibrator caused by the temperature change under the space 
environment.
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I. 서  론

압전 진동자의 응용분야는 통신용 소자 혹은 초음

파 탐상을 위한 전기-음향 변환소자뿐만 아니라 초

음파 모우터나 바이몰프형 액츄에이터 등 기계 소자 

분야에도 그 범위를 넓혀가고 있으며 국내에서도 이

에 대한 연구가 다수 수행되고 있다.[1-3] 특히 압전 진

동자를 이용한 액츄에이터는 전자기파의 발생이 적

으며 정밀 제어가 가능해 첨단 기기의 동력원으로 

활용되는 예가 많다.[4-7]

최근 이러한 압전 진동자의 우수한 특성을 이용한 

통신 및 기계 소자를 우주-항공 산업에 활용하려는 

시도가 보고되고 있으나,[8-11] 그 사용 영역에 있어서

는 극히 제한되어 있어 실용화를 위해서는 보다 충
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그림1. 압전시편의 좌표계

Fig. 1. Coordinate of piezoelectric plate.

분한 검토가 요구되고 있다. 실용화를 위해 검토되

어야 할 사항중의 하나는 압전체의 온도의존성을 들 

수 있다. 우주환경은 고온과 저온의 상태가 비행체

의 운항궤적에 따라 주기적으로 나타나는 환경이다. 
따라서 이러한 환경하에서 압전진동자의 특성 변화

는 기기의 오작동 및 정보의 오해를 가져올 수 있다. 
이러한 이유로 현재 우주선 및 항공기에서 사용되는 

압전 소자는 항온장치가 구비된 실내에 국한되어 사

용되고 있다. 
압전체의 활용범위를 항온장치를 갖는 우주선의 

실내뿐만 아니라 실외 혹은 다른 행성의 표면으로 

넓히기 위해서는 압전체의 온도의존성을 파악하고 

또한 예측하여 이를 이용한 장치 설계에 적용해야 

할 것이다. 또한 온도의존성의 적극적인 응용으로 

우주 환경에서의 적외선 센서나 온도센서로의 활용

도 고려될 수 있다. 
압전체의 진동모드에는 인가하는 전계의 방향과 

같은 방향으로 진동하는 압전 두께진동 모드 (thickness 
mode)혹은 종진동 모드(longitudinal mode)와 함께 인

가전계의 방향과 수직한 방향으로 진동하는 횡진동 

모드(transverse mode)가 있다.[12] 압전진동자를 이용

한 압전 밴딩모드 액추에이터, 위치제어센서 등에 

사용되는 압전 자이로 스코프, 통신용 필터에 사용

되는 압전 표면파 디바이스 등은 모두 압전 횡진동 

모드를 이용한 예이다.[13-18] 이러한 소자들은 우주-
항공 산업에 적극적으로 응용될 수 있는 소자들로써 

우주환경하에서의 특성검토가 요구되고 있다. 
압전 단결정 및 특정 압전체에 대한 주위 온도에 

따른 압전체의 특성 변화에 대한 연구는 많이 보고

되고 있으며 주로 압전체의 탄성계수 및 압전상수 

등 본질적인 물리상수의 변화에 주목한 내용이 많

다.[19-24]

본 연구에서는 우주환경하에서 횡진동 모드 압전 

진동자의 실용적인 활용을 위하여 가장 널리 사용되

고 있는 PZT-5계열의 압전 세라믹 진동자에 대하여 

온도변화에 따른 전기-기계적 특성변화를 실험적으

로 고찰하고 이를 바탕으로 1차원 및 2차원 회귀함

수를 이용하여 우주환경하에서 나타날 압전 세라믹 

진동자의 특성을 예측하였다.

II. 이  론

횡진동 모드 압전 진동자의 모델을 그림 1에 나타

내었다. 1차원 해석을 가능하게 하기 위하여 다음과 

같은 조건을 둔다.

twl ,>> (1)

압전 횡진동 모드에 대한 입력 어드미턴스 Y는 다

음 식으로 주어진다
[25].
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ω=2πf 는 각진동수, C0는 제동용량(clamped capaci-
tance), k는 파수, v는 압전체의 음속, ρ는 압전체의 밀

도, 
Es22 는 전계가 일정할 때의 컴플라이언스, 

T
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표 1. 압전 시편의 크기 및 밀도

Table 1. Size and density of piezoelectric plate.

l (mm) w (mm) t (mm) (kg/m3)

30.0 5.0 1.0 7333

그림 2. 한국 항공우주연구원의 열진공챔버

Fig. 2. Thermal vacuum chamber in Korea Aerospace 

Research Institute.

응력이 일정할 때의 유전율, LS
33ε 는 변형이 일정할 때

의 유전율, k32는 전기-기계 결합계수, d32는 압전 상

수이다.
어드미턴스는 공진주파수일 때 최대이며 반공진 

주파수일 때 최소가 되어야 한다는 조건으로부터 결

합계수는 다음과 같이 구해질 수 있다. 
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여기서 fr는 공진주파수, fa는 반공진 주파수이다.
한편 파워의 반치폭을 나타내는 높은 주파수를 f2, 

낮은 주파수를 f1라 두면 기계적 품질계수는 다음과 

같이 주어지며

12

0

ff
fQm −

= (9)

이것은 기계적 손실 tan δ와는 다음과 같은 관계를 

갖는다.

mQ
1tan =δ (10)

이 때 f0는 기계적 공진주파수이다.
횡진동 모드의 진동분포로부터 압전 진동자의 길

이는 기본 공진 모드의 반파장에 해당된다. 즉, 파장과 
음속과의 관계를 이용하여 다음의 관계가 성립한다.

l
vfr 2

= (11)

III. 실험방법 및 조건

횡진동 모드 압전진동자의 시편으로 시판되는 

PZT-5계열의 압전세라믹을 사용하였으며 그 크기 

및 밀도를 Table 1에 나타내었다. 1차원적인 해석이 

가능하게 하기 위하여 시편의 진동방향의 길이는 두

께의 10배 이상 길게 하였다. 
진공상태에서 압전진동자의 온도변화에 따른 특

성변화를 확인하기 위해서 그림 2에 나타낸 것과 같

은 온도 및 압력가변형 열진공 챔버를 사용하였다.
열진공 챔버는 내직경 1 m, 길이 1.5 m의 진공용기

로 구성이 되어 최대 10-4 Pa 이하의 고진공환경과 내

부 쉬라우드를 통해 흐르는 GN2의 온도에 따라 100℃ 
~ -150℃ 사이의 온도 환경을 모사함으로써 지상에

서 최대한 우주환경에 근접한 환경을 제공할 수 있

다. 따라서 본 연구에서는 한국 항공우주연구원이 

보유한 열진공 챔버를 사용하여 실험을 수행하였다.
그림 3에 나타낸 것과 같이 동일한 압전 시편 두 장

을 열진공 챔버내부에 진동에 영향을 받지 않도록 

고정하고 그 중 한 장의 시편의 전극에는 리이드선

을 연결하여 외부의 임피던스 분석기(impedance 
analyzer 4294a)에 연결하여 공진 특성을 측정하였다. 
다른 한 장의 시편에는 열전대(thermocouple)를 장착

하여 시편의 온도를 측정하게 하였는데 이는 열전대

의 접촉에 의한 진동특성에의 영향을 제거하기 위함

이다. 시편을 장착한 챔버 내부의 온도를 90℃로 설

정하여 온도평형이 이루어지길 기다려 어드미턴스

(admittance)를 측정하였으며 온도를 -100℃까지 낮

추어 가며 공진특성의 변화를 관찰하였다. 각 측정
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그림3. 공진법을 이용한 실험장치

Fig. 3. Experimental setup of resonance method.
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그림4. 상온에서의 횡효과 압전 시편의 어드미턴스 특성

Fig. 4. Admittance characteristics of the piezoelectric 

plate with lateral effect at room temperature.
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그림5. 진공챔버내의 온도변화에 따른 공진특성의 변화

Fig. 5. Resonance characteristics change with tem-

perature of the vacuum chamber.

온도에서의 온도 평형시간은 1시간이었다.

IV. 회귀분석 및 토의

4.1 공진 및 반공진 주파수

상온 상압에서 측정한 시편의 횡진동 모드 공진특

성의 측정결과를 그림 4에 나타내었다. 이 결과로부

터 공진 및 반공진 주파수는 각각 43.523 kHz 및 

45.647 kHz 임을 확인 할 수 있다. 이와 같은 어드미턴

스 특성을 챔버내의 온도를 변화시켜 -100℃ ~ 90℃
의 범위에 대한 공진 및 반공진 주파수의 측정 결과

를 그림 5에 나타내었다. 이 결과로부터 공진 및 반공

진 주파수의 온도에 따른 변화를 이차원 함수로 회

귀분석한 결과는 다음과 같다.

( ) cbaf ++= θθθ 2 (12)

여기서

a b c

f (θ ) = fr 2.77×10-4 -1.56×10-2 43.11

f (θ ) = fa 2.91×10-4 -2.37×10-2 46.98

그림 5의 결과를 보면 -100℃에서 약 47.5 kHz이던 

공진주파수는 온도가 증가함에 따라 서서히 감소하

다가 상온인 22℃에서 약 43.0 kHz로 최소값을 나타

내며 다시 증가하여 90℃에서는 약 44.0 kHz를 나타

내고 있다. 반공진 주파수의 경우도 유사한 경향을 

나타내고 있음을 확인할 수 있다. 
이상의 결과로부터 시편의 횡진동 모드 공진 주파

수는 상온에서의 공진 주파수를 기준으로 약 10.3%

의 변화를 나타내고 있었으며 반공진의 경우 약 

12.6%의 변화를 나타내고 있음을 확인할 수 있다. 이
는 탄성 표면파 필터(SAW filter) 등 통신용 소자로 사

용될 경우 매우 큰 통신에러로 작용할 수 있으며 액

츄에이터 등 동력원으로 사용될 경우에도 압전재료

는 일반적으로 기계적 품질계수가 매우 크므로 공진

주파수의 변화는 에너지 변환효율의 극단적인 감소

를 가져와 구동에 큰 문제를 야기시킬 수 있다. 
식(12)에서 구한 공진 및 반공진 주파수의 함수를 

식(8)에 적용하여 구한 전기-기계결합계수의 추정

결과를 그림 6에 측정치와 함께 나타내었다. 이 결과

를 보면 회귀곡선을 이용한 추정치를 이용하여 온도

에 따른 전기-기계결합계수의 변화를 예측할 수 있

음을 나타내고 있다. 
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그림6. 전기-기계결합계수의 온도의존성

Fig. 6. Temperature dependence of the electromechanical

coupling factor.

그림 7. 유전상수의 온도의존성

Fig. 7. Temperature dependence of the dielectric con-

stant.
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그림8. 상온에서의 압전시편의 어드미턴스 로커스

Fig. 8. Admittance locus of the piezoelectric plate at 

room temperature.

4.2 유전율 및 기계적 손실

압전체는 용량성(capacitive)의 소자이므로 비공진 

영역에서의 어드미턴스 값으로부터 유전율을 구할 수 

있다. 예를 들면 그림 4에 나타낸 서셉턴스(susceptance)
의 접선의 기울기는 압전 시편의 전기적 제동용량

(clamped capacitance)에 비례하므로 식(5)를 이용하

면 길이방향으로 고정된 상태(진동이 억제된 상태)

의 유전율 
LS
33ε 을 구할 수 있다. 이로부터 구한 유전

율을 식(6)을 이용하여 응력이 일정한 경우에 대한 

유전율 
T
33ε 를 얻을 수 있으나 일반적으로는 공진모

드가 없는 매우 낮은 주파수 영역에서 구한 전기적 

용량으로부터 
T
33ε 를 직접 구한다. 이는 매우 낮은 주

파수 영역에서는 진동시 응력을 무시할 수 있기 때

문이다. 이러한 방법으로 온도변화에 따른 유전상수 

033 /εε T
의 변화를 구하였다. 

일반적으로 온도 변화에 따른 유전 상수의 변화에 

대해서는 큐리-와이즈의 법칙으로 알려져 있다.[27] 
그러나 압전성의 상실을 가져오는 큐리온도 근방에

서는 압전체로써의 의미가 없으므로 본 연구에서는 

실용적인 함수로써 식(13)와 같이 온도의 변화에 따

라 선형적으로 변화하는 1차원 함수를 선택하여 회

귀분석을 하였다. 측정된 유전율의 변화와 회귀함수

로부터 추정한 값을 그림 7에 나타내었다. 

( ) θεθε 21033 / ccT += (13)

여기서 c1 = 4954.6, c2 = 23.50.

이 결과에서 주어진 온도변화 영역에 한정하여 보

면 유전 상수는 최소 2750, 최대 7240의 값을 나타내

고 있어 약 62%의 증가폭을 가지며 선형적으로 증가

한다고 볼 수 있다.
압전 진동자의 기계적 품질계수(quality factor) 혹

은 그 역수로 나타내는 기계적 손실(mechanical loss, 
tan δ)은 공진시의 어드미턴스 로커스로부터 구할 수 

있다. 그 예로서 그림 8에 상온 상압의 경우에 대한 

시편의 어드미턴스 로커스를 나타내었다. 로커스가 

종축(susceptance axis)으로부터 기울어진 각도가 매

우 작은 것으로 보아 압전 진동자의 유전적인 손실
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그림9. 기계적 손실의 온도의존성

Fig. 9. Temperature dependence of the mechanical 

loss.

은 기계적 손실에 비해 무시할 수 있을 만큼 작은 것

으로 판단된다. 따라서 본 연구에서는 기계적 손실

만을 고찰하기로 한다. 반치폭을 결정하는 두 주파

수(quadrantal frequency) 는 각각 서셉턴스가 최대인 

점과 최소인 점의 주파수로 결정할 수 있으며 f1 = 
43.273 kHz 및 f2 = 45.647 kHz로 측정되었다. 또한 기

계적 공진 주파수는 근사적으로 콘덕턴스가 최대인 

점의 주파수로 결정할 수 있으므로 f0 = 44.397 kHz로 

확인 되었다. 이들의 결과를 식(9) 및 식(10)에 적용

하면 기계적 손실을 구할 수 있다. 이러한 과정을 거

쳐 온도의 변화에 따른 압전 시편의 기계적 손실을 

측정한 결과를 그림 9에 나타내었다. 이 결과를 보면 

기계적 손실은 주어진 온도변화 범위 내에서 약 0.03
에서 0.08사이의 범위 내에서 변하고 있으나 전체적

으로 온도의 증가에 따라 기계적 손실은 감소하는 

경향을 나타내고 있다. 이는 큐리온도 이전까지는 

일반적으로 기계적 품질계수가 온도에 따라 증가한

다는 다른 연구의 결과와도 일치한다.[23] 
이 결과로부터 기계적 손실에 대한 회귀함수는 다

음과 같이 온도의 1차 함수로 구할 수 있다.

( ) θθδ 43tan cc += (14)

여기서 c3 = 6.4×10-2, c4 = -1.428×10-4.

4.3 입력 어드미턴스

식(12)에서 나타낸 온도변화에 따른 공진주파수

의 변화를 식(11)에 적용하여 압전 진동자의 온도변

화에 따른 음속변화를 예측할 수 있다. 또한 식(13)에 

나타낸 회귀함수로부터 온도변화에 따른 압전체의 

유전율의 변화를 알 수 있으며 이를 식(5)에 적용함

으로써 제동용량의 변화를 예측할 수 있다. 이들의 

결과를 식(2)에 적용함으로써 우주환경하에서 온도

의 변화에 따른 횡진동 모드 압전진동자의 입력어드

미턴스 특성의 변화를 예측할 수 있으며 그 결과를 

그림 10에 나타내었다. 이 때 전기-기계결합계수의 

특성변화는 식(12)의 결과를 식(8)에 적용하여 사용

하였다. 이 결과를 보면 압전 진동자의 온도변화에 

따른 어드미턴스 특성이 적지 않은 범위에서 변화하

고 있음을 확인 할 수 있으며 예측치는 그 변화를 매

우 잘 추정하고 있음을 나타내고 있다. 압전체의 손

실은 일반적으로 기계적 손실뿐만 아니라 유전적 손

실 등 여러 가지 원인에 기인하므로 본 연구에서 고

려한 기계적 손실만으로는 정확한 추정이 어렵다. 
그림 10의 결과에서도 이로 인한 오차가 나타나고 

있으나 압전 디바이스 설계시 매우 주요한 설계요소

인 공진 및 반공진 주파수, 유전율 등의 변화는 잘 나

타내고 있음을 확인 할 수 있다.

V. 결  론

우주환경하에서 압전진동자의 보다 적극적인 활

용을 위해 시판되는 PZT-5계열의 횡진동 모드 압전

체의 온도에 대한 특성변화를 실험적으로 확인하고 

이를 바탕으로 회귀분석을 수행하여 공진 및 반공진 

주파수, 유전율, 기계적손실 등 압전 디바이스 설계

시 중요한 설계요소들에 대한 온도의존함수들을 도

출하였다. 우주환경을 모사하기 위하여 항공우주연

구원에서 사용하는 열진공 챔버를 사용하였다. 그 

결과 챔버내의 온도가 -100℃ ~ 90℃의 범위로 변할 

때 압전시료의 공진특성은 상온에서의 공진 특성을 

기준으로 약 10% 이상 변화를 보였다. 이 결과로부

터 도출한 회귀함수를 이용하여 압전진동자의 횡효

과 전기-기계결합계수를 추정한 결과 40%에서 50% 
사이의 범위에서 서서히 감소하는 측정치의 변화경
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그림10. 입력 어드미턴스의 온도의존성

Fig. 10. Temperature dependence of the input admittance.

향을 잘 나타내 주었다. 유전상수의 경우 주어진 온

도변화범위에서 선형적으로 증가하는 경향을 나타

내었고 이는 1차원 함수로 회귀분석 되었다. 기계적 

손실의 경우 역시 1차원 함수로 회귀분석 되었으나 

주어진 온도범위 내에서 0.08 ~ 0.03로 선형적으로 감

소하는 경향을 보였다. 이들 결과로부터 구한 회귀

함수를 적용하여 나타낸 압전 진동자의 입력 어드미

턴스의 온도에 따른 변화는 측정치와 잘 일치하는 

결과를 나타내어 본 연구에서 구한 회귀함수의 유효

성을 확인할 수 있었다. 
이상의 결과들로부터 우주환경에서 운항 궤적에 

따라 발생할 수 있는 온도변화에 기인한 압전 횡모

드 진동자의 특성변화경향을 확인할 수 있었고, 이
로부터 구한 회귀분석결과는 임의의 온도환경에서

의 특성예측에 유효함을 확인할 수 있었다. 본 연구

의 결과는 우주-항공산업에 활용하기 위한 압전 디

바이스 설계에 활용될 것으로 기대된다.
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