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요  약 : 본 연구에서는 ink binder용으로 isophorone diisocyanate (IPDI)/polyether polyol/2-hydroxyethyl 

acrylate (HEA)계 UV 경화형 우레탄 아크릴레이트를 중합하였다. HEA/PETA 혼합 비율을 달리한 조

성물의 UV 조사 시간에 따른 광경화거동을 FT-IR spectrophotometer, probe tack tester 및 Photo-DSC

로 확인하였다. UV 조사 시간이 증가함에 따라 전환률 및 gel content는 증가하였으며 probe tack은 

감소하였다. 반응성 희석제로 사용한 PETA 함량이 증가함에 따라 저장탄성률, 인장강도 및 초기분

해 온도가 증가하였다. HEA/PETA 비율이 30/70인 경우 UV 경화 후 PMMA sheet에 대한 부착특성

이 가장 우수하였다. 

Abstract: In this study, Ultraviolet (UV) curable urethane acrylates for ink binder was prepared by reaction 

of IPDI, polyether polyol and HEA. The UV curing behavior of compositions with HEA/PETA ratio on UV 

irradiation time was investigated by FT-IR spectrophotometer, probe tack tester and Photo-DSC. Conversion 

% and gel content were increased with increasing UV irradiation time, but probe tack was decreased. Storage 

modulus, tensile strength and decomposition temperature were increased as PETA content increased. In case 

of HEA/PETA ratio was 30/70, adhesion property of UV-cured composition on PMMA sheet was excellent.
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1. 서  론
1)

최근 전자재료 분야에서 생산성과 요구 물성을 향상

시키기 위하여 자외선 경화방법으로 생산 방식이 바뀌

고 있다. 예를 들면 LED display에 사용되는 기존의 IR 

경화형 도광판 잉크는 할로겐 원소를 함유하는 제품이 

대부분이고, 인쇄 및 경화 과정에서 인체에 유해한 유

증기가 발생하여, 환경적인 측면 및 작업성 면에서 한

계점이 드러나고 있다. 그리고 종래의 도광판 잉크의 

경우 경화 시간이 길어 생산 효율이 떨어지며, 인쇄 과정 

중 마름현상으로 인한 점도변화로 연속작업에 취약한 
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단점을 가지고 있다. 세계적인 환경규제 확산추세로 인

하여 친환경 소재 개발이 요구되고 있으며 LED display에 

광확산 도광판 잉크로 자외선 경화형 우레탄 아크릴레

이트를 사용하는 경우 유기용제가 없기 때문에 공해를 

거의 유발시키지 않고, 짧은 시간에 완전 경화가 이루

어지기 때문에 생산성 향상에 매우 유리한 이점이 있다

[1-3]. UV 경화형 잉크와 코팅제는 VOCs를 발생시키지 

않으며 경화 후 바로 건조가 가능하여 열건조 방법 보

다 비용이 적게 드는 장점이 있다. 자외선 경화형 수지 

조성물은 저에너지 및 환경친화적인 특성 때문에 많은 

응용분야에서 사용되고 있으며, 열경화 반응과 달리 

저온에서 빠르게 경화되어 에너지가 절감되고, 도막성
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Table 1. Urethane Acrylate Compositions

Sample
Reactive diluent

HEA PETA

UA 0 0

UA-P0 100 0

UA-P30 70 30

UA-P50 50 50

UA-P70 30 70

UA-P100 0 100

능 및 경화특성이 우수하며 VOCs에 의한 대기환경 문

제를 야기시키지 않는다[4-8]. 

이러한 장점으로 인해 자외선 경화형 수지는 플라스

틱, 금속 등의 top coating이나 접착용도에 다양하게 사

용되고 있으며, 최근 환경문제가 대두되고 있는 전자

부품 등의 정밀소재 부문에 그 적용분야와 수요가 급

속히 증가되고 있다[9,10]. 자외선 경화형 수지는 3가

지 성분인 우레탄 아크릴레이트계 올리고머, 광개시제, 

반응성 아크릴레이트 단량체등으로 구성되어 있으며 

이 중에서 우레탄 아크릴레이트계 올리고머는 주요 수

지 역할을 하며 자외선 경화 시 물성을 결정하는데 있

어서 중요한 인자이다. Polyol과 isocyanate 및 end-capping 

monomer로 구성되는 우레탄 아크릴레이트계 올리고머의 

경우 polyol의 종류 및 분자량에 따라 다양한 물성을 

지닌 수지 제조가 가능하며 우레탄 반응성 희석제의 

경우 이중결합을 가지고 있는 아크릴 단량체로 종류 

및 함량에 따라 경화 속도 및 필름 특성에 차이가 발생

하므로 원하는 물성을 갖는 분자 설계가 가능하다[4]. 

반응성 희석제 종류 및 함량에 따른 UV 경화 필름의 

특성은 함량이 증가함에 따라 유리 전이 온도 및 2차 

전이 온도가 증가하여 인장강도와 모듈러스를 증가시

킬 수 있다[11]. UV 경화거동은 P-DSC와 FT-IR로 확인

이 가능하며[12,13], UV 경화 조성물의 반응성 예측이 

가능하다. UV 경화형 잉크는 전자재료 분야에서 MEMS 

device나 electronic conductor 등에 사용되며 UV 경화

조건, 점도 조절 등에 관한 다양한 연구가 진행되고 있다

[14,15]. 본 연구에서는 PMMA 기판에 접착력이 우수한 

광경화형 우레탄 아크릴레이트 조성물을 제조하고자 

하였으며 우레탄 아크릴레이트 올리고머를 합성한 후 

반응성 희석제를 HEA/PETA 비율에 따라 혼합하고 특성 

변화를 확인하였다. UV 도광판 잉크용 바인더로 적용 

가능성을 검토하기 위하여 최적의 UA 조성물을 선정 

후 PMMA bead를 혼합하여 PMMA sheet에 도포 및 경화 

후 부착 특성을 확인하였다.   

2. 실  험

2.1. 시약 및 재료

본 실험에 사용된 시약은 다음과 같다. Polyether 

type의 polyol (KPX Chemical), isophorone diisocyanate 

(IPDI, Aldrich), 2-hydroxyethyl acrylate (HEA, Aldrich), 

pentaerythritol triacrylate (PETA, Aldrich), 1-hydroxy 

cyclohexyl phenyl ketone (Irgacure 184, BASF) 및 

toluene (Junsei)을 사용하였으며 모든 시약은 추가 정제 

과정 없이 사용하였다. PMMA bead인 05FD는 (주)코오롱 

인더스트리에서 제공받은 것을 사용하였다. 

2.2. 우레탄 아크릴레이트(UA) 합성

본 연구의 우레탄 아크릴레이트는 다음과 같은 방법

으로 제조하였다. 교반기, 온도계, 환류 냉각기가 장착

된 500 ml 5구 분리 kettle에 polyol과 IPDI를 첨가 한 

후 70°C에서 일정시간 반응 시키고 NCO 함량이 이론

적으로 계산된 값에 이르면 반응온도를 50°C로 내리고 

HEA를 천천히 투입하였다(당량비 1 : 2). FT-IR spectrum 

상에서 NCO 특성 피크가 2,270 cm
-1
에서 완전히 소멸

된 시점을 반응 종결점으로 하였다. 모든 반응은 질소 

분위기 하에서 실시하였다. 

2.3. UA 조성물 제조 및 UV 경화

앞에서 제조한 UA, 반응성 희석제로서 HEA와 PETA, 

그리고 광개시제 Irgacure 184를 일정한 비율로 혼합하

여 UV 경화형 조성물을 제조하였으며, 조성물의 조성은 

Table 1에 나타내었다. UA 조성물을 PMMA 기판 위에 

applicator를 이용하여 도포하였으며 자외선 경화장치를 

이용하여 수은 UV 램프(1,000 W/cm)를 10초 동안 조사

하여 도막을 경화시켜 필름을 제조하였다. 본 실험에

서 물성평가를 위하여 반응성 희석제인 HEA/PETA 무

게비는 100/0, 70/30, 50/50, 70/30, 그리고 0/100으로 하

였다. 또한 PMMA 기판 위에 도포 및 경화 후 필름 두

께는 약 5 µm가 되도록 하였다. 

2.4. 특성 분석

합성된 우레탄 아크릴레이트 올리고머와 UV 조사에 

의해 광경화된 도막은 FT-IR (JASCO FT-IR 430)을 이

용하여 확인하였으며 측정은 4,000∼400 cm
-1
의 범위에

서 0.2 cm
-1
로 64 scan로 스캔하였다. 

Gel fraction은 경화 필름을 toluene에 넣고 상온에서 

24 h 교반 후 membrane filter로 여과 후 불용부분의 건

조 무게를 측정한 후 식 (1)을 이용하여 계산하였다. 

Gel fraction (%) = W1/W0 × 100

(W0 : toluene 침지 전 시료의 무게, W1 : toluene 침지 

후 불용 부분을 건조한 시료의 무게)
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Figure 1. Preparation process of polyurethane acrylate oligomer. 

Figure 2. FT-IR spectrum of urethane acrylate (IPDI/polyol/ 

HEA).

부착성의 경우 1 mm 간격으로 가로, 세로 10개씩 

눈금을 그리고 테이프로 부착하고 떼어낸 후 남아있는 

눈금 수를 세어 확인하였으며 측정결과는 남아있는 

눈금의 수/전체 눈금 개수(예 : 20/100)로 나타내었다. 

경화 필름의 온도에 따른 동적 점탄성 특성을 평가하기 

위하여 dynamic mechanical thermal analyzer (DMA, TA 

instruments)를 사용하였으며 frequency는 1 Hz, 온도범

위는 -80∼150°C, 그리고 승온속도는 5°C/min으로 측정

하였다. 기계적 특성인 인장강도와 신장률은 만능인장

시험기(UTM, Zwick-1435, Zwick)를 사용하여 평가하였

으며 평가 시편은 길이 20 mm, 폭 5 mm, 두께 0.3 mm로 

하고, cross head speed는 200 mm/min으로 3개의 시편을 

측정한 후 평균값을 결과치로 사용하였다. Photo-DSC

를 이용한 경화 거동은 TA instrument사의 DSC (diffrential 

scanning calorimetery, Q200)에 photocalorimetric accessory

를 장착하고 광경화 시 시간에 따른 열량 변화를 측정

하였다. 광량은 약 50 mW/cm
2
으로 하였으며, 온도는 

25°C의 등온조건을 유지하며 측정하였다. 

3. 결과 및 고찰

3.1. 우레탄 아크릴레이트 합성 및 분석

Figure 1은 UV 경화형 우레탄 아크릴레이트의 합성 

과정을 나타낸 것이다. Figure 2에 IPDI, polyether계 

polyol 및 HEA로 구성된 우레탄 아크릴레이트의 FT-IR 

스펙트럼을 나타내었다. 3,340 cm
-1
에서 N-H 신축진

동에 기인하는 피크가 나타나고, 1,635 cm
-1
에서 C=C의 

stretching, 810 cm
-1
에서 C=C의 twisting 의한 피크가 나타

나며 1,723 cm
-1
에서 C=O의 stretching, 1,239 cm

-1
와 

1,113 cm
-1
에서 C-O의 stretching에 기인하는 피크가 나

타나는 것으로 우레탄 아크릴레이트가 합성되었음을 

확인하였다[16]. 
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Figure 3. FT-IR spectra of UA-P100 at different UV irradi-

ation time (0, 10, 30, 60 s).

(a)

(b)

Figure 4. Double bond conversion (60 s) estimation in 

UA-P100 at wavenumbers (a) 1,618, 1,635 cm
-1

 and (b) 

810 cm
-1

.

Table 2. Decomposition Temperature (Weight Residue : 95%)

and Cross-cut Test Results of UV-cured Compositions

Sample
Td (°C)

(weight residue : 95%)

# of Remaining squares 

(ea)

UA 300 45

UA-P0 300 40

UA-P30 315 85

UA-P50 325 80

UA-P70 327 100

UA-P100 328 0

3.2. UV 조사 시간에 따른 특성

우레탄 아크릴레이트 조성물의 광경화 거동은 UV 조사

시간(0, 10, 30, 60 s)에 따라 FT-IR spectrum, gel content 

및 probe tack으로 측정하였다. Figure 3은 반응성 희석

제로 PETA를 100%로 사용한 조성물(UA-P100)의 UV 

조사시간에 따른 FT-IR 결과에서 특성 피크 변화를 나타

낸 것이다. UV 조사 전의 스펙트럼에서는 1,635와 1,618 

cm
-1
 부근에서 우레탄 아크릴레이트 조성물의 C=C stretching

에 의해 나타나는 흡수 피크가 UV 조사 후에는 줄어

드는 것을 확인하였다. UA-P100의 경우 UV 조사 시간

이 증가함에 따라 1,635와 1,618 cm
-1
의 피크 크기가 줄

었으나 완전히 소멸되지 않고 계속 존재하는 것을 확

인할 수 있었다. 이것은 3관능성 단량체인 PETA가 경

화속도가 빨라서 공기와 접촉하고 있는 표면쪽에 외부

경화가 단시간에 이루어져 내부에 일부 경화되지 못한 

단량체가 남아 FT-IR 스펙트럼에서 나타나는 것으로 

판단되었다. 

Figure 4는 UA-P100의 UV 조사 전과 UV 조사 후(60 s)

의 FT-IR 결과를 확대하여 나타낸 것으로 UV 조사 후 

경화 필름의 전환률 확인을 위해 baseline 법으로 아크

릴 단량체내에 존재하는 이중결합의 양을 1,618 cm
-1

, 

1,635 cm
-1

, 810 cm
-1
에서 피크의 면적 변화로 계산하였

다[17]. Figure 5에 아크릴 단량체의 UV 조사시간에 따

른 UA 조성물의 전환률을 나타내었다. UV 조사 전의 

피크 면적과 UV 조사 후의 피크 면적을 계산하였으며, 

1,618와 1,635 cm
-1
의 피크 면적 변화를 계산한 전환률

과 810 cm
-1
의 피크 변화를 계산한 UV 조사시간에 따

른 전환률 변화는 거의 유사하였다. 반응성희석제로 

PETA를 단독으로 사용한 경우 전환률이 가장 낮았으

며 반응성 희석제를 사용하지 않은 UA의 경우 전환률

이 가장 높았다. Figure 6에 UV 조사 시간에 따른 gel 

content를 나타내었다. Gel content는 UV를 10 s 조사 
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(a)

(b)

Figure 5. Conversion of UV-cured compositions (UA, UA-P0,

UA-P30, UA-P50, UA-P70, UA-P100) at different UV irra-

diation time (0, 10, 30, 60 s) ((a) wavenumbers 1,618, 

1,635 cm
-1

, (b) 810 cm
-1

).

Figure 6. Gel content of UV-cured compositions at different

UV irradiation time (0, 10, 30, 60 s).

Figure 7. Probe tack of UV-cured compositions at different 

UV irradiation time (0, 10, 30, 60 s).

후 크게 증가하였으며 이후 UV 조사 시간이 증가함에 

따른 큰 변화는 없었다. PETA 함량이 증가함에 따라 

UV 조사 시간에 따른 gel content는 증가하였다. UV 

조사 시간에 따른 probe tack을 평가하였으며, 측정 시 

ball 크기가 6 mm인 probe를 사용한 경우 그 값에 큰 

차이가 없어 ball 크기가 26 mm인 probe를 사용하여 

재측정하고 그 결과를 Figure 7에 나타내었다. UV 조사 

시간이 증가함에 따라 tack은 감소하였으며 10 s 후 tack

이 급격히 감소하였고, 60 s 후 tack이 거의 없지만 아주 

조금 존재하는 것을 확인하였다. 하지만 지촉 tack의 

경우 반응성 희석제로 PETA를 50% 이상 사용한 경우 

60 s 조사 후 tack이 없었다. 측정 방법에 따라 tack 측정 

결과에 차이가 있어 다른 측정 결과와 함께 비교 해석

해야 하는 것으로 판단된다. Figure 8은 UA 조성물의 

Photo-DSC 측정 결과로서 UV 조사 시간에 따른 heat 

flow 및 전환률을 각각 (a), (b)에 나타내었다. Table 3

에 HEA/PETA 비율에 따른 광경화 거동을 정리하였다. 

UA는 57 J/g, UA-P0은 371 J/g, UA-P30은 353 J/g, 

UA-P50은 311 J/g, UA-P70은 272 J/g, UA-P100은 259 

J/g으로 HEA 함량이 증가함에 따라 총발열량이 증가

하였다. 이것은 PETA보다 HEA가 분자량 작은데 HEA

를 더 많이 사용하게 되면 같은 질량안에 존재하는 이

중결합의 수가 증가하게 되므로 경화시키는 데 많은 

열량이 필요한 것으로 해석된다. HEA/PETA 비율에 따

른 조성물의 경우 peak maximum time과 induction time

에는 큰 차이가 없었고, 다만 최종 전환율의 경우 
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Table 3. UV-curing Behaviors of Urethane Acrylate According to HEA/PETA Ratio

Sample Induction time (s) Peak maximum (min) Conversion (%) Heat flow (J/g)

UA 0.05 0.53 96.4 57

UA-P0 0.03 0.52 99.9 371

UA-P30 0.04 0.52 99.8 353

UA-P50 0.03 0.52 98.7 311

UA-P70 0.04 0.52 98.1 272

UA-P100 0.04 0.52 97.7 243

(a)

(b)

Figure 8. UV-curing behaviors of urethane acrylate accord-

ing to HEA/PETA ratio ((a) heat flow, (b) conversion).

Figure 9. Tensile strength and elongation of UV-cured com- 

positions.

PETA 함량이 증가함에 따라 전환율이 감소하였으며, 

UA 단독의 경우 동일 시간 UV 조사를 하였을 때 전

환율이 가장 낮은 것을 확인하였다. 일반적으로 3관능 

단량체의 경우 최종전환율과 총발열량이 낮은 것으로 

알려져 있다[18]. 이는 3관능 단량체의 가교 구조에 의

해 형성된 도막 내에서 움직임이 어려워져 미반응 단

량체들이 도막 내부에 일부 존재하기 때문으로 추정

되며, Figure 3의 FT-IR 스펙트럼에서와 같이 C=C 

stretching에 기인하는 피크가 나타나는 것을 확인할 수 

있다. 

3.3. 기계적 특성

경화 필름의 기계적 특성은 파단시의 인장강도 및 

신장률로 확인하였다. Figure 9에 HEA/PETA 비율에 

따른 인장강도 및 신장률을 나타내었다. PETA 함량이 

증가함에 따라 PETA를 50% 이하 사용한 경우 파단시

의 인장강도는 증가하였고 신장율은 감소하였다. 

PETA를 70% 이상 사용한 경우 인장강도 및 신장률이 

감소하였다. 반응성 희석제의 관능기 수가 많아짐에 

따라 인장강도가 증가하였으며, 반응성 희석제를 사용

하지 않은 UA보다 중합도 및 가교밀도가 더 큰 고분

자가 얻어졌기 때문으로 판단된다. 반응성 희석제로 

HEA/PETA를 50/50으로 사용하였을 때 인장강도가 3.5 

kgf/cm
2
으로 가장 우수하였으며 PETA가 70% 이상 사

용된 경우 인장강도가 감소하는 것은 FT-IR 스펙트럼
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(a)

(b)

Figure 10. DMA curves of UV-cured compositions ((a) storage

modulus, (b) tan δ).

Figure 11. TGA thermograms of UV-cured compositions.

과 Photo-DSC 결과를 바탕으로 해석해 볼 때 경화 필

름 내부에 미경화 단량체가 일부 존재하기 때문으로 

판단된다. 

3.4. 동적기계적열적 특성 

경화 필름의 동역학적인 성질 확인을 위해 DMA를 

사용하였다. Figure 10에 -100∼150°C의 온도 영역에서 

UA 경화 필름의 저장탄성률 및 tan δ을 나타내었다. 

Figure 10의 (a)는 storage modulus를 log scale로 나타낸 

것으로 -100°C에서 -50°C 구간에서 평탄 영역을 보이

다가 PETA 함량이 증가함에 따라 온도 상승 시 저장

탄성률이 증가하는데 이것은 반응성이 증가하고 경화

속도가 촉진되어 가교밀도가 높은 필름이 제조된 것이

라 볼 수 있다[19,20]. 경화 필름의 저장탄성률은 UA 

단독보다 반응성 희석제를 사용한 경우 높은 값을 나

타내었으며 반응성희석제로 PETA를 단독으로 사용한 

경우 전 온도 구간에서 가장 높은 저장탄성율을 나타

내었다. Tan δ의 경우 UA 단독일 때와 HEA/PETA 비

율이 100/0 (UA-P0), 70/30 (UA-P30)인 경우 tan δ 피크

가 50°C 이하에서 나타나는 것을 확인하였다. PETA 

함량이 50% 이상인 경우 tan δ 피크가 아주 넓은 영

역에 걸쳐 나타났으며 PETA 함량의 증가에 따라 다소 

차이가 있었다. 저장탄성률의 증가는 3관능성의 아크

릴레이트 단량체에 의한 가교밀도의 증가에 의한 것으

로 생각되며, tan δ의 최대 피크가 고온 쪽으로 이동

하면서 Tg와 관련있는 tan δ peak 크기가 감소하는 것

은 고분자 내에서 형성된 가교구조가 분자쇄 운동을 

방해하기 때문으로 판단된다. 이상의 결과로 UA 조성

물은 반응성 희석제 종류에 따라 다른 물성을 가지는 

것을 확인하였으며 UA 조성물을 PMMA binder에 적용 

시 반응성 희석제의 종류가 영향을 미칠 것이라 예상

하였다. 

3.5. 열적 특성

경화 필름의 열적 분해 특성을 확인하기 위하여 TGA 

측정 결과를 Figure 11에 나타내었으며, 시료의 무게 

감소가 5%일 때의 분해온도를 Table 2에 요약하였다. 

UA 단독인 경우 5% 무게 감소 온도가 약 300°C 부근

이고 반응성 희석제를 함유하는 필름의 경우 더 높은 

온도에서 나타났다. UA 단독인 경우에 비해 반응성 희

석제를 첨가한 경우 최대 분해 온도가 고온쪽으로 이

동하였으며 반응성 희석제로 PETA 단독을 사용한 경우 

최대 분해 온도가 328°C로 가장 높았으며 열적 안정성

이 가장 우수한 것을 확인하였다. 3관능 단량체인 

PETA 함량이 증가함에 따른 것으로 3관능성 단량체의 

경우 1관능성 단량체 보다 UV경화 시 높은 가교밀도
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를 갖게 되는데 이 가교구조가 열확산을 방해하기 때

문으로 보여진다[21].

3.6. 부착 특성

UV 경화형 조성물을 각 기판 위에 도포하고 UV 조

사 후 필름의 특성을 조사하였으며 Table 2에 정리하

였다. 반응성 희석제로 HEA를 단독으로 사용한 경우 

부착성은 우수하였지만 3 min 이내 경화가 되지 않았고 

PETA를 단독으로 사용한 경우 1 min 이내 경화가 되

었지만 부착성이 좋지 못하였다. PETA를 사용한 경우 

3관능기 아크릴 단량체로 가교가 많이 일어나 기판에 

대한 부착성 보다 필름 내의 분자간 결합력이 더 우수

하여 대부분 떨어진 것으로 판단된다. HEA와 PETA를 

혼합하여 사용한 경우 PETA를 70% 사용한 경우 지촉 

tack 없이 1 min 이내 경화되었고 PMMA sheet에 대하

여 부착성이 우수하였다.  

3.7. PMMA Bead 첨가에 따른 특성

UA와 HEA/PETA를 30/70으로 하는 반응성 희석제를 

첨가한 조성물에 PMMA bead를 5, 10, 30, 50, 100 part 

첨가하여 PMMA sheet에 대한 UA/PMMA bead 조성물

의 부착특성을 확인하였다. PMMA bead의 함량을 100 

part 첨가하더라도 부착성은 100/100으로 우수하였으며, 

PMMA bead의 바인더로 적용이 가능함을 확인하였다. 

4. 결  론

IPDI, polyether계 polyol 및 HEA로 구성되는 우레탄 

아크릴레이트 올리고머를 합성하였으며 반응성 희석제

로 PETA, HEA를 사용하고 광개시제로 Irgacure-184를 

사용하여 UA 조성물을 제조하였다. PETA 함량이 50%

까지 증가함에 따라 인장강도는 증가하였으며 그 이후

에는 감소하였다. TGA 분석 결과 PETA 함량이 증가

함에 따라 최대 분해 온도가 증가하였고 DMA 분석 

결과 반응성 희석제 첨가하는 경우 저장탄성률이 증가

하였으며 HEA/PETA 비율이 30/70인 경우 저장탄성률이 

가장 높았다. Tan δ의 경우 PETA 함량이 증가함에 

따라 피크가 고온쪽으로 이동하였다. HEA/PETA 비율

이 30/70인 조성물의 경우 부착성이 100/100이고 PMMA 

bead를 5, 10, 30, 50, 100 part 혼합한 경우 부착성이 

모두 100/100으로 개발한 UA 조성물을 PMMA bead의 

바인더로 적용 가능함을 확인하였다. 

감사의 글

이 논문은 2012년도 정부(교육과학기술부)의 재원으

로 과학 기술연구지원센터의 지원을 받아 수행된 연구

임(GBSP-002-120810-003).

참 고 문 헌

 1. 대한민국 특허, 10-2012-0056339.

 2. 일본 특허, 2012158672.

 3. 일본 특허, 2012009364.

 4. B. Nabeth, J. F. Gerard, and J. P. Pascault, J. Appl. 

Polym. Sci., 60, 2113 (1996).

 5. K. M. I. Ali, M. A. Khan, M. M. Zaman, and M. A. 

Hossain, J. Appl. Polym. Sci., 54, 309 (1994).

 6. S. F. Thames and Z. A. He, J. Appl. Polym. Sci., 54, 

951 (1994).

 7. M. A. Ali, M. A. Khan, and K. M. I. Ali, J. Appl. 

Polym. Sci., 60, 879 (1996).

 8. S. Kumari, A. K. Mishra, D. K. Chattopadmay, and 

K. V. S. V. Raju, J. Polym. Sci. Part A: Polym. 

Chem., 45, 2673 (2007).

 9. B. K. Kim, K. H. Lee, and H. D. Kim, J. Appl. 

Polym. Sci., 60, 799 (1996).

10. A. Srivastava, D. Agarwal, S. Mistry, and J. Singh, 

Pigment & Resin Technol., 37, 217 (2008).

11. T. A. Speckhard, K. K. S. Hwang, S. B. Lin, S. Y. 

Tsay, M. Koshiba, Y. S. Ding, and S. L. Cooper, J. 

Appl. Polym. Sci., 30, 647 (1985).

12. K. H. Hsieh, C. H. Kuo, C. A. Dai, W. C. Chen, T. 

C. Peng, and G. H. Ho, J. Appl. Polym. Sci., 91, 

3162 (2004).

13. C. Decker, Macromol. Rapid Commun., 23, 1067 (2002).

14. J. N. Tey, A. M. Soutar, S. G. Mhaisalkar, H. Yu, 

and K. M. Hew, Thin Solid Films, 504, 384 (2006).

15. A. Chiolerio, L. Vescovo, and M. Sangermano, Macromol. 

Chem. Phys., 211, 2008 (2010).

16. F. Wang, J. Q. Hu, and W. P. Tu, Prog. Org. Coat., 

62, 245 (2008).

17. V. Jancovicova, M. Mikula, B. Havlinova, and Z. 

Jakubikova, Prog. Org. Coat., 76, 432 (2013). 

18. A. R Han, J. G. Kim, J. W. Hong, and H. K. Kim, 

J. adhes. interface, 13, 1 (2012).

19. E. S. Park, H. D Hwang, C. H Park, Y. H Lee, J. I 

Moon, and H. J. Kim, J. adhes. interface, 12, 2 (2011).

20. J. W. Yoo and D. S. Kim, Polymer (Korea), 23, 376 

(1999).

21. D. Kunwong, N. Sumanochitraporn, and S. Kaewpirom, 

Songklanakarin J. Sci. Technol., 33, 2 (2011).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /Adolescence
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /ahn2006-B
    /ahn2006-L
    /ahn2006-M
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMT
    /AlbertusMT-Italic
    /AlbertusMT-Light
    /Algerian
    /AmiR-HM
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /Apple-Chancery
    /ArabBruD
    /ArborWin
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /BanjomanOpenBold
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BermudaSolid
    /BernardMT-Condensed
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Candid
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Chicago
    /Chiller-Regular
    /Clarendon
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /Clarendon-Light
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackFont
    /CooperBlack-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CooperBT-Black
    /CooperBT-BlackHeadline
    /CooperBT-BlackItalic
    /CooperBT-BlackItalicHeadline
    /CooperBT-BlackOutline
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Copperplate-ThirtyThreeBC
    /Copperplate-ThirtyTwoBC
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /Coronet
    /Coronet-Regular
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CreChoC
    /CreChoL
    /CreChoM
    /CreChoMa
    /CreCjaB
    /CreCjaL
    /CreCjaM
    /CreepyRegular
    /CreGoB
    /CreGoL
    /CreGoM
    /CreHappB
    /CreHappL
    /CreHappM
    /CreHappS
    /CreHearL
    /CreHearM
    /CreHearP
    /CreMjoB
    /CreMjoL
    /CreMjoM
    /CurlzMT
    /Dinbla
    /Dinbol
    /DingalingBoold
    /DingalingMedium
    /Dinlig
    /Dinmed
    /Dinreg
    /Dotum
    /DotumChe
    /DoulosSIL
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /EraserDust
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /Eurostile-BoldExtendedTwo
    /Eurostile-ExtendedTwo
    /ExpoM-HM
    /FalstaffFestivalMT
    /FelixTitlingMT
    /FigaroMT
    /FolioBT-Light
    /FolioBT-LightItalic
    /FolliesLetPlain
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FZSY--SURROGATE-0
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /GaramondBoldItalic
    /GaramondBook
    /Garamond-Italic
    /GaramondITCbyBT-Bold
    /GaramondITCbyBT-BoldCondensed
    /GaramondITCbyBT-BoldCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BoldItalic
    /GaramondLight
    /GaramondLightItalic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Geneva
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /H2bulB
    /H2bulL
    /H2bulM
    /H2cysB
    /H2cysL
    /H2gprM
    /H2gsrB
    /H2gtrE
    /H2gtrM
    /H2hdrM
    /H2mjrE
    /H2mjsM
    /H2mkpB
    /H2porL
    /H2porM
    /H2sa1M
    /H2supE
    /H2supL
    /H2wulE
    /H2wulL
    /HaansoftBatang
    /HaansoftDotum
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HCRBatang
    /HCRBatang-Bold
    /HCRDotum
    /HCRDotum-Bold
    /HeadlineR-HM
    /Helvetica
    /HelveticaBold
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /HelveticaLight
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /HoeflerText-Black
    /HoeflerText-BlackItalic
    /HoeflerText-Italic
    /HoeflerText-Ornaments
    /HoeflerText-Regular
    /HoonSkybR
    /HYbdaL
    /HYbdaM
    /HYbsrB
    /HYBuDle-Medium
    /HYcysM
    /HYdnkB
    /HYdnkM
    /HYGoThic-Bold
    /HYgprM
    /HYgsrB
    /HYgtrE
    /HYhaeseo
    /HYHaeSo-Medium
    /HYHeadLine-Bold
    /HyhwpEQ
    /HYkanB
    /HYkanM
    /HYKHeadLine-Bold
    /HYKHeadLine-Medium
    /HYLongSamul-Bold
    /HYmjrE
    /HYMokGak-Bold
    /HYmprL
    /HYMyeongJo-Bold
    /HYMyeongJo-Light
    /HYMyeongJo-Medium
    /HYMyeongJo-Ultra
    /HYnamB
    /HYnamL
    /HYnamM
    /HYPillGi-Light
    /HYPop-Medium
    /HYporM
    /HYRGoThic-Bold
    /HYRGoThic-Medium
    /HYsanB
    /HYShortSamul-Bold
    /HYSinGraPhic-Medium
    /HYSinMun-MyeongJo
    /HYsnrL
    /HYSooN-MyeongJo
    /HYsupB
    /HYsupM
    /HYSymbolA
    /HYSymbolB
    /HYSymbolC
    /HYSymbolD
    /HYSymbolE
    /HYSymbolF
    /HYSymbolG
    /HYSymbolH
    /HYtbrB
    /HYwulB
    /HYwulM
    /HYYeasoL-Bold
    /HYYeaSo-Medium
    /HYYeatGul-Bold
    /HYYeatGul-Medium
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IPAPhonBold
    /IPAPhonBoldItalic
    /IPAPhonItalic
    /IPAPhonRoman
    /Ipa-samdUclphon1SILDoulosL
    /JoannaMT
    /JoannaMT-Bold
    /JoannaMT-BoldItalic
    /JoannaMT-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KidTYPEPaint
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldSlanted
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothic-Slanted
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LifeBT-Italic
    /LifeBT-Roman
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LubalinGraph-Book
    /LubalinGraph-BookOblique
    /LubalinGraph-Demi
    /LubalinGraph-DemiOblique
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /MagicR-HM
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MDGaesung
    /MDSol
    /MesquiteStd
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MoeumTR-HM
    /Monaco
    /MonaLisa-Recut
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MS-Gothic
    /MSHei
    /MSLineDrawPSMT
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MSSong
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyungjoR-HM
    /NanumBrush
    /NanumGothic
    /NanumGothicBold
    /NanumGothicExtraBold
    /NanumMyeongjo
    /NanumMyeongjoBold
    /NanumMyeongjoExtraBold
    /NanumPen
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewGulim
    /NewYork
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-Italic
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrbusMultiserif
    /Oxford
    /PalaceScriptMT
    /PalaceScriptMT-SemiBold
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PlumpMT
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /PyunjiR-HM
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /RixDictationB
    /RixDictationM
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RosewoodStd-Regular
    /SanBiB
    /SanBiM
    /SanBkB
    /SanBkL
    /SanBkM
    /SanBkX
    /SanCrB
    /SanCrL
    /SanDaB
    /SanDaL
    /SanDaM
    /SandArB
    /SandJg
    /SandKg
    /SandKm
    /SanDsL
    /SandSm
    /SandSpM
    /SandTg
    /SandTm
    /SanEgL
    /SanEgM
    /SangSangBodyL
    /SangSangBodyM
    /SangSangTitleB
    /SangSangTitleM
    /SanHgB
    /SanHgL
    /SanHgM
    /SanIgB
    /SanIgM
    /SanKbB
    /SanKbL
    /SanKbM
    /SanKsB
    /SanKsL
    /SanKsM
    /SanPkB
    /SanSwB
    /SanSwL
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SeoulHangangM
    /SeoulNamsanB
    /SeoulNamsanEB
    /SeoulNamsanL
    /SeoulNamsanM
    /SeUtum
    /SHeadG
    /SHeadR
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SimSun-PUA
    /SinMyungJoyakja
    /SlimbachBold
    /SlimbachBoldItalic
    /SlimbachBook
    /SlimbachBookItalic
    /SnapITC-Regular
    /Sol
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /SpaceToaster
    /SPgoJ1-KSCpc-EUC-H
    /SPgoJ-KSCpc-EUC-H
    /SPgoJS-KSCpc-EUC-H
    /SPgoK-KSCpc-EUC-H
    /SPgoSE-KSCpc-EUC-H
    /SPgoT-KSCpc-EUC-H
    /SPmuJ-KSCpc-EUC-H
    /SPmuK-KSCpc-EUC-H
    /SPmu-KSCpc-EUC-H
    /SPmuS1-KSCpc-EUC-H
    /SPmuSE-KSCpc-EUC-H
    /SPmuS-KSCpc-EUC-H
    /SPmuT-KSCpc-EUC-H
    /StempelGaramond-Bold
    /StempelGaramond-BoldItalic
    /StempelGaramond-Italic
    /StempelGaramond-Roman
    /Stencil
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Taffy
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TeamMT-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TSThpbd
    /TSThprg
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-CondensedMedium
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TwentiethCenturyPoster
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /WendyMedium
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-IconicSymbolsA
    /YDI2002
    /YDIBirdB
    /YDIBirdL
    /YDIBirdM
    /YDICstreB
    /YDICstreM
    /YDICstreUL
    /YDIHSalB
    /YDIHSalL
    /YDIHSalM
    /YDIIrisB
    /YDIIrisL
    /YDIPinoB
    /YDIPinoL
    /YDIPinoM
    /YDISapphIIB-KSCpc-EUC-H
    /YDISolM-KSCpc-EUC-H
    /YDIYGO310
    /YDIYGO320
    /YDIYGO330
    /YDIYGO340
    /YDIYGO350
    /YDIYGO360
    /YDIYheadB-KSCpc-EUC-H
    /YDIYheadL-KSCpc-EUC-H
    /YDIYheadM-KSCpc-EUC-H
    /YDIYheadUL-KSCpc-EUC-H
    /YDIYMjO220
    /YDIYMjO230
    /YDIYMjO240
    /YDIYMjO310
    /YDIYMjO320
    /YDIYMjO330
    /YDIYMjO340
    /YDIYMjO350
    /YDIYMjO360
    /YetR-HM
    /YonseiB
    /YonseiL
    /YonseiLight
    /YonseiLogo
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


