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화이버 단면 요소를 이용한 강재 보강된 숏크리트 라이닝의 수치해석적 연구
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Numerical Study on Shotcrete Lining with Steel Reinforcement 

Using a Fiber Section Element

ABSTRACT

In this study, the load capacities and behaviors of a shotcrete member with steel supports, as composite member, are investigated 

numerically by using a fiber section element. The cross section of a shotcrete lining with steel support is divided into a bundle of fibers, 

which are allocated nonlinear stress-strain relations and used for determining internal forces. To verify the used approach of the finite 

element method for shotcrete with steel supports, the load-displacement relations of shotcrete lining obtained by numerical analysis are 

compared with existing experimental results and are analyzed with the stress distribution of the shotcrete and steel support obtained 

numerically. As a result, it is shown that the proposed approach can predict the load capacities of each material and the overall 

nonlinear behavior of shotcrete lining with steel supports. The change of location of the neutral axis and the flexural resistance ratio 

of each material are also derived from the stress distribution of the cross section of the shotcrete lining with steel supports. From the 

results, it is concluded that the flexural resistance performance of steel support should be considered in shotcrete lining design. 

Key words : Fiber section element, Steel support, Shotcrete, Flexural resistance ratio, Nonlinear finite element analysis 

초 록

본 연구에서는 화이버 단면 요소를 이용하여 강재 보강된 숏크리트 합성부재의 하중지지력과 거동을 수치해석적으로 평가하였다. 강재 보강된 

숏크리트 합성단면은 여러 개의 화이버로 분할되고, 각 화이버에 정의된 비선형 응력-변형률 관계에 의해 내력을 결정하게 된다. 사용된 유한요

소모델의 검증을 위해 수치해석에 의한 숏크리트 라이닝의 하중-변위 변화를 기존 실험연구결과와 비교하였고, 이를 수치해석에 의한 강재와 숏

크리트의 응력분포를 이용하여 함께 분석하였다. 그 결과 제안된 해석방법이 강지보와 숏크리트의 재료 비선형성을 고려하여 전체 거동과 강재 

및 숏크리트 각각의 하중 저항력을 실질적으로 평가할 수 있음을 보였다. 또한, 단면 내 응력분포로부터 중립축 변화와 강재 및 숏크리트 각각의 

휨 하중 분담률을 도출하였다. 하중 변화에 따른 강재의 휨 하중 분담률 변화를 확인하였고, 이를 통해 숏크리트 라이닝 설계에 강재의 휨 저항성

능을 고려하는 것이 필요하다고 판단하였다.

검색어 : 화이버 단면 요소, 강지보, 숏크리트, 휨 하중 분담률, 비선형 유한요소해석

1. 서 론

NATM은 지반 자체의 변형을 어느 정도 허용하면서 지보재에 과도한 응력이 발생되지 않도록 하는 터널시공 방법이다. 지반 굴착 

후 숏크리트와 락볼트 등의 지보재를 굴착면에 설치하게 되며, 지반조건이 불량한 경우 숏크리트에 격자지보나 H형강 등의 강지보를 

터널공학Tunnel Engineering



화이버 단면 요소를 이용한 강재 보강된 숏크리트 라이닝의 수치해석적 연구

      Journal of the Korean Society of Civil Engineers920

Fig. 1. Fiber Section Element

보강하게 된다. 강지보재는 숏크리트의 지보성능을 보완하는데 

매우 효과적인 것으로 평가되고 있지만(Lee et al., 2008), 강지보 

종류별 성능 평가가 제대로 이루어지지 않고 있으며, 일체화된 

강지보-숏크리트 지보 거동에 대한 검증부족으로 인해 설계에 필수

적으로 반영되지는 않고 있다(Ha et al., 2008; Moon et al., 2012). 

강지보는 압축과 휨에 대한 강성이 커서 하중저항성이 높기 때문에, 

터널 안정성 평가에 이를 고려하지 않는 것은 과다한 지보 설계로 

이어질 가능성이 높다.

이러한 문제의 해결을 위해 강지보와 숏크리트의 일체화된 지보 

성능 및 거동을 실험적, 수치해석적으로 평가하려는 연구들이 수행

되어왔다. Ha et al. (2008)은 숏크리트와 강지보의 응력 평가를 

위한 부재력 평가방법들을 고찰하고, H형강 지보를 2차원 유한차분

모델에 포함시켜 수치해석을 수행하였다. Lee et al. (2008)은 

여러 종류의 강지보 숏크리트에 대한 휨 시험을 수행하였다. 또한, 

강지보에 의한 지보효과를 고려하기 위해 등가환산단면 물성을 

프레임 요소에 부여하는 방법과 숏크리트와 강지보를 별개의 프레

임 요소로 모형화하는 방법으로 수치해석을 수행하고, 이를 시험결

과와 비교하였다. Carranza-Torres and Diederich (2009)는 선형 

합성보의 이론해를 이용하여, 원형과 타원형의 강지보 보강 숏크리

트 부재에 대한 등가환산단면을 구하고 각 부분의 하중지지력을 

평가하였다. Park et al. (2010)은 철근 보강된 숏크리트가 기존 

H형강이나 래티스 거더로 보강된 숏크리트와 유사한 지보성능을 

가질 수 있음을 실험적으로 보였다. Moon et al. (2012)은 H형강으

로 보강된 숏크리트 시험체에 대해 휨, 압축 시험을 수행하고, 

시험결과를 Ha et al. (2008)의 부재력 평가방법을 적용해 수치해석

적으로 검토하였다. 그러나 위의 연구들의 수치해석은 비선형이 

현저한 숏크리트의 재료적 물성을 경험식에 의한 상수로 고려하고 

있어, 숏크리트의 실제 거동을 합리적으로 모사하는데 한계가 있다. 

한편, 합성단면을 갖는 구조물의 비선형 거동을 효율적으로 

모사하기 위한 연구들이 이루어져 왔다. Spacone et al. (1996a, 

1996b)은 화이버 단면(fiber section)을 갖는 프레임 요소에 대해 

하중법에 바탕을 둔 유한요소 정식화(force based frame element 

formulation)를 수행하고, 반복하중을 받는 철근콘크리트 구조물

의 극한거동을 평가하였다. 이 방법은 고체요소나 쉘요소를 사용하

는 유한요소해석에 비해 해석시간을 현저히 단축시키는 동시에 

충분히 만족스러운 결과를 제공하는 것으로 평가되고 있다(Hajjar 

et al., 1998). 국내에서는 Spacone et al. (1996a)의 연구결과를 

이용하여 Lee and Choi (2003), Cho et al. (2005), Park and 

Kim (2008)이 각각 철근콘크리트 기둥, 변단면 I형강 보, 강-콘크리

트 합성단면 보에 대해 재료 비선형을 고려해 해석을 수행한 바 

있다. 

본 논문에서는 하중 증가에 따른 강지보와 숏크리트의 재료 

비선형성을 고려하여 강지보된 숏크리트의 합성거동과 각 재료의 

휨 저항 특성을 수치해석적으로 분석한다. 또한 보다 합리적인 

숏크리트 라이닝 설계를 위해 강지보의 휨 저항성능을 보다 정교하

게 평가할 수 있는 수치 모델링 방법을 제공하고자 한다. 이를 

위해 앞서 언급한 화이버 단면 요소를 도입하였다. 이 요소는 적은 

전산해석 비용으로 합성부재의 비선형 재료 거동을 모사할 수 

있어, 강재 보강된 숏크리트의 거동을 예측, 평가하는데 적합하다. 

본 연구의 화이버 단면 요소는 단면이 변형 전 후 모두 평면을 

유지한다는 Euler 보 이론과 강지보-숏크리트의 완전 부착 조건이 

가정되었으므로, 전단변형과 강지보-숏크리트 부착면에서의 슬립

거동은 고려되지 않는다. 또한, 유연도법에 의해 정식화되어, 일반적

인 유한요소해석과 달리 요소상태결정(element state determination) 

과정을 수반하게 된다. 이러한 이유로 요소 정식화와 이를 포함한 

비선형 해석과정에 대해 먼저 기술하고, 강재 보강된 숏크리트에 

대한 구성방정식 및 유한요소모델에 대해 설명하였다. 강재 보강된 

숏크리트에 대한 화이버 단면 요소의 적용성을 검증하기 위해, 

H형강과 철근으로 보강된 숏크리트 시험체의 3점 휨 실험(Park 

et al., 2010)과 동일한 조건을 갖도록 유한요소모델을 생성하였다. 

휨 실험의 하중-변위선도와 수치해석결과를 비교·분석하였고, 각 

재료의 단면 내 응력 분포를 분석하여 중립축 변화, 강지보와 숏크리

트 각 부분에 대한 휨 하중 분담률을 평가하였다.

2. 2차원 화이버 유한요소해석

2.1 화이버 단면 요소

화이버 단면 요소는 프레임 요소의 단면을 Fig. 1과 같이 여러 

개의 화이버로 분할하고 각각의 화이버에 1축 비선형 응력-변형률 

관계를 부여함으로서 재료 비선형성을 고려한다. 수치적분점 상에

서 화이버 단면의 축변형률 과 곡률 가 주어졌다고 할 때, 
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Fig. 2. Relation of Element DOF with and without Rigid Body 
Motion

Euler 보 이론의 가정으로부터 화이버 수직 변형률을 다음과 같이 

기술할 수 있다. 


       

   (1)

여기서 는 참조축으로부터 화이버까지의 좌표, 
 는 화이

버의 수직 변형률, 는 요소 내 수치적분점 위치이다. 화이버에 

할당된 구성방정식에 의해 화이버 응력을 결정한 후, 이에 대한 

응력합(resultant forces)를 구하면 단면 저항력  을 결정할 

수 있다.

 
   

 




 
 







 










 (2)

여기서 은 축력, 은 휨 모멘트, 는 화이버 단면

적, 
 

는 화이버 응력이다. 단면 저항력  을 

단면 변형률 에 대해 미분하면 Eq. (3)에 나타낸 단면 접선강성

행렬 
sec

를 얻을 수 있으며, 
와 에 대한 관계식을 

유연도 행렬을 이용해 기술하면 Eq. (4)와 같다. 


sec

 





 
 






 
 






 
 




 

 






 






(3)

  
sec



  (4)

여기서 
sec

는 단면에 대한 유연도행렬으로 
sec

 


sec

인 관계를 가지며, 
는 화이버의 접선탄성계수로 

화이버 응력 및 변형률에 의존적으로 결정되는 값이다.

Eqs. (2) and (3)에 나타낸 단면 저항력 및 강성행렬을 가상일의 

원리에 적용하면 요소 절점 저항력 및 요소 강성행렬을 도출할 

수 있다. 잔류가중치법에 의해 화이버 요소에 대한 가상일의 원리를 

기술하면 Eq. (5)와 같다. 

 


   (5)

여기서 는 강체운동이 제거된 절점변위벡터 증분, 는 

강체운동이 제거된 가상 절점하중벡터 증분이다.

힘형상함수 는 절점하중벡터와 임의단면에서의 단면력에 

대한 평형방정식으로부터 도출되며, Eq. (6)과 같이 나타낼 수 

있다.



 





  










































 (6)

힘형상함수 와 Eq. (4)를 Eq. (5)에 대입하면, 요소 유연도 

행렬을 얻을 수 있다.

       F    (7)

 

여기서 F는 요소 유연도행렬이며, 이에 대한 역행렬을 구하여 

요소 강성행렬 K를 결정하게 된다. 위의 여러 행렬 및 벡터들은 

모두 강체이동을 제거한 상태에서 기술된 값이다. 따라서 요소강성

행렬, 절점내력벡터, 절점변위벡터 조합을 위해서는 강체이동이 

포함된 형태로 변환될 필요가 있다(Fig. 2). 따라서 요소강성행렬 

K와 절점하중벡터  , 그리고 절점변위벡터 는 최종적으로 다음

과 같이 기술된다.

K
K   (8)


  (9)


  (10)

여기서 은 강체운동이 제거된 요소 자유도를 강체운동을 포함

하도록 변환해 주는 행렬로, 평형조건을 이용해 도출할 수 있다.
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Fig. 3. Element State Determination Process of Fiber Section Element
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2.2 비선형 해석 알고리즘

본 연구에서 사용한 비선형 유한요소는 Spacone et al. (1996a)

이 제시한 유연도법에 의해 정식화된다. 이 방법은 변위형상함수 

대신 힘형상함수를 사용하므로, 적은 요소의 사용으로도 비선형거

동을 효과적으로 모사할 수 있다. 하지만 변위형상함수를 사용하지 

않았기 때문에, Fig. 3과 같이 요소상태결정 과정에서 추가적인 

반복연산을 수반하게 된다. Fig. 3에서 는 각각 반복연산에 

의한 물리량 증분, 는 의 누적 증분, 


은 적분점의 위치를 

나타낸다. 

요소상태결정은 단면력과 단면 저항력이 평형을 이룰 때 까지 

잔류단면변형 과 요소절점 잔류변형 를 반복 계산하는 방식이 

사용된다. 먼저 요소절점변위 증분 에서 강체운동을 제거시켜 

를 얻는다. 이에 상응하는 요소절점하중 증분   를 구한 

후 힘형상함수를 이용하여 수치적분점에서의 단면력 증분 

를 결정한다. 단면 유연도행렬 


을 이용해 단면력 증분에 

상응하는 축변형률 증분 

 및 곡률 증분 를 구하여 화이버의 

변형률을 결정한다. 새로운 화이버 변형률에 대응되는 응력 및 

접선탄성계수를 구성방정식 모델로부터 결정하고, 이를 이용해 

수치적분점에서의 단면 저항력 

 , 단면 접선강성행렬 

sec


을 구한다. 단면 저항력과 작용 단면력 간의 불평형력 

  

및 잔류 단면변형 을 산정하여 해석결과의 수렴 여부를 판단하
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(a) Shotcrete

(b) Steel Support

Fig. 4. Constitutive Model

Table 1. Material Constitutive Model and Input Variables

Material Constitutive model Input variables

Shotcrete

Kent & Park model +

Linear Softening 

model

  (MPa) 30

 0.002


  (MPa) 25.5

 0.006

  (MPa) 3


 0.025

Steel 

reinforcement

Linear isotropic

hardening plastic

model

H section

(SS400)

 (GPa) 200

  (MPa) 278

 (GPa) 2.00

Rebar

(SD400)

 (GPa) 205

  (MPa) 520

 (GPa) 2.05

고, 이를 만족시키지 못하면 잔류 단면변형에 상응되는 요소절점변

위 증분 를 가정하여 위의 과정을 반복한다. 이러한 과정

을 통해 최종적인 요소 강성행렬, 내력, 절점변위 등을 결정하게 

되며, 이후 좌표변환이나 강성행렬 조합, 경계조건 부여 등의 해석과

정은 일반적인 강성도법의 절차와 동일하게 이루어진다. 전체 구조 

수준(structure level)에서의 평형상태 결정은 Newton-Raphson법

과 변위제어(displacement control)을 사용하였다. 

3. 강지보-숏크리트 합성부재의 유한요소해석

3.1 유한요소모델

제안된 해석모델의 적용성을 검증하기 위해 Park et al. (2010)의 

실험 결과를 활용하였다. 그들은 H형강 및 철근으로 보강된 숏크리

트 시험체에 대해 3점 휨 시험을 수행하고, 경간 중앙에서의 하중-변

위 측정과 시편의 파괴형상 분석을 수행하였다. 시험은 KS F 

2408을 따랐으며, 하중은 0.933~1.2mm/min으로 변위제어 방식

에 의해 재하되었다. 숏크리트는 0.55Φ×35mm 규격의 갈고리형의 

강섬유로 보강되었고, 평균 일축압축강도 29.87MPa이다(별도로 

수행된 압축강도시험에 의한 결과이며 6개의 압축공시체에 대해 

표준편차 2.75%, 변동계수 9.20%를 갖는다.). 보강재로 사용된 

철근과 H형강은 각각 지름 16mm인 SD400 이형철근과 H100x 

100x6x8(mm)이다. 

Park et al. (2010)의 실험은 휨 하중을 받는 강섬유로 보강된 

숏크리트를 대상으로 하고 있어, 정교한 평가를 위해서는 숏크리트

의 인장영역에 대한 구성방정식과 입력물성을 결정하는 것이 필수

적이다. 하지만 그들의 연구는 숏크리트의 인장 거동에 관한 물성 

정보를 포함하고 있지 않아, 이를 합리적으로 추정하기 위한 별도의 

과정이 필요하였다. 본 연구에서는 Elsaigh et al. (2011)의 연구에

서 사용된 역해석 방법에 착안하여 다음과 같은 방법으로 숏크리트

의 인장물성을 결정하였다.

1. 강섬유보강 숏크리트의 응력-변형률 관계를 가정

2. 최대인장응력  및 극한변형률   등의 인장 물성을 가정

3. 수치해석을 통해 하중-변위 선도를 얻고 이를 휨 시험결과와 

비교

4. 적절한 수준에서 수치해석 결과가 시험결과 유사해질 때까지 

2~3을 반복

숏크리트의 압축영역 거동은 Kent & Park 모델에 의해 정의되었

으며, 인장영역은 linear softening 모델을 사용하였다(Fig. 4). 

각각은 콘크리트의 일축 거동을 모사하기 위해 널리 사용되는 

재료 모델이다. 하지만 강섬유 보강된 습식 숏크리트와 콘크리트가 

서로 유사한 거동 특성을 가지는 것을 실험적으로 보인 Leung 

et al. (2005)의 연구결과에 근거하여, 숏크리트의 재료모델을 위와 

같이 정의하였다. 숏크리트의 인장 물성 이외의 입력변수는 비교적 

측정이 용이하거나 여러 실험을 통해 값의 범위가 구체적으로 
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(a) Finite Element Model

Section A Section B Section C

Section D Section E Section F

(b) Fiber Sections

Fig. 5. Finite Element Model and Fiber Sections

정해져 있으므로, 이는 고정된 값으로 고려하였다. 인장 물성 추정을 

위해 참조된 실험결과는 Fig. 6(a)에 나타낸 A모델의 하중-변위선

도이며, 역해석을 통해 숏크리트의 인장물성을 최종적으로 결정하였

다. H형강과 철근은 모두 선형 등방경화(linear isotropic hardening) 

재료로 정의하였다. 구체적인 재료 물성은 Table 1에 나타내었다. 

Fig. 4 and Table 1에서 와 는 숏크리트의 최대압축응력과 

이때의 변형률, 와 는 숏크리트의 극한압축응력과 이때의 

변형률, 는 최대인장응력, 는 극한인장변형률, 는 강재 탄성

계수, 는 강재 항복응력, 는 강재의 경화계수이다. 

하중시험과 동일한 조건을 갖도록 유한요소모델을 생성하였다. 

유한요소모델의 화이버 단면, 하중 및 경계조건 등은 Fig. 5에 

나타내었다. 화이버 단면의 가로 방향 분할은 강지보와 숏크리트 

영역을 구분할 수 있을 정도로만 분할을 최소화하였고, 깊이방향으

로는 40개로 분할하여 휨 거동을 적절히 모사할 수 있도록 하였다. 
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(a) Section A (b) Section B

(c) Section C (d) Section D

(e) Section E (f) Section F

Fig. 6. Comparison of Load-Displacement Curves

사용된 화이버 단면 요소 개수는 2개이며, 3점 Gauss-Lobatto 수치

적분법을 사용하여 요소 강성행렬과 내력을 평가하였다. Gauss- 

Lobatto 수치적분법은 수치적분점이 요소 양단에 존재하므로, 요소 

절점에서 직접 계산된 응력-변형률을 얻을 수 있는 이점이 있다.

3.2 유한요소해석 검증 및 분석

3.1에서 언급된 유한요소모델에 대해 수치해석을 수행하였다. 

수치해석 프로그램으로 OPENSEES ver.2.4.3을 이용하였다. 해

석 결과는 하중-변위선도, 숏크리트와 강지보의 응력 추이로 Figs. 

6~8에 각각 나타내었다. Fig. 6은 휨 시험체의 하중 재하점에서 

발생한 하중-변위선도를 나타낸 것이며, 실험결과를 함께 나타내었

다. Fig. 7은 하중 재하점 위치에서 하중증가에 따른 단면 내 숏크리

트 수직응력 분포 변화로, 각 시험체 최대하중의 20%, 50%, 100%

일 때와 극한상태에서의 응력분포를 나타내었다. Fig. 8은 단면 

내 철근 또는 강지보의 응력변화를 나타낸 것이다. H형강의 경우 

상단과 하단에서의 응력 추이만 나타내었다.

Fig. 6에서 단면마다 하중-변위 선도는 실험결과와 다소 차이는 

있지만, 제안된 수치해석 방법이 강재 보강된 숏크리트의 거동을 

전반적으로 잘 예측하고 있음을 확인할 수 있다. 해석결과의 적절성

을 판단하기 위해 Figs. 6~8에 나타낸 결과를 각 단면별로 종합적으

로 분석하였다. 

Fig. 6(a)에서 A단면의 해석결과는 초기 선형구간에 대해 하중-

변위 변화를 잘 예측하고 있지만, 실제보다 최대하중을 약 9.5% 

가량 과대평가하고 있다. 또한 최대하중 이후의 지지력 저하 추이 
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20% of  peak load 50%  of peak load Peak load 50% of ultimate displacement

Section A

Section B

Section C

Section D

Section E

Section F

Fig. 7. Stress Distribution History of Shotcrete at the Midpoint of Beam

경향은 유사하나 실험값과는 다소 큰 차이를 보이고 있다. 이는 

Fig. 7의 Section A에서 확인할 수 있듯이, 최대하중 발생 이전에 

유한요소모델의 인장영역에서 변형률 연화가 발생하였기 때문이

다. 따라서 숏크리트의 인장영역에 대한 구성방정식 모델을 보다 

개선할 필요가 있다. 한편, 숏크리트는 강섬유로 인해 취성파괴를 

보이지 않지만, Fig. 7의 Section A에서와 같이 최대하중일 때 

단면의 3/4가량이 인장상태가 되고 대부분 변형률 연화 상태에 

있게 된다. 따라서 최대 하중 이후 지지력 급격한 감소가 발생된다. 

이로 인해 다른 단면과 달리 압축영역의 파쇄(crushing)이 발생되기 

이전에 인장 균열에 의해 파괴된다. 
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(a) Section B, D

(b) Section C, E

(c) Section F

Fig. 8. Stress History of Rebar and H-Section at the Midpoint of 
Beam

Table 2. Comparison between Peak Load of Experiment and 
Numerical Analysis 

Section 

A

Section 

B

Section 

C

Section 

D

Section 

E

Section 

F

Peak load

(Experiment, 

kN)

31.0227 156.000 196.279 181.111 240.569 109.694

Peak load

(Numerical 

analysis, kN)

34.146 153.994 198.322 157.997 216.290 117.809

Steel 

reinforcement 

area ratio 

(

, %)

0 1.257 1.885 2.513 3.770 3.288

Fig. 6(b)에서 B 단면은 전 구간에 걸쳐 하중-변위 관계를 잘 

예측하고 있지만, 초기 강성을 다소 과대평가하고 있다. Fig. 8(a)에 

나타난 인장 철근의 항복 시 변위가 최대하중 발생 변위와 근접한 

것과 강재와 숏크리트의 초기 접선탄성계수가 거의 일정하다는 

사실에 근거하면, 강재의 탄성계수가 실제 시험체 보다 크게 고려되

었다고 판단할 수 있다. Fig. 6에서 C~F 단면의 초기 강성이 실제보

다 과대하게 평가된 것도 같은 이유로 설명할 수 있다. Fig. 6(c)의 

C 단면 또한 전 구간에 걸쳐 하중-변위를 잘 예측하고 있으며, 

하단 철근 개수의 증가로 인해 B 단면의 하중저항력보다 약 28% 

증가된 값을 보여주고 있다. B단면과 C 단면의 최대하중 비교로부

터 철근 개수의 증가가 휨 저항 성능을 향상시키기는 하지만, 개수에 

비례적으로 증대되지는 않음을 확인할 수 있다. 이는 철근의 과다한 

배근이 지지력 확보에 별 다른 도움이 되지 않음을 의미하며, 강재 

보강된 숏크리트의 휨 저항성능을 최대로 발현시키기 위해서는 

배근량 및 철근 배치에 대한 최적화가 필요한 것으로 이해할 수 

있다. 

Fig. 6(d) and 6(e)는 복철근 보강된 단면에 대한 하중-변위 

관계이다. 압축영역에 철근이 보강되었지만, D, E 단면 모두 최대하

중을 실제보다 10% 가량 과소평가하고 있다. 이는 사용된 요소가 

전단에 대한 영향을 반영하지 않고 있고, 단면 내 발생하는 수직응력

만으로 단면력 및 변위를 결정해 내기 때문이다. 실제 실험결과에서 

단철근 단면에서 발생되던 압축부의 wedge파괴가 복철근 단면의 

경우 발생되지 않았다. 즉, 압축부 철근으로 인해 전단으로 인한 

파괴가 제한되었고, 이로 인해 보다 높은 하중저항력을 갖게 된 

것이다. 따라서 해석결과의 차이는 사용된 화이버 단면 요소의 

가정에 기인한 것으로 판단할 수 있다. 한편, 해석결과 압축부의 

철근으로 인해 B, C 단면보다 최대하중이 각각 2.6%와 9.1% 

상승되었다. 압축부에 배근된 철근으로 인한 휨 성능 향상이 배근량

에 비해 크지 않은데, 이는 휨에 의한 인장파괴가 지배적이기 때문으

로 판단할 수 있다. 

Fig. 6(f)에서 수치해석 결과는 최대하중을 7.4% 가량 과대평가

하고 있지만, 다른 결과와 마찬가지로 하중-변위 추이를 근사적으로 

잘 예측하고 있다. 숏크리트의 응력분포는 다른 강재 보강 단면과 

유사하다. 하지만, Fig. 8(c)의 H형강 상하단 응력 추이는 수직응력

이 철근 보강된 경우와 달리 부재가 파괴에 이르렀을 때도 항복응력

에 도달하지 않았고, 심한 비선형 응력 변화를 보였다. 

이상의 분석으로부터 화이버 단면 요소를 이용한 수치해석결과

가 재료적 비선형성을 고려해 실제 강재 보강된 숏크리트의 거동을 

근사적으로 잘 예측할 수 있음을 알 수 있다. 또한, 철근 보강된 

숏크리트가 H형강에 의해 보강된 숏크리트와 유사하거나 우수한 
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(a) Section A, F 

(b) Section B, D

(c) Section C, E 

Fig. 9. Variation of Neutral Axis and Flexural Resistance Ratio of Steel Reinforcements

휨 저항성능을 가진다고 판단하였다. Table 2는 각 단면에서 강재가 

차지하는 비율과 최대 하중저항력을 비교한 것이다. 

여기서 는 강재의 단면적, 는 합성단면 전체 단면적이다. 

B~D단면은 H형강에 비해서 강재 단면적 비는 적지만, 인장영역에

서의 강재량만 고려하였을 때 H형강의 강재량보다 적거나 유사하

여 보다 경제적으로 휨 하중을 저항할 수 있다. 또한 H형강에 

비해 숏크리트 타설 시 배면 공극을 최소화 할 수 있어, 강재-숏크리

트 간 일체화 및 휨 저항성능 향상에도 도움을 줄 것으로 생각된다. 

다만, 최대하중 발생 이후 H형강 보강 단면에서만 강재의 항복이 

발생되지 않았으므로, H형강으로 보강한 경우가 극한상태의 강재 

보강된 숏크리트 라이닝의 안정성 측면에서 유리하다고 판단할 

수 있다.

4. 숏크리트와 강지보의 휨 하중 분배

앞서 검증한 해석모델 및 결과를 이용하여, 강재와 숏크리트 

각각에 분배되는 휨 하중 크기를 평가한다. 해석결과가 하중 변화에 

따른 강재와 숏크리트 화이버의 응력변화를 포함하고 있으므로, 

이를 토대로 경간 중앙에서의 중립축 변화를 결정하였다. 축력을 

받지 않는 휨 부재 단면의 중립축에서의 응력 및 변형률은 0이 
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된다. 단면을 이산화 하였으므로, 해석 데이터 자체로는 정확히 

0이 되는 위치를 찾는 것이 불가능하다. 따라서 중간점 정리와 

가중평균을 이용해 중립축의 위치를 추정하였다. 

N A 





 











 








  (12)

여기서 N A 
는 중립축의 위치, 




는 양의 값을 갖는 가장 

작은 화이버 응력, 




는 음의 값을 갖는 가장 큰 화이버 응력, 











는 각각 




과 




값을 갖는 화이버의 위치를 

나타낸다. Eq. (12)를 이용해 하중변화에 따른 중립축 위치 변화를 

고려하여 모멘트 팔 길이를 산정한 후, 강재의 화이버 응력에 이를 

곱하여 강재가 합성단면 전체에서 부담하는 휨 하중 저항력을 

결정하였다. 숏크리트의 휨 저항력은 전체 휨 모멘트에서 강재에 

의한 저항모멘트를 제외하여 평가하였다. 중립축 및 강재 형태에 

따른 휨 하중 분담률을 정리하여 Fig. 9에 나타내었다. 

먼저 중립축의 변화를 살펴보면 하중이 증가됨에 따라 숏크리트 

단면(Section A)의 중립축은 도심보다 상단에 위치하며, 극한상태

에서는 거의 단면 최상단에 다다르게 된다. 이는 숏크리트의 균열 

진전 경향과 일치하며, 숏크리트 균열로 인한 인장력 상실에 의한 

것으로 판단할 수 있다. 한편 단철근 및 복철근, H형강 단면의 

중립축 변화는 낮은 하중수준에서 단면 상단 방향으로 거의 선형적

인 이동을 보이며, 강재의 일부분이 항복되면서 도심방향으로 움직

였다가 다시 단면 상단 방향으로 이동한다. 숏크리트 단면(Section 

A)와 달리 극한상태에서 중립축이 40~50mm 위치로 수렴한다. 

6개의 철근으로 보강된 단면(Section C)의 경우 예외적인 경향

을 보이는데, 이는 숏크리트 단면적에 비해 인장부에 철근 개수가 

많아질수록 저보강 단면에서 균형파괴 및 과보강 단면으로 전이되

기 때문이다. 즉, 인장파괴에서 압축파괴가 지배적으로 변하게 

된다. 이로 인해 중립축의 이동방향이 도심과 거의 일치하거나 

오히려 단면 하단방향으로 이동하는 경향이 발생하게 된다. 12개의 

철근으로 보강된 단면(Section E)은 6개의 철근으로 보강된 단면

(Section C)과 경향이 일치하지 않는데, 이는 상단에 배근된 철근으

로 인해 압축력이 증가하기 때문이다. 인장부 철근이 증가하기는 

하였으나, 압축부 철근도 증가되었고 숏크리트의 압축강도가 인장

강도에 비해 훨씬 크다. 따라서 중립축이 상단으로 이동해야만 

단면 내 모멘트 평형을 만족시킬 수 있다.

한편 강재의 휨 모멘트 분담률은 낮은 하중수준에서는 10~20%

사이지만 항복에 이르면서 40~50%, 극한상태 가서는 최대 70%에 

이르게 된다. 이 결과는 비록 수치해석적으로 얻어진 결과이지만, 

Moon et al. (2012)의 실험결과와도 거의 일치한다. 그들은 H형강

으로 보강된 숏크리트에 대해 4점 휨 시험을 수행한 후, 변형률 측정을 

통해 강재 휨 모멘트를 추정하여 휨 모멘트 분담률 47.3~68.3%를 

얻었다. 이러한 점에서 강재 보강된 숏크리트 라이닝에서 강재가 

상당 부분 휨 하중을 지지하고 있다고 판단된다. 이러한 결과 및 

사실로부터, 본 연구의 방법을 통해 강재의 휨 하중 분담 정도를 

반영하면 보다 경제적인 숏크리트 라이닝 설계가 가능할 것으로 

기대할 수 있다.

5. 결 론

본 연구에서는 화이버 단면 요소를 이용하여 강재 보강된 숏크리

트의 거동을 수치해석적으로 분석하였다. 기존 수행된 연구의 실험

데이터와 비교하여 사용된 모델의 유효성을 검토하였으며, 이에 

대한 하중-변위 및 숏크리트와 강재의 수직응력 변화를 확인하였다. 

또한, 재료적 비선형성을 고려하여 하중 변화에 따른 중립축 변화와 

강재와 숏크리트의 휨 하중 분배변화를 분석하였다. 위의 과정을 

통해 다음과 같은 결론을 얻었다.

(1) 화이버 단면 요소를 이용하면 합성부재로서의 강재 보강된 

숏크리트 라이닝의 하중-변위 관계, 단면 내 응력 추이, 중립축 

변화, 숏크리트 및 강재의 휨 저항력 비율을 평가할 수 있다.

(2) 제안된 해석방법은 강재 보강된 숏크리트의 전체적인 거동뿐만 

아니라 요소 내 점진적인 재료 비선형을 빠른 수렴속도로 모사

할 수 있다. 또한 화이버 단면 요소가 프레임 요소와 동일한 

자유도를 가지므로, 이를 이용해 지반-터널 구조물 설계 및 

실무해석의 2차원 유한요소모델에 적용이 가능하다.

(3) 동일한 강재량에 대해 철근 보강된 숏크리트는 구조적으로 

H형강으로 보강된 숏크리트 단면보다 더 우수한 휨 저항 성능

을 가지며, 타설 시 배면공극 최소화와 같은 시공적 측면에서도 

유리하다. 

(4) 강재는 숏크리트의 재료적 비선형과 중립축의 이동으로 인해 

선형탄성구간에서도 비선형적인 응력 변화를 겪었다. 따라서 

숏크리트 및 강재의 재료적 선형성과 고정된 중립축을 가정한 

라이닝 해석방법들은 라이닝 강성을 적절히 평가하지 못할 

가능성이 높다.

(5) 본 연구에서 다룬 숏크리트 단면 치수 및 강재 보강 방식에 

따르면, 강재의 휨 저항 분담률은 초기 선형탄성 구간에서는 

약 20% 정도이며, 하중이 증가함에 따라 50~70% 수준까지 

상승한다. 또한 숏크리트 단면적에 비해 인장부의 강재 보강량

이 많아질수록 숏크리트의 압축영역이 증대됨을 확인하였다. 

강재의 항복 이전에 숏크리트 인장부에서 먼저 파괴가 발생하

는 것이 일반적이므로, 숏크리트 인장부에 보강된 강재량을 

조절하여 숏크리트의 휨 저항 성능을 향상시킬 수 있다.



화이버 단면 요소를 이용한 강재 보강된 숏크리트 라이닝의 수치해석적 연구

      Journal of the Korean Society of Civil Engineers930

References

Carranza-Torres, C. and Diederich, M. (2009). “Mechanical 

analysis of circular liners with particular reference of composite 

supports. For example, liners consisting of shotcrete and steel 

sets.” Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 24, 

No. 5, pp. 506-532.

Cho, C. G., Kwon, M. H. and Jung, H. H. (2005). “An highly 

accurate algorithm of nonlinear beam-column fiber finite element 

with non-prismatic steel sections.” Journal of the Korean Society 

of Civil Engineers, Vol. 25, No. 4A, pp. 611-619 (in Korean).

Elsaigh, W. A., Robberts, J. M. and Kearsley, E. P. (2011). 

“Modeling the behavior of steel-fiber reinforced concrete ground 

slabs. Ⅰ: Development of Material Model.” Journal of Transportation 

Engineering, ASCE, Vol. 137, No. 12, pp. 882-888.

Ha, T. W., Kim, D. Y., Shin, Y. W. and Yang, H. S. (2008). 

“Evaluation methods of shotcrete lining stresses considering steel 

rib capacities by two-dimensional numerical analysis.” Tunnelling 

Technology, Korean Tunnelling and Underground Space Association, 

Vol. 10, No. 3, pp. 269-282 (in Korean).

Hajjar, J. F., Molodan, A. and Schiller, P. H. (1998). “A distributed 

plasticity model for cyclic analysis of concrete filled steel tube 

beam-columns and composite frames.” Engineering Structures, 

Vol. 20, No. 4-6, pp. 398-412.

Lee, J. S. and Choi, K. C. (2003). “Ultimate analysis of reinforced 

concrete column using fibered element.” Proc. of Civil Expo 

2013, KSCE, Jeongseon, Korea, pp. 1263-1267 (in Korean).

Lee, S. D., Park, Y. J., Lim, D. C., Son, J. H., You, K. H. and Kim, 

S. M. (2008). “A numerical study on the behavior of shotcrete 

reinforced by various steel supports.” Tunnel & Underground 

Space, Korean Society for Rock Mechanics, Vol. 18, No. 3, pp. 

226-238 (in Korean).

Leung, C. K. Y., Lai, R. and Lee, A. Y. F. (2005). “Properties of 

wet-mixed fiber reinforced shotcrete and fiber reinforced concrete 

with similar composition.” Cement and Concrete Research, Vol. 

35, No. 4, pp. 788-795.

Moon, S. H., Shin, Y. W., Kim, S. H. and Yoo H. K. (2012). “A 

study on load bearing capacity of composite member with steel 

rib and shotcrete in NATM tunnel.” Journal of the Korean 

Society of Civil Engineers, Vol. 32, No. 5, pp. 221-229 (in 

Korean).

Park, J. W. and Kim, S. E. (2008). “Fiber finite element mixed 

method for nonlinear analysis of steel-concrete composite structures.” 

Journal of the Korean Society of Civil Engineers, Vol. 28, No. 

6A, pp. 789-798 (in Korean).

Park, Y. J., Lee, J. K., Noh, B. K., You, K. H. and Lee, S. D. (2010). 

“Flexural behavior of reinforced ribs of shotcrete for various 

configurations of reinforcements.” Tunnel & Underground Space, 

Korean Society for Rock Mechanics, Vol. 20, No. 3, pp. 169-182 

(in Korean).

Spacone, E., Filippou, F. C. and Taucer, F. F. (1996a). “Fibre 

beam-column model for non-linear analysis of R/C frames: Part 

Ⅰ. Formulation.” Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 

Vol. 25, No. 7, pp. 711-725.

Spacone, E., Filippou, F. C. and Taucer, F. F. (1996b). “Fibre 

beam-column model for non-linear analysis of R/C frames: Part 

Ⅱ. Applications.” Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 

Vol. 25, No. 7, pp. 727-742.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


