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Abstract TiO
2
/Ag/TiO

2
 trilayer films were deposited with radio frequency (RF) and direct current (DC) magne-

tron sputtering onto the glass substrate to consider the influence of Ag interlayer on the optical properties of the

films. The thickness of TiO
2
 films was kept at 24 nm, while the thickness of Ag interlayer was varied as 5, 10, 15,

and 20 nm. As-deposited TiO
2
 single layer films show the optical transmittance of 66.7% in the visible wave-

length region and the optical reflectance of 16.5%, while the TiO
2
 films with a 15 nm thick Ag interlayer show the

enhanced optical transmittance of 80.2% and optical reflectance of 77.8%. The carrier concentration was also

influenced by Ag interlayer. The highest carrier concentration of 1.01 × 1023 cm−3 was observed for a 15 nm thick

Ag interlayer in TiO
2
/Ag/TiO

2
 films. The observed result means that an optimized Ag interlayer in TiO

2
/Ag/TiO

2

films enhanced the structural and optical properties of the films. 
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1. 서 론

최근 개성 있는 디자인을 가진 차량 및 건축물이

꾸준히 증가하고 있다. 그 중 유리는 투명하고 조성

변화에 의해 다양한 미려감을 표현할 수 있다는 장

점 때문에 소비자들이 선호하는 창호 부자재이다. 하

지만 유리는 적외선의 출입이 자유로워 겨울에는 외

부로 난방에너지의 손실이 발생하고, 여름에는 내부

로 태양열이 유입되어 냉방에너지의 손실이 일어나는

통로가 되기도 한다[1]. 

이러한 문제점을 극복하기 위하여 개발된 저방사

(low-emissivity; Low-E) 유리는 우수한 가시광 투

과율과 높은 근적외선 반사율을 동시에 가짐으로써

창호 부자재로 사용되는 유리의 단점을 보완해주며,

일반 유리에 비해 50% 이상의 에너지 절감효과를

얻는 것으로 보고되었다[2]. 다만, 기존의 Low-E 유

리는 표면에 전기전도성이 우수한 Ag 박막을 증착

하였으나, 표면산화로 인한 전기적, 광학적 특성 저

하와 같은 문제점이 발견되었으며 이를 보완하기 위

하여 유전체/Ag/유전체 적층형 박막이 증착 된

Low-E 유리의 개선된 광학적 특성이 보고되었다[3].

특히 투명전도체로 알려진 인듐-주석산화물(ITO) 또

한 낮은 전기비저항과 높은 가시광 투과율, 우수한

적외선 반사율을 갖기 때문에 Low-E 유리에 많이

사용되었으나, 인듐(In) 희소성에 따른 가격상승 문제

로 인하여 화학적으로 안정하고 투명하며, 근적외선

반사율 또한 높은 TiO2 박막으로 대체되고 있다[4].

본 연구에서는 Radio Frequency(RF) 마그네트론

스퍼터(Magnetron sputter)를 이용하여 유리기판에

높은 가시광 투과율과 화학적 내구성을 가지며, 스퍼

터 증착 또한 용이한 TiO2 박막을 증착하고, 연속적

으로 Ag 박막의 층간 금속막 효과를 입증하기 위하
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여 Direct Current(DC) 마그네트론 스퍼터를 이용

하여 TiO2/Ag/TiO2 적층박막을 제작하였다. 특히 Ag

중간층의 두께를 달리하며 두께변화에 따른 저방사

(Low-E) 박막의 광학적 특성 변화를 X선 회절분석

기(X-ray Diffraction), 원자간력현미경(Atomic Force

Microscope), UV-VIS-NIR Spectrophotometer(UV-

VIS-NIR 분광광도계)를 이용하여 고찰하였다.

2. 실험방법

본 연구에서는 TiO2(순도 99.95%, 3 Inch) 타겟

과 층간 박막 증착용 Ag(순도 99.99%, 3 Inch)타

겟이 장착된 RF와 DC 마그네트론 스퍼터를 이용하

여 유리기판(Corning 1747)에 TiO2 단층박막과

TiO2/Ag/TiO2 적층박막을 연속공정으로 제작하였다.

TiO2 박막의 두께는 가시광 영역에서 우수한 투과율

을 갖는 것으로 보고된 24 nm로 고정하였으며[4],

층간 Ag 박막의 두께는 5, 10, 15, 그리고 20 nm

로 변화를 주었다. 증착 전에 기판은 아세톤, 이소

프로필알코올, 증류수의 순서로 초음파 세척을 실시

하고 질소가스로 건조하였으며, 자세한 증착조건은

Table 1에 나타내었다.

증착 후 TiO2 및 Ag 박막의 두께는 원자간력현미

경(Contact mode)을 이용하여 측정하였으며, 층간

Ag박막 두께에 따른 결정구조의 변화는 X선 회절분

석기(X'pert PRO MRD, Philips)로 측정하였고, 박

막의 표면형상 및 평균(root mean square; RMS)

거칠기 또한 원자간력현미경(측정영역 2 × 2 μm2,

XE-100, Park System)으로 측정하였다. 가시광 투

과율(300~780 nm)과 근적외선 반사율(780~2500

nm) 측정은 UV-VIS-NIR (자외선-가시광-근적외선)

분광광도계(CARY 5G, VARIAN, 한국기초과학지원

연구원, KBSI 대구센터)를 이용하였으며, 플라즈마

진동수(ωp)는 Drude 관계식[5]으로 구하였으며 전하

농도의 변화는 Hall 효과 측정기(HMS-3000, Ecopia)

로 Van der pauw 방법을 이용하여 측정하였다.

 (1)

여기서 Rs는 Hall 계수, B는 자기장 세기, I는 전류,

ΔV는 자기장을 가했을 때와 가하지 않았을 때의 전

압차이며, 전하이동도(μ)와 전하농도(n)는 다음 식으

로 구하였다.

 (2)

 (3)

3. 실험결과

Fig. 1은 TiO2/Ag/TiO2 박막의 XPS 깊이 방향

성분분석 결과로서, 두께 5 nm의 층간 Ag 박막의

존재를 알 수 있으며, Fig. 2는 Ag 층간 박막의 두

께 변화에 따른 TiO2/Ag/TiO2 박막의 X선 회절패턴

분석결과이다. H. Tang[6]의 연구와 같이 상온증착

된 TiO2 단층박막의 회절패턴은 비정질임을 알 수

있었고, TiO2/Ag/TiO2 박막은 Ag 중간층의 두께가

증가함에 따라 Ag(111) 회절피크의 세기 또한 증가

함을 확인할 수 있었다. 그러나 Ag 층간박막의 두께

가 증가하여도 TiO2의 결정화에는 변화가 없음을 알

Rs
d

BI
------ Δ×=

μ
Rs

ρ
------=

n
1

ρeμ
----------=

Table 1. Deposition conditions of TiO
2
 single layer and

TiO
2
/Ag/TiO

2
 trilayer films

Parameters Conditions

Target TiO
2

Ag

Base Pressure [Torr] 7.0 × 10−7

Deposition Pressure [Torr] 1.0 × 10−3

Ar Gas Flow Rate [SCCM] 10

Power density [W/cm2] RF, 5 DC, 3

Fig. 1. XPS analysis of TiO
2
 24 nm/Ag 5 nm/TiO

2
 24 nm

trilayer films.
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수 있었다. 

TiO2 단층박막과 Ag 중간층 두께가 다른 TiO2/

Ag/TiO2 다층박막의 표면형상 및 RMS 거칠기를

Fig. 3에 나타내었다. TiO2 단층박막의 RMS 거칠기

는 1.1 nm이었으며, 층간 Ag 박막의 두께가 5, 10

nm로 증가할 때 표면의 RMS거칠기가 TiO2 단층박

막보다 증가하는 것을 알 수 있었다. 이는 C. Wu[7]

의 연구결과와 같이 Ag 박막이 초기에는 Island형으

로 성장하여 상부 TiO2 박막의 거칠기를 증가시킨

것으로 사료된다.

반면에 두께 15 nm 이상의 Ag 층간박막을 갖는

TiO2/Ag/TiO2 박막은 TiO2 단층박막 보다 평탄하여

RMS 거칠기가 감소함을 알 수 있었다. 이러한 경향

은 Ag 박막의 두께에 따른 ITO/Ag/ITO 투명전극

의 물성연구의 결과와 같이 Ag 박막의 단층성막화

(single-layer metallization)가 두께 15 nm 부터 이

루어 지면서 상대적으로 평탄화가 이루어 진 것으로

사료된다[8].

Fig. 4에 자외선-가시광-근적외선 영역에서 TiO2

단층박막과 TiO2/Ag/TiO2 적층박막의 광 투과율(a)

과 반사율(b)을 나타내었다. Fig. 3에 제시된 광 투

과율과 반사율은 유리기판을 포함하고 있으며, TiO2

단층박막의 평균 가시광투과율은 66.7%, 근적외선

영역에서의 평균 반사율은 16.5%임을 알 수 있다.

Table 2에 Ag 층간박막의 두께에 따른 TiO2/Ag/

TiO2 박막의 평균 가시광 투과율과 적외선 영역에서

의 평균 반사율을 나타내었다. 15 nm 두께의 Ag

층간박막을 갖는 박막이 상대적으로 높은 가시광 투

과율을 보였으며, 적외선영역의 반사율 또한 TiO2/

Ag/TiO2 박막에서 Ag의 중간층의 두께가 증가함에

따라 비례하며 증가함을 알 수 있었다.

다음은 Low-E유리의 광 반사특성과 전자밀도의

관계를 나타낸 Drude 관계식이다[5].

Fig. 2. X-ray diffraction pattern of TiO
2
 single layer and

TiO
2
/Ag/TiO

2
 trilayer films. (a) TiO

2
 48 nm, (b) TiO

2
 24

nm/Ag 5 nm/TiO
2
 24 nm, (c) TiO

2
 24 nm/Ag 10 nm/TiO

2

24 nm, (d) TiO
2
 24 nm/Ag 15 nm/TiO

2
 24 nm, (e) TiO

2

24 nm/Ag 20 nm/TiO
2
 24 nm.

Fig. 3. Surface images and RMS roughness of TiO
2
 single layer and TiO

2
/Ag/TiO

2
 trilayer films. (a) TiO

2
 48 nm, RMS :

1.10 nm, (b) TiO
2
 24 nm/Ag 5 nm/TiO

2
 24 nm, RMS : 1.30 nm, (c) TiO

2
 24 nm/Ag 10 nm/TiO

2
 24 nm, RMS : 1.21 nm,

(d) TiO
2
 24 nm/Ag 15 nm/TiO

2
 24 nm, RMS : 1.08 nm, (e) TiO

2
 24 nm/Ag 20 nm/TiO

2
 24 nm, RMS : 0.97 nm.
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 (4)

 (5)

위 관계식 (1)과 (2)에서 ωp는 플라즈마 진동수,

N0은 전자밀도, m*은 전자의 유효질량, ε0는 유전율,

λp는 플라즈마 파장, C는 광속이며, 박막의 전자농도

가 증가할 수록 Low-E 유리의 플라즈마 파장(λp)이

감소하여 단파장으로 이동함을 의미한다. 

Fig. 5에 Ag 중간층의 두께에 따른 TiO2/Ag/TiO2

박막의 전자밀도를 나타내었으며, Table 3에 Ag 중

간층 두께에 따른 플라즈마 파장(λp)의 변화를 나타

내었다. 

앞서 보고된 ZnO/Ag 20 nm/ZnO[9], GZO/Ag

10 nm/GZO [10] 박막과 본 연구에서 최적화된

ωp

N0e
2

m
*
ε0

------------=

λp
2πc

ωp

---------=

Table 2. Optical transmittance and Reflectance of TiO
2
/Ag/TiO

2
 Films as a Function of Ag Thickness

Thickness of Ag interlayer 
[nm]

Optical transmittance in visible wavelength 
region [%] (380-780 nm)

Reflectance in a near infra red wavelength 
region [%] (780-2500 nm)

0 66.7 16.5

5 74.8 40.5

10 79.2 55.1

15 80.2 77.8

20 74.5 86.7

Fig. 4. The optical transmittance (a) and optical reflectance
(b) of TiO

2
 single layer and TiO

2
/Ag/TiO

2
 trilayer films.

(a) TiO
2
 48 nm, (b) TiO

2
 24 nm/Ag 5 nm/TiO

2
 24 nm, (c)

TiO
2
 24 nm/Ag 10 nm/TiO

2
 24 nm, (d) TiO

2
 24 nm/Ag 15

nm/TiO
2
 24 nm, (e) TiO

2
 24 nm/Ag 20 nm/TiO

2
 24 nm.

Fig. 5. Variation of the carrier concentration of TiO
2
/Ag/

TiO
2
 films with different Ag thickness.

Table 3. Plasma wavelength of TiO
2
/Ag/TiO

2
 films as a

function of Ag thickness

Thickness of Ag interlayer 
[nm]

Plasma Wavelength 
[nm]

0 Non-detectable

5 1630.8

10 1223.5

15 962.3

20 845.4
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TiO2/Ag 15 nm/TiO2 박막의 광 특성을 비교할 경

우, TiO2/Ag 15 nm/TiO2 박막은 층간 Ag 박막의

결정화 및 최적화된 가시광 투과율로 인하여 높은

적외선 반사율(77.8%)과 가시광 투과도(80.2%)를 보

임으로서 상대적으로 우수한 저방사(Low-E) 특성

이 확보됨을 알 수 있었다. 

4. 결 론

본 연구에서는 RF와 DC 마그네트론 스퍼터를 이

용하여 TiO2/Ag/TiO2 적층박막을 증착하고 Ag 중간

층 두께에 따른 박막의 구조적, 광학적 특성 변화를

고찰하였다. 

TiO2 단층박막의 가시광 평균투과율은 66.7%, 근

적외선 영역에서의 반사율은 16.5%이었으며, Ag 박

막의 두께가 증가함에 따라 전자밀도도 또한 증가하

였고, TiO2 24 nm/Ag 20 nm/TiO2 24 nm 박막에서

근적외선 영역 반사율이 86.7%까지 향상되는 것을

확인하였다. 

본 연구에서 TiO2 24 nm/Ag 15 nm/TiO2 24 nm

박막에서 플라즈마 파장 962.3 nm, 가시광 영역 투

과율 80.2%, 근적외선 반사율 77.8%가 검출되어

상대적으로 효율적인 열관리 특성을 갖는 저방사

(Low-E) 박막 증착조건 임을 알 수 있었다. 
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