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Abstract As recognized by all scientific and industrial groups, carbon dioxide(CO2) capture and storage(CCS) could

play an important role in reducing greenhouse gas emissions. Especially carbon capture technology by dry sorbent is

considered as a most energy-efficient method among the existing CCS technologies. Patent analysis has been considered

to be a necessary step for identifying technological trend and planning technology strategies. This paper is aimed at

identifying evolving technology trend and key indicators of dry sorbent from the objective information of patents. And

technology map of key patents is also presented. In this study the patents applied in korea, japan, china, canada, US,

EU from 1993 to 2013 are analyzed. The result of patent analysis could be used for R&D and policy making of domes-

tic CCS industry. 
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1. 서 론

최근, 전 세계는 온실가스 배출 감축의 중요성을 깊이

인식하고 있으며 기후 온난화로 인한 환경 재난을 막기

위해 다양한 노력들을 기울이고 있다[1]. 따라서, 이산화

탄소 배출 제어에 대한 필요성은 과학계, 산업계 모두의

주요 관심이 되고 있다. 이산화탄소 배출 감축 및 저감 기

술로는 에너지절약, 고효율 에너지 이용 기술, 신에너지

및 청정에너지와 같은 비화석연료 사용, 재생에너지 및 화

석연료간의 전환 기술, CO2 포집 및 저장 기술(CCS; Carbon

Capture and Storage), 산림 흡수원 등 생태 또는 생물학적

처리 기술 등이 있다[2].

이 중 CCS 기술은 에너지를 얻기 위해 사용되는 화석

연료를 연소 또는 처리하는 과정에서 발생하는 CO2를 대

기 중에 방출하지 않고 포집, 회수 하여 격리하는 모든 기

술을 말한다. 즉, 산업 및 발전소 부문에서 배출되는 이산

화탄소를 포집, 파이프라인 또는 전용 수송선을 이용하여

수송하고, 고갈된 가스전, 유전, 석탄층, 대염수층 등 지층

에 저장하는 것으로, 비용 대비 효과적인 온실가스 감축

방안의 하나로 인정받고 있다. CCS 기술은 배출원으로부

터 CO2를 포집하는 포집 기술과 포집한 CO2를 땅속 또는

해양에 저장하는 저장 기술로 크게 구분할 수 있으며 비

용 측면에서 포집 기술 비용이 전체 CCS 비용의 약

70~80%를 차지한다[3].

특히, 철강산업은 세계 전체 에너지 소비의 2.8%, 제조

업 에너지 소비의 12.1%의 비중을 차지하고 있으며, 우리
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나라는 생산액 기준 서구 선진국에 비해 제조업내 철강산

업의 비중이 높아 철강산업의 에너지 소비량은 제조업 에

너지 소비량의 20%이상을 차지하고 있다. 따라서, 철강산

업은 석유화학과 함께 온실가스 배출이 가장 큰 산업으로

분류되고 있는데, 철강산업에서 발생하는 온실가스는 주

로 일관제철 공정에서 철광석의 환원제로 쓰이는 석탄원

료에서 주로 발생되고 있다[4].

본 논문에서는 이산화탄소 건식포집공정 분야의 기술을

개발함에 있어, 이산화탄소 건식포집공정 기술 분야인 흡

수제 및 공정 분야의 기술을 포함하는 한국, 미국, 일본,

중국, 캐나다, 유럽의 출원(등록)된 특허정보를 체계적으

로 분석함으로써, 국가별 관련기술의 출원현황, 특허수준,

분야별 기술의 다양성 등을 비교함으로써 이산화탄소 건

식포집공정 분야의 최근 트렌드를 살펴보고, 최근 부상 기

술 등을 도출하여 전략적인 연구개발 계획 수립에 활용할

수 있도록 객관적이고 체계적인 특허정보를 제공하는데

그 목적이 있다.

2. 이산화탄소 포집 및 건식흡수 기술 

이산화탄소 포집기술은 연소 후(post-combustion), 연소

전(precombustion), 그리고 순산소연소(소 중, oxyfuel

combustion)의 3가지 형태로 분류할 수 있다[1-2]. 연소 후

이산화탄소를 회수하는 방법에는 흡수법으로 습식법(wet

scrubbing)과 건식법(dry scrubbing), 흡착법, 막분리법, 심

냉법 등이 있다[5]. 

건식흡수제(dry solid sorbent)를 이용한 이산화탄소 포

집기술은 미국의 우주선과 국방사업을 중심으로 1960년대

말부터 연구가 시작되었다. 특히, 미국항공우주국(NASA)

에서는 미국과 일본내의 연구기관과 함께 우주선과 잠수

함과 같은 밀폐된 공간에서 승무원의 생명 유지를 위한

이산화탄소 포집처리용 보조장치 개발의 일환으로 건식흡

수 기술이 연구되었으며, 건식아민, 알칼리 금속, 알칼리

토금속 등의 다양한 건식재생용 흡수제가 개발되었다[6].

현재까지의 상용화 기술은 대용량의 배가스의 CO2를

회수 또는 분리하는데 비용과 에너지 소모가 커서 기술의

혁신이 필요한 실정이다. 건식흡수기술을 통하여 습식흡

수기술의 단점인 아민 액체의 폐수처리 문제, 산소 분위기

에서의 아민분해, 재생공정에서의 높은 에너지 소모 등의

문제점을 극복할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 건식흡수

제 이용 기술은 기존의 습식용액 대신에 고체입자를 사용

하여 CO2와 반응하여 안정된 화합물로 변하고, 다른 조건

에서 CO2를 배출하고 원래의 화합물로 재생되는 원리를

갖고 있다. 건식흡수제 이용 기술은 상업적 기술로 정립되

어 있지 않은 상태이지만 친환경적이며 에너지 소모가 적

고 포집비용을 절감할 수 있는 새로운 기술로 인식되고

있다[7].

3. 특허정보 분석

3.1. 개요

CCS 건식포집 관련 특허정보 분석은 33개국 특허를 주

1회 업데이트하고 있는 글로벌 기술특허 분석플랫폼인

“KISTI G-PASS” 데이터베이스를 이용하여, 1994년 1월부

터 2013년 12월까지 출원 공개된 CCS 건식포집 관련 특

허를 기술분류에 따른 검색 키워드를 조합하여 검색하였

다. 미국, 유럽, 일본, 한국, 중국, 캐나다 특허를 중심으로

분석하였으며, 분석방법은 한국과학기술정보연구원(KISIT)

에서 개발한 계량정보 분석시스템(KITAS)을 이용하였다.

본 분석에서는 흡수제와 공정으로 기술을 분류하여 분석

을 수행하였으며, 표 1과 같이 흡수제의 소재에 따라 유기

물, 무기물, 하이브리드로 기술을 분류하였다. 

기술 분류에 따라 주요 5개국의 특허를 검색한 결과 총

2,063건이 검색되었으며, 노이즈 특허 제거, 등록특허에

대한 공개특허 중복 제거, 우선권 일치 중복 특허는 제거

하였다. 또한, 흡수제와 공정을 동시에 언급한 특허는 공

정관련 특허로 분류하여 기술의 중복분류를 허용하지 않

았다. 그 결과 건식포집 관련 특허는 노이즈 제거 및 등록

/공개특허 중복 제거 시, 1,332건(출원국별 특허동향 파악),

우선권 일치 중복 특허 제거 시 890건(기술 중심 특허동

향 파악)이였으며, 890건의 특허 중 흡수제 관련 특허가

222건(유기물 65건, 무기물 128건, 하이브리드 29건), 공정

관련 특허가 668건 이였다. 일반적으로 특허 출원 후 18

개월이 경과된 후 특허가 공개되므로 미공개 상태의 특허

Table 1. Technology classification

대분류 중분류 소분류 비고

건식포집
흡수제

유기물 고분자, COP(Covalent Organic Polymer)

무기물
Alloy, 활성탄소, 분자체탄소(carbon molecular sieves, CMS), 제올라이트(실리카계열 흡착제),알칼
리금속 계열, 알칼리토금속 계열 화학흡수제, 하이드로탈사이트 등을 사용한 파우더 흡수제 등

하이브리드
다양한 금속클러스터 및 유기리간드의 조합의 나노다공성물질인 흡수제(금속유기복합체), 아민을
실리카 지지체에 고정시킨 흡수제, 아민을 실리카 지지체에 공유결합한 흡수제 등

공정 건식흡수제를 이용한 건식흡수공정 (+ 유기물/무기물/하이브리드 흡수제 포함)
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가 존재하는 2012-2013년 자료는 유효하지 않다. 

3.2. 특허 정량분석

이산화탄소 건식 포집에 대한 특허는 그림 1과 그림 2

에서 보는 바와 같이 1990년대 초반 일본을 중심으로 특

허가 출원되기 시작했으며, 2000년 중반부터 중국의 활발

한 특허출원으로 전체적인 특허출원이 증가하는 추세에

있다. 이산화탄소 건식포집공정 관련 특허 점유율은 2000

년 중 후반부터 특허 출원이 증가하기 시작한 중국이 326

건(29%)로 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 지구 온난화

로 인한 기후변화 대응이 국제 및 국내의 최우선 의제로

부상한 2000년 중 후반 이후로 특허출원이 급속히 증가하

기 시작하였으며, 한국의 경우 2000년 후반부터 관련 특

허 출원이 증가하기 시작하여 최근에는 관련 기술에 대한

연구개발이 활발히 진행되고 있는 것으로 나타났다.

그림 3은 연도별-세부기술별 특허동향을 나타내고 있다.

연도별-세부기술별 특허동향을 살펴보면, 흡수제의 경우

2000년 이전 무기물 기반의 물질 특허가 주종을 이루었으

나 2000년 이후 유기물질에 의한 특허 출원과 2005년 이

후 유기-무기 하이브리드 또는 복합 흡수제에 대한 특허

가 특징적으로 나타나고 있다. 이를 통해 흡수제의 성능

향상과 포집 또는 제거비용 저감, 내구성 및 재생성 향상

을 위한 소재 기술 개발 변화 추이를 볼 수 있다. 흡수제

특허 출원 후 뒤이어 공정 특허가 시간차를 두고 나타나

는 양상을 보였으나 최근에는 물질과 공정 특허를 동시에

Fig. 1. Patent trend by year and nationality.

Fig. 3. Patent trend by year and technology.

Fig. 2. Patent trend by year.



292 이수진·이윤석·이정구·홍순직·이중범

Journal of Korean Powder Metallurgy Institute (J. Korean Powder Metall. Inst.)

T
a
b

le
 2

. 
M

a
in

 a
p

p
li

ca
n

ts
 b

y
 n

a
ti

o
n

a
li

ty

한
국

일
본

중
국

미
국

유
럽

 

출
원
인

출
원
수

등
록

특
허

출
원
인

출
원
수

등
록

특
허

출
원
인

출
원
수

등
록

특
허

출
원
인

출
원
수

등
록
특
허

출
원
인

출
원
수

 

등
록

특
허

K
O

R
E

A
 I

N
S

T
IT

U
T

E
O

F
 E

N
E

R
G

Y
R

E
S

E
A

R
C

H
2
9

1
7

M
IT

S
U

B
IS

H
I 

H
E

A
V

Y
IN

D
U

S
T

R
IE

S
 L

T
D

2
4

8
S

O
U

T
H

E
A

S
T

U
N

IV
E

R
S

IT
Y

2
1

2
A

IR
 P

R
O

D
U

C
T

S
 A

N
D

C
H

E
M

IC
A

L
S

 I
N

C
6
9

5
2

A
IR

 L
IQ

U
ID

E
(F

R
)

2
2

8

K
O

R
E

A
 E

L
E

C
T

R
IC

P
O

W
E

R
 C

O
R

P
2
2

7
T

O
S

H
IB

A
 C

O
R

P
1
6

5

C
H

E
N

G
D

U
 T

IA
N

L
I

C
H

E
M

IC
A

L
E

N
G

IN
E

E
R

IN
G

T
E

C
H

N
O

L
O

G
Y

 C
O

L
T

D

7
7

P
R

A
X

A
IR

T
E

C
H

N
O

L
O

G
Y

 I
N

C
2
6

1
3

A
L

S
T

O
M

T
E

C
H

N
O

L
O

G
Y

L
T

D
(C

H
)

2
0

4

S
A

M
S

U
N

G
E

L
E

C
T

R
O

N
IC

S
 C

O
L

T
D

7
0

H
IT

A
C

H
I 

L
T

D
1
3

0
S

H
A

O
X

IN
G

U
N

IV
E

R
S

IT
Y

7
0

B
O

C
 G

R
O

U
P

 I
N

C
2
2

9
 L

IN
D

E
 A

G
(D

E
)

1
3

5

K
O

R
E

A
 E

A
S

T
 W

E
S

T
P

O
W

E
R

 C
O

 L
T

D
5

1
K

A
N

S
A

I 
E

L
E

C
T

R
IC

P
O

W
E

R
 C

O
 I

N
C

1
3

3
N

O
R

T
H

 C
H

IN
A

E
L

E
C

T
R

IC
 P

O
W

E
R

U
N

IV
E

R
S

IT
Y

6
1

E
X

X
O

N
M

O
B

IL
R

E
S

E
A

R
C

H
 A

N
D

E
N

G
IN

E
E

 R
IN

G
C

O
M

P
A

N
Y

1
5

2
 S

IE
M

E
N

S
 A

G
(D

E
)

1
2

1

K
O

R
E

A
 M

ID
L

A
N

D
P

O
W

E
R

 C
O

 L
T

D
5

1
T

A
IY

O
 N

IP
P

O
N

S
A

N
S

O
 C

O
R

P
11

7
T

S
IN

G
H

U
A

U
N

IV
E

R
S

IT
Y

6
2

O
H

IO
 S

T
A

T
E

U
N

IV
E

R
S

IT
Y

1
0

1
 U

N
IO

N
E

N
G

IN
E

E
R

IN
G

A
S

(D
K

)
9

4

K
O

R
E

A
 S

O
U

T
H

 E
A

S
T

P
O

W
E

R
 C

O
 L

T
D

5
1

JF
E

 S
T

E
E

L
 C

O
R

P
8

1

S
IN

O
P

E
C

 C
O

R
P

R
E

S
E

A
R

C
H

IN
S

T
IT

U
T

E
 O

F
P

E
T

R
O

L
E

U
M

P
R

O
C

E
S

S
IN

G

5
2

U
O

P
 L

L
C

1
0

2
 C

S
IC

(E
S

)
7

1

K
O

R
E

A
 W

E
S

T
E

R
N

P
O

W
E

R
 C

O
 L

T
D

5
1

S
U

M
IT

O
M

O
 S

E
IK

A
C

H
E

M
 C

O
 L

T
D

7
1

Z
H

E
JI

A
N

G
U

N
IV

E
R

S
IT

Y
5

1
E

IS
E

N
B

E
R

G
E

R
 P

E
T

E
R

8
1

 C
E

C
A

 S
A

(F
R

)
5

2

D
O

O
S

A
N

 H
E

A
V

Y
IN

D
U

S
T

R
IE

S
C

O
N

S
T

R
U

C
T

IO
N

C
O

 L
T

D

4
2

N
IP

P
O

N
 S

A
N

S
O

C
O

R
P

6
2

B
E

IJ
IN

G
 U

N
IV

E
R

S
IT

Y
O

F
 C

H
E

M
IC

A
L

T
E

C
H

N
O

L
O

G
Y

4
0

G
E

N
E

R
A

L
 E

L
E

C
T

R
IC

C
O

M
P
A

N
Y

7
0

 B
A

S
F

 S
E

(D
E

)
4

1

K
O

R
E

A
 S

O
U

T
H

P
O

W
E

R
 C

O
 L

T
D

4
1

T
O

K
Y

O
 S

H
IB

A
U

R
A

E
L

E
C

T
R

IC
 C

O
6

0

C
H

IN
A

 H
U

A
N

E
N

G
G

R
O

U
P

 C
L

E
A

N
IN

G
E

N
E

R
G

Y
T

E
C

H
N

O
L

O
G

Y
 R

E
S

IN
S

T
 C

O
 L

T
D

4
1

G
L

O
B

A
L

 R
E

S
E

A
R

C
H

T
E

C
H

N
O

L
O

G
IE

S
 L

L
C

7
0

S
IE

M
E

N
S

 V
A

I
M

E
T

A
L

S
 T

E
C

H
G

M
B

H
(A

T
)

3
0

A
N

Y
T

E
C

H
2

2
IH

I 
C

O
R

P
5

1

H
U

A
Z

H
O

N
G

U
N

IV
E

R
S

IT
Y

 O
F

S
C

IE
N

C
E

T
E

C
H

N
O

L
O

G
Y

3
1

C
O

R
N

IN
G

 I
N

C
5

0
T

H
Y

S
S

E
N

K
R

U
P

P
U

H
D

E
 G

M
B

H
(D

E
)

3
0



특허정보를 활용한 CCS(CO2 Capture and Storage) 기술동향 분석 293

Vol. 22, No. 4, 2015

2005년 이후 점진적으로 흡수소재 특허 출원에 비해 공정

특허가 크게 증가하는 경향은 확보한 원천기술의 사업화

를 대비한 권리 확보에 집중하고 있음을 알 수 있다.

표 2는 US, EP, JP, KR, CN, CA 특허 중심 국적별 주

요 출원인을 나타내고 있다. 한국의 경우 한국에너지기술

연구원과 전력연구원에서 공정중심, 흡수제 중심으로 특

허를 활발히 출원하고 있는 것으로 나타났다. 한국 국적의

출원인을 살펴보면 한국에너지기술연구원과 한국전력공

사(한국전력연구원)에서 활발한 출원활동이 이루어지고

있으며 두 기관은 각각 공정중심, 흡수제 중심으로 공동연

구가 활발히 진행되고 있다. 미국 국적 출원인은 Air Products

& Chemical, Praxair, 유럽 국적 출원인은 Air Liquide, Alstom,

일본 국적 출원인은 미쓰비시중공업, 도시바 등에서 활발

히 출원을 하고 있으며 가스처리 및 가공 등 화학회사 중

심으로 세계 주요 CCS 관련 실증사업을 맡아 진행하고

있다.

주요 기관별 기술 개발 포트폴리오는 그림 4와 같다. 주

요 기관 중 한국의 에너지기술연구원은 공정 중심, 전력연

구원은 흡수제 중심으로 이산화탄소 건식포집 기술을 개발

하고 있는 것으로 나타났다. 전반적으로 Air Products &

Chemical(미국), 한국에너지기술연구원(한국), Praxair(미국),

미쓰비시중공업(일본) 등의 기관에서 기술개발이 활발히 이

루어지고 있으며, 기술사업화를 대비하여 흡수제를 포함한

공정 중심의 기술개발이 이루어지고 있음을 알 수 있다. 

3.3. 특허 정성분석

이산화탄소 건식포집 관련 기술동향, 핵심기술지표, 핵

심특허의 기술전개 추세를 파악하기 위해 미국 특허를 대

상으로 특허의 정성분석을 실시하였으며 그 결과를 표 3

에 나타내었다. 기술동향 및 핵심기술지표로 개발핵심 요

인, 개발 목표, 개발방향 및 이와 관련된 특허들에 대해 분

석하였다. 이산화탄소 건식포집의 개발핵심은 포집비용

저감으로 크게 소재와 공정구성, 에너지 효율 향상으로 분

류될 수 있다. 소재 관련 기술의 경우 흡수제의 성능, 내

구성과 관련된 이산화탄소 포집 흡수능 향상, 재생성 향상,

흡수-재생 반복사용에 의한 물질의 효율적 활용과 내구성

향상을 목표로 하고 있으며, 공성구성 기술의 경우 포집효

율 향상을 위한 단위공정, 단위공정 혼용, 유동층 공정 등,

에너지 효율 향상 측면에서는 전체 포집공정 시스템의 에

너지 비용 저감 및 효율성 향상을 목표로 기술개발이 진

행되고 있다.

2000년 이전의 특허는 주로 응용분야에서 크게 산소분

리기(Air Separation Unit)와 관련된 CO2 분리 및 제거에

초점이 맞춰져 있으며, 사용 기술도 무기물질을 이용한 물

리적 흡착법이나 극저온 냉각법 관련 특허가 많이 출원되

었다. 산소 사용을 위한 CO2 제거 방법으로 PSA 또는

TSA에 의한 분리기술과 이 기술에 사용하기 위한 물질로

서 알루미나 또는 제올라이트, 알루미나-제올라이트 혼합

물질, 수정된 알루미나 등이 주로 사용되었다. 

2000년 이후에는 산업적인 응용 분야 중 하나인 천연가

스 정제 또는 수소 생산을 위한 천연가스 개질 반응과 연

계한 합성가스 중 수소와 CO2 분리는 PSA, TSA, VSA 등

흡착과 탈착 방법을 달리하는 다단의 단위공정이나 2개 이

상의 서로 다른 기술의 Hybrid를 통해 분리 또는 제거 효율

의 향상 시키는 특허들이 출원되었다. 관련 특허에 대한 기

술요약은 다음과 같다; US6379430(00)과 US6387337(00) 특

허는 각각 PSA-TSA Hybrid 공정에서 무기물 흡착제의 성

능 향상을 위해 K2O, NaO가 활성 증진을 위해 사용된 예

Fig. 4. Technology portfolio by main entities.
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Table 3. Technology trend and key indicator of dry solid sorbent

개발 핵심 요인 개발 목표 개발 방향 관련 특허

① 소재-흡수능 향상

무기물 흡수능 향상
활성성분의 효율적 활용을 위한 담지,

구성물질의 복합체(Composite)

US7820591(2005),

US20080233029(2006), 

US8500856(2010),

US20130174739(2011)

유기물 에너지 소모 저감 고체 다공성 아민
US6547854(2001)

US7452406(2005)

유-무기 Hybrid
저에너지 고내구성 흡수제 

개발
넓은 비표면적의 무기물질에 유기물질 결합

US20110126708(2006),

US7795175(2007)

US20120288429(2012),

US20130296568(2013),

US20130260990(2013)

② 소재-재생성 향상

재생 첨가제 사용 포집 CO2의 재생성 향상
재생 첨가제로 다양한 산화물 등 재생 증진제
(TiO2, ZrO2 등) 활용

US7608134(1999),

US7820591(2005)

US20100212495(2009),

US7896951(2009)

재생 방법 효율적 재생
2개 또는 4개의 다단 반응기 활용에 따른 재생성
향상, 환원가스 또는 마이크로웨이브를 이용한 재
생 효율성 제고

US6387337(2000),

US8500856(2010) 

US20130062883(2012)

내구성 향상
물리적 강도 및 오염원 영향
최소화

수분 저항성 부여를 위한 Hydrophobicity 부여 등 US20130174739(2011)

③ 제조방법

구조 제어
구조 또는 기능 부여를 통한
효율성 제고

입자 modify, 구조체, 침강법, egg-shell, 복합
Composite 등에 의한 구조 제어 및 기능성 부여

US6387337(00),

US20060211571(06)

US8298986(06),

US20130247757(13)

US20130199373(13)

대량생산 용이성 제조 수율 향상 분무건조 방법 US7820591(05)

④ 공정 구성

PSA, TSA, VSA 단독 분리 효율 향상 압력, 온도, 진공 변위 단독공정에 의한 분리

US5989314(97),

US6322612(99)

US5846295(97)

다단 반응기 제거효율 또는 순도 향상 2단 이상의 다단 공정에 의한 분리효율 향상

US7452406(05),

US20130062883(12)

US20120288429(12)

PSA-TSA 분리효율 향상 압력과 온도 변위를 이용한 분리 효율 향상

US6379430(00),

US7413595(05)

US20100224061(09)

Hybrid 공정
(PSA-TSA-VSA)

분리 효율(성능) 향상, 재생효
율 향상, 재생효율향상

압력변위, 온도변위, 진공법을 혼용한 공정
US7608134(99),

US7608134(99)

유동층 반응기 대량처리 및 연속조업 두 개 이상의 유동층 반응기로 구성

US7820591(04),

US20110088557(08)

US20130174739(11)

US20130152794(12)

막분리-흡착 분리효율 향상 유기물 기반 막 또는 Sheet를 이용한 효율향상
US7077891(03),

US20110281721(09)

직접 CO2 Split 직접 탄소와 산소로 전환
회전체에서 유도전기 및 전해질에 의한 탄소 및
산소 전환

US20110290661(08)

CO2 동시분리 시스템 효율적 운전
수분 또는 타 오염물 동시 분리를 통한 시스템 효
율 향상

US8282715(12)

⑤ 시스템 에너지 

효율 향상
전체 CO2 포집비용 저감 및
효율성 향상

시스템 Heat Integration을 통한 에너지 비용 저감

US8557205(09),

US20130062883(12) 

US20130152794(12)

US20130087047(12)

US20130333391(13)
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와 2단의 고정층 반응기를 이용하여 흡수와 재생 개념을

도입한 기술이다. 

US6547854(01)는 흡수제의 성능과 포집 또는 제거비용

저감을 위해 시도된 고체 아민을 이용한 기술로 이후 유

기-무기 하이브리드 기술이 나타나는 계기가 되는 특허로

의미가 있으며, 500oC 이상 고온 영역에서 활용 가능한 물

질 특허는 CaO와 Li계 물질이 주로 사용되며 고온에서 흡

수와 더 높은 온도에서 재생하는 방법이 US7618606(05)

에 제시되었다. US7820591(05)는 1, 2족의 알칼리 또는

알칼리 토금속 기반의 탄산염을 활성물질로, meso porous

한 물질을 지지체로 사용하고, 흡수와 재생 반복 사용 측

면에서 재생 증진제를 포함하고 있는 조성물과 유동층 공

정의 활용을 위한 분무건조 기술로 흡수제를 제조하는 방

법 등을 포함하는 특허로 대상 공정이 유동층으로 하고

있어 대규모 산업 적용이 용이하다는 특징을 강조하고 있

는 특허이다.

US8298986(06)는 MCM-41과 같은 비표면적과 기공구

조가 발달된 구조체에 아민을 담지시키는 새로운 제법의

유무기 복합소재에 대한 조성과 방법을 제시하고 있으며

특히 조업 조건으로 25~65oC에서의 흡수와 재생 선별 결

과를 제시하고 있으며, US7795175(07)은 재생 가능한 아

민 담지 고체흡수제(아민/폴리올 컴포지트)를 사용하여 선

택도와 성능향상 결과를 제시하고 있으며 유기물질로 흡수/

재생 반복사용 가능한 PEI를 다양한 나노실리카 담체에 담

지하여 흡수 27~85oC, 재생 80~110oC 실험 결과 흡수능

10.7 wt% 성능을 보고하고 있는 대표적 유기-무기 흡수제에

대한 특허이다. US20110088557(08)와 US20130152794(12)

는 유동층 공정의 구성에 대한 것으로 기본적인 흡수탑,

싸이클론, 재생탑 공정의 구성과 재생 반응기의 일정한

hold-up 등의 제어 인자 유지 방법과 재생 효율 향상을 위

한 다단의 재생 공정 등을 포함하고 있다. US8557205(09)

는 고체 흡수제를 이용한 CO2 포집기술에서 흡수/재생 중

재생과정의 열효율 향상을 위한 열회수 관련 장치와 방법

특허로 재생에너지 2.3 GJ/tCO2를 제시하고 있어 전체 포

집에 소모되는 에너지 저감 측면에서 의미 있다고 볼 수

있다. 

US20130174739(11)는 수분에 저항을 갖는 고체 CO2 흡

수제를 이용하여 내연기관과 이동 배출원 모두에 적용 가

능한 흡수제 조성으로 지르코니움, 하이드로탈사이트 또

는 알칼리토지르코니아, 리튬 지르코네이트 등을 제시하

고 있으며 조업 온도는 흡수 400~700oC, 재생 450~700oC

으로 비교적 높은 온도에서 사용 가능한 물질 조성과 2개

의 고정층 반응기의 스위칭을 통한 흡수/재생 방법을 포함

하고 있다. US20130062883(12)는 화력발전의 배가스에

적용할 목적으로 4개의 컬럼으로 구성된 packed-bed를 이

용한 고체 흡수제 CO2 포집공정을 포함하는 보일러에서

열회수 방법을 제시하고 있으나 흡수제에 대한 제한은 없

으며, 단지 회수비용 측면에서 열사용에 대한 효율성 제고

를 통한 비용 저감과 관련된 특허이다. 

물질 제법상의 변화는 단순한 침강법, 압출법, 펠렛 성

형법 등이 사용되었으나 2000년 중반 이후 다양한 Hybrid

기술이 도입되면서 egg-shell[US20060211571(06)] 형태의

금속-유기물 hybrid 물질에 의한 고온에서 CO2 제거 기술

과 hyperbranched hybrid sorbent[US20110179948A1(11)]

와 같이 실리카-금속산화물-폴리머 레진을 활용하는 기술

들이 소개되고 있다. US20130260990(13)는 Polymer에 1

가 또는 2가 금속의 composite에 대한 것으로 특히 double

layered clay(HT)를 근간으로 사용하여 중온(>200oC) 영역

의 연소전 CO2 포집 적용이 가능하며 핵심기술로 HT의

Modify를 통한 성능향상을 예로 들 수 있고, 그 예로

200oC에서 17~24%의 CO2 흡수능을 제시하고 있다.

US20130247757(13)과 US20130199373(13)는 2가 또는 3

가 이상의 금속산화물 나노입자를 비표면적이 넓은 무기

물질과 결합하여 Composite을 제조하는 방법을 제시하고

있으며 흡수제의 조성과 제법상의 변화를 엿볼 수 있다.

US20130296568(13), US20130259792(13) 등 최신 특허는

유기-무기 hybrid 물질 특허로 더 낮은 공정온도와 물리,

화학적 성능에서의 시너지 효과를 통한 전체적인 포집 비

용을 줄이기 위한 시도들로 이해할 수 있다.

최근 특허들의 주종은 물질 특허에서뿐만 아니라 공정

구성 및 운영면에서 열회수 또는 전체 시스템 열에너지

Integration을 통한 포집비용을 저감하려는 노력

[US20130333391(13)]이 이루어지고 있으며 오염원과

CO2 포집을 연계한 통합 공정 구현으로 비용을 저감하려

는 노력[US20130333391A1(13)]들이 특징적으로 나타나

고 있다.

기타 동시 제거 기술은 US8282715(12)와 같이 배가스

에 포함된 CO2를 탈황과 탈질을 연계하여 동시에 제거할

목적으로 무기물질과 PSA 방법을 제시하고 있으며

US8551229(12)는 유기-무기 복합흡수제를 이용한 수소 흐

름에서의 황화수소와 CO2 분리 방법과 소재 제법에 대한

특허가 있는 것으로 나타났다. 

2000년 이후 핵심특허를 기반으로 개발의 핵심 요인을

크게 조성, 제법, 공정, 효율로 나눠 요약한 기술흐름도는

그림 5와 같다. 소재 조성의 경우, 2000년대 초반 무기물

흡착제의 성능향상을 목적으로 주기율표 1,2족의 알칼리

또는 알칼리 토금속의 탄산염 관련 기술 등이 개발되었으

며, 2000년 중후반에는 재생성 향상을 위해 재생증진제를

포함하는 탄산염에 다양한 고비표면적 무기물을 혼합하는

기술이 개발되었다. 2010년 이후에는 유무기 하이브리드,
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무기-무기 복합체와 같이 흡수제 원료물질 구성에 관한 기

술들이 개발되고 있다. 흡수제의 제법에 관한 기술 트렌드

의 변화를 보면 2000년 초반 침강, 압출 성형 등의 기술

개발에서 2000년 중후반에는 구조체와, 기능화, 분무건조,

2010년 제법의 기능화 및 다양화가 이루어지고 있다. 공

정의 경우, 2000년 초반 PSA(Pressure Swing Adsorption),

TSA(Thermal swing Adsorption), VSA(Vacuum Swing

Adsorption) 등 단위공정의 단독 사용 기술에서 2000년 중

반 다단 단위공정, 하이브리드 다단공정 형태로 기술이 개

발되었으며, 2010년 이후 다단의 고정층, 유동층 공정으로

기술 트렌드의 변화 추이를 볼 수 있다. 2000년대 후반부

터 전체 포집공정 시스템의 에너지 비용 저감 및 효율성

향상을 목표로 오염원 동시 분리에 의한 효율 제고 기술,

다단 공정의 효율적 역사용 및 회수를 위한 기술 등이 개

발되고 있다. 

4. 결 론

이산화탄소 건식포집 특허에 대한 정량 분석 결과, 소재

조성은 알칼리 또는 알칼리토금속에 집중되었던 출원이

2000년 중반 이후 유-무기 복합소재, 또는 무기-무기

Composite으로 발전되고 있는 것으로 분석되었다. 공정개

발 추이는 물리적 흡착에 근거한 PSA에서 화학적 반응을

동반하는 TSA 단독 또는 다단 공정이 2000년 중반까지

주로 나타나고 있으나 이후 대규모 산업체 적용을 전제로

다단 고정층 공정 또는 유동층 공정이 출현되고 있으며,

특히, 재생 가능한 포집 공정 구성에 대한 특허가 증가하

고 있는 것으로 나타났다. 최근 특허의 경향은 전체 포집

공정의 비용 저감을 위한 방법에 초점이 맞춰주고 있음을

알 수 있으며 특히 전체 공정 구성의 효율적 에너지 이용

방법에 대한 특허가 현저히 증가하고 있음을 확인할 수

있다. 

이산화탄소 건식포집 특허에 대한 정성 분석 결과, 소재

부분의 인용 또는 출원건수가 가장 많은 부분은 알칼리

및 알칼리 토금속 기반의 흡수제가 주종을 이루고 있으며,

무기 흡수제의 단점을 극복하기 위한 방안으로 유기 아민

등을 고비표면적의 무기물질에 담지 등의 방법으로 고정

화하여 유기, 무기 흡수제의 장점을 활용함으로써 포집 및

재생 시 에너지 소모를 줄이고 내구성을 향상시키는 방향

으로 특허 출원이 증가하고 있다. 제조방법으로는 침강법,

담지법 등 단순한 기술에서 구조체화하거나 기능기를 붙

이는 방법, 분무건조방법 등으로 진화하고 있고, 공정은

효율 향상을 위해 단순 공정에서 복합공정으로 진화하고

있다. 소재 개발은 흡수능 향상 및 재생성 향상, 재생에너

지 저감이 핵심이며, 공정의 경우 효율 향상을 위한 다단

또는 복합 공정으로 진화, 응용기술 측면에서는 포집효과

Fig. 5. Technology map of key patent.



특허정보를 활용한 CCS(CO2 Capture and Storage) 기술동향 분석 297

Vol. 22, No. 4, 2015

가 큰 대규모 산업으로 진전되는 경향이 있는 것으로 분

석되었다.

특허 기반 기술분석을 통한 기술의 전략적인 부분을 살

펴보면, 2000년 중반 이후 CO2포집 기술에 대한 관심 고

조로 학계 및 연구소를 중심으로 초기 단계의 유-무기 복

합소재 및 나노기술을 활용한 무기-무기 복합체 기술이 발

전하고 있으나, 공정에 적합한 수준의 대량생산(mass

product)에는 한계가 있으며 이 부분에 집중할 필요가 있

다. 또한 대규모 산업에 적용 가능한 포집공정 개발 및 적

용을 위해서 연속처리가 가능한 유동층 또는 이동층 반응

기에 대한 연구가 필요하며, 특히 재생성 향상을 통한 비

용 저감을 위해 다단 재생 반응기 구성 및 효과적인 에너

지 사용 방안에 대한 구상이 필요하다. 포집비용 저감은

소재의 성능, 공정의 구성, 열원의 활용과 사용 후 열원의

시스템 통합 등 복합적이며, 개발 기술의 산업체 적용 여

부는 포집비용 저감과 기술의 신뢰성에 달려 있으므로 이

부분을 고려한 개발이 필요하다.
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