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1. 서론
1.1. 연구배경

최근 우리나라에서 콘크리트 포장 위에 아스팔트 혼합

물을덧씌우기포장할경우발생하는바람직하지못한구

조적 결함으로서 유지보수관련기관이 매년 많은 예산을

반사균열 방지에 투입하고 있다. 반사균열(reflection
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ABSTRACT

PURPOSES : Reflection cracking has been one of the major causes of distress when asphalt pavement is laid on top of concrete pavement.
This study evaluated the reflection cracking resistance of asphalt mixtures reinforced with asphalt embedded glass fiber and carbon fiber using
a Texas Transportation Institute (TTI) overlay tester.  

METHODS : Different asphalt mixtures such as polymer-modified mastic asphalt (PSMA) and a dense graded asphalt mixture were
reinforced with asphalt-embedded carbon fiber and glass fiber. For comparison purposes, two PSMA asphalt mixtures and one dense graded
asphalt mixture were evaluated without fiber reinforcement. Two different overlay test modes, the repeated overlay test (R-OT) and monotonic
overlay test (M-OT), were used to evaluate the reflection cracking resistance of asphalt mixtures at 0 ℃. In the R-OT test, the number of
repeated load when the specimen failed was obtained. In the M-OT test, the tensile strength at the peak load and tensile strain were obtained. 

RESULTS : As expected, the fiber-reinforced asphalt mixture showed a higher reflection cracking resistance than the conventional non-
reinforced asphalt mixtures based on the R-OT test and M-OT test. The dense graded asphalt mixture showed the least reflection cracking
resistance and less resistance than the PSMA.  

CONCLUSIONS : The TTI overlay tester could be used to differentiate the reflection cracking resistance values of asphalt mixtures. Based
on the R-OT and M-OT results, the carbon-fiber-reinforced asphalt mixture showed the highest reflection cracking resistance among the non-
reinforced asphalt mixtures and glass-fiber-reinforced asphalt mixture. 
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cracking)의 발생의 주된 원인을 알아보면 차량바퀴에

의한 윤하중, 온도, 습도와 같은 환경하중 등 다양한 원

인이 존재한다. 반사균열 방지를 위하여 다양한 방법의

유지보수방법이사용되고있으며, 아스팔트함량이많은

매스틱 아스팔트 혼합물, PSMA(polymer modified

stone mastic asphalt)와 Paving grids, Paving mat,

Paving fabrics와 같은 지오그리드 계열을 많이 사용하

고 있다(Cleveland et al., 2002, Ali et al., 2011,

Walubita et al., 2015). 국내에서도 다양한 섬유그리드

제품을 사용하고 있으며, 아스팔트 컴파운드로 함침된

유리섬유및탄소섬유가그대표적인예이다(Yeo et al.,

2010). 

현재 폴리에스터(P.P), 폴리프로필렌(PET) 등 많은

종류의 그리드와 섬유제품이 덧씌우기 포장에 많이 사

용되고 있으며, 아스팔트 포장의 유지보수에 널리 사용

되고 있다(Mostafa et al., 2011, Walubita et al.,

2015).

본 연구에서는 TTI(Texas Transportation Institute)

Overlay Tester를 이용하여 아스팔트 컴파운드로 함

침된 유리섬유와 탄소섬유를 아스팔트 포장에 보강하여

다양한 조건에서의 아스팔트 포장의 반사균열 저항성을

평가 비교하고자 하 다. 

1.2. 연구내용

본 연구에서는 다양한 종류의 아스팔트 포장의 반사

균열을 평가하고자 유리섬유 및 탄소섬유 두 종류의 아

스팔트 컴파운드로 함침된 섬유그리드를 사용하 다.

두 종류의 그리드를 PSMA와 일반 입도 아스팔트 혼

합물층 중간에 삽입하여 반사균열 저항성을 평가하 고

그리드 보강 없이 PSMA와 입도 아스팔트 혼합물에

대한 반사균열 저항성을 평가하 다. 

반사균열 저항성은 전언한 바와 같이 Overlay

Tester를 이용하 으며, 두 종류의 시험방법에 의하여

수행하 다. 반복하중을 주는 동적반복시험(dynamic

repeated cycle; R-OT)과 단순 인장하중(monotonic

loading test: M-OT)을 적용하는 시험이며. R-OT에

서는 파손되기까지의 하중 재하횟수로 나타내고 M-

OT에서는 파괴특성으로 나타낸다.

2. 연구방법
2.1. 반사균열 시험계획 및 공시체 제작

반사균열 저항성 평가를 위한 그리드 종류와 아스팔트

혼합물의 종류 및 두께 조건을 Fig. 1에 나타내었다. 각

각의 혼합물 종류 및 두께 조건[#1(100mm PSMA),

#2(80mmPSMA), #3(80mm 입도 20mm ),#4(50mm

PSMA+30mm 입도사이에아스팔트컴파운드로함침

된유리섬유), #5(80mm 입도사이에아스팔트컴파운

드로함침된유리섬유), #6(50mm PSMA+ 30mm 입

도 사이에 아스팔트 컴파운드로 함침된 탄소섬유),

#7(80mm 입도사이에아스팔트컴파운드로함침된탄

소섬유)]을 비교 분석하기 위하여 무보강 입도 아스팔

트 혼합물(#3)을 사용하 으며, PSMA도 10cm(#1)와

8cm(#2)로 변화하여 각각 평가하 다. Fig. 2와 같이 아

스팔트 컴파운드로 함침된 유리섬유 및 탄소섬유 그리드

를 이용하여 상층부 두께를 8cm(#4~#7)로 하 으며 상

₩하부층의 접착을 위해 무보강 아스팔트는 일반 택코트,

섬유그리드가 보강된 공시체는 BD코트를 사용하여 접착

한다.

반사균열 저항성 평가를 위한 공시체 제작은 슈퍼페

이브 선회다짐기(Superpave Gyratory Compactor)

를 이용하여 제작하 다. Fig. 3과 같이 하부층을 먼

저 다진 후 24시간 상온 건조시켰다. 반사균열 저항성

시험을 위하여 공시체를 Overlay Tester Plate에

실하게 고정키시는 것이 매우 중요하다. 따라서 Fig.

3과 같이 공시체의 하층부 두께를 증가시켜 제작하

으며, Fig. 4와 같이 시험하기 전 하단부 2cm를 절단

하 다.
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Fig. 1 Specimen Types for OT Testing

Fig. 2 Fiber Reinforcement Type

(a) Glass Fiber (b) Carbon Fiber (c) Fiber Grid
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2.2. 아스팔트 혼합물 공시체의 노칭 및 접착

노칭(notching)은 기존 포장에서 생긴 균열 혹은 줄

눈을 모사하기 위하여 공시체에 길이 12.5mm 폭

3.125mm로 넣은 것이다. 그리드로부터 하단부까지의

길이가 30mm로 짧아 그리드 파손을 방지하기 위하여

Fig. 5와 같이 깊이를 12.5mm로 하 다. Fig. 5에서

보듯이 에폭시를 이용하여 플레이트에 공시체를 접착하

으며, Fig. 6에서 보듯이 최소 12시간동안 4.5kg의

무게를 놓아 확실한 접합을 유도하 다(TxDOT,

2014).

3. 반사균열 저항성 평가
3.1. 시험조건

본 시험에서 아스팔트 혼합물의 반사균열 저항성을

평가하기 위하여 R-OT(Repeated Overlay Tester)와

M-OT(Monotonic Overlay Tester)시험 방법을 이용

하 다. Table 1에 하중재하 형태와 공시체 시험을 각

각 나타내었다.

아스팔트 혼합물의 온도 균질성을 확보하기 위하여

Thermocouple을 공시체 내부에 삽입하여 온도변화를

관찰하 다. 시험을 수행하기 전에 공시체에 10분동안

스트레스 완화(relaxation) 시간을 주는데 이는 공시체

를 고정시킬 때 발생할 수 있는 응력을 완화하기 위한

것이다. R-OT시험과 M-OT시험 모두 시험데이터를

얻기 위하여 0.04초당 한 개의 데이터를 기록하 다. 

3.2. 시험해석

R-OT와 M-OT 결과로 각각 하중재하횟수 그래프

(Load cyclè:̀L-C) 및하중-변위간(Load-displacement

:̀̀L-D) 그래프를 Fig. 7에 나타냈다. 그래프로부터 반사

균열로 인한 파손 시 하중재하횟수, 인장강도, 파손변형

율, 파괴강도 등 아스팔트 혼합물의 균열 저항성 및 파괴
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Fig. 5 Final Cut OT Specimens with Interlaver Material

Fig. 6 Glued Samples with 4.5kg Curing Weights

Table 1. OT Test Parameters and Loading Configuration

Fig. 7 OT L-C and L-D Response Curves

Fig. 3 Specimen Products

Fig. 4 HMA Samples, Marked Directions of Cutting,

and Cut Specimens

Item R-OT  M-OT

Loading
mode

Repeated tension   Monotonic tension 

Test
parameters

Frequency = 10
sec/cycle (0.1Hz)

Loading rate=0.625mm
displacement

Loading rate 
= 3.375mm/min

Temperature
0℃(≥12hrs sample
conditioning time)

0℃(≥12hrs sample
conditioning time)

Test time ≤180minutes(3hrs) ≤10minutes  

Test
termination

93% reduction in the 
peak load 

99% reduction in the 
peak load

Output data
Load cycles to crack

failure
Material tensile

strength&failure strain
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특성을나타내는특성들을계산하 다.

3.2.1. R-OT 시험(반복하중재하시험)

R-OT 시험에서 얻을 수 있는 매개변수는 OT 시험으

로 인한 파괴 시까지의 하중재하횟수를 얻을 수 있으며,

아스팔트 혼합물의 반사균열 저항성을 나타낸다. 텍사

스교통부의 시험지침 Tex-248-F에 의하면, Fig. 7에

서 보는 바와 같이 R-OT 시험에서의 균열에 의한 파괴

는 초기 최대하중의 93% 감소되었을 때라고 규정하고

있다(TxDOT, 2014). 일반적으로 파괴 시까지의 하중

재하횟수가 클수록 반사균열에 대한 저항성이 큰 아스

팔트 혼합물임을 알 수 있다. 본 반사균열 저항성 평가

에서는 일반 아스팔트 혼합물 기준으로 텍사스 교통부

에서 규정하는 300회를 이용하 다(TxDOT, 2014). 

3.2.2. M-OT 시험(단순인장시험)

M-OT 반사균열 시험의 주요 결과 성과는 Fig. 7에서

보듯이 하중-변형 반응 곡선이다. 이 하중-변형 곡선을

이용하여 다양한 파괴매개변수를 산정하는 것이다. 이론

적으로 인장강도가 클수록 균열 저항성이 큰 것을 의미하

며, 본연구에서는인장강도 1000kPa을임의적으로한계

인장강도로 설정하 다. 파괴인장변형율(failure tensile

strain)은 인장파괴 전에 아스팔트 혼합물의 신도

(ductility)와 연신율(elongation)으로 정의된다. 따라서

인장 변형율이 클수록 신도와 연신율 측면에서 좋다고 할

수있다. 본연구에서는 1.45E-01 mm/mm를임의적으로

한계점으로 지정하 다. 정규화된 인장강도(normalized

tensile strength: )는 새로이 개발된 파괴 매개변수이

며, 인장강도가최대파괴하중에서의인장변형율에정규화

된것이다. 이매개변수는인장강도와신도/연신율과관계

된복합파괴매개변수이다. 은최대하중에서의인장강

도와 인장변형율의 곱으로 정의된다. 본 연구에서는

150kPa을 한계값으로 지정하 다. 이론적으로 이 클

수록보다큰파손및균열에대한저항성을가지게된다. 

4. 반사균열 시험결과 및 분석
4.1. 시험결과

Fig 8~9에서 보듯이 섬유그리드 보강 유무에 상관없

이 R-OT 시험과 M-OT 시험 모두 균열이 발생하 다

이러한 결과들은 Overlay Tester가 그리드 또는 섬

유로 보강된 아스팔트 혼합물의 반사균열 저항성을 비

교적 우수하게 평가할 수 있는 것으로 판단된다. 

4.2. R-OT 시험결과 분석

R-OT 시험의 공분산은 30% 이하가 되도록 시험을

수행하 으며, Fig. 10은 OT 하중재하횟수의 공분산

결과를 나타내었다. 

Fig. 10에서 보듯이 각 공시체당 3개의 시험을 수행

하 으며, 모두 공분산이 30% 이내인 것으로 나타나 시

험의 반복성이 매우 우수한 것으로 판단되었다.

R-OT 시험으로부터 얻은 하중재하횟수를 Fig. 11에

각각 나타내었다. 

Fig. 8 HMA Sample Crack Failure Mode (R-OT Testing)

Fig. 9 HMA Sample Crack Failure Mode (M-OT Testing)

Fig. 10 Results of the Test Cov R-OT

Fig. 11 Comparison of the OT Load Cycle Results

(R-OT Test)
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아스팔트 컴파운드로 함침된 탄소섬유로 보강한

PSMA 아스팔트 혼합물(#6)이 1000회로 반사균열 저

항성이 가장 우수하게 나타났으며 그리드 무보강 일반

입도 아스팔트 혼합물(#3)이 132회로 가장 작은 하중

횟수를 나타내었다. 

아스팔트 컴파운드로 함침된 유리섬유 및 탄소섬유

보강 아스팔트 혼합물의 하중횟수는 미국 텍사스 TTI시

험 기준인 300회를 넘는 것으로 나타났으며, 이러한 결

과들은 그리드를 사용하여 반사균열 저항성을 크게 향

상 시키는 것으로 판단된다. 또한 PSMA 10cm(#1)와

8cm(#2) 결과를 볼 때, 동일한 조건이라면 두께가 증가

할수록 반사균열 저항성이 증가하는 것으로 나타났다.

4.3. M-OT 시험결과 분석

M-OT 시험으로부터 얻는 주요 결과는 인장강도( ),

파괴 변형율( ), 정규화 인장강도( )이며, Eq. (1)과 같

다(Faruk et al., 2014, Walubita et al., 2015). 

where `=`Normalized tensile strength

`=`Tensile strength

`=`Failure strain

이들 결과를 Fig. 12, Fig. 13, Fig. 14에 각각 나타

내었다. 이때 정규화 인장강도는 Eq. (1)을 이용하여 산

출하 다. 

아스팔트 함침 탄소섬유로 보강한 PSMA 아스팔트

혼합물(#6)이 인장강도, 인장변형율, 정규화인장강도

측면에서 다른 아스팔트 혼합물과 비교하여 매우 우수

한 것으로 나타났으며 그리드가 보강 안 된 일반 아스팔

트 혼합물(#3)은 다른 아스팔트 혼합물과 비교하여 가

장 작은 성능을 나타냈다. R-OT 결과와 유사하게 M-

OT 결과값도 아스팔트 혼합물 형태와 두께의 향을

잘 반 할 수 있는 것으로 판단된다.

5. 결론

본 논문에서는 TTI Overlay Tester를 이용하여 섬

유보강과 무보강 아스팔트 혼합물의 반사균열 저항성을

평가하 다. 

아스팔트 컴파운드로 함침된 탄소섬유 보강 아스팔트

혼합물이 아스팔트 컴파운드로 함침된 유리섬유 보강

아스팔트 혼합물과 비교하여 성능이 우수한 것으로 나

타났으며, 반사균열 저항성 측면에서 약 30% 이상 증가

하는 것으로 판단된다. 

아스팔트 혼합물 종류에 의한 반사균열 저항성 평가

에서 PSMA 아스팔트 혼합물이 입도 일반 아스팔트

혼합물과 비교하여 반사균열 저항성과 파괴특성지수 측

면에서 매우 우수한 것으로 판단된다. 

아스팔트 포장 두께 측면에서 매우 일관적인 결과를

얻을 수 있었는데, 1% 두께를 증가시킬 때 R-OT 성능

은 1.42% 증가하 으며, M-OT 성능은 1.37% 증가하

는 것으로 판단된다.

무보강 입도 일반 아스팔트 혼합물이 가장 성능이

좋지 못한 것으로 나타났으며, 기준에 만족하지 못하

다.

본 연구에서는 아스팔트 함침 탄소섬유와 유리섬유가

아스팔트 혼합물이 반사균열 및 파손을 지연시키는데

효과가 있는 것으로 판단된다. 
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(1)

Fig. 12 Results of the Test Tensile Strength

Fig. 13 Results of the Test Failure Strain

Fig. 14 Results of the Test
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