
1. 서   론

최근 친환경을 넘어 ‘필환경’ 시대를 지향하는 소비

트렌드의 변화로 친환경염색에 대한 관심도 함께 증가

하고 있다. 청색계열의 염료로 가장 중요한 인디고염료

는 데님과 진을 위한 면사 염색용으로 가장 많이 사용

되고 있다1,2). 인디고염료는 분자구조 내의 카르보닐기

를 지닌 불용성 인디고를 류코 인디고 형태로 바꾸는 환

원과정이 필요하다. 류코 인디고는 알칼리 용액 중에

용해하여 섬유에 흡착되고 공기산화에 의해 처음의 불

용성 착색화합물로 발색 전환 된다3). 현재 산업적으로

sodium dithionite(Na2S2O4)와 같은 화학적 환원제

사용이 일반적인이나, 사용 과정에서 발생한 부산물이

환경과 인체에 매우 유해함은 잘 알려져 있다4). 이를 대

체하기 위한 친환경적인 환원공정으로 전기촉매에 의

한 환원5,6), 환원당을 이용한 환원7-10) 등이 연구되었으

나 실용화를 위한 기술적인 난관들을 극복하지 못하고

있다. 환원당을 이용하는 경우에는 높은 염착량을 얻기

위해 강한 알칼리와 높은 온도 조건이 필요하다. 최근

에는 미생물을 사용한 생물학적 환원으로 효소를 이용

한 환원11,12), 박테리아 환원13-15)이 많은 주목을 받고 있

다. 이들은 일상적인 온도에서 사용 가능하고 부산물을

발생시키지 않는 장점을 지닌다. 

효모는 효소의 주된 source로 가장 널리 이용되고
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Abstract Baker's yeast(Saccharomyces cerevisiae) was used as a biocatalyst for eco-

friendly indigo dyeing and the reducing power of yeast according to the alkaline solution

type was compared. NaOH solution, lye, and buffer solution were used as alkaline solu-

tions. The reducing power(K/S value, oxidation/reduction potential(ORP), pH) was mon-

itored according to the elapsed time including the initiation of reduction, peak reduction,

and the end of reduction. In all alkaline solutions, it was confirmed that yeast can be used

reducing agent in indigo reduction dyeing. The pH stability and reducing power of buffer

solution was better than that of NaOH alone. Although, pH and ORP stability of the re-

duction bath in lye were better than that of buffer solution, K/S value in buffer solution

was higher compared to lye. The reducing power was different depending on the starting

pH of the dye bath, and it was better when starting at pH 10.70 than at pH 11.30. Fast-

nesses to washing, rubbing, and light were relatively good with above rating 4. There

was no significant difference in colorfastness depending on the type of alkaline solutions.

Keywords baker's yeast(Saccharomyces cerevisiae), indigo reduction dyeing, alkaline

solution, reducing power, colorfastness
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있는 미생물로, 오래전부터 맥주나 와인 같은 알코올

음료제조, 제빵, 자이리톨 및 에탄올 생산에 이용되어

왔다16-18). 효모균주 Saccharomyces cerevisiae는 카

르보닐기의 환원을 촉진시키는 aldo-keto reductase

를 생산하는 것으로 알려져 유기합성의 환원반응에

biocatalyst로 이용되고 있다19-21). 한국의 전통적인 인

디고 염색에서 발효 촉진을 위해 막걸리, 식혜, 단술 등

이 사용된 것도 효모의 환원작용을 활용한 사례로 볼 수

있다22). 이에 주목하여 우리는 효모가 인디고 환원에 적

용될 수 있는지 여부를 연구하였다. 막걸리와 제빵용 효

모로부터 배양한 Saccharomyces cerevisiae 균주가

인디고에 작용하여 높은 환원력을 보임을 확인하였으

며, 제빵용 효모로부터 얻은 균주의 환원력이 막걸리로

부터 얻은 균주의 환원력보다 좀 더 우수함을 알았다23).

인디고염색에 최대착색력을 주는 중요 요인 중의 하

나는 알칼리이다. 인디고 염욕은 환원상태가 유지되어

알칼리-류코 화합물이 안정된 상태에 있어야 한다24).

선행연구에서도 환원조건들 중 pH가 최대환원력 구현

에 매우 중요한 인자임을 확인하였다23). 인디고 염색에

일반적으로 사용되고 있는 알칼리수용액은 sodium

hydroxide, potassiumhydroxide, calciumhydrox-

ide, sodiumcarbonate, aqueousalkalimetal salt,

그리고 buffer solution 등이다6,11,15,25,26). 알칼리수

용액 종류에 따라 효모의 인디고 환원력에 차이를 보일

것으로 여겨지나, 아직까지 알칼리수용액 종류에 따른

환원력을 검토한 연구는 찾아보기 어렵다.  

본 연구에서는 친환경 천연인디고 염색을 위해 bio-

catalyst로서 효모균주 대신 취급이 편리한 baker’s

yeast(Saccharomyces cerevisiae)를 환원제로 사용

하였다. 또한 염욕 pH의 안정성을 유지하기 위해 알칼

리를 NaOH 수용액 이외에 전통적인 발효에 사용하고

있는 잿물, 그리고 NaHCO3, Na2HPO4, NaOH로 제

조한 완충용액을 사용하였고 알칼리수용액에 따른 효

모의 인디고 환원력을 비교하였다. 완충용액을 사용한

경우에는 시작 pH에 따른 환원력도 살펴보았다. 환원

력은 염욕의 상등액으로 염색한 마직물의 표면염착량

(K/S value)을 측정하여 정량적으로 평가하였고, 산

화/환원전위(oxidation/reduction potential, ORP)

와 pH도 함께 모니터링 하였다. 또한 각 알칼리 수용

액에서 최대염착량을 지닌 시료들의 염색견뢰도를 살

펴보았다.
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2. 실   험

2.1 시료 및 시약

Baker’s yeast는 시중에 판매되는 제품들 중 건조효

모 성분이 100%인 제품(Active Dry Yeast, Ottogi

Co., Ltd, Korea)을 구매하여 사용하였다. 천연 인디

고는 인도 및 남미 등에서 사용해온 Indigofera tinc-
toria로부터 추출된 분말 형태를 구입하여 사용하였

다. 염색에 사용한 시료는 정련 표백된 100% 마직물

(ramie)로, 그 특징은 Table 1과 같다. 

알칼리수용액 제조에 사용한 sodium hydroxide

(NaOH, Duksan Pure Chemicals, Korea), sodium

bicarbonate(NaHCO3, Duksan Pure Chemicals,

Korea), 그리고 sodium phosphate dibasic anhy-

drous(Na2HPO4, Duksan Pure Chemicals, Korea)

는 1급 시약을 그대로 사용하였다. 잿물은 콩대를 태운

재에 끓는 물을 여과시켜 pH 10.71의 용액을 얻었다.

염색한 직물의 중화에는 acetic acid(CH3COOH,

Daejung Chemicals and Metals Co., Ltd, Korea)

시약 1급을 사용하였다. 

2.2 인디고 환원욕 준비 

환원액은 알칼리수용액 100mL에 인디고 1g과

baker’s yeast 2g을 넣고 32℃의 인큐베이터에서 반

응시켰다. 환원액 제조에 사용된 알칼리수용액은 1)

NaOH수용액(pH11.35), 2) 완충용액(pH 10.70, pH

11.30), 그리고 3) 잿물(pH 10.71)이다. pH 10.70 완

충용액은 NaHCO3/NaOH 버퍼링 시스템으로, pH

11.30 완충용액은 Na2HPO4/NaOH 버퍼링 시스템으

로 제조하였다.

먼저 100mL 용량의 뚜껑 있는 유리용기에 알칼리수

용액 50mL를 넣고 인디고를 첨가한 후 인디고가 용액

내에서 고르게 분산되도록 볼텍스로 교반(2000rpm

/30sec)하였다. 그리고 알칼리수용액 50mL에 과립상

태의 baker’s yeast가 완전히 용해되도록 교반한 후

인디고가 첨가되어 있는 용기에 혼합하였다. 두 용액이

Table 1. Characteristics of the ramie fabric used

Weave

Plain

Density
(w×f/5cm2)

118 × 90

Weight
(g/m2)

118

Thickness
(mm)

0.32
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잘 섞이도록 볼텍스로 교반(2000rpm/30sec)하고,

32℃의 인큐베이터에 넣어 반응시켰다. 

2.3 환원특성 평가 

환원특성 평가를 위해 반응개시일을 0일로 하여 하

루에 한번씩 염욕의 pH와 ORP를 측정하고 마직물을

염색하였다. 염색 후에는 침전된 인디고가 균일하게 혼

합되고 환원반응이 촉진되도록 염액을 잘 교반하여 주

었다. 환원특성의 모니터링은 환원욕이 비활성화 될 때

까지 하였으며, 환원특성을 측정하는 동안을 제외하고

는 항상 용기의 뚜껑을 닫아 공기의 유입을 차단하였다.

pH와 ORP는 전극센서(InPro 3250i, Mettler-

Toledo Co., Switzerland)와 계측기(M300 process,

Mettler-Toledo Co., Switzerland)를 사용하여 측

정하였다. 전극이 환원액의 중앙에 위치하도록 하고 충

분한 시간을 기다려 변화가 없을 때의 값을 기록하였다. 

염색은 환원용액의 상등액에 마직물 0.5g을 넣고 뚜

껑을 닫은 상태로 20분간 침지시킨 후 꺼내어 공기 중

에서 충분히 산화시켰다. 산화된 직물은 0.1%(w/w)

아세트산 용액에서 10분 동안 중화시키고 수세, 건조

하였다.  

Baker’s yeast의 인디고에 대한 환원력은 염색한 직

물의 최대흡수파장에서의 염착량(K/S value)을 측정

하여 정략적으로 평가하였다. K/S 값은 색차계(Color

-eye 3100, Macbeth, USA)를 이용하여 D65 광원,

10°시야 조건에서 측정하였다.

2.4 염색견뢰도 평가  

세탁견뢰도는 세탁기험기(Launder-O-Meter,

Textile Coloration and Finishing, Vol. 31, No. 4

HanwonSowayCo., Ltd, Korea)를 사용하여 AATCC

Test Method 61-1989 1A에 따라 40℃에서 45분간

세탁한 후, 변퇴색 판정용 그레이 스케일(gray scale)

과 이염 판정용 스케일(chromatic transferencescale)

을 사용하여 평가하였다. 

마찰견뢰도는 마찰견뢰도시험기(Crockmeter,

DacLim Engineering, DL-2007, Korea)를 사용하

여 AATCC Test Method 8-1989에 따라 건조 및 습

윤상태에서 10초에 10회(하중 900g/1.5 cm) 마찰

시킨 후 오염판정용 스케일을 사용하여 평가하였다.

일광견뢰도는 AATCC Test Method 16-2004

Option 3에 준하여 Xenon Test Chamber(Q-SUN,

Xe-1-B, Q-panel lab Products, USA)를 사용하

여 20시간 광조사후 그레이 스케일을 사용하여 등급을

평가하였다.  

3. 결과 및 고찰

3.1 NaOH 수용액과 완충용액을 사용한 경우의 환원력

(pH 11.30~11.35)

NaOH 수용액(pH 11.35)과 Na2HPO4/NaOH 완충

용액(pH 11.30)에 인디고와 baker’s yeast를 첨가하

여 경과일에 따른 환원력을 측정하였다. 

Figure 1은 경과일에 따른 K/S 값, ORP, 그리고

pH의 모니터링 결과이다. 그리고 환원개시일, 최대염

착일, 환원종료일에서의 환원특성과 환원유지력을 비

교하여 Table 2에 나타내었다. 

K/S 값의 경우, 알칼리액 종류에 상관없이 증가를

보이다가 최대염착량을 보인 후에는 감소하는 경향이

Table 2. Comparison of reducing activity of baker’s yeast in NaOH(pH 11.35) and buffer(pH 11.30) solutions

*elapsed time

Reduction

Start

Solution K/S value(day) ORP(mV) pH Duration(day*)

NaOH 0.44(3) -565 10.03 -
Buffer 0.38(5) -555 10.39 -

Peak
NaOH 12.75(6) -575 8.88 -
Buffer 14.68(11) -571 9.31 -

End
NaOH 1.65(10) -438 6.64 8
Buffer 1.30(18) -488 8.07 14



었다. 제빵용 효모에는 카르보닐기를 히드록실기로 상

당히 높은 수율로 환원시킬 수 있는 효소가 포함되어 있

다21). 즉, 불용성 인디고가 효모 안의 효소가 생산한

aldo-keto reductases 영향으로 수용성 인디고로 환

원되어 염색이 되었음을 알 수 있다. 환원의 정도는 알

칼리액 종류에 따라 차이를 보였다. NaOH 수용액을

사용한 염욕은 3일째부터 염색되기 시작하여 6일째 최

대염착량을 보였고 10일째 환원이 종료되어 8일 동안

환원력이 유지되었다. 완충용액을 사용한 염욕은 5일

째부터 염색되기 시작하여 11일째 최대염착량을 보였

고 18일째 환원이 종료되어 14일 동안 환원력이 유지

되었다. 즉, 환원개시는 NaOH 수용액에서 2일 더 빨

리 나타났으나, 최대염착량은 완충용액을 사용한 경우

가 14.68로 NaOH 수용액을 사용한 경우(K/S 값

12.75)보다 더 높은 환원력을 나타내었으며, 환원유지

일도 완충용액을 사용한 경우가 6일정도 더 길었다. 모

든 경과일에서의 염착량을 고려하여, K/S 값 4 미만은

담색, K/S 값 4이상과 12미만은 중색, 그리고  K/S 값

12 이상은 농색으로 보았을 때, 완충용액을 사용한 경

우에 더 많은 중색 샘플을 얻을 수 있었다. 

ORP의 경우 초기에는 급격한 감소를 보였으며,

NaOH수용액은 3일째에, 완충용액은 5일째에 -550mV

이하로 감소하였다. 이 경과일은 각 알칼리수용액에서

환원염색이 시작된 경과일과 동일하다. 즉 전압이 

-550mV 부근까지 감소하면서 환원염색이 시작되었

음을 알 수 있다. ORP는 용액의 산화/환원전위를 나타

내는 것으로 용액의 환원상태를 알 수 있는 중요한 인

자이다27). 즉, baker’s yeast를 사용한 천연인디고

(Indigofera tinctoria)환원에서 환원이 개시되기 위

해서는 -555~-565mV 정도의 산화환원전위가 필요

함을 알 수 있다. 박테리아 균주를 사용한 천연인디고

(Polygonum tinctorium)의 환원에서는 환원개시에

-500~-540mV의 산화환원전위가 소요되었다15). 환

원염색이 개시 된 후에도 ORP는 계속 감소하여 각각

-596mV(NaOH 수용액), -599mV(완충용액)까지 감

소하다가 조금씩 증가하여 환원종료 시점에서는 

-438mV(NaOH 수용액), -488mV(완충용액)까지 증

가하였다. 최저 ORP 값을 보인 이후에는 환원유지일

이 더 짧았던 NaOH 수용액의 ORP 값의 상승 폭이 더

컸다. Baker’s yeast의 환원제 역할로 반응초기에 전

압의 감소가 매우 크게 나타났으며, 이후에도 지속적으
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Figure 1.Change of K/S value, ORP, and pH accord-
ing to the elapsed time using NaOH(pH 11.35) and
buffer(pH 11.30) solutions.
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로 환원상태가 유지되다가 환원완료 시점으로 갈수록

전압이 점차 증가함을 알 수 있다. 단, 최대환원력을 보

인 경과일에서의 ORP는 -575mV와 -571mV로 최저

전압에서 최대염착량이 얻어지지는 않았다.

염욕의 pH는 알칼리액 종류에 상관없이 1일 경과 후

에 pH 4.98~5.75까지 크게 감소하였다. 배트염료는

NaOH농도가 너무 낮아지면 염료분자에 변화가 생겨

침전 또는 분자 내 전위가 일어나 염욕을 사용할 수 없

게 된다24). 즉, 인디고 환원은 알칼리 조건에서 발생하

므로 환원 욕의 pH가 너무 낮으면 환원 반응이 일어나

지 않는다. 그러므로 두 수용액 모두 4M NaOH 수용

액을 사용하여 pH를 11로 조절하였다. pH 조절 이후

에도 모두 경과일에 따라 계속적인 pH 감소를 보였다.

pH 값의 점진적 감소는 효모가 대사 과정에서 유기산

을 생성함을 의미한다. 효모균주를 이용한 인디고 환원

에서도 경과일에 따라 계속적인 pH 저하가 관찰되었다
23,28). 최대환원력을 보인 경과일에서의 pH는 각각

8.88(NaOH 수용액), 9.31(완충용액)이였고, 최종환

원일에서의 pH는 각각 6.64(NaOH 수용액), 8.07(완

충용액)로, NaOH 수용액을 사용한 염욕에서 pH 감소

정도가 더욱 큼을 알 수 있다. 이는 완충용액에 비해 단

독으로 NaOH만 사용한 경우에는 pH 안정성이 부족

하여 더 많은 알칼리가 소모되었기 때문으로 생각된다. 

Etters는 수산화나트륨의 사용량을 조절하는 단순

한 방법이 아닌 완충능력이 충분한 알칼리 시스템을 사

용하는 것이 인디고 염색의 품질관리에 중요한 요인이

라 하였다29,30). 즉, 완충용액을 알칼리수용액으로 사용

하는 경우에는 그 구성성분의 평형 때문에 특정 pH를

유지하는 능력이 커서 인디고 환원에 상승효과를 부여

할 것으로 생각된다. 

이로부터, pH 11.30~11.35부근의 알칼리수용액

에서 baker’s yeast를 사용하여 인디고를 환원염색하

는 경우, NaOH 수용액을 단독으로 사용하는 것보다

는 완충용액을 사용하는 것이 pH 안정성이 더 우수하

고 환원력도 더 좋음을 확인하였다. 

3.2 잿물과 완충용액을 사용한 경우의 환원력 

(pH 10.70~10.71)

잿물(pH 10.71)과 NaHCO3/NaOH 완충용액(pH

10.70)을 사용하여 baker’s yeast에 의한 인디고환

원을 행하였다. 
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Figure 2.Change of K/S value, ORP, and pH accord-
ing to the elapsed time using lye(pH 10.71) and
buffer(pH 10.70) solutions.



3.15)된 반면, 완충용액에서는 3일 후에 천천히 그리

고 약하게 환원반응이 시작(K/S 값 0.27)되었다. 잿물

에서의 최대염착량은 6일째에 K/S 값 13.30이였고,

완충용액에서의 최대염착량은 8일째에 K/S 값 16.26

이였다. 완충용액을 사용한 환원욕이 최대염착량을 얻

는데 시간은 더 소요되었으나 환원력은 더 높게 나타났

으며, 환원유지력도 잿물에서보다 완충용액에서 3일

정도 더 길게 유지되었다.

따라서 pH 10.70 부근의 알칼리수용액을 사용하여

인디고를 환원염색하는 경우, 잿물 보다는 완충용액을

사용하는 것이 더 나은 환원력이 부여됨을 알 수 있었다.

pH 10.70 및 pH 11.30부근의 알칼리수용액 종류

에 따른 천연인디고에 대한 효모의 환원력을 확인한 결
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Figure 3. Change of K/S value according to the
elapsed time using buffer solutions(pH 10.70, pH
11.30).

Table 3. Comparison of reducing activity of baker’s yeast in lye(pH 10.71) and buffer(pH 10.70) solutions

*elapsed time

Reduction

Start

Solution K/S value(day) ORP(mV) pH Duration(day*)

Lye 3.15(1) -600 9.84 -
Buffer 0.27(3) -536 10.39 -

Peak
Lye 13.30(6) -610 9.40 -

Buffer 16.26(8) -578 9.43 -

End
Lye 1.78(18) -520 7.69 18

Buffer 2.88(23) -481 7.78 21

Figure 2는 경과일에 따른 K/S 값, ORP, 그리고

pH의 모니터링 결과이다. 알칼리수용액 종류에 상관

없이 시간이 경과함에 따라 K/S 값은 최고점까지 증가

하고 그 후 천천히 감소하였다. 전압은 환원초기에 급

격히 감소하였고 최대염착량을 보인 1~2일 이후부터

는 점차 완만한 증가를 보였다. pH 값은 시간이 경과

함에 따라 지속적으로 감소하였다. 

잿물을 사용하는 경우, 1일째부터 -600mV 이하의

전압을 보이면서 환원염색 되기 시작하였으며 9일째까

지 10이상의 높은 K/S 값을 유지하다가 18일째에 환

원이 종료되었다. 완충용액을 사용한 경우에는, 3일째

에 전압이 -500mV 이하로 감소되면서 환원염색이 개

시되어 4일째부터 9이상의 K/S 값을 보였고 17일째까

지 10이상의 K/S 값을 유지하다가 23일째에 환원이

완료되었다. 환원개시는 완충용액에서보다 잿물에서

더 빨리 나타났으나 5일째부터는 완충용액에서의 환원

력이 더 높게 나타남을 알 수 있다. 완충용액은 1일째

부터 pH가 6.11로 크게 감소하여 11로 조절하였으나,

잿물은 초기의 급격한 pH 감소 없이 환원이 진행됨에

따른 pH 감소만 나타나 완충용액에 비해 pH가 매우 안

정적임을 알 수 있었다. 잿물을 사용한 경우에는 대부

분 K/S 값 4~12 정도인 중색 샘플이 많이 얻어졌고,

완충용액을 사용한 경우에는 중색과 함께 K/S 값 12

이상의 농색 샘플도 많이 얻어졌다. 

잿물(pH 10.71) 및 완충용액(pH 10.70)을 사용한

인디고 환원에서 환원개시일, 최대염착일, 그리고 환

원종료일에서의 환원특성과 환원유지력을 비교하여

Table 3에 나타내었다. 잿물을 사용하는 경우는 1일째

부터 좀 더 빠르고 활발하게 환원반응이 시작(K/S 값
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과, 모두 완충용액을 사용한 경우의 환원력이 좀 더 우

수하였다. 이에 완충용액을 알칼리수용액으로 사용한

경우, 시작 pH에 따른 환원력을 비교해보았다(Figure

3). pH 11.30의 염욕에서보다 10.70 염욕에서 환원

개시가 2일 더 빠르고 최대염착량도 K/S 값 1.26정도

더 높았으며 환원유지력도 7일 더 길게 나타났다. pH

10.70 염욕에서는 초기 염착량 증가도 매우 커서 5일

째 14.54의 K/S 값을 보였으며, 이는 11일째 보여진

pH 11.30 염욕의 최대염착량(K/S 14.68)과 비슷한

환원력이다. 전체적으로 모든 경과일에서 pH 10.70

염욕의 염착량이 pH 11.30 염욕에서보다 더 높음을

알 수 있다. 환원개시, 최대염착일, 그리고 환원종료일에

서의 ORP와 pH경향은 비슷하였다(Table2~Table3).

한편, pH 11.30 염욕에서는 대부분 중색 샘플이 얻어

졌으며, pH 10.70 염욕에서는 중색과 농색 샘플을 고

르게 얻을 수 있었다. 이로부터, 완충용액을 사용한 경

우에도 환원액의 시작 pH에 따라 환원력이 다르게 나

타나며, pH 11.30의 염욕보다는 pH 10.70에서 환원

력이 더 우수함을 확인하였다. 

3.3 염색견뢰도 

알칼리수용액 종류를 달리하여 환원염색한 시료들

중 최대염착량을 지닌 직물들에 대한 염색견뢰도를 평

가하여 Table 4에 나타내었다. NaOH 수용액, 잿물,

그리고 pH 11.30의 완충용액을 사용한 경우, 세탁견

뢰도는 4-5등급(오염은 5등급), 건조시 마찰견뢰도는

4-5등급, 습윤시 마찰견뢰도는 4등급, 그리고 일광견

뢰도는 4-5등급으로 매우 우수하였으며, 알칼리수용

액 종류에 따른 견뢰도의 차이를 보이지 않았다. 한편,

K/S 값이 16.26으로 가장 높은 시료인 pH 10.70 완
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충용액을 사용한 경우에, 세탁견뢰도와 건조시 마찰견

뢰도가 0.5등급씩 낮게 나타났다.  

4. 결   론

친환경 인디고 염색을 위해 생촉매로 baker’s yeast

를 사용하였고, 알칼리수용액 종류에 따른 효모의 환원

력을 비교하였다. 알칼리수용액으로는 NaOH 수용액,

잿물, 그리고 완충용액을 사용하였으며 환원개시, 최

대환원, 환원종료를 포함한 경과일에 따른 환원력(K/S

값, ORP, pH)을 모니터링 하였다. 또한 각 알칼리 수

용액에서 최대염착량을 지닌 시료들의 염색견뢰도를

평가하였다.

세 종류의 알칼리수용액 모두에서 효모를 사용한 인

디고의 환원염색이 가능함을 확인하였다. NaOH를 단

독으로 사용하는 것보다는 완충용액을 사용한 경우의

pH 안정성이 더 우수하였고 환원력도 더 높았다. 잿물

을 사용한 경우에는 환원욕의 pH 및 ORP 안정성이 완

충용액을 사용한 경우보다 더 좋았으나, 환원력(K/S

값) 측면에서는 완충용액을 사용하는 것이 더 효과적이

었다. 또한, 환원염욕을 셋팅 할 때 시작 pH를 10.70

로 하는 것이 pH 11.30에서보다 더 좋은 환원력을 나

타내었다. 세탁, 마찰, 일광견뢰도 모두 4등급 이상으

로 매우 우수하였으며, 알칼리수용액 종류에 따라 염색

견뢰도에 유의한 차이는 보이지 않았다. 
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Table 4. Colorfastness of fabrics with maximum dye uptake according to the alkaline solutions

Solution K/S value

Washing

Color
change

Stain

1st 2nd

Rubbing

Dry Wet

Irradiation
(20hr)

NaOH 12.75 4-5 5 5 4-5 4 4-5
Lye 13.30 4-5 5 5 4-5 4 4-5

Buffer(pH 11.30) 14.68 4-5 5 5 4-5 4 4-5
Buffer(pH 10.70) 16.26 4 5 5 4 4 4-5
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