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Abstract >> In this study, the operation characteristics of the internal reforming

type molten carbonate fuel cell (MCFC) were studied using computational fluid 

dynamics (CFD) analysis according to the steam to carbon ratio (S/C ratio), oper-

ating temperature, and gas utilization. From the simulation results, the dis-

tribution of gas composition due to the electrochemical reaction and the reform-

ing reaction was predicted. The internal reforming type showed a lower temper-

ature difference than the external reforming type MCFC. As the operating tem-

perature decreased, less hydrogen was produced and the performance of the 

fuel cell also decreased. As the gas utilization rate decreased, more gas was in-

jected into the same reaction area, and thus the performance of the fuel cell 

increased.

Key words : Molten carbonate fuel cell(용융탄산염 연료전지), Computational fluid 

dynamics(전산 유체 역학), S/C ratio (S/C 비율), Operating temperature

(작동 온도), Gas utilization(가스 이용률) 
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1. 서 론

최근 환경 문제가 대두되면서 수소 생산, 연료전

지와 관련된 다양한 기술들이 연구되고 있다. 용융탄

산염 연료전지(moltean carbonate fuel cell, MCFC)는 

600℃ 이상의 고온에서 운전되기 때문에 백금과 같

은 귀금속 촉매가 필요하지 않아 경제성이 뛰어나다. 

이러한 고온형 연료전지는 전지 내에서 전기화학 반

응과 개질 반응이 동시에 발생할 수 있어, 내부개질

(internal reforming)을 통해 수소를 생산하고, 연료전
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Fig. 1. Schematic of molten carbonate fuel cell

지를 운전할 수 있다
1)
. 한편, 전산 유체 역학(computational 

fluid dynamics, CFD)은 연료전지의 연구 분야에서 

다양하게 사용되고 있다. 연료전지의 크기, 유로의 

형태 등을 실제 실험에서 진행하기에는 높은 비용이 

필요하기 때문이다
2,3)
. 

이에 따라 CFD를 이용한 MCFC의 연구들이 다양

하게 진행되고 있다. Kim 등
4)
은 CFD를 이용하여 

MCFC의 유동 방향 및 연료전지의 크기에 따른 운전 

특성을 비교하였다. 그들은 대면적 연료전지에서 

co-flow의 유동 방향을 사용하였을 때, 가장 안정적

으로 운전 가능한 것을 확인하였다. 

또한, Kim과 Lee
5)
는 CFD를 이용하여 내부 및 외

부개질형 MCFC를 비교 분석하였다. Cross-flow의 

유동 방향을 사용하는 MCFC에서는 외부 개질 대비, 

내부 개질에서 안정적인 운전이 가능하다는 결론을 

도출하였다.

본 연구에서는 메탄 수증기 개질을 이용한 직접내

부개질형 MCFC에서 S/C ratio, 가스 이용률, 운전 온

도에 따른 운전 특성을 CFD를 통해 비교 분석하였

다. 

2. 해석 방법

2.1 MCFC의 지배방정식

MCFC는 Fig. 1과 같이 용융탄삼염을 연료전지의 

전해질로 사용한다. 연료극에서는 산화 반응으로 인

해 수소와 탄산 이온이 결합하여 물, 이산화탄소와 

함께 전기를 생성한다. 공기극에서는 환원 반응으로 

인해 이산화탄소와 산소가 결합하여 탄산 이온을 생

성하게 된다. 생성된 탄산 이온은 전해질을 통해 공

기극에서 연료극으로 이동하게 된다. 연료극과 공기

극에서의 반응식은 다음과 같다.

  


 → 
 

  


→
  

    

연료전지에서의 셀 전압(Vcell)은 식 (3)과 같이 네

른스트 전위에서 내부의 셀 저항과 분극 저항을 제

외한 값이다. 여기서 네른스트 전위(ENernst)는 식 (4)

와 같다. 식 (4)에서 표준 포텐셜(E0)은 식 (5)와 같이 

작동 온도의 함수로 표현된다. 


 ≠ 

   
  


   


   

≠ 







 

















 











 










 


∆

∆ ××  ×
 

공기극에서의 셀 저항(RCathode)과 연료극에서의 셀 

저항(RAnode)은 식 (6)과 식 (7)을 사용하였고 분극 저

항(ROhmic)은 식 (8)을 사용하였다. 위의 모델은 연료

전지의 작동 온도와 화학종의 농도로 제어되는 Yuh 

and Selman의 전압 손실 모델이다
6)
.




× exp
 

 



 



  




×  ×exp
 

 



  




× exp









   
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Fig. 2. Schematic of the reaction surface in MCFC

Reaction rate constant Ai Ei 

k1 × 240.1

k2 × 67.13

k3 × 243.9

Equilibrium constant Bi ∆Hi 

kCO ×  -70.61

kH2 ×  -82.90

KCH4 ×  -38.28

KH2O × 88.68

Table 1. Parameters of methane steam reforming

MCFC 전기화학 반응은 전해질과 전극 표면에서 

발생하지만 본 연구에서는 Fig. 2에서와 같이 공기극

과 연료극 사이의 면을 반응 표면(reaction surface)으

로 정의하고 이 면에서 전기화학 반응이 발생한다고 

가정하였다. 

2.2 개질 반응 모델

본 연구의 내부개질형 연료전지에서는 메탄 수증

기 개질 방법을 사용하였다. 메탄 수증기 개질은 다

음과 같은 3가지의 반응으로 인해 수증기와 메탄이 

수소로 전환된다. 여기서, ∆는 개질 반응에서 엔탈

피의 변화이다.


 →

 ∆




  

 →


 ∆




  


 →

 ∆




  

촉매는 연료극의 집전판에 고르게 분포되어 있다

고 가정하였다. 또한 개질 반응을 속도로 제어하는 

Froment의 개질 반응식을 사용하였다
7)
. 식 (12), 

(13), (14)는 각각 습윤 개질에 대한 반응률 속도(r1), 

수성 가스 전이에 대한 반응률 속도(r2), 복합 습윤 

개질에 대한 반응률 속도(r3)이다.




























 

 ∙

  























 

 ∙

  




















 







 

 ∙

  





















 










반응률 속도 식에서 평형 상수(Keqi)와 개질 반응

률 상수(ki)는 식 (16)과 식 (17)과 같다. 위의 식은 아

레니우스식의 유형이며 지수의 인자와 활성화 에너

지 그리고 흡수 엔탈피는 Table 1과 같다. 또한 전체 

화학 반응의 반응 효율은 30%로 가정하였고, 이를 

전체 반응식에 곱하여 사용하였다.

 exp
  ∙

∙ 

 


exp


∆
 



 

2.3 열전달 모델

연료전지는 전지 내부에서 엔탈피의 변화로 인해 

열이 발생한다. 따라서 본 연구의 반응면에서 나타나
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Fig. 3. Schematic of the unit cell for CFD

Properties Anode (Ni-Cr) Cathode (NiO)

Density 8,220 (kg/m
3
) 6,794 (kg/m

3
)

Heat capacity 444 (J/molK) 443 (J/molK)

Thermal conductivity 78 (W/mK) 5.5 (W/mK)

Table 2. Thermal properties of the anode and the cathode
9)

Variable Specification

Cell size (cm) 10×10

Flow channel height 

(mm)
2.4

Electrode height (mm) 0.7

Fuel gas composition

Internal 

reforming

 
   

  
 

  

External 

reforming


 



    

Oxidant gas composition


 
  

  
  

Gas utilization 40%/60%/80% at 150 (mA/cm
2
)

Operating temperature 580℃/620℃/650℃

Operating pressure 1 (atm)

Flow type Co-flow

Table 3. Simulation condition according to S/C ratio, gas uti-

lization and operating temperature

는 전기화학 반응에 의한 발열량(qe)은 식 (18)과 같

다
8)
. 한편, 메탄 수증기 개질 반응은 강한 흡열 반응

이고 수성 가스 전이 반응은 발열 반응이다. 이에 따

라 식 (19)와 같이 각각의 반응율 속도와 엔탈피의 

변화를 통해 계산할 수 있다. Table 2는 연료극과 공

기극의 열물성이다. 

 





 

   
 


 


  

2.4 해석 조건

S/C ratio는 수증기와 메탄의 몰 비율이다. 작동 온

도 620℃와 가스 이용률 40%의 조건 하에서 S/C ra-

tio가 2, 3, 4일 때 연료전지의 성능 등을 비교 분석하

였다. 또한, S/C ratio 3과 작동 온도 620℃의 조건 하

에서 가스 이용률이 40%, 60%, 80%일 때, S/C ratio 

3과 가스 이용율 40%의 조건 하에서 작동 온도가 

580℃, 620℃, 650℃일 때 연료전지의 운전 특성을 

파악하였다. Table 3은 각 변수에 따른 해석 조건이다. 

한편, 본 연구는 COMSOL Multiphysics 6.0 (COMSOL, 

Inc., Burlington, MA, USA)을 사용하여 가로, 세로 

10 cm의 단위 전지 모델에서 해석을 진행하였다. 단

위 전지 모델은 Fig. 3과 같다.

3. 결과 및 고찰

3.1 S/C ratio에 따른 연료전지의 해석 결과

3.1.1 전기화학 반응을 고려하지 않은 해석 결과

Fig. 4는 S/C ratio가 3일 때, 연료전지의 연료극에

서 유동 방향에 따른 각 화학종의 농도 분포이다. 개

질 반응으로 인해 수증기와 메탄이 빠르게 감소하고 

수소가 생성되었다. 또한, 유동 방향에 따라 이산화
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Fig. 5. Mole fraction of hydrogen according to the S/C ratio in 

the absence of electrochemical reaction

Fig. 4. Mole fraction of gas composition according to the S/C 

ratio 3 in the absence of electrochemical reaction  

Fig. 6. (a) Temperature distribution of unit cell and (b) hydro-

gen distribution of anode according to the S/C ratio in the ab-

sence of electrochemical reaction

탄소가 생성되었다. 이는 개질 반응 중 수성 가스 전

이 반응으로 인해 이산화탄소가 생성되었기 때문이다.

Fig. 5는 연료전지의 연료극에서 S/C ratio에 따른 

수소 농도이다. S/C ratio가 2, 3, 4일 때 연료극에서

의 최종 수소 몰 분율은 0.44, 0.41, 0.38로 S/C ratio

가 감소함에 따라 더 많은 수소를 생산하였다. 또한, 

Fig. 6(a)과 같이 S/C ratio가 2, 3, 4일 때 연료전지에

서 발생하는 최저 온도는 606.46℃, 607.19℃, 607.93℃

이다. 이는 S/C ratio가 낮아짐에 따라 개질 반응으로 

인해 상대적으로 더 많은 흡열 반응이 발생하여 연

료전지의 온도가 낮아지는 것이다. Fig. 6은 S/C ratio

에 따른 연료전지의 온도 분포와 수소 농도 분포이

다.

3.1.2 전기화학 반응을 고려한 해석 결과

Fig. 7은 S/C ratio에 따른 연료전지의 온도 분포이

다. S/C ratio가 2, 3, 4일 때 연료전지에서 발생하는 

최고 온도는 620.03℃, 624.55℃, 627.70℃이고 최저 

온도는 615.92℃, 617.82℃, 618.90℃이다. 따라서 

S/C ratio가 증가함에 따라 연료전지에서 발생하는 

온도의 차가 증가함을 알 수 있다. 더 나아가, S/C ra-

tio 2의 조건에서는 강력한 흡열 반응으로 인해 운전 

온도와 유사한 온도에서 운전된다. 이는 연료전지의 

안정적인 운전을 불가능하게 만든다. 

한편, 외부개질형 연료전지의 최고 온도는 639.18℃

이고 최저 온도는 620.00℃이다. 내부개질형 연료전

지보다 외부개질형 연료전지에서 더 높은 온도 차가 

발생하는 것을 확인할 수 있다. 

Fig. 8은 S/C ratio에 따른 연료전지의 성능이다. 

먼저, 외부개질형 연료전지 대비, 내부개질형 연료전

지에서 연료전지의 성능이 저하됨을 확인할 수 있다. 

본 연구에서는 외부개질형 연료전지에서 72%의 수
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Fig. 10. Mole fraction of hydrogen according to the S/C ratio 

considering the electrochemical reaction

Fig. 8. i-V curve of the unit cell according to the S/C ratio and 

external reforming in the electrochemical reaction

Fig. 7. Temperature distribution of unit cell according to the 

S/C ratio and external reforming considering electrochemical

reaction at 1,500 A/m
2
 

Fig. 9. (a) Current density distribution of unit cell and (b) hy-

drogen distribution of anode according to the S/C ratio consid-

ering the electrochemical reaction at 1,500 A/m
2
 

소를 투입하는 것으로 가정하였다. 하지만 Fig. 5와 

같이 내부개질형 연료전지 중, S/C ratio 2에서 44%

로 가장 많은 수소를 생산하였다. 따라서 외부개질형 

연료전지에 투입되는 수소에 비해 상대적으로 적은 

양이기 때문에 이와 같은 결론에 도달하였다. 

모든 S/C ratio의 조건에서 전류 밀도의 분포는 

Fig. 9(a)와 같이 유동 방향에 따라 출구부에서 개질 

반응 후에 발생하였다. 또한, 전류 밀도 1,500 A/m
2

에서 S/C ratio가 2, 3, 4일 때 셀 전압은 0.765 V, 

0.762 V, 0.759 V로 S/C ratio에 따라 큰 차이를 보이

지 않았다. Fig. 9는 S/C ratio에 따른 연료전지의 전

류 밀도와 수소 농도의 분포이다. 

Fig. 10은 S/C ratio에 따른 수소의 농도이다. 투입

구로부터 4 cm의 위치에서 S/C ratio가 2, 3, 4일 때 

수소의 몰 분율은 0.30, 0.27, 0.24이다. 또한, 배출구

에서는 0.27, 0.24, 0.22이다. 이에 따라 내부개질형 

연료전지에서 개질 반응으로 인해 수소량이 증가하
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Fig. 11. Mole fraction of hydrogen according to the operating

temperature 

Fig. 13. i-V curve of the unit cell according to the operating

temperature and external reforming

Fig. 12. Methane distribution of anode according to operating

temperature 

다 전기화학 반응으로 인해 감소하는 것을 확인할 

수 있다. 

3.2 작동 온도에 따른 연료전지의 해석 결과

Fig. 11은 작동 온도에 따른 수소 농도의 비교 결

과이다. 투입구로부터 4 cm 위치에서 작동 온도가 

580℃, 620℃, 650℃일 때 수소의 몰 분율은 0.24, 

0.27, 0.30이고 배출구에서는 0.22, 0.24, 0.23임을 알 

수 있다. 이에 따라 Fig. 10과 유사하게 투입구로부

터 수소가 증가, 감소하는 것을 확인할 수 있다. 하지

만 수소의 감소 기울기는 온도가 높을수록 커졌다. 

이는 작동 온도가 높을수록 더 많은 수소를 생산하

게 되고 상대적으로 더 큰 전기화학 반응으로 인해 

수소를 빠르게 소모하기 때문이다. Fig. 12는 작동 

온도에 따른 수소와 메탄 농도의 분포이다. 

Fig. 13은 작동 온도에 따른 연료전지의 성능이다. 

작동 온도 620℃에서의 외부개질형 연료전지보다 모

든 작동 온도의 조건에서 내부개질형 연료전지의 성

능이 저하되었다. 한편, 내부개질형 연료전지에서는 

전류 밀도 1,500 A/m
2
에서 작동 온도가 580℃, 620℃, 

650℃일 때 셀 전압은 0.688 V, 0.762 V, 0.799 V로 

작동 온도가 증가할수록 성능이 우수하였다. 하지만 

연료전지의 내구성을 고려하여 적합한 작동 온도를 

선택해야 한다.

    

3.3 가스 이용률에 따른 연료전지의 해석 결과 

Fig. 14는 가스 이용률에 따른 전지의 성능 비교이

다. 가스 이용률 40%의 외부개질형 연료전지 보다 

모든 가스 이용률의 조건에서 내부개질형 연료전지

의 성능이 저하되었다. 내부개질형 연료전지에서는 

전류 밀도 1,500 A/m
2
에서 가스 이용률이 40%, 60%, 

80%일 때 셀 전압은 0.762 V, 0.740 V, 0.700 V로 

가스 이용률이 낮아짐에 따라 성능이 증가하였다.

본 연구에서는 연료전지에 투입되는 혼합 가스의 

양은 반응 면적을 통해 필요한 가스의 투입량을 계

산하게 되고, 식 (20)의 방법을 통해 혼합 가스의 투

입량을 결정하게 된다. 따라서 이용률이 낮아짐에 따

라 같은 반응 면적 대비, 더 많은 수소를 투입하게 되

기 때문이다.
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Fig. 15. Hydrogen distribution of anode according to the gas 

utilization in the anode side

Gas utilization Anode Cathode

40% ×   ×  

60% ×   ×  

80% ×   ×  

Table 4. Mixture gas flow rate according to gas utilization 

Fig. 14. i-V curve of the unit cell according to the gas utilization

and external reforming

  

 × 



 




  

하지만 너무 낮은 가스 이용률은 미반응 상태의 

수소가 많아 효율적인 수소 활용을 할 수 없다는 단

점이 있다. Fig. 15는 연료전지의 연료극에서 가스 

이용률에 따른 수소 분포이다. Table 4는 가스 이용

률에 따른 공기극과 연료극에 투입되는 혼합 가스의 

유량이다. 

4. 결 론

본 연구에서는 CFD를 이용하여 직접내부개질형 

용융탄산염 연료전지(DIR-MCFC)의 전기화학 반응, 

개질 반응, 기체 유동 그리고 열전달 모델을 모사하

였다. 가로, 세로 10 cm의 단위 전지 구조에서 S/C 

ratio, 작동 온도, 가스 이용률에 따른 해석을 진행하

고 비교 분석하였다. 

1) 전기화학 반응을 고려하지 않았을 경우, S/C ra-

tio가 2, 3, 4일 때 연료극에서 수소의 몰 분율이 0.44, 

0.41, 0.38로 S/C ratio가 감소함에 따라 더 많은 수소

를 생산하였다. 

2) 전기화학 반응을 고려하였을 경우, S/C ratio가 

2, 3, 4일 때 셀 전압은 0.765 V, 0.762 V, 0.759 V로 

유사한 성능이 도출되었다.

3) 작동 온도가 580℃, 620℃, 650℃일 때 작동 온

도가 높아짐에 따라 연료전지의 성능이 증가하였다. 

작동 온도 580℃ 대비 620℃에서는 10.75%, 작동 온

도 620℃ 대비 650℃에서는 4.85%로 연료전지의 성

능이 증가하였다. 

4) 가스 이용률이 낮아짐에 따라 연료전지의 성능

이 증가하였다. 가스 이용률 80% 대비 60%에서는 

5.71%, 가스 이용률 60% 대비 40%에서는 2.97%로 

연료전지의 성능이 증가하였다. 
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