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Nickel(Ⅱ) nitrate hexahydrate를 전구체로 사용한
산화니켈(NiO) 나노입자의 합성

Synthesis of Nickel Oxide (NiO) nanoparticles using nickel(Ⅱ) nitrate 
hexahydrate as a precursor

김수종

Soo-Jong Kim

요 약 질산니켈육수화물염(nickel(Ⅱ) nitrate hexahydrate) 수용액을 공업용 펄프에 함침시킨 전구체를 이용하여 세라믹스 분

말을 제조하는 간단한 액상 합성법으로 산화니켈(NiO) 나노입자를 성공적으로 합성하였다. 질산니켈육수화물염 수용액이 함침

된 전구체의 미세구조를 주사전자현미경(SEM)으로 확인하였고, 전구체의 열처리온도 증가에 따라 생성되는 산화니켈(NiO) 입

자의 결정구조 및 입자크기를 X선회절분석(XRD) 및 SEM으로 분석하였다. 그 결과 전구체의 유기물질이 완전하게 열분해 되

는 온도는 495-500°C이며, 열처리 온도의 증가에 따라 생성되는 산화니켈 입자의 크기 및 결정성이 증가하는 것을 XRD, SEM

분석을 통하여 확인하였다. 500-800℃에서 각각 1시간 동안 열처리하여 얻어진 산화니켈 입자의 크기는 50-200nm였다. 열처리

온도 380℃에서 NiO 결정상이 형성되고, 800℃까지는 NiO 단일상만 존재하며, 열처리 온도가 높아짐에 따라 생성되는 입자의

크기가 커지고 있음을 XRD 및 SEM 분석으로 확인하였다.

주요어 : 산화니켈, 펄프, 액상전구체법, 질산니켈6수화물, 나노입자

Abstract Nickel oxide (NiO) nanoparticles were successfully synthesized by a simple liquid phase process for 
producing ceramics powder using a precursor impregnated with a nickel(Ⅱ) nitrate hexahydrate aqueous solution 
in an industrial pulp. The microfibrile structure of the precursor impregnated with nickel nitrate hexahydrate 
aqueous solution was confirmed by scanning electron microscope (SEM), and the crystal structure and particle 
size of nickel oxide (NiO) particles produced as the heat treatment temperature of the precursor were analyzed 
by X-ray diffraction (XRD) and SEM. As a result, it was confirmed through XRD and SEM analysis that the 
temperature at which the organic material of the precursor is completely thermally decomposed was 495-500°C, 
and the size and crystallinity of the nickel oxide particles produced increased as the heat treatment temperature 
increased. The size of the nickel oxide particles obtained by heat treatment at 500-800°C for 1 hour was 
50-200 nm. It was confirmed by XRD and SEM analysis that a NiO crystal phase was formed at a heat 
treatment temperature of 380°C, only a single NiO phase existed until 800°C.
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Ⅰ. 서 론

금속산화물 나노입자의 전기적, 광학적, 기계적, 열

적, 자기적 성질은 그것들의 벌크상태의 물질에 비해

매우 다른 우수한 특성을 가지고 있다. 금속산화물 나

노입자의 이런 전기‧전자적 특성들을 이용한 전자소자

들이 활발하게 개발‧연구되고 있다[1,2]. 또한 넓은 비

표면적과 흡착특성을 가지고 있기 때문에 촉매 및 의

료, 건강관련 산업에 활발하게 응용되고 있다. 특히

NiO 나노입자는 최근 항곰팡이, 항박테리아, 항암특성

이 보고되었다[3]. 산화니켈(NiO)은 3.6-4.0 eV의 밴드

갭 에너지를 가지는 p형 반도체이다[4, 5]. 산화니켈

(NiO) 나노입자도 다른 금속산화물 나노입자와 마찬가

지로 벌크상태의 산화니켈에 비해 기계적, 자기적, 전기

적, 광학적 성질 등에서 뚜렷한 차이를 나타낸다[6-7].

NiO 나노입자는 일렉트로크로믹재료, p-형 투명도전막,

가스센서, 자성재료, 촉매, 광전자 소자, 슈퍼커패시터의

전극재료 그리고 고체형 연료전지의 음극재 등으로 응

용되고 있다[8-15].

NiO 나노입자 를 합성하기 위해서 Sol-gel법, 수열합

성법, 마이크로에멀전법, 침전법 등 여러 가지 액상합성

방법이 시도되었다[16-19]. 이러한 합성법에는 필수적으

로 전구체의 침전공정이 적용되고 있다. 이 침전 조작은

많은량의용매를사용하게되며, 니켈의수산화염의형

태로 수산화니켈 침전물이 얻어진다. 침전된 수산화니

켈을여과, 탈수, 열처리과정을거쳐산화니켈나노입자

를제조하기때문에이때발생하는다량의폐용매를회

수또는처리해야하며, 이때발생하는비용이문제가된

다[20]. 따라서 이런 여러 가지 액상합성 방법에서 제일

중요한점은공정이간단하면서도폐수용액등이발생하

지않는방법으로제조원가를줄이는것이라고할수있

다. 금속산화물나노입자의제조에사용되는다양한공

정중에서, 마이크로피브릴구조를가지는식물성고분자

에 금속염수용액을 스며들게 한 다음 생성된 전구체를

건조, 하소하여 합성하는 방법은 생성되는 나노입자의

모양, 결정형태및입자크기를제어할수있다[21]. 이 합

성법은 침전 공정과 같은 다량의 용매를 사용하는 작업

을 포함하지 않으며, 알칼리성 수용액도 포함하지 않는

다[22]. 따라서본연구에서는비교적저온에서간단하면

서도폐수용액을발생시키지않는방법으로 NiO 나노입

자를합성하기위하여액상전구체법을선택하였다. 출발

원료인 질산니켈육수화물염[Ni(NO3)2·6H2O]을 물에 용

해시킨 후 펄프에 함침하여 산화니켈(NiO) 나노입자의

전구체를제조하였다. 이 전구체를온도별로열처리하여

하소온도에따라생성되는NiO 입자의크기와결정성등

을 조사하였다.

Ⅱ. 실 험

1. NiO 나노입자의 제조

NiO 나노입자 제조를 위한 출발물질로는 Figure

2(a)에 사진으로 나타낸 바와 같이 니켈의 금속염인

Nickel(Ⅱ) nitrate hexahydrate [(Ni(NO3)2·6H2O),

Daejung Chemicals & Metals, 97.0%]를 사용하였다.

함침 매개체로는 식물성 고분자인 펄프(Nippon Paper

Industries Co.)를 사용했으며, α-피브린 함량은 90.2%,

β-피브린 함량은 5.4%였다. 니켈의 금속염이 용해되어

있는 액상의 전구체를 식물성 고분자에 함침하는 공정

에 의해 제조되는 NiO 나노입자의 합성과정을 Figure

1에 나타내었다.

그림 1. NiO 나노입자 합성과정
Figure 1. Experimental procedure of preparing NiO
nanoparticles.

먼저 Nickel(Ⅱ) nitrate hexahydrate 10.0g (3.44×10-2

mole)을 이온이 제거된 증류수 50mL에 넣고 20°C에서

1시간 동안 magnetic stirrer로 교반하여 니켈금속염수
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용액을 제조하였다. 전구체를 제조하기 위한 매개체로

사용하는 펄프는 가로, 세로 각각 5mm의 작은 조각으

로 자른 후, Ni(NO3)2·6H2O가 녹아 있는 수용액에 함

침시켰다. 함침조작에 사용되는 이 수용액과 펄프의

중량비는 1:1.2로 하였다. 이 함침된 혼합물을 오븐에

넣고 80°C에서 12시간 동안 건조시켜 Figure 2(b)와

같이 수분이 완전히 제거된 전구체가 얻어졌다. 건조

된 전구체는 380°C부터 800°C의 온도 범위에서 하소하

였다. 380°C, 500°C, 600°C, 700°C 및 800°C의 온도에

서 수행한 모든 실험에 대한 승온속도는 5°C/min로 하

였고, 각각의 목표온도에서의 하소 시간은 각각 1시간

으로 설정하였다.

그림 2. 금속염(a), 함침시킨 전구체(b), 하소 결과물(c) 및
분쇄한 NiO 나노분말
Figure 2. Metal salt(a), Impregnated precursor(b), calcination
results(c) and milled NiO nano powders(d).

Figure 2(c)는 온도 별로 얻어진 생성물 중에서 700°C

에서 1시간 하소한 것을 나타낸 것이며, 이것을 마노

유발 및 볼밀로 분쇄한 NiO 나노분말의 사진을 Figure

2(d)에 나타내었다.

2. 분석

열처리한시료의 결정성을확인하기위해서 Rigaku사

의 DMAX-2200V/PC High power X-ray Diffractometer

로 X-선 회절패턴을조사하였다. 이때 Ni 필터를장착한

Cu-Kα를사용하여 20～90o의회절각 (2θ) 범위에서스

캔속도 5o/min, 가속전압 40 kV, 가속전류 40 mA로

측정하였다. 온도 별로 합성한 시료 분체의 입자크기 및

형태를 주사전자현미경 (FE-SEM, 모델 JSM-6700,

JEOL, 가속전압 15 kV)을 사용하여관찰하였다. 온도별

로 얻어진 시료들의 정확한 입자크기 및 입도분포의 비

교 분석을 위해 모든 시료의 배율을 각각 10,000배,

50,000배 및 100,000배로 설정하여 측정하였다.

Ni(NO3)2·6H2O 수용액에 함침시킨 펄프를 건조하여 얻

어진 전구체의 열적 특성은 열중량분석기(Scinco

TGAN-1000)와 시차주사열량분석기(Scinco DSC

N-650)를 사용하여측정하였다. 질소분위기에서가열속

도 10°C min-1로 측정하였다.

Ⅲ. 결과 및 고찰

Figure 3(a)는 Ni(NO3)2·6H2O 수용액을 함침하기 전

에 순수한 펄프의 표면구조를 주사전자현미경

(Scanning Electron Microscopy;SEM)으로 분석한 것

이다. Figure 3(b)는 전구체 수용액을 펄프에 함침 시

킨 후에 건조한 시료의 SEM 분석 결과를 나타낸 것

이다. Figure 3(a)에서는 펄프 내 셀룰로오스 섬유구조

가 선명하게 나타나고 있다. 그러나 질산니켈 전구체

수용액을 함침 시킨 후에 건조한 시료의 사진 Figure

3(b)에서는 셀룰로오스 섬유소인 피브린의 계면이 명

확하게 보이지 않고 다소 부푼 상태로 보인다. 이 사

실로부터 금속염이 녹아있는 전구체 수용액이 천연 고

분자인 펄프의 미세한 마이크로피브린 섬유조직에 균

일하게 스며들었음을 알 수 있다.

그림 3. 순수한 펄프(a)와 Ni(NO3)2·6H2O 수용액을 함침시킨
후 건조한 펄프(b)의 SEM 사진
Figure 3. SEM micrographs of (a)Pulp and (b) Dry pulp
after impregnating Ni(NO3)2·6H2O aqueous solution.

함침조작을 완료한 후 오븐에서 건조하여 수분이 제

거된 전구체의 열적 특성을 조사하기 위하여 측정한

열중량분석(Thermo Gravimetry Analysis;TGA) 결과

를 Figure 4에 나타내었다. 140°C에서 200°C 사이에서
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는 전구체 내 결정수분의 증발로 인한 중량 감소가 나

타났다. Figure 4의 TGA 곡선 152°C에서 나타난 급격

한 중량 감소와 Figure 5의 DSC 곡선 152°C에서 나타

난 급격한 발열피크는 전구체 내부에 존재하는 결정수

분의 증발에 의한 것이다. Figure 4의 TGA 곡선의

200°C-493°C의 온도 범위에서 전구체에 포함된 유기

물의 열분해로 인한 중량 감소가 관찰된 후, 600°C까

지 점차적인 중량 감소가 관찰되었다. 380°C-493°C 온

도범위에서는 기울기가 완만한 중량 감소가 나타났다.

493°C의 온도이상에서는 중량감소가 거의 나타나지 않

아 전구체를 구성하고 있는 Ni(NO3)·6H2O에 포함된

유기 성분과 펄프의 섬유성분이 완전히 열분해 되는

것을 알 수 있다.

그림 4. 함침시켜 건조한 전구체의 열중량분석 곡선
Figure 4. TGA curve of impregnated and dried precursor

Figure 5는 함침된 전구체의 시차주사열량분석

(Differential Scanning Calorimetry;DSC) 곡선을 나타

낸 것이다. 350-500°C 사이에서는 NiO 구조의 생성으

로 인한 발열 피크가 나타났다. 이 사실로부터 전구체

의 하소 온도를 350°C 이상으로 설정하였다. 하소과정

에서 유기물의 열분해 및 NiO의 생성은 아래 식과 같

이 진행되는 것으로 추정할 수 있다.

(C6H10O6)n→C+CO+CO2↑+H2O↑

Ni(NO3)·6H2O→NiO+NOx↑+xH2O↑

2Ni+O2→2NiO

Figure 6은 700°C에서 하소한 시료의 Energy

Dispersive X-ray Spectrometer;EDX) 스펙트럼을 나타

낸것이다. EDX 분석결과시료중에는니켈(Ni)과 산소

(O) 원소가 함유된 것으로 확인되었으며, 니켈(Ni)의 함

유량은 78.45%, 산소(O) 함유량은 13.75%였다.

그림 5. 함침시켜 건조한 전구체의 시차주사열량분석 곡선
Figure 5. DSC analysis of impregnated precursor

이 사실로부터 분석 시료 내부에 다른 불순물이 없으며

Ni과 O원소가 적정 비율로 존재하여 목적하는 물질인

NiO가존재하고있음을알수있다. EDX 분석에서탄소

(C)함량이 약 5.0% 이하인 경우 탄소는 전혀 포함되지

않은것으로보며, 일반적인 EDX 분석에서탄소(C)함량

은 약 15% 내외인 것으로 알려져 있다. 또한, 중심부에

있는 기호가 표시되지 않는 EDX 피크는 시료를 전처리

할 때 코팅된 백금(Pt)의 피크이다.

그림 6. 700°C에서 하소하여 얻은 NiO 분말의 EDX 분석
Figure 6. EDX analysis of NiO powder obtained by

calcination at 700 °C.

Figure 7에 380-800°C의 온도에서 각각 1시간 동안

하소한 시편의 XRD결과를 나타냈다. XRD 분석 결과

나타난 모든 회절피크가 NiO 구조(ICSD 01-078-0429)

와 일치하는 것을 확인하였고, 하소 후 얻어진 결정상

은 cubic 구조를 가지고 있는 것을 알 수 있었다[23].

380-800°C의 모든 온도 조건에서 합성한 NiO의 X선

회절특성에서는 2θ값 및 이에 대응하는 밀러지수가 각

각 37o(111), 43o(200), 63o(220), 75o(311), 79o(222)인 것

으로 나타났다. 2θ값 37, 43, 63, 75, 79°에서 NiO를 특

정하는 5개의 뚜렷한 회절 피크가 관찰되었는데, 이들
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피크 위치는 순수한 입방체 NiO의 피크와 정확하게

일치한다[4]. 모든 시료의 데이터에서 NiO를 특정하는

피크 이외의 것은 나타나지 않은 것으로 보아 순수한

NiO가 얻어졌음을 확인할 수 있다. 또한 하소온도가

높아질수록 NiO피크의 강도가 상대적으로 높게 나타

났으며, 각각 피크의 반치폭(Full Width at Half

Maximum;FWHM)은 하소온도가 증가함에 따라 점차

적으로 좁아지는 것을 확인하였다. 이런 사실로부터

하소온도가 높아질수록 생성되는 NiO입자의 결정성이

높아지는 것이 확인되었다. 380°C의 저온에서 하소한

시료도 NiO 결정이 형성되어 있음을 Figure 7(a)의

XRD데이터에서 확인할 수 있다. 일반적인 현상의 입

자 크기에 따라 하소 온도가 상승하였다.

그림 7. 여러 온도에서하소한 NiO분말의 XRD패턴, (a)380°C,
(b)500°C, (c)600°C, (d)700°C, and (e)800°C.
Figure 7. XRD pattern of NiO powder with various calcining
temperature, (a)380°C, (b)500°C, (c)600°C, (d)700°C, and
(e)800°C.

Figure 8은 500-800°C에서 각각 1시간 동안 하소한

시료의 SEM 사진을 나타낸 것이다. 온도 별로 얻어진

시료의 형태는 모두 입상(granule)의 형태를 가지고 있

으며, 하소온도가 입자크기에 큰 영향을 미친다는 것

을 나타내고 있다. 또한 하소온도가 높아질수록 생성

된 입자의 결정성이 증가하는 것을 확인할 수 있으며,

이것은 XRD 분석 결과와 잘 일치한다. 500°C에서 하

소한 Figure 8(a)에서는 입자가 아직 소결되지 않은

상태이며, 입자간의 응집이 관찰되었다.

그림 8. 여러 온도에서 하소한 NiO분말의 SEM사진,
(a)500°C, (b)600°C, (c)700°C, and (d)800°C.
Figure 8. SEM micrographs of calcined powders with
various temperatures.(a)500°C, (b)600°C, (c)700°C, and
(d)800°C.



Synthesis of Nickel Oxide (NiO) nanoparticles using nickel(Ⅱ) nitrate hexahydrate as a precursor

- 598 -

Figure 8(c)의 하700°C에서 하소한 시료 입자의 크기는

100nm 였으며, 800°C에서하소한 Figure 7(d)의 SEM사

진에서는입자크기가 100nm 이상으로성장하면서결정

성이 증가하였다.

Ⅳ. 결론

질산니켈육수화물 수용액을 공업용 펄프에 함침시킨 조

성물을전구체로사용한액상함침법으로 NiO 나노입자

를 합성하였다. 침전법과 같은 기존의 액상 합성법처럼

폐수용액이발생하지않으며, 비교적낮은온도인 380°C

부근에서부터 나노입자가 생성되기 시작하는 것을 확인

하였다. 500-800°C의 온도에서 하소시킨 시료의 입자크

기는 50-200nm 였으며, 모두 cubic 구조를 가진 단일상

의 순수한 NiO가 합성되었다. 하소 온도가 증가함에 따

라 결정화가 가속화되었고, 입자의 크기가 성장하였다.
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